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はじめに 
 
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構においては、被評価プロ

ジェクトごとに当該技術の外部専門家、有識者等によって構成される研究評価

分科会を研究評価委員会によって設置し、同分科会にて被評価対象プロジェク

トの研究評価を行い、評価報告書案を策定の上、研究評価委員会において確定

している。 
 
本書は、「高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材技術開発」の中間評価

報告書であり、第１８回研究評価委員会において設置された「高機能複合化金

属ガラスを用いた革新的部材技術開発」（中間評価）研究評価分科会において評

価報告書案を策定し、第２３回研究評価委員会（平成２１年１０月２９日）に

諮り、確定されたものである。 
 
 
 

平成２１年１０月 
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

研究評価委員会 
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審議経過 
 
● 第１回 分科会（平成２１年８月１２日） 

公開セッション 
１．開会、分科会の設置、資料の確認 
２．分科会の公開について 
３．評価の実施方法について 
４．評価報告書の構成について 
５．プロジェクトの概要説明 
６．プロジェクトの詳細説明 
  6.1 研究開発成果、実用化の見通しについて 

非公開セッション 
  6.2 実用化の見通しについて 
７．全体を通しての質疑 

公開セッション 
８．まとめ・講評 
９．今後の予定、その他、閉会 

 
● 第２３回研究評価委員会（平成２１年１０月２９日） 
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評価概要 

 
１．総論 
１）総合評価 
金属ガラスという日本発の優れた材料を更に発展させ、世界をリードするた

めに、複合化という視点を導入した本事業を実施することは、我が国として必

要なものと評価する。また、プロジェクトリーダ及びサブリーダの強い指導力

の下に中間目標が全て達成され、金属ガラスの材料としての優れたポテンシャ

ルを複合化により更に高めることに成功している。 
しかし、世界をリードするためには、特許出願がやや少なく、特に海外出願

も考慮の上、特許戦略を強化して欲しい。また、 終目標の要求性能には不明

な個所があり、必要性能と目標値の明確化が望まれる。 
ここまでの共通基盤技術研究では、ある程度の成果を上げてきており、今後

の２年間の実用化研究がプロジェクト全体の成否を決めるとも言える。 
 
２）今後に対する提言 
産学の連携体制が構築されており、基礎グループと実用化グループの間の更

なる連携の緊密化によって、研究開発の一層の深化が期待できる。 
本プロジェクトの実用化分野は、技術革新のスピードが速い上、ニーズの変

化も激しい。プロジェクト推進中であっても、実用化イメージ、目標の見直し

等にあたっては、市場変化に柔軟に対応することが必要であろう。場合によっ

ては、当初の計画に縛られず、応用の見通しが得られた技術の研究開発に注力

しても良いであろう。 
実用化への課題は製品コストであり、特に材料から製品までを考慮した製造

技術(トータルプロセス)から見た研究開発を心がけて欲しい。 
 
２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
金属ガラスという日本発の優れた材料を更に発展させ、世界をリードするた

めに、複合化という視点を導入した本事業を実施することは、我が国として必

要なものと評価する。また、実用化までには幾つものハードルを越えなければ

ならず、基盤技術開発の段階では個々の企業による継続的な研究開発が難しい

面もあり、NEDO が関与することは極めて有効である。さらに、金属ガラスは

非常にユニークな材料であって、多くの応用の可能性を持ち、本材料ならでは

の有用な応用を見出すことは、国際競争力強化の点からも極めて重要である。 
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しかし、具体的な応用については、戦略的・組織的な再検討も必要であろう。 
今後も、海外からの追い上げに対しては、日本発の技術として大切に育てて

行く必要がある。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
金属ガラスの第一人者であるプロジェクトリーダの下で、効率的な実施体制

が整えられており、心強い。プロジェクトリーダ及びサブリーダは、他に適任

者がいないと判断される。また、基礎研究を行う大学の研究者と実用化を行う

企業の開発者が、上手く連携している。さらに、研究開発の目標及び計画は妥

当であり、基礎的な研究の成果を更に生かせる可能性がある。 
しかし、ユーザーとの連携は、十分に取れているかが明らかになっていない。

また、実用化研究参加企業が HDD（ハードディスクドライブ）事業から撤退し、

企業の入れ替えがあったが、メディアメーカだけでなく、HDD システムのメー

カにも参加を求めて欲しい。さらに、 終目標達成に向けては、必要な要素技

術の見直しも望まれる。 
 
３）研究開発成果について 
ハードディスクの記録容量拡大や、内視鏡などの医療検査機器の高度化とい

った国民生活を豊かにする夢のある技術の研究開発・実用化を目指し、現状は

基盤技術確立の段階だが、実用化の第一歩となる中間目標をクリアしたことは

高く評価できる。また、個々の研究開発成果にはその分野で世界 高水準のも

のが含まれている。 
しかし、中間目標の達成はできていても、それが 終目標達成の見通しへと

つながっていないものもあり、当初の 終目標達成のみにこだわらず、 終目

標の修正があってもよいであろう。特許出願はやや少なく、実用化を見据えた

研究開発の中、特許戦略を強化して欲しい。また、一般に向けた情報発信は、

不十分であり、「金属ガラス」の研究開発で世界をリードしている点をアピール

すべきである。さらに、学会・論文発表に比べると、展示会や報道への比重が

低すぎるであろう。 
成果は材料技術としても、加工技術としても新しい技術領域を切り開く可能

性のある技術シーズであり、新しい応用分野が切り拓けると期待できる。 
 
４）実用化の見通しについて 
実用化イメージ、出口イメージという意味では、新しい製品、モノにつなが

る材料・手法を開発することが大事であるが、その点では、新しい手法（ホブ

切り）、新しい材料（非平衡結晶合金）という成果が得られている。また、その
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成果は、技術の応用可能性・優位性を示すものであり、様々な応用への挑戦を

誘発するものとなっている。 
しかし、成果の関連分野への波及のためには、論文発表、特許等に努力の余

地がある。 
今後、コスト・品質といった実用化までの課題に対し、取り残しのない研究

開発を期待したい。 
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研究評価委員会におけるコメント 

 
第２３回研究評価委員会（平成２１年１０月２９日開催）に諮り、了承され

た。研究評価委員会からのコメントは特になし。 
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第 1章 評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この章では、分科会の総意である評価結果を枠内に掲載している。なお、枠

の下の「○」「●」「・」が付された箇条書きは、評価委員のコメントを原文の

まま、参考として掲載したものである。 
 
 

 



１．プロジェクト全体に関する評価結果 
１．１ 総論 
１）総合評価 
 金属ガラスという日本発の優れた材料を更に発展させ、世界をリードするた

めに、複合化という視点を導入した本事業を実施することは、我が国として必

要なものと評価する。また、プロジェクトリーダ及びサブリーダの強い指導力

の下に中間目標が全て達成され、金属ガラスの材料としての優れたポテンシャ

ルを複合化により更に高めることに成功している。 
 しかし、世界をリードするためには、特許出願がやや少なく、特に海外出願

も考慮の上、特許戦略を強化して欲しい。また、 終目標の要求性能には不明

な個所があり、必要性能と目標値の明確化が望まれる。 
 ここまでの共通基盤技術研究では、ある程度の成果を上げてきており、今後

の２年間の実用化研究がプロジェクト全体の成否を決めるとも言える。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 金属ガラスという日本発のすぐれた材料をさらに発展させ、世界をリード

するために、複合化という視点を導入した研究プロジェクトを実施すると

いう姿勢は、我が国としてはぜひ必要なものとして評価する。 
○ 当プロジェクトは、ハードディスクの記録容量拡大や、内視鏡などの医療

検査機器の高度化といった国民生活を豊かにする夢のある技術の開発・実

用化をめざしたものである。現状は基盤技術確立の段階だが、実用化の第

一歩となる中間目標を概ねクリアしたことは高く評価できる。 
○ 金属ガラスの材料としての優れたポテンシャルを複合化によりさらに引

き出すことに成功し、幾つかの有用な応用の見通しを得つつある。 
○ 新しい材料として大きな魅力を持つ複合化金属ガラスの可能性が明らか

となり、大きな期待ができる。プロジェクトリーダの強い指導力のもとに

中間目標を全て達成したことは高く評価できる。 
○ 東北大学金属材料研究所のアモルファス金属から始まる金属ガラス単相

合金の研究の蓄積の上に進められている、複合化金属ガラスの研究は、さ

らに実用的な可能性を高めたといえ、高く評価できる。日本発の技術なの

で、大切に育てて行きたい。 
○ 東北大学を中心にした研究体制がしっかりと構築されており、中間目標が

着実に達成されている。 
○ 従来の材料と本質的に異なる日本発の新材料である金属ガラスの複合化

技術も、日本で行うべきであるが、未知の部分も多く民間だけで自発的に

開発が進む段階に無いことから、本事業は大変価値がある。 
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〈問題点・改善すべき点〉 
● 共通基盤技術①の研究課題については、十分な論文発表等があるが、②、

③については少なく、また実用化を目指した研究としては特許出願が少な

い印象である。世界をリードするとした場合、特に特許が重要であろう。 
● 中間評価段階で問題点は特に見当たらない。22 年度以降の実用化技術研

究での成果を期待するところである。 
● 中間目標の達成にばかり気を取られた感がある。中間目標は 終目標達成

のための中間点であり、この成果から 終目標に向けた見通しを引き出す

ことも必要である。 
● 終目標の要求性能が不明な個所があり、必要性能と目標値の明確化が望

まれる。 
 
〈その他の意見〉 
・ ここまでの共通基盤技術研究ではある程度の成果を上げてきている。今後

の２年間の実用化研究がプロジェクト全体の成否を決めるともいえる。そ

の意味で、実用化研究経費（助成金）の増額も検討すべきであろう。 
・ シーズ型開発研究の困難点が一部に見られる。 
・ 市場効果に於けるハードディスクドライブの効果金額があまりに大きく、

やや奇異に感じられる。今回の開発に関与した部分に限定した方がよいで

あろう。 
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２）今後に対する提言 
 産学の連携体制が構築されており、基礎グループと実用化グループの間の更

なる連携の緊密化によって、研究開発の一層の深化が期待できる。 
 本プロジェクトの実用化分野は、技術革新のスピードが速い上、ニーズの変

化も激しい。プロジェクト推進中であっても、実用化イメージ、目標の見直し

等にあたっては、市場変化に柔軟に対応することが必要であろう。場合によっ

ては、当初の計画に縛られず、応用の見通しが得られた技術の研究開発に注力

しても良いであろう。 
 実用化への課題は製品コストであり、特に材料から製品までを考慮した製造

技術(トータルプロセス)から見た研究開発を心がけて欲しい。 
 
〈今後に対する提言〉 
・ 産学の連携体制が構築されており、基礎グループと実用化グループ間の連

携を緊密にすることによって、研究の一層の深化を期待できる。 
・ 現状では、金属ガラスの特徴である、安定な過冷却液体や高強度を利用し

ている。もう一つの大きな特徴である熱履歴による構造や物性の変化につ

いては、構造緩和により脆化するとのことで、これを抑えた複合化の技術

が開発されている。しかし、ガラスの熱履歴性を積極的に利用した材料開

発もできると、大変興味深い。例えば、カルコゲナイド・ガラスでは、バ

ンド・ギャップが僅かに変化するが、これにより色が変わる。構造や物性

の僅かな変化でも、場合によっては大きく利用法が広がる可能性もある。 
・ 複合化金属ガラスの実用化分野は、技術革新のスピードが速いうえ、ニー

ズの変化も激しい。プロジェクト推進中であっても、実用化イメージ、目

標の設定などにあたっては、市場変化に柔軟に対応することが必要である。 
・ 当初の計画に縛られず、応用の見通しが得られたもの・方向に注力しても

よいであろう。得られた中間成果を活用し、 終目標を再検討すべき点が

ある。 
・ NEDO としては、なぜ金属ガラスの複合化が必要であるのかという説明

を十分行うという姿勢が常に必要であると思う。 資料５－３、Ｐ５／４

６の説明において、単相金属ガラスの説明において、「金属ガラスが十分

普及しているとはいえない」という説明があったが、なぜ普及していない

のかという説明が必要であろう。また、各研究課題においても、単相金属

ガラスではこういう問題が発生するので、複合化によりそれを解決すると

いうことを、もっと明快に説明すべきであると思う。 
・ 実用化への課題は製品コストである。特に材料から製品までを考慮した製

造技術(トータルプロセス)からみた研究開発を心がけて欲しい。 
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・ 金属ガラス、複合化金属ガラスの研究をより深堀して、材料的な特徴作り

を進めれば、より多くの応用可能性が広がるものと思われる。 
 
〈その他の意見〉 
・ 金属ガラスは一般に馴染みの薄い材料。単相合金、複合化金属ガラスとい

った専門用語を使う際は、一般の人にも分かりやすい解説が必要。この材

料が実用化イメージにどう結び付くかという点も合わせ、きめ細かな広

報・宣伝をお願いしたい。 
・ 当初の 終目標に向けた応用開発を無理に押し進めるだけでなく、このユ

ニークな材料の有用な応用分野についての再検討も必要と思われる。 
・ 論文発表数等をみると、研究課題①が も重点課題であるようにも思える

のだが、実用化研究の年限や助成金額からみると、①に関連する研究課題

④が年限も短く、金額も も少ない。来年度から④を始め、助成金の増額

等をしないと①とのバランスが取れず、また企業の本気度もあがらないと

思う。 また、HDD システムメーカーの参加も必要であろう。 
・ 今後、特許が多数出願されると思われる。特に海外出願も考慮の上、特許

戦略を立て、出願していただきたい。 
 
 

1-4 
 



１．２ 各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
 金属ガラスという日本発の優れた材料を更に発展させ、世界をリードするた

めに、複合化という視点を導入した本事業を実施することは、我が国として必

要なものと評価する。また、実用化までには幾つものハードルを越えなければ

ならず、基盤技術開発の段階では個々の企業による継続的な研究開発が難しい

面もあり、NEDO が関与することは極めて有効である。さらに、金属ガラスは

非常にユニークな材料であって、多くの応用の可能性を持ち、本材料ならでは

の有用な応用を見出すことは、国際競争力強化の点からも極めて重要である。 
 しかし、具体的な応用については、戦略的・組織的な再検討も必要であろう。 
 今後も、海外からの追い上げに対しては、日本発の技術として大切に育てて

行く必要がある。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 金属ガラスという日本発のすぐれた材料をさらに発展させ、世界をリード

するために、複合化という視点を導入した研究プロジェクトを実施すると

いう姿勢は、我が国としてはぜひ必要なものとして評価する。 
○ 金属ガラスを用いた部材・製品は、国民生活を豊かにしたり、安全・安心

を高めたりする効果が期待できる。一方で、実用化までにはいくつものハ

ードルを越えなければならず、基盤技術開発の段階では個企業による継続

的な研究開発は難しい面もある。この点、NEDO が関与することは極め

て有効である。また、材料分野での先進技術開発は、日本のものづくり産

業の国際競争力の維持・強化の観点からも重要。さらに医療用検査機器の

実用化は国民の健康増進に寄与する可能性を秘めている。将来の市場拡大

効果だけでなく、有形無形の効果が期待できるので、予算投入の意義は極

めて大きい。 
○ 金属ガラスは非常にユニークな材料であり、多くの応用の可能性を持つ。

本材料ならではの有用な応用を見出すことは国際競争力強化の点からも

重要であるが、実現までのリスクは高い。 
○ 利用開拓まで含めた新規材料開発であり、NEDO の助成が必要である。

また NEDO の研究マネジメントも必要と考える。 
○ 日本発の技術として、不連続な飛躍につながる技術シーズであり、新しい

分野を切り拓く基盤技術として、イノベーションプログラムのテーマとし

て適切である。また、その意味で公共性が高く NEDO の関与は重要であ

る。 
○ 金属ガラスに関する材料学をベースにし、幅広い産業分野へ応用しようと
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するもので、新規性のあるプロジェクトであり、NEDO の支援事業にふ

さわしい。磁気記録分野は市場性の高い分野であり、２T/inch2 クラスお

よびそれを超える領域の研究は、方式・材料・プロセスとも世界的に競合

しながら、精力的な研究が進められており、国際競争環境下での支援事業

としてふさわしいと思われる。 
○ 金属ガラスは、無秩序な構造を持ち非平衡状態でありながら、バルクとし

て得られ、従来のものとは本質的に異なる材料である。また、日本発の新

材料である。したがって、複合化の技術もぜひ世界に先駆けて日本で行う

べきであり、革新的部材が開発される可能性が高い。しかし、まだ未知の

部分も多く、民間だけで自発的に開発が進む段階には無い。以上のことか

ら、本事業は NEDO が関与することが適切な典型的な事業であると考え

られる。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
● 複合化により塑性加工性、硬磁気特性、高電気伝導性を兼ね備えれば、さ

らに革新的製品開発が可能という産業界からの強い要望が本プロジェク

トの理由であるとしているが、本プロジェクト中に現在の３実用化研究対

象よりは、さらに革新性のある、インパクトの強い製品を是非検討してほ

しい。現行の３実用化研究対象は、従来技術の改良型製品であるという印

象が強く、やや弱いと感じる。実用化研究の項目として新しく作る必要は

ないが、こんな革新的、画期的製品も考えられるぞ、ということをアッピ

ールしてほしい。 
● 具体的な応用について、もっと戦略的・組織的な検討も必要である。ただ

し、これは必ずしも本事業の内容ではないかもしれない。 
● 磁気記録分野は非常に研究競争が激しくなっており、２Tbit/in2 クラスの

作製プロセスや材料についても、真剣な議論が行われている。したがって

プロジェクトで提案する手法・新材料の特徴を、早期にかつ具体的に明ら

かにすることが期待される。 
 
〈その他の意見〉 
・ 内外の技術動向や市場についてもっと他分野からのアプローチが必要と

思われる。材料のエキスパートだけでは荷が重いかもしれない。 
・ プログラムとして、研究の深堀りと応用の可能性の検証の両方をマネジメ

ントする必要があるので、予算、マネジメント等の支援をより厚くしても

らいたい。特に、海外からの追い上げに対応して日本発の技術として大切

に育てる必要がある。 
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２）研究開発マネジメントについて 
 金属ガラスの第一人者であるプロジェクトリーダの下で、効率的な実施体制

が整えられており、心強い。プロジェクトリーダ及びサブリーダは、他に適任

者がいないと判断される。また、基礎研究を行う大学の研究者と実用化を行う

企業の開発者が、上手く連携している。さらに、研究開発の目標及び計画は妥

当であり、基礎的な研究の成果を更に生かせる可能性がある。 
 しかし、ユーザーとの連携は、十分に取れているかが明らかになっていない。

また、実用化研究参加企業が HDD（ハードディスクドライブ）事業から撤退し、

企業の入れ替えがあったが、メディアメーカだけでなく、HDD システムのメー

カにも参加を求めて欲しい。さらに、 終目標達成に向けては、必要な要素技

術の見直しも望まれる。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 市場動向を踏まえた適切な目標が設定されているほか、実用化までのシナ

リオも明確。金属ガラスの第一人者である井上プロジェクトリーダのもと

で、効率的な実施体制を整えていることも心強い。 
○ 戦略的な目標設定がされており、材料開発面での研究実施体制はよく構築

されている。 
○ プロジェクトリーダ、サブリーダは、他に適任者はいないと判断され、ま

た目標、計画は、本プロジェクトの開始当時の状況からいえば妥当なもの

である。 
○ 強力なプロジェクトリーダを中心とした研究開発体制のもと、ほぼ計画通

り研究が推進された。その間、適宜、研究開発課題に対して加工手段・方

法などの見直しを行い、中間目標を達成したことは研究開発マネジメント

によるところと思う。 
○ 研究目標、研究計画については妥当と考えるが、さらに基礎的な研究の成

果を生かせる可能性があり、予算的にもマネジメントの支援においても強

化すれば、よりインパクトの高い目標を達成できると思われる。 
○ 東北大学を中心とした優れた研究者や実施企業が参画しており、プロジェ

クトリーダを中心とした強力なマネジメント体制が構築されており、成果

が期待できる。 
○ 基礎研究を行う大学の研究者と実用化を行う企業の開発者が、上手く連携

している。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
● ユーザーとの連携が十分にとれているか不透明である。実用化技術の開発
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に当たっては、ユーザーのニーズをより的確に捉えることが不可欠である。 
● 終目標達成に向けての、必要な要素技術の見直しが必要である。 
● 研究課題①については、中間評価の委員から多くの意見が出されたが、こ

れらの意見を参考に、現在の他の研究動向を把握したうえで、本プロジェ

クトの位置づけを再度明確にして研究を進めるべきであろう。また、実用

化研究参加企業が HDD 事業から撤退し、企業の入れ替えがあったが、ぜ

ひメディアメーカだけでなく、HDD システムのメーカにも参加を求めて

ほしい。 
● 開発基礎研究であるが、産業化を見通したプロジェクトなので、実用形態

のシミュレーションが必要である。優れた研究者と企業が参画する組織が

形成されており、実施企業と研究者が連携を密にして数値目標を想定する

ことによって、研究が一層進展すると思われる。 
 
〈その他の意見〉 
・ プロジェクト推進中に委託先企業に変更があった。事業のスムーズな継続

に支障が出ないよう、参加企業の一段の連携が求められる。 
・ 本事業の優秀な人的リソースを本事業以外にも大いに活用して欲しい。 
・ マネジメントとしては統括するリーダーに研究面でも、実用化の実証の面

でも高い負荷が掛かっているものと思われ支援の強化が必要のように思

われる。また、今回の評価対象ではないのかもしれないが、実用性の実証

で企業が担当している補助事業の部分では、委託的な研究開発の内容も多

く、予算的な強化がより成果を確実なものとすると思われる。 
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３）研究開発成果について 
 ハードディスクの記録容量拡大や、内視鏡などの医療検査機器の高度化とい

った国民生活を豊かにする夢のある技術の研究開発・実用化を目指し、現状は

基盤技術確立の段階だが、実用化の第一歩となる中間目標をクリアしたことは

高く評価できる。また、個々の研究開発成果にはその分野で世界 高水準のも

のが含まれている。 
 しかし、中間目標の達成はできていても、それが 終目標達成の見通しへと

つながっていないものもあり、当初の 終目標達成のみにこだわらず、 終目

標の修正があってもよいであろう。特許出願はやや少なく、実用化を見据えた

研究開発の中、特許戦略を強化して欲しい。また、一般に向けた情報発信は、

不十分であり、「金属ガラス」の研究開発で世界をリードしている点をアピール

すべきである。さらに、学会・論文発表に比べると、展示会や報道への比重が

低すぎるであろう。 
 成果は材料技術としても、加工技術としても新しい技術領域を切り開く可能

性のある技術シーズであり、新しい応用分野が切り拓けると期待できる。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 設定された中間目標はいずれも 100 %達成されている。また、個々の成果

もその分野では世界 高水準のものが含まれる。 
○ 全般的に中間目標値をほぼ達成している点を評価したい。研究課題①につ

いては、論文等を通じての成果の普及努力も評価できる。 
○ 終目標に向かって、順調に研究が進んでおり、中間目標も全て達成して

いる。論文発表など成果の普及では、各研究項目にややバラツキあるもの、

おおむね良好と考える。 
○ 成果は、世界的なものであり、新しい技術領域、応用分野が切り拓けるも

のと期待できる。 
○ 計画が着実に実施されており、中間目標が達成されている。 
○ 中間目標はすべて達成されており、 終目標達成に向けた今後の課題も明

確になっている。 
○ 目標達成までのプロセスに一部変更はあったものの、３プロジェクトとも

中間目標をクリアしている点は高く評価できる。実用化技術（ 終目標達

成）への道筋が明確なうえ、他の競合技術に対する優位性も認められる。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
● 中間目標は達成されているが、そこから 終目標に向けての見通しを得る

工夫が必要である。一部は目標そのものの見直しが必要と思われる。 
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● 研究課題②、③については論文発表、特許等が少なく改善を希望する。 
● やや特許出願提案が少ないように思われる。今後は、デバイス実用化を見

据えた研究のなか、特許戦略を立て知的財産権等の取得をして欲しい。 
● 学会・論文発表に比べるとパブリシティーとしての展示会や報道への比重

が低いと思われる。将来の応用分野を広げるためにも、 終年度を目指し

て検討をしてほしい。 
● 中間目標での数値達成を急ぐあまり、 終目標に向けた基礎データの取得

が十分でない点があるように感じられる。 
● 中間段階では難しい面もあるが、一般に向けた情報発信が不十分。特に「金

属ガラス」の研究で世界をリードしているといった点をアピールすべきで

ある。 
 
〈その他の意見〉 
・ 各研究課題につき、 終目標達成の方策について説明があったが、以下を

希望したい。 
研究課題① 研究の位置づけを再度明確化すること  
研究課題② 当初の 終目標を修正し、ホブ切りによる 終目標達成も候

補とすること 
研究課題③ 当初の 終目標を修正し、非平衡結晶合金による 終目標達

成も候補とすること 
・ 材料技術としても、加工技術としても新しい技術領域を切り開く可能性の

ある技術シーズであるので、より技術の特徴を際立たせることが出来る研

究の深堀を行うことによって、さらに応用分野を広げられるのではないか

と考えられる。 
・ 必ずしも当初設定された 終目標の達成のみに限定する必要はない。 
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４）実用化の見通しについて 
 実用化イメージ、出口イメージという意味では、新しい製品、モノにつなが

る材料・手法を開発することが大事であるが、その点では、新しい手法（ホブ

切り）、新しい材料（非平衡結晶合金）という成果が得られている。また、その

成果は、技術の応用可能性・優位性を示すものであり、様々な応用への挑戦を

誘発するものとなっている。 
 しかし、成果の関連分野への波及のためには、論文発表、特許等に努力の余

地がある。 
今後、コスト・品質といった実用化までの課題に対し、取り残しのない研究

開発を期待したい。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 実用化イメージ、出口イメージという意味では、新しい製品、モノにつな

がる材料・手法が開発できることが大事で、その点では、新しい手法（ホ

ブ切り）、新しい材料（非平衡結晶合金）という、本プロジェクトで得ら

れた成果を大事にしてほしい。 
○ 実用化イメージ、出口イメージが非常に明確。３プロジェクトとも経済

的・社会的な波及効果が期待できる。 
○ 応用先が明確であり、実用化イメージが明瞭な研究である。 
○ 出口イメージは明確となっており、その目標に向かっての研究開発となっ

ている。 
○ 技術の応用可能性・優位性を示せるものとしての実用化イメージであり、

さまざまな応用への挑戦を誘発するものとなっている。その意味で、関連

分野への波及効果があり、まさにこの点がこのプログラムの重要性である。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
● 成果の関連分野への波及のためには、論文発表、特許等にまだまだ努力の

余地がある。 
● 基盤技術の確立を目指している段階なのでやむを得ないが、後半の実用化

技術研究では、実用化・出口イメージだけでなく、製造コストなど経済性

についても、一定レベル（厳密でなくてもよい）の検証が必要である。 
● 目標は非常に戦略的であるが、本事業での実用化イメージが見えないもの

もある。 
● 実用化を目指す研究段階であり、実用化企業と連携した、より詳細な研究

目標の設定や計画の立案が必要と思われる。 
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〈その他の意見〉 
・ ナノ構造部材開発の成果は、より相応しい応用分野を検討することも有用

と思われる。 
・ 今後、コスト・品質といった実用化までの課題に対し、取り残しのない研

究開発を期待したい。 
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２．個別テーマに関する評価結果 
２．１ 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 
１）研究開発成果についての評価 
 世界 高水準である 1Tbit/in2級の金型とこれを用いたインプリントパターン

の作成に成功している点を評価する。また、安定な過冷却液体状態を使っての

インプリント加工は、金属ガラスならではの特徴を生かした優れた技術であり、

軟磁性裏打ち層と非磁性金属ガラスのインプリント層を使う構造では、中間目

標を達成しており、 終目標達成に向けた今後の課題が明確になっている。 
 しかし、 終目標の達成可能性については、硬質磁性材料として選択された

材料が 終目標に合致するかどうかを早急に検討する必要があろう。作製され

た金型や硬質磁性ドット（ホール）の位置や形状などの精密な検証を進めて欲

しい。 
 今後、中間成果を基に、 終目標がいかにしたら達成できるかを精査するこ

とも重要である。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 1Tbit/in2 級の金型とこれを用いたインプリントパターンの作成に成功し

ている点を評価する。 
○ 安定な過冷却液体状態を使ってのインプリント加工は、金属ガラスならで

はの特徴を生かした優れた技術である。軟磁性裏打ち層と非磁性金属ガラ

スのインプリント層を使う構造では、中間目標を達成しており、 終目標

達成に向けた今後の課題が明確になっている。 
○ 合金創製、金型創製、インプリント技術のすべてで中間目標・自主目標を

達成している。特にインプリント技術では、世界 高水準のインプリント

パターンの創製に成功しており、高く評価できる。 
○ 金属ガラスが 25 nm ピッチのナノインプリント加工が可能なことを示し

たことは特筆すべき成果といえる。 
○ 非常にチャレンジャブルな研究開発に対し、3 項目それぞれの目標を達成

した。硬磁性膜の成膜について MGS 法を用いて目標達成したことは高く

評価できる。 
○ 複合化金属ガラスという材料の優位性をナノ構造化することによって、他

の材料では実現できない特性を目指せる可能性が十分ある。 
○ 新しい BPM 作製技術を提案するプロジェクトであり、Pd 金属ガラスに

よる微細な基板パターン配列も作製されており、産業貢献の意義は大きい。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
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● FIB デポジション＋ドライエッチングで可能な金型面積についての検討

が必要であろう。 
● 軟磁性金属ガラスのインプリント層を使う構造等では、金型との反応が問

題となっている。これは、熱的不安定性という金属ガラスの弱点が顕わに

なってしまった例と思われる。 
● 中間成果を基に、 終目標がいかにしたら達成できるかを精査する必要が

ある。特に、硬磁性材料の特性維持や、ドット形状の精度予測、インプリ

ントホール底部残厚の低減については検討必須項目である。 
● 中間目標数値は達成されているが、硬質磁性材料として選択された材料が、

終目標に合致するかどうかを早急に検討する必要がある。作製された金

型や硬質磁性ドット（ホール）の位置や形状などの精密な評価を進めてほ

しい。前者は非結晶金属インプリント金型材料としての評価になり、後者

は BPM としての可能性検討に非常に重要である。これによって 終目標

を達成するための改良点を明らかにすることができる。 
 
〈その他の意見〉 
・ 研究課題名からは、硬磁性膜が金属ガラスであるような印象であるが、そ

れでよいのか。Co/Pd 膜そのものは、それほど新規性はないように思うの

だが。 
・ 中間目標は達成できたが、そこから 終目標に向けての見通しが必ずしも

よく見えていない。 
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２）実用化の見通しについての評価 
 面記録密度 1 Tbit/in2用の磁気ディスク基板の加工技術の成果については、精

度と生産性を上げることで実用化の見通しが得られる可能性が高い。他技術と

の製造コストの簡単な比較を試みるなど、実用化イメージが非常に明確であり、

可能であれば、研究開発課題「次世代高密度磁気記録媒体の開発」を１年前倒

しにスタートさせることも望まれる。 
 しかし、磁性ドットについては、 終目標達成のためのアプローチを再構築

することが望まれる。また、HDD システムのメーカにも参加を要請すべきであ

ろう。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 1 Tdot/in2 程度での磁気ディスク基板の加工技術の成果については、精度

と生産性を高めることで実用化の見通しが得られる可能性がある。 
○ 共通基盤技術研究としては 終目標を達成することは十分可能であろう

が、実用化のためには、研究課題④を１年前倒しにスタートさせ、また助

成金も増額すべきと思う。 
○ 出口イメージが明確となっており、開発の各段階でのマイルストーンを通

して研究開発を行っている。 
○ 出口と想定されているパターンドメディアとしては、十分競争力のあるも

のとなる可能性がある。システム化を担当する企業等との情報交換を十分

に行い、メディアとして求められるものを反映した研究開発の進め方を行

う必要がある。 
○ ハードディスクの大容量化のニーズは依然として高い。目標となる１イン

チ当たり２Ｔｂ超という記録容量を明確に示しているほか、他技術との製

造コストの簡単な比較を試みるなど、実用化イメージが非常に明確である。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
● 磁性ドットについては 終目標達成のためのアプローチの再構築が必要

である。 
● HDD システムのメーカにも参加を要請すべきであろう。HDD の市場が

43,000 億円であると主張する以上、メディアだけの議論にならないよう

な配慮も必要であろう。 
 
〈その他の意見〉 
・ 技術推進委員会委員および外部有識者メンバーを交えた 終目標の位置

付けの再確認が必要と思われる。 
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３）今後に対する提言 
 HD の磁気記録媒体として優れている点を、記憶容量の面だけでなく、他の側

面から検証する必要もあろう。また、メディア単体だけで求められる機能特性

の目標を決められないところもあるので、システム化技術を担当、開発する企

業との十分な情報交換が求められる。 
昨今、競合のフラッシュメモリーの価格低下が激しくなっており、市場動向

をよく見て、本研究開発テーマが勝てる世界を作って欲しい。また、独自な磁

気パターンニング技術なので、必ずしも BPM（Bit Patterned Media）のよう

なナノレベルに限定されないでも、新たな応用分野への展開の可能性も期待で

きる。 
 
〈今後に対する提言〉 
・ HD などの記録媒体では、HD 以外にも様々な媒体が使われている。金属

ガラスが HD の磁気記録媒体として優れている点を、記憶容量の面だけで

なく、耐久性など他の側面から検証する必要もあるのではないか。 
・ 中間評価における各委員のコメントを十分吟味の上、今後の研究を加速し

ていただきたい。 
・ 昨今、競合のフラッシュメモリーの価格低下が激しくなっている。市場動

向をよく見て、本テーマが勝てる世界を作って欲しい。 
・ メディア単体だけで求められる機能特性の目標を決められないところも

あるので、システム化技術を担当、開発する企業との十分な情報交換が求

められる。 
・ 金型との反応が、様々な金属ガラスを使うことに制約を与えているので、

金型の材質や、金型の表面へのコーティング等を検討したらどうかと思う。 
・ ディスク媒体作製の他方式の進展も考慮して、それらに対するアドバンテ

ージが明瞭になるように今後の目標を再検討すべきと思われる。 
 
〈その他の意見〉 
・ プロジェクトの研究成果が口頭・論文発表に結びついていないように感じ

られる。研究なので時間的ずれはあると思うが、新規なプロセスの提案な

ので積極的に発表してほしい。独自な磁気パターンニング技術なので、必

ずしも BPM のようなナノレベルに限定されないでも、新たな応用分野へ

の展開の可能性も期待できる。 
・ ナノインプリント性を用いた、他の有用な応用についてもどこかで検討す

るとよい。 
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２．２ 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 
１）研究開発成果についての評価 
 複合化金属ガラスの特徴を生かしたプレス加工のアイディアは優れている。

中間目標を達成する材料の創製と歯車の試作に成功しており、試作ギヤヘッド

の回転動作試験にも成功している。また、複合化金属ガラスの圧縮強さ、圧縮

塑性伸び共に中間目標を上回る成果をあげたことは高く評価できる。加工段階

で寸法精度を高められる複合化金属ガラスを選定できたことも開発成果の一つ

として特筆できる。電磁型マイクロアクチュエータの要求が強い医療機器の高

度化につながる技術だけに、早期の実用化を期待する。 
 しかし、プレス加工については、切削モード時の表面の傷及びバリが、コイ

ニングモードでは取りきれない可能性が高く、切削モードでの精度改善のため

に、切削加工の専門家の助言を仰ぐ必要があろう。ホブ切りだけで 終目標を

達成できるなら、プレス加工に拘る必要はないであろう。 
 今後の課題に挙げられているが、脱貴金属元素による複合化金属ガラス創製

についての検証も実用化を図る上では重要である。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 複合化金属ガラスの特徴を生かしたプレス加工のアイディアは優れてい

る。中間目標を達成する材料の創製と歯車の試作に成功している。試作ギ

ヤヘッドの回転動作試験にも成功している。 
○ 合金創製に関し、圧縮強さ、圧縮塑性伸びともに中間目標を上回る成果を

あげたことは高く評価できる。また加工段階で寸法精度を高められる合金

を選定できたことも開発成果の一つとして特筆できる。医療機器の高度化

につながる技術だけに、早期の実用化を期待する。 
○ 複合化金属ガラスによる新規材料特性の創出が も成功した例といえる。

実用化に必要な要素技術もしっかりと検討されている。 
○ 中間評価段階で、外径 0.9mm の減速機を設計・試作・組立し、さらに運

転の段階にまで到達したことを高く評価する。 
○ 市場からは電磁型マイクロアクチュエータの要求が強い。この要求に対し、

本研究はマッチングしており、非常に魅力的である。前回の「金属ガラス

の成形技術」プロジェクトからさらなる微小化・低コスト化できる精密プ

レス成形加工の可能性に目処をつけたことは、高く評価できる。 
○ 技術の特性を生かして他の材料では実現できない超小型・超精密ギア実現

することは、それに必要な加工技術の研究も含めて高いレベルのものであ

る。 
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〈問題点・改善すべき点〉 
● プレス成型法では、切削モード時の表面の傷、バリが、コイニングモード

では取りきれない可能性が高い。切削モードでの精度改善のために、切削

加工の専門家の助言を仰ぐ必要があろう。 
ホブ切りだけで 終目標を達成できるなら、プレス成型にこだわる必要は

ないと思う。 
 
〈その他の意見〉 
・ 今後の課題に挙げられているが、脱貴金属元素による合金創製についての

検証も実用化をはかるうえでは重要な研究テーマになると思う。 
・ この先、モータの超小型化をどこまで進めるべきかを検討することも必要

と思われる。また、ギヤの小型化という同一目的での、金属ガラスの代替

材料の可能性の有無も検討すべきと思われる。 
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２）実用化の見通しについての評価 
 世界 小サイズのモータの試作に目途をつけている他、医療用機器への適用

を視野に、課題と実用化までのスケジュールをきちんと示せており、高く評価

できる。実用化は大いに可能であろう。 
 しかし、応用製品については、競合技術の調査を更に進めて欲しい。 
 実用化イメージがかなり明確なので、詳細な市場予測、経済性の評価などを

前倒しで実施した方が良いであろう。超小型モータによる内視鏡やカテーテル

以外の市場創出についても検討して欲しい。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 世界 小サイズのモータの試作にめどをつけているほか、医療用機器への

適用を視野に、課題と実用化までのスケジュールをきちんと示せており、

高く評価できる。 
○ 計画以上に実用化への展開が進んでおり、実用化は大いに期待できる。 
○ 実用化は大いに可能であると思う。 
○ 出口イメージが明確となっており、それに合致した製造法を通した研究開

発となっている。 
○ 技術的な可能性を示すことは、これに続く応用開発を誘発するものとして、

重要であり、プログラム内で想定されている応用だけではなく、他の応用

へもつながる可能性がある。 
○ 超微小モータという実用化のイメージは明確であり、実用化の可能性も高

いと感じられる。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
● 応用製品の競合技術についても調査を進めるべきである。 
● ホブ切りとコイニングの組み合わせという方法も考えられるであろう。

（切削モードの代わりにホブ切りを使う） 
 
〈その他の意見〉 
・ 実用化イメージがかなり明確なので、詳細な市場予測、経済性の評価など

を前倒しで実施したほうがよいであろう。 
・ 超小型モータによる内視鏡やカテーテル以外の市場創出についての検討

も必要と思われる。 
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３）今後に対する提言 
 本研究開発テーマの材料、加工技術で示された超小型・超精密の部品技術の

可能性を示すことにより、新たな応用を誘発する効果がある。プロジェクト終

了時には、この材料、加工技術で、どの程度の減速比が実現できるのかを示し

て欲しい。 
 0.9 mmφモータについては実用化を急いで欲しい。また、競合技術と比較し

てアドバンテージを持ちうる小型モータの極限を検討して欲しい。 
 実用化イメージが明確なので、対外発表などピーアールを更に活発化し、特

に「医療検査機器の高度化につながる技術」という点をアピールした方がよい。 
 終目標達成の方策については、ホブ切りも候補にして欲しい。 
 
〈今後に対する提言〉 
・ この材料、この加工技術で示された超小型・超精密の部品技術の可能性を

示すことにより、新たな応用を誘発する効果がある。 
・ 実用化イメージが明確なので、対外発表などＰＲをさらに活発化した方が

よいのではないか。特に「医療検査機器の高度化につながる技術」という

点をアピールした方がよい。 
・ 0.9 mmφモータについては実用化を急ぐべきである。 
・ 研究終了時には、この方法で、どの程度の減速比が実現できるのかを示し

てほしい。 
・ 小型モータ以外のマイクロアクチュエータへの展開に対しても検討して

欲しい。 
 
〈その他の意見〉 
・ 競合技術と比較してアドバンテージを持ちうる小型モータの極限を検討

して欲しい。 
・ 遊星歯車より小さい太陽歯車が、金属ガラスでなくても、加工上、運転上

の問題がないという点が少々奇異に感じられる。 
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２．３ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 
１）研究開発成果についての評価 
 中間目標を、金属ガラスではないにしても、非平衡結晶合金により達成でき

ていることを評価する。また、引っ張り強さと高導電性を併せ持つ複合材料を

創製するアイディアは優れている。特に、Be-Cu 合金を上回る強度、導電率を

クリアしたことは高く評価でき、将来の Be-Cu 代替材料への可能性を得たこと

は大きな成果といえる。 
 しかし、2 つの研究開発テーマについては、連携が十分でなく、2 つの材料の

提案となっており、お互いの位置付けを明確にする必要があると考える。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 中間目標を、金属ガラスではないにしても、非平衡結晶合金により達成で

きていることを評価する。 
○ 高強度という金属ガラスの特徴を生かし、引っ張り強さと高導電性を併せ

持つ複合材料を創製するアイディアは優れている。引っ張り強さと導電率

の中間目標は達成されている。 
○ ベリリウム銅合金を上回る強度、導電率をクリアしたことは高く評価でき

る。精密薄板作製技術についても、金属ガラスに関する基盤研究を生かし、

金属ガラスを出発点とする非平衡結晶合金を開発、これにより中間目標を

達成した。 
○ 当初の複合金属ガラスではないが、同技術から派生した非平衡結晶合金を

開発し、将来の Be-Cu 代替材料への可能性を得たことは大きな成果とい

える。 
○ 研究開発項目③―1、③―2 のそれぞれの目標値は達成している点は評価

できる。 
○ 資源的な問題もあり、本プログラムで示された機械的な特性と電気的な特

性を併せ持つ成果は、今後の電子部品分野で重要な意義を持つものと考え

られる。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
● ただし、上記の達成が、合金創成と複合化チームではなく、精密薄板作成

チームにより実現された点に違和感を覚えた。内部の連携が不十分である

との印象を与えかねないので、今後注意を要すると思う。 
● 終目標を達成するためには、複合則の理論式からの予測では、中間目標

を達成した Zr 基金属ガラスでは不十分であり、より強度の高い Fe 基や

Ni 基金属ガラスが必要である。しかし、そのためには、複合化の際の結
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晶化を抑える必要がある。また、精密薄板作製は、金属ガラスと純銅との

複合化では実現できず、中間目標は非平衡結晶合金で達成している。両者

の違いの原因を解明し、金属ガラスと純銅との複合材料による薄板作製技

術の開発が必要である。 
● 精密薄板作製技術に関し、複合化金属ガラスによる精密薄板化の技術確立。 
● 材料特性値だけが目標となっているが、一応用であるコネクタ材料として

の目標値を明確にすべきである。 
● まだ中間段階であるが、研究開発項目③―1、③―2 を個別に研究を進め

てきた結果、2 つの材料の提案となっている。お互いの位置付けを明確に

する必要があると考える。 
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２）実用化の見通しについての評価 
 出口イメージを明確にし、その目標に向かった研究開発となっており、 終

目標に対しての課題も明確となっている。特に、Cu-Be 合金は、機械的特性（ば

ね性、耐摩耗性、耐食性、硬度）にも優れ、電気接点以外にも多くの分野で使

用されているので、開発した新合金のこれらの特性も評価すれば、接点以外の

応用も広がると期待する。 
 今後、中間目標の成果から、 終目標の達成への道筋を明確にする必要もあ

ろう。 
 
〈肯定的意見〉 
○ 出口イメージを明確にし、その目標に向かった研究となっている。 終目

標に対しての課題も明確となっている。 
○ 実用化を目指す企業による製品化とそれに必要な基礎研究を進めれば、実

用化の見通しは高く、特にこのテーマでは強くそれが言える。 
○ 非平衡結晶合金を使えば実用化に近いと思われる。 
○ ベリリウム銅代替の動きがある中で、代替材料として市場に認められるに

は、既存材料を凌駕する性能が必要である。コスト面の評価や量産技術の

確立は今後の課題となるが、性能面を中心に商品化のイメージをきちんと

描けている。 
○ 材料特性として中間目標が達成されており、今後 Be-Cu 代替材料として

コネクタ以外にも応用が期待される。 
○ Cu-Be 合金は、機械的特性（ばね性、耐摩耗性、耐食性、硬度）にも優れ、

電気接点以外にも多くの分野で使用されているので、開発した新合金のこ

れらの特性も評価すれば、接点以外の応用も広がると思う。 
 
〈問題点・改善すべき点〉 
● 中間目標の成果から、 終目標の達成への道筋を明確にする必要がある。 
● 終的な材料について、機械的特性（ばね性、耐摩耗性、耐食性、硬度）

の評価も希望したい。 
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３）今後に対する提言 
 非平衡結晶合金で Be-Cu 合金に代替できるものを見出したとすれば、それは

それで材料の研究開発としての成果であり、金属ガラスに拘ることなく大事に

して欲しい。 
 実用化を目指す企業と十分な情報交換を行い、実用化に必要な基礎研究を更

に推進することが望まれる。また、 終製品であるコネクタのメーカによる検

証も取り入れた研究内容にして欲しい。 
 
〈今後に対する提言〉 
・ 非平衡結晶合金で Be-Cu 合金に代替できるものを見出したとすれば、そ

れはそれで材料の研究としての成果であり、金属ガラスにこだわることな

く大事にしてほしい。 
・ 実用化を目指す企業と十分な情報交換を行い、実用化に必要な基礎研究を

さらに推進すると実現性が高まるものと考えられる。 
・ 非平衡結晶合金を使えば実用化に近いと思われるが、より高い性能を目指

すためには、金属ガラスと純銅との複合材料による精密薄板作製技術の開

発を目指すべきである。 
・ 精密薄板作製技術については、複合化金属ガラスにこだわらずに、今回開

発した非平衡結晶合金に絞ることも検討課題であろう。 
・ 非平衡結晶合金は派生技術ではあるが、実用化の 有力材料と思われる。

今後はこちらの技術に注力して実用化を進めた方がよいと思われる。 
・ 研究開発項目③―1、③―2 の方向性を良く吟味し、実用化できる技術と

なるようお願いしたい。 
 
〈その他の意見〉 
・ 終製品であるコネクタメーカの評価も取り入れた研究内容にして欲し

い。 
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３．評点結果 
３．１ プロジェクト全体 

2.0

2.9

2.6

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.9 A A Ｂ A A Ａ Ａ

２．研究開発マネジメントについて 2.6 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ C B
３．研究開発成果について 2.6 Ａ Ａ B Ａ Ａ Ｂ Ｂ

４．実用化の見通しについて 2.0 B B Ｂ Ｂ Ａ Ｃ B
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
〈判定基準〉  
１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

２．研究開発マネジメントについて ４．実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当であるが、課題あり →C
・見通しが不明        →D

平均値 
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３．２ 個別テーマ 
 
３．２．１ 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

1.9

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 
平均値 

３．２．２ 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

2.9

2.9

0.0 1.0 2.0 3.0

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 
平均値 

３．２．３ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

2.1

2.1

0.0 1.0 2.0 3.0

2.実用化の見通し

1.研究開発成果

 
平均値 

 

1-26 
 



 
個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 

３．２．１ 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 
 １．研究開発成果について 2.6 Ａ A B Ａ Ａ C A
 ２．実用化の見通しについて 1.9 B B C Ｂ Ａ Ｃ B
３．２．２ 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 
 １．研究開発成果について 2.9 A Ａ B Ａ Ａ Ａ Ａ

 ２．実用化の見通しについて 2.9 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

３．２．３ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 
 １．研究開発成果について 2.1 Ａ B B B Ａ Ｂ C
 ２．実用化の見通しについて 2.1 B Ａ B Ｂ B Ｂ Ｂ

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

 

〈判定基準〉  
１．研究開発成果について ２．実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当であるが、課題あり →C
・見通しが不明        →D
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１．事業原簿 
次ページより、当該事業の事業原簿を示す。 
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概 要 
作成日 平成 21 年 8月 2日 

プログラム（又は施策）

名 
ナノテク・部材イノベーションプログラム  

プロジェクト名 
高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材

技術開発 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 Ｐ０７００７ 

担当推進部/担当者 ナノテクノロジー･材料技術開発部 / 土井秀之 

０．事業の概要 

これまでの金属ガラスの実用化研究では、高強度、低ヤング率、軟磁気特性、粘性流

動加工性等に着目して、金属ガラスの単相合金を用いた部材開発を行ってきた。本プロ

ジェクトでは、金属ガラス相と第二相を複合化させることで複合化金属ガラスを創製

し、従来の金属ガラスの持つ優れた特徴に加えて、塑性加工性、硬磁気特性、高電気伝

導性等の特性を付与する。この複合化金属ガラスの新規な特性を用いて、金属ガラス単

相合金では為し得なかった次世代高密度磁気記録媒体、超微小モータ用部材および高強

度・高導電性電気接点部材の革新的部材の開発を行い、金属ガラスの用途を拡大すると

とともに実用化を加速する。 

Ⅰ．事業の位置付け・必

要性について 

【ＮＥＤＯが関与する意義】 

本プロジェクトは、『情報通信、ライフサイエンス、環境、エネルギーなど、あらゆる

分野に対して高度化あるいは不連続な革新（ジャンプアップ）をもたらすナノテクノロ

ジー及び革新的部材技術を確立するとともに、その実用化や市場化を促進することで、

我が国産業の国際競争力の維持・強化や解決困難な社会的課題の克服等を可能とするこ

と』を目的とした「ナノテク・部材イノベーションプログラム」の一環として取り組む

ものである。極めて広範囲な産業領域に波及する材料・部材領域について、ユーザー製

造業等との連携（川上・川下連携）を促進するプロジェクト体制（垂直連携）で実施す

ることで、高度な部材産業群の「すり合わせ力」を一層強化する。 

このような技術開発は、複数の研究機関及び企業の知見を結集する必要が有り、民間

の自主的取り組みでは難しい。したがって、ＮＥＤＯの関与により、市場原理のみでは

達成し得ない基盤技術の開発を重点的に実施することが必要である。 

【実施の効果（費用対効果）】 

費用：【開発予算】に記載。 

効果：これまでにない高機能部材としての複合化金属ガラス部材の市場としては、以下

の効果が見込まれる（平成２６年）。 

ハードディスクドライブ        43,000億円 

超微小モータ組込み装置           110億円 

高性能微細カードコネクタ         20億円 

                             総額  43,130億円 

【事業の背景・目的・位置付け】 

我が国において産学官を含む連携の強化（川上川下の垂直連携、材料創成と加工の水

平連携など）を図ることで、次世代の部材分野での我が国のイノベーションを促進する

ことが喫緊の課題となっている。 

本プロジェクトでは、金属ガラス相と第二相を複合化させることで複合化金属ガラス

合金を創製し、従来の金属ガラス単相合金の持つ優れた特徴に加えて、硬磁気特性、塑

性加工性、高電気伝導性等の特性を付与する。この複合化金属ガラスの持つ新規な特性

を用いて、従来の金属ガラス単相合金では為しえなかった革新的部材の開発を行い、さ

らに多様な工業製品に応用するための共通基盤技術を確立することを目的とする。 

複合化金属ガラスの創製と特性制御により、従来の金属ガラス単相合金が適用できな

かった新規用途の開拓を世界に先駆けて実施するとともに、高機能の複合化金属ガラス

を用いた革新的部材の早期実用化・事業化を促進するためにも、本プロジェクトの実施

が必要である。さらに、他国の追随を封じて、我が国発の材料である金属ガラスをさら

に多様な工業製品に応用することで我が国産業の優位性を確保し続けることが重要であ

る。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

金属ガラス相と第二相を複合化させることで複合化金属ガラスを創製し、従来の金属ガ

ラスの持つ優れた特徴に加えて、塑性加工性、硬磁気特性、高電気伝導性等の特性を付

与する。この複合化金属ガラスの新規な特性を用いて、金属ガラス単相合金では為し得

なかった以下に掲げる革新的部材の開発を行う。具体的な最終目標は以下のとおりであ

る。 

【共通基盤技術】 

① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

1平方インチ当り２テラビットの密度で、異方性磁界を15ｋOe以下、飽和磁化を
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500emu/cc程度とする磁性ドットが作製可能な複合化金属ガラスを創製する。ドット径を

9nm程度、ドット間隔を18nm程度とし、密度が1平方インチ当り２テラビットとなるナノ

パターン形成技術を開発し、創製した硬磁性複合化金属ガラスを用いて、評価可能な程

度の微小サンプルを試作して、磁気記録特性を確認する。 

② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

圧縮強さが 1650 MPa 以上で、圧縮応力下での塑性伸びが 10%以上の複合化金属ガラス

合金の創製を行う。この複合化金属ガラスを用いて、直径が 0.3mm 以下で、寸法精度が

±1μm以下の超々精密な遊星ギヤ等が作製できるような基盤技術を開発する。 

③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

引張強度が 1500MPa 以上で、導電率が 60％IACS 以上の複合化金属ガラス合金の創製を

行う。この複合化金属ガラスを用いて、板厚が 0.05mm 程度で、板幅が 50mm 以上の精密

薄板を作製する。 

【実用化技術】 

④次世代高密度磁気記録媒体の開発（平成２２年度から実施検討予定） 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、記録密度が 1 平方インチ当り２

テラビットの超高密度磁気記録媒体を開発する。 

⑤超微小モータ用部材の開発（平成２１年度から実施） 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、現状の世界最小ギヤードモータ

用ギヤと比べて１／２の大きさの超々精密ギヤを使用し、モータ全体の体積が１／３以

下の超微小モータを開発する。 

⑥高強度・高導電性電気接点部材の開発（平成２２年度から実施予定） 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、コネクタのピッチもしくは高さが

現状の１／２となる微細カードコネクタを開発する。 

事業の計画内容 

主な実施事項 Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy Ｈ23fy

①複合化金属ガラスによる硬磁性・

ナノ構造部材技術 
 

    

②複合化金属ガラスによる高強度・

超々精密部材技術 
     

③複合化金属ガラスによる高強度・

高導電性部材技術 
     

④次世代高密度磁気記録媒体の開発      

⑤超微小モータ用部材の開発      

⑥高強度・高導電性電気接点部材の

開発      

 

開発予算 

（会計・勘定別に事業

費の実績額を記載） 

（単位：百万円） 

会計・勘定 Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy Ｈ23fy 総額 

一般会計 495 353 293   1141 

総予算額 495 353 293 412 359 1912 

開発体制 

経産省担当原課 製造産業局素形材産業室 

プロジェクトリーダー 
東北大学総長 井上明久ユニバーシティプロ

フェッサー 

委託先（＊委託先が管理法人の場合

は参加企業数も記載） 

【委託】財団法人 次世代金属・複合材料研究開

発協会（RIMCOF） 

参加企業：3企業（平成 20 年度まで） 

2 企業（平成 21 年度から） 

(共同実施 2 大学)      

(再委託 3 大学、1企業) 

【助成】並木精密宝石(株) 

福田金属箔粉工業(株) （平成 22 年度

から予定） 
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情勢変化への対応 

【情勢変化への対応】 

・平成１９年度には研究開発項目①「複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技

術」のテーマに対して、平成２０年度には研究開発項目②「複合化金属ガラスによる高

強度・超々精密部材技術」および研究開発項目③「複合化金属ガラスによる高強度・高

導電性部材技術」のテーマに対して研究加速財源を充て、基盤研究の充実と設備の前倒

し導入による研究の加速と成果の向上を図った。 

・集中研参加企業である富士通(株)の HDD 記録媒体事業の譲渡に伴い、本プロジェクト

からも撤退することになった。事業継続のため実施体制を見直し、富士通(株)に代わり

昭和電工(株)を RIMCOF からの再委託先として追加した。 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

すべての研究開発項目について中間目標はすでに達成している。 

研究開発項目①「複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術」 

（中間目標達度：◎） 

①- １硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 

・軟磁性裏打ち層として、インプリント応力印加を考慮した零磁わい Co-Fe-B 系アモル

ファス合金薄膜、非磁性インプリント層として Pd-Cu-Ni-P 系金属ガラス薄膜、および

磁気記録層として Co/Pd 多層膜を作製し、それぞれ媒体として要求される特性を確認し

て合金創製の中間目標を達成した。 

・これらを積層成膜することで磁気記録媒体として好適な硬磁性複合化金属ガラス合金

を創製する基礎的な手法を確立した。 

①-２金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 

①-２-1 インプリント用金型創製技術の開発 

・FIB 加工とドライエッチングを組み合わせた手法により、Al2O3基板上のＤＬＣに、

ドットピッチ 25 nm、ドット径 12 nm の超高密度パターン形成に成功した。本金型は、

記録密度で 1 平方インチ当り１テラビットに相当し、中間評価目標値を上回る超微細金

型の創製に成功した。 

①-２-２インプリントによるナノパターン形成技術の開発 

・非磁性インプリント層として Pd-Cu-Ni-P 金属ガラス薄膜上に市販の超高密度パターン

ＤＬＣ金型を用いた熱インプリント法により、ドットピッチ 25nm、ドット径 12nm のナ

ノホールアレイパターンの作製に成功した。 

・ホール内に Co/Pd 多層膜を孤立して埋め込み磁気記録媒体としての基礎的評価を行

い、孤立化ビットの磁化反転挙動を確認した。 

 

研究開発項目②「複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術」  

（中間目標達度：◎） 

②－１高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製 

・金属ガラスマトリックス中に第二相として 2 nm 程度のナノ結晶粒子が析出するような

直径 2 mm の Zr-Al-Ni-Pd 系複合化金属ガラスを金型鋳造法により作製した。 

・作製した Zr-Al-Ni-Pd 系複合化金属ガラスの圧縮強さが 1690MPa、塑性伸びが 8.5%で

あることを確認し、強度と塑性伸びの中間目標を達成した。 

②－２超々精密ギヤ等の成形技術の開発 

・超々精密ギヤ成形のためのシェービング加工の基礎試験結果を反映した精密プレス成

形装置を導入し、シェービング加工による遊星歯車の試作の要素技術検討を実施した。

・共同実施先（東北大金研）で開発された超精密ホブ加工を技術導入し、歯先円直径

0.296mm の遊星歯車試作に成功した。この遊星歯車の精密寸法計測を行うことにより、

寸法精度が±2 μm以下であることを確認し、中間目標を達成した。 

・遊星歯車のみならずブッシュ、軸受け、ライナー、出力軸キャリア、ハウジング等の

ギヤヘッドに必要な部品の試作工法に目処をつけ、これらを組み込んだギヤヘッド（1

段）の一次試作を完了した。 
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Ⅲ．研究開発成果につい

て 

研究開発項目③「複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術」 

（中間目標達度：◎） 

③－１高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製 

③－１－１合金探索 

・Zr 基、Ni 基、Cu 基および Fe 基の金属ガラスを中心に、複合化金属ガラスのマトリッ

クスとしての合金探索を実施。複合化に適した Cu-Zr-Ag-Al 系、および Zr-Al-Cu-Ni 系

を選定し、不活性ガスアトマイズ法により粉末化した。 

・金属ガラス形成の成分則を活用し、Cu-Zr-Ag 系非平衡結晶合金を新たに開発した。 

③－１－２複合化技術の開発 

・金属ガラス粉末化と、電解銅粉等を混合し押出法にて固化・成形。金属ガラスマト

リックス中に導電性材料が分散した複合化金属ガラスを得ることに成功した。 

・作製した複合化金属ガラス固化成形体が引張強さ 1202 MPa、導電性 30 %IACS を示すこ

とを確認。強度と導電性の中間目標を達成した。 

③－２精密薄板作製技術の開発 

・Cu-Zr-Ag 系非平衡結晶合金では、鋳造材に適切な冷間圧延・熱処理を施し、引張強さ

1210 MPa、導電性 35 %IACS を明らかにし、強度と導電性の中間目標を達成した。 

・金属ガラスと電解銅粉を混合固化した複合化金属ガラスの変形挙動を基礎検討し、温

間圧延条件の基礎的検討を実施した。 

・Cu-Zr-Ag 系非平衡結晶合金では強度と導電性の中間目標達成と同時に、冷間圧延条件

制御により厚さ 0.1mm、幅 20mm の精密薄板を作製し、板寸法の中間目標も達成した。 

・Cu-Zr-Ag 系非平衡結晶合金薄板を用いて携帯電話の SIM カードコネクタを試作。バネ

特性等の電気接点としての基礎的評価を実施した。 

論文・発表 論文投稿 27 件、発表 73 件 

特  許 出願済 4 件 

Ⅳ．実用化、事業化の見

通しについて 

・複合化金属ガラスによる超高密度パターン形成技術を開発することにより、複合化金

属ガラスをディスク基板として用いる高密度磁気記録媒体を実現する。複合化金属ガラ

スをディスク基板として用いることで、現時点で HDD パターンドメディアの製造方法の

主流となっているスパッタ膜をリソグラフィによってパターン形成する手法に比較し

て、大幅なコスト削減が達成される。トータルな媒体作製コストとしては、現状のス

パッタ法で形成する垂直磁気記録用の連続媒体と同程度のコストで媒体を作製できる可

能性がある。 

・高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製と、この金属ガラス塑性変形能を利用し

た超々精密ギヤを得ることにより、このギヤを用いて超微小モータとし、カテーテル・

内視鏡等の先端医療機器へ搭載することで、先端医療そのものが大きく変わるものと予

想される。すなわち、超微小モータを用いて、より末梢血管への搭載が可能となり、診

断・治療の範囲が大きく広がる。また、患者への肉体的負担を大幅に軽減でき、低侵襲

治療機としての貢献は多大である。 

・高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製と複合化金属ガラスを用いた精密圧延

による精密薄板作製技術により薄板を作製し、この薄板をコネクタリードとする小型高

性能コネクタを製品化することで、携帯電話やパソコンなどの電子機器への実用化が見

込まれ、さらに、医療分野、自動車分野を含む大幅な市場拡大が見込まれる。 

 

Ⅴ．評価に関する事項 

事前評価 平成１９年度実施  担当部 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

中間評価以降 平成２１年度 中間評価実施 平成２４年度 事後評価実施予定 

 

Ⅵ．基本計画に関する事

項 

 

作成時期 平成１９年３月 制定 

変更履歴 

平成１９年６月 研究開発責任者（プロジェクトリーダー）決定に

伴い改訂。 

平成２０年７月 イノベーションプログラム基本計画の制定によ

り、「（１）研究開発の目的」の記載を改訂。 
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（ナノテク・部材イノベーションプログラム） 

「高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材技術開発」基本計画 

 

ナノテクノロジー・材料技術開発部 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

現在及び将来において我が国経済を牽引していく産業分野において、競争力を発揮し世界を勝ち抜い

ていくために、多様な連携（川上・川下産業の垂直連携、材料創製・加工との水平連携）による研究開

発の推進により、当該市場のニーズに応える機能を実現する上で不可欠な高品質・高性能の部品・部材

をタイムリーに提供し、または、提案することができる部材の基盤技術を確立することを目的とした「ナ

ノテク・部材イノベーションプログラム」の一環として本プロジェクトを立ち上げる。 
 
材料技術は、材料の特性・機能の向上が製品機能の向上に直結するなど産業技術全般に大きな波及効

果をもたらす基盤技術であるが、昨今の国際競争の激化により、さらなる飛躍的発展のキーテクノロジ

ーとして革新的な新材料創製技術が求められている。総合科学技術会議の科学技術基本政策策定の基本

方針においても、「ナノテクノロジー・材料分野」を国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化

対象とすることについては、多様な視点から概ね妥当と評価しうるとされている。 

 

金属ガラス（数種類の金属元素からなる非晶質金属であり、かつ明瞭なガラス転移点と広い過冷却液

体領域を持つ）は、1980 年代後半に我が国で開発された新合金で、極めて高強度かつ低ヤング率で、耐

食性や軟磁気特性にも優れており、２１世紀の中核を担う画期的な金属材料として大きく期待されてい

る。現在、上記の特性を持った金属ガラスの単相合金において、実用化のための研究開発が進められて

おり、その成果により世界トップレベルの製品の実現に目途がつけられてきた。しかし、産業界からは、

従来の金属ガラスの諸特性に加え、塑性加工性や硬磁気特性あるいは高電気伝導性等を兼ね備えること

ができれば、さらに革新的な製品開発が可能になるとの強い要望が出されている。一方、最近の先導研

究の結果によれば、金属ガラス母相中に第二相として微結晶や微粒子または微小空隙等を分散させた複

合化金属ガラスが、大きな塑性加工性、硬磁気特性あるいは高い電気伝導性等を示すことが明らかとな

ってきた。このような複合化金属ガラスの合金創製と特性制御により、従来の金属ガラス単層合金が適

用できなかった新規用途の開拓を世界に先駆けて実施するとともに、複合化金属ガラスの適用により飛

躍的な性能向上が期待される製品を中心に、各種部材の早期実用化および事業化を促進する。  

 

このため、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機構」とい

う。）は、産学の科学的、技術的ポテンシャルを結集して、共通基盤技術（水平）の上に複数の実用化

技術（垂直）の展開を図るというこれまでにない新しいプロジェクト形式を組み、産学の連携を推進し

つつ産業技術を組織的かつ戦略的に展開することを事業方針とし、以下のプロジェクトを実施する。 

 

本プロジェクトでは、金属ガラス相と第二相を複合化させることで複合化金属ガラス合金を創製し、

従来の金属ガラス単相合金の持つ優れた特徴に加えて、塑性加工性、硬磁気特性、高電気伝導性等の特

性を付与する。この複合化金属ガラスの持つ新規な特性を用いて、従来の金属ガラス単相合金では為し

Ｐ０７００７
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えなかった革新的部材の開発を行い、さらに多様な工業製品に応用することで、我が国産業の優位性を

確保する。 

 

共通基盤技術として、① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術、② 複合化金属ガラス

による高強度・超々精密部材技術、③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術等の技術開

発を実施する。さらに、共通基盤技術で開発した成果をもとに、実用化研究として、④ 次世代高密度

磁気記録媒体の開発、⑤ 超微小モータ用部材の開発、⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発を実施

し、これら部材の早期実用化および事業化を促進する。 

 

（２）研究開発の目標 

詳細な数値目標については別紙の研究開発計画を参照のこと。 

【共通基盤技術】 

① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

ⅰ．硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 

金属ガラス母相の一部結晶化やスパッタリングによる複合化で硬磁気特性を付与され、かつ優

れた粘性流動加工性を有する複合化金属ガラス合金の創製を行う。 

中間目標：平成 21 年度末 

現状の磁気記録媒体の密度を大幅に上回る密度の微小な磁性粒子においても、十分

な磁気記録特性を持ち、かつ高精度な成形性を有する複合化金属ガラスを創製する。 

最終目標：平成 23 年度末 

平成 21 年度に比べて３．３倍以上の記録密度の超微小な磁性粒子においても、十分

な磁気記録特性を持ち、かつ高精度な成形性を有する複合化金属ガラスを創製する。 

 

ⅱ．金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 

金属ガラスの粘性流動加工性を利用してこれを被転写材として用い、別途開発する超微細パタ

ーンの金型により、直接ナノインプリントすることで極めて高密度かつ高精度のナノパターンを

形成するための基盤技術開発を行う。 

中間目標：平成 21 年度末 

現状の磁気記録媒体の密度を大幅に上回る密度で、ナノパターンが作製可能な超微

細金型の加工技術および金属ガラスを被転写材としたナノインプリント技術の開発

を行う。 

最終目標：平成 23 年度末 

平成 21 年度に比べて３．３倍以上の密度で、ナノパターンが作製可能な超微細金型

の加工技術および金属ガラスを被転写材としたナノインプリント技術の開発を行う。 

 

② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

ⅰ．高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製 

高強度な金属ガラス母相中に微細な結晶粒子を析出分散させることで塑性変形能を付与した複

合化金属ガラス合金の創製を行う。 

中間目標：平成 21 年度末 
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現状の世界最小ギヤードモータに比べて直径が１／２の超々精密ギヤ等が作製可能

な複合化金属ガラス合金の創製を行う。 

最終目標：平成 23 年度末 

平成 21 年度に作製する超々精密部材に比し、寸法精度を２倍以上に向上させた超々

精密ギヤ等が作製可能な複合化金属ガラス合金の創製を行う。 

 

ⅱ．超々精密ギヤ等の成形技術の開発 

高強度・可塑性複合化金属ガラスの塑性変形能を利用した超精密プレスによる超々精密ギヤ等

の成形のための基盤技術を開発する。 

中間目標：平成 21 年度末 

現状の世界最小ギヤードモータに比べて直径が１／２の超々精密ギヤ等を作製する。 

最終目標：平成 23 年度末 

平成 21 年度に作製する超々精密ギヤ等の寸法精度を２倍以上に向上させる。 

 

③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

ⅰ．高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製 

粉末圧延法等により高強度な金属ガラス母相中に極微小な高導電性の粒子やフィラーを分散複

合化させる、あるいはクラッディング等の方法により金属ガラスと高導電性材料を複合化させる

ことで、銅－ベリリウム合金を凌駕する強度と電気伝導性を併せ持つ複合化金属ガラス合金の創

製を行う。 

中間目標：平成 21 年度末 

現状の銅－ベリリウム合金に比べ、引張強度が高く導電率が同等程度の複合化金属

ガラス合金の創製を行う。 

最終目標：平成 23 年度末 

現状の銅－ベリリウム合金に比べ、引張強度がさらに高く、かつ導電率が高くなる

複合化金属ガラス合金の創製を行う。 

 

  ⅱ．精密薄板作製技術の開発 

高強度・高導電性複合化金属ガラスを用いた精密圧延による精密薄板作製の基盤技術を開発す

る。 

中間目標：平成 21 年度末 

現状の携帯電話等に用いられている小型カードコネクタのピッチもしくは高さを現

状の２／３にすることが可能な高精度の薄板を作製する。 

最終目標：平成 23 年度末 

現状の携帯電話等に用いられている小型カードコネクタのピッチもしくは高さを現

状の１／２にすることが可能な高精度の薄板を作製する。 

 

【実用化技術】：平成 23 年度末 

④ 次世代高密度磁気記録媒体の開発 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、記録密度が 1 平方インチ当り２テラビッ
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トの超高密度磁気記録媒体を開発する。 

 

⑤ 超微小モータ用部材の開発 

  共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、現状の世界最小ギヤードモータ用ギヤと

比べて１／２の大きさの超々精密ギヤを使用し、モータ全体の体積が１／３以下の超微小モータ

を開発する。 

 

⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、コネクタのピッチもしくは高さが現状の 

１／２となる微細カードコネクタを開発する。 

 

（３）研究開発内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づき研究開

発を実施する。 

 

【共通基盤技術】［委託事業］ 

① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

 

【実用化技術】［助成事業（助成率：１／２以内）］ 

④ 次世代高密度磁気記録媒体の開発 

⑤ 超微小モータ用部材の開発 

⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯ技術開発機構が、単独ないし複数の原則本邦の企業、研究組合、公益法人等

の研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別な研究開発能力、

研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な場合はこの限りでは

ない。）から公募によって研究開発実施者を選定し実施する。 

研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の活用により効率的

な研究開発の推進を図る観点から、研究開発責任者（プロジェクトリーダー）国立大学法人 東北大学 

ユニバーシティプロフェッサー 井上 明久を置き、その下に研究者を可能な限り結集して効果的な研

究開発を実施する。 

本研究開発において、ＮＥＤＯ技術開発機構が主体となって行うべき基礎的・基盤的研究開発である

と判断される研究開発内容に示した①②③の事業は委託により実施し、市場化に向けた産業界の具体的

な取り組みの実用化研究開発であると判断される研究開発内容に示した④⑤⑥の事業は助成（助成率１

／２）により実施する。 
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（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省および研究開発責任

者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的および目標、並びに、本研究開発の目的および目標に

照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて設置される技術検討委員会等における

外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロ

ジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１９年度から平成２３年度までの５年間とする。 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的

意義ならびに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成２１年

度、事後評価を平成２４年度に実施する。また、中間評価結果を踏まえ必要に応じプロジェクトの加速・

縮小・中止等見直しを迅速に行う。なお、評価の時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策

動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。 

 

５．その他の重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い 

・共通基盤技術の形成に資する成果の普及 

研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、実施者とも普及に努めるものとする。 

 

・知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備または標準化等との連携を図るため、データベー

スへのデータの提供、標準情報制度への提案等を積極的に行う。 

 

・知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構 新エネルギー・産業技術業務方法書」第 26 条の規定等に基づき、原則として、すべて委託先に帰

属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開

発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状況、

当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画の見直

しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２号及び

３号に基づき実施する。 
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（４）その他 

本研究によって得られたあらゆる知的財産、また本研究の過程または成果に基づき開発したプログラ

ム、サンプルもしくは装置などの成果物について、本プロジェクト外（国内外）への供試・開示につい

ては、事前にプロジェクトリーダーとＮＥＤＯ技術開発機構に連絡する。 

その際に、ＮＥＤＯ技術開発機構が申請書の提出を求めた場合は、これに応じ速やかに提出する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１９年３月、制定。 

（２）平成１９年６月、研究開発責任者（プロジェクトリーダー）決定に伴い改訂。 

（３）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、「（１）研究開発の目的」の

記載を改訂。 
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（別紙）研究開発計画 

 

研究開発項目① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

 

１．研究開発の必要性 

1 平方インチ当り１テラビットを超える次世代の高密度磁気記録媒体技術として、パターンドメディ

アが有力視されている。パターンドメディアは、人工的に規則正しく磁性粒子を並べたもので、超高

密度化が可能であり、しかもそれぞれの磁性粒子が一定の距離を保って独立しているので、熱揺らぎ

の影響を受けにくいとされている。現在検討されているパターンドメディアの作製法には、スパッタ

膜のエッチング、ナノホール形成、イオン注入等の方法があるが、いずれも幾何学的パターン精度お

よび製造コストの面で課題が多い。金属ガラスは、複合化により高密度磁気記録に適した磁気特性を

付与させることが可能であり、また優れた粘性流動加工性を有するため精密で高能率な転写加工が可

能である。従って、金属ガラスを用いることにより、１テラビットを超える高密度磁気記録媒体を高

精度かつ低コストで作製する基盤技術の構築が必要である。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１） 硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 

  非磁性金属ガラス相の一部を熱処理により結晶化させ硬磁性のナノ結晶粒子を分散させる、あるい

は金属ガラスのナノパターンの上にスパッタリングにより硬磁性膜を付着させる等の方法を用いて、

高密度磁気記録に適した磁気特性を付与させた硬磁性複合化金属ガラス合金を創製する。 

（２）金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 

  金属ガラスを、優れた粘性流動加工性を活かして被転写材として用い、収束イオンビームを用いた

微細加工等により作製したナノパターンの金型により、直接ナノインプリントすることで極めて高密

度かつ高精度のナノパターンを作製する基盤技術を開発する。 

 

３．達成目標 

（１）硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 

中間目標：平成 21 年度末 

1 平方インチ当り 600 ギガビットの密度で、異方性磁界を 10ｋOe 以下、飽和磁化を

500emu/cc 程度とする磁性ドットが作製可能な複合化金属ガラスを創製する。 

最終目標：平成 23 年度末 

1 平方インチ当り２テラビットの密度で、異方性磁界を 15ｋOe 以下、飽和磁化を

500emu/cc 程度とする磁性ドットが作製可能な複合化金属ガラスを創製する。 

（２）金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 

中間目標：平成 21 年度末 

ドット径を 16nm 程度、ドット間隔を 33nm 程度とし、密度が 1 平方インチ当り 600

ギガビットとなるナノパターン形成技術を開発し、上記の中間目標で創製する硬磁

性複合化金属ガラスを用いて、評価可能な程度の微小サンプルを試作して、磁気記

録特性を確認する。 
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最終目標：平成 23 年度末 

ドット径を 9nm 程度、ドット間隔を 18nm 程度とし、密度が 1平方インチ当り２テラ

ビットとなるナノパターン形成技術を開発し、上記の最終目標で創製する硬磁性複

合化金属ガラスを用いて、評価可能な程度の微小サンプルを試作して、磁気記録特

性を確認する。 
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研究開発項目② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

 

１．研究開発の必要性 

現在、金属ガラスの特徴を活かして超精密ギヤ等の開発が進められており、これまでに直径 1.5mm

の世界最小ギヤードモータが試作され、その製品適用が進められている。一方、高度化の著しいマイ

クロ機器の分野では、さらに微小なモータの開発ならびに実用化への期待が大きい。これらの超微小

モータの開発には、現在開発中の直径 1.5mm のギヤードモータに用いられている超精密ギヤの直径を

さらに１／２程度にした超々精密ギヤ等が必要である。また、この超々精密ギヤ等の寸法精度は、従

来では困難なレベルの厳しい値が要求される。現在の超精密ギヤ等は、単相の金属ガラスを用い、高

温の溶融状態から直接鋳型に注入する射出成形法で作製されている。しかしながら、この作製方法で

は温度差が大きいため熱収縮の影響が大きく出るので、超々精密ギヤ等の微小な寸法や厳格な寸法精

度を達成することが困難である。従って、射出成形等の高温プロセスではなく、比較的低温度で微小

な寸法を厳格な精度で実現するために、金属ガラスに塑性変形能を付与した複合化金属ガラスを創製

し、これを用いて超精密プレス等により超々精密部材が作製できるような基盤技術の構築が必要であ

る。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製 

金属ガラス相中に微細な結晶粒子を析出分散させることで、金属ガラスの均質な組織に起因する急

激な局所的せん断すべり変形を阻止して塑性変形能を付与した複合化金属ガラスを創製する。 

（２）超々精密ギヤ等の成形技術の開発 

  上記の複合化金属ガラスの塑性変形能を利用した超精密プレスにより、比較的低温度で微小な寸法

のギヤ等を厳格な精度で作製するための基盤技術を開発する。 

 

３．達成目標 

（１） 高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製 

中間目標：平成 21 年度末 

圧縮強さが 1650 MPa 以上で、圧縮応力下での塑性伸びが 5%以上の複合化金属ガラ

ス合金の創製を行う。 

最終目標：平成 23 年度末 

圧縮強さが 1650 MPa 以上で、圧縮応力下での塑性伸びが 10%以上の複合化金属ガ

ラス合金の創製を行う。 

（２） 超々精密ギヤ等の成形技術の開発 

中間目標：平成 21 年度末 

直径が 0.3mm 以下で、寸法精度が±2μm 以下の超々精密な遊星ギヤ等が作製できる

ような基盤技術を開発する。 

最終目標：平成 23 年度末 

直径が 0.3mm 以下で、寸法精度が±1μm以下の超々精密な遊星ギヤ等が作製できる

ような基盤技術を開発する。 



０－14 

研究開発項目③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

 

１．研究開発の必要性 

携帯電話等の小型エレクトロニクス機器に用いられているコネクタの電気接点部材には、主として

銅-ベリリウム合金が使われている。銅-ベリリウム合金は、強度と導電性に優れた材料であるが、次

世代の超小型コネクタ用としては強度及び導電性がともに不十分とされている。金属ガラスは、銅-

ベリリウム合金を大きく上回る強度を持つとともに低ヤング率であることから弾性に富んでおり、コ

ネクタ用接点部材として適用すれば現状製品を凌駕する小型化・高性能化が可能と考えられる。しか

しながら、金属ガラスは無秩序な原子配列が故に電気抵抗が通常の結晶性銅合金の約２倍と大きく、

そのままでは電気接点部材としては適さない。 

そこで、金属ガラスの高強度特性を保持しつつ電気伝導性を増強させることにより、強度と電気伝

導性を併せ持つ複合化金属ガラスを創製し、さらにこれを用いて精密圧延により薄板を作製して、次

世代の超小型コネクタ用電気接点部材を成形するための基盤技術を開発する必要がある。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１） 高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製 

粉末圧延法等により金属ガラス相中に極微小な高導電性の粒子やフィラーを分散複合化させる、あ

るいはクラッディング等の方法により金属ガラスと高導電性材料を複合化させることで、強度および

導電率がともに銅-ベリリウム合金を凌駕する特性を持った複合化金属ガラス合金を創製する。 

（２）精密薄板作製技術の開発 

上記の複合化金属ガラスを用い、精密圧延により次世代の超小型コネクタ用電気接点部材が成形可

能な薄板を作製するための基盤技術を開発する。 

 

３．達成目標 

（１）高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製 

中間目標：平成 21 年度末 

引張強度が 1200MPa 以上で、導電率が 30％IACS 以上の複合化金属ガラス合金の創製

を行う。 

最終目標：平成 23 年度末 

引張強度が 1500MPa 以上で、導電率が 60％IACS 以上の複合化金属ガラス合金の創製

を行う。 

（２）精密薄板作製技術の開発 

中間目標：平成 21 年度末 

板厚が 0.１mm 程度で、板幅が 10ｍｍ以上の精密薄板を作製する。 

最終目標：平成 23 年度末 

板厚が 0.05mm 程度で、板幅が 50ｍｍ以上の精密薄板を作製する。 
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研究開発項目④「次世代高密度磁気記録媒体の開発」 

 

１．研究開発の必要性 

進展の著しい情報化社会において、情報ストレージは需要が益々増大するとともに高密度化してお

り、1 平方インチ当り１テラビットを超える次世代の高密度磁気記録媒体の開発・実用化が急がれて

いる。１テラビットを超える次世代の媒体技術としては、金属ガラスを使用したパターンドメディア

が、最も高密度、高精度かつ低コストで作製できる可能性が高いため、早急に実用化技術を確立する

必要がある。 

 

２．研究開発の具体的内容 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、高密度磁気記録媒体を試作し、磁気記録特性

を確認する。 

 

３．達成目標 

平成 23 年度末までに、記録密度が 1平方インチ当り２テラビットの超高密度磁気記録媒体の成立性

を立証するとともに、実用化に必要な要素技術の検討を完了する。 
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研究開発項目⑤「超微小モータ用部材の開発」 

 

１．研究開発の必要性 

高度化の著しいマイクロ機器の分野では、現在開発中の直径 1.5mm のギヤードモータをさらに下回

る微小なモータの開発ならびに実用化への期待が大きい。そのため、複合化金属ガラスを用いてこれ

らの超微小モータ用の超々精密ギヤを開発し、超微小モータを試作して、早急に応用分野への展開を

図る必要がある。 

 

２．研究開発の具体的内容 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、超微小モータを試作して、実用化に必要な諸

特性を確認する。 

 

３．達成目標 

平成 23 年度末までに、現状の世界最小ギヤードモータに比し、ギヤの大きさが１／２で、モータ

全体の体積を１／３以下にした、直径 0.9mm の超微小モータを試作し、実用化を目指した性能評価を

完了する。 
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研究開発項目⑥「高強度・高導電性電気接点部材の開発」 

 

１．研究開発の必要性 

近年、携帯電話等に用いられている小型カードコネクタに対する小型化、高性能化の要求がますま

す高まっている。複合化金属ガラスを用いて、高強度と高導電性を併せ持つ接点部材を開発し、コネ

クタのピッチもしくは高さが従来の１／２の微細カードコネクタを試作して、早急に応用分野への展

開を図る必要がある。 

 

２．研究開発の具体的内容 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、微細カードコネクタを試作して、実用化に必

要な諸特性を確認する。 

 

３．達成目標 

平成 23 年度末までに、コネクタのピッチが 0.1mm もしくは高さが 0.5mm の微細カードコネクタを

試作し、実用化を目指した性能評価を完了する。 
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平成 20･03･24 産局第 1 号   

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日   

ナノテク・部材イノベーションプログラム基本計画 

 

１．目的 

このプログラムは、情報通信、ライフサイエンス、環境、エネルギーなど、あらゆる

分野に対して高度化あるいは不連続な革新（ジャンプアップ）をもたらすナノテクノロ

ジー及び革新的部材技術を確立するとともに、その実用化や市場化を促進することで、

我が国産業の国際競争力の維持・強化や解決困難な社会的課題の克服等を可能とするこ

とを目的とする。 

 

２．政策的位置付け 

○第３期科学技術基本計画（２００６年３月閣議決定） 

・ 「ナノテクノロジー・材料分野」は、特に重点的に研究開発を推進すべき分野（重点推

進４分野）の一つに指定されていて、優先的に資源配分することとされている。 

・ 我が国の材料技術は、基礎研究から応用研究、素材、部材の実用化に至るまでの全ての

段階において世界のトップレベルを堅持しており、我が国製造業の国際競争力の源泉と

なっている。 

○「イノベーション２５」（２００７年６月閣議決定） 

・ 「ナノテクノロジー・材料分野」は、中長期的に取り組むべき課題として、「１．生涯

健康な社会形成」、「２．安全・安心な社会形成」、「４．世界的課題解決に貢献する

社会形成」、及び「５．世界に開かれた社会形成」の分野に位置付けられている。 

・ 所要の措置を講じていくことが必要である事項として以下の点が指摘されている。 

・ 学際領域・融合領域における教育等人材育成、拠点形成 

・ 社会受容を促すための積極的な取り組み 

・ 知的財産確保のための戦略的な取り組み 

○「経済成長戦略大綱」（２００６年７月財政・経済一体改革会議） 

・ 「我が国の国際競争力の強化」の取り組みとして、高度な部品・材料産業やモノ作り中

小企業の強化が掲げられている。 

・ 「技術戦略マップ」の活用等により、ユーザー企業との垂直連携による研究開発を推進

することを通して、我が国経済発展の基盤である高品質、高性能な部品・材料産業の強

化を図ることが今後の取組として記載されている。 

○「新産業創造戦略２００５」（２００５年６月経済産業省） 

・ 部材分野は、新産業群の創出を支える共通基盤技術として位置づけられている。 

・ 「高度部材・基盤産業」の集積を形成していることが、「ものづくり」に不可欠な基盤

技術のネットワーク化を通じた現場レベルでの迅速かつ高度な摺り合わせを可能とし

ており、我が国「ものづくり」の強みの源泉となっていると記載されている。 
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３．達成目標 

・世界に先駆けて、ナノテクノロジーを活用した非連続な技術革新を実現する。 

・我が国部材産業の強みを更に強化することで、他国の追随を許さない競争優位を確保す

るとともに部材産業の付加価値の増大を図る。 

・ナノテクノロジーや高機能部材の革新を先導することで、これら部材を活用した情報通

信、ライフサイエンス、環境、エネルギーなどの幅広い産業の付加価値の増大を図る。 

・希少金属などの資源制約の打破、圧倒的な省エネルギー社会の実現など、解決困難な社

会的課題の克服を目指す。 

 

４．研究開発内容 

［プロジェクト］ 

Ⅰ．ナノテクノロジーの加速化領域 

ナノテクノロジーを活用した不連続な技術革新を加速・促進する。 

（１）異分野異業種融合ナノテクチャレンジ（運営費交付金） 

①概要 

革新的なナノテクノロジーを活用し、川上と川下の連携、異業種異分野の連携で行う

部材開発に対して支援を行い、燃料電池、ロボット、情報家電、健康・福祉・機器・サ

ービス、環境・エネルギー・機器・サービスの５分野に資するキーデバイスの実現を目

指す。 

②技術目標及び達成時期 

マテリアル・プロセス研究、加工・計測技術研究、昨今の環境意識向上に対応した研

究、社会課題を解決するための基盤技術研究に加え、異分野等の融合研究を推進するこ

とにより、２０１１年度までにナノテクノロジーの産業化のための基盤的技術を確立し、

実用化を図る。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（２）ナノテク・先端部材実用化研究開発（運営費交付金） 

①概要 

新産業創造戦略の趣旨に則り、革新的なナノテクノロジーを活用し、川上と川下の連

携、異業種・異分野の連携で行うデバイス化開発の支援を行うため、 

○ナノテクノロジー活用による材料・部材の高度化を図る先導的研究開発（ステージⅠ） 

○ナノテクノロジー研究成果の部材等への課題設定型実用化により目指した開発支援

（ステージⅡ） 

について提案公募を実施する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１０年頃に想定される半導体微細加工の限界を克服するため、分子・原子を１つ

ずつ制御し部品部材に組み上げる「ボトムアップ型」のナノテクノロジーなど革新的な

ナノテクノロジー等の活用により、情報家電・ロボット、燃料電池等新規産業５分野等

において、従来の性能・効率を大幅に改善するナノテク・先端部材技術を開発し、我が
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国が優位にあるナノテクノロジーを基盤とした国際的な産業競争力を強化することを目

標とする。 

③研究開発期間 

２００５年度～２０１１年度 

 

Ⅱ．情報通信領域 

 ナノテクノロジーや革新的部材開発技術を駆使して既存技術の微細化の壁を突破し、電子

デバイス・光デバイスで世界をリードするとともに、高度化された製造技術の開発を行う。 

（１）ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発－うち新材料・新構造ナノ電子

デバイス 

①概要 

ナノエレクトロニクスは、ナノテクノロジーの 大の応用領域の一つであり、デジタ

ル・デバイスのＣＭＯＳ構造というアーキテクチャは、優れた工学概念である。また、

これまでの半導体技術の微細化に基づく高集積化・高速化・低消費電力化の追求は、シ

リコン材料をベースとするプレーナ構造を基本とした微細加工プロセスの高度化にあっ

た。 

しかし、さらなる微細化によるデバイスのパフォーマンス向上は物理的限界に直面し

つつあり、問題は、ＦＥＴを、シリコン材料をベースとして作製することにより現出し

ていると考えられる。 

 そのため、次世代の電子デバイスのために「シリコンで培った微細化技術やデバイス

原理をこれまで同様に活用しながら、シリコンという材料の物理的限界を突破するため

の“新材料”や“新（デバイス）構造”を実現すること」、すなわち、「Ｎｅｗ Ｎａ

ｎｏ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ／Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｎ Ｓｉｌｉｃｏｎ ｆｏｒ“Ｍ

ｏｒｅ Ｍｏｏｒｅ”」の半導体技術を、ナノテクノロジーを 大限に活用することに

よって研究開発を行い、将来の産業応用への目を見出していく取りかかりとする。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１１年度までに、産業界が１０年後を見据えた将来の電子デバイスを開発する際

に、産業技術として活用できるかどうかの実現可能性を見極め、また技術シーズを確立

する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（２）ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発－うち窒化物系化合物半導体基

板・エピタキシャル成長技術の開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

窒化物系化合物半導体は日本が強みを有し、パワーデバイス、高周波デバイス、発光

デバイス等、今後のＩＴ社会を支えとなることを期待されている分野である。しかし、

既存のバルク単結晶基板成長技術やエピタキシャル成長技術では、従来の半導体では実

現できない領域で動作可能なハイパワー、超高効率デバイス性能を十分に引き出すには

至っていない。 
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これを突破するため、大学あるいは研究所を拠点に材料メーカー、デバイスメーカー、

装置メーカー等が相互連携して、窒化物半導体の結晶欠陥低減技術やナノ構造作製技術

等の革新を図り、これらデバイスの飛躍的な性能向上と消費電力削減の実現を図る。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１１年度までに、次世代窒化物系半導体デバイスを実現する以下結晶作製技術を

開発する。 

１）基板技術（ＧａＮ、ＡｌＮバルク結晶作製技術） 

・口径２～４インチで高品質エピ成膜を可能とする低コストの単結晶基板作製技術の確    

 立。 

２）エピ技術（エピタキシャル成膜及び計測評価技術） 

 ・低欠陥高品質エピ層を実現する成膜技術及び膜成長過程を計測評価する技術の確立。 

 ・高出力かつ高安定動作可能なエピ層の実現 

 ・高耐圧超高速な新しいデバイス構造の開発 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（３）スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

将来のエレクトロニクスにおいて中核的な基盤技術となり得るスピントロニクス技術

（電子の電荷ではなく、電子の自転＝「スピン」を利用する全く新しいエレクトロニク

ス技術）を確立するため、強磁性体ナノ構造体におけるスピンの制御・利用基盤技術を

開発し、我が国が世界に誇るシーズ技術を核として、産学官の共同研究体制を構築し、

将来の中核的エレクトロニクス技術における我が国の優位性の確保を図る。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１０年度までに、超高集積で高速な不揮発性メモリとして期待されるスピンメモ

リのための基盤技術を確立する。また、新ストレージ・メモリデバイス、不揮発性スピ

ン光機能素子、スピン能動素子等の新しい動作原理によるスピン新機能素子の実現のた

めの基盤技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（４）三次元光デバイス高効率製造技術（運営費交付金） 

①概要 

 波面制御素子による空間光変調技術を確立し、ガラス中に三次元造形を高精度に一括

形成できるプロセス技術を開発する。この技術を用いて、具体的な光デバイスを作製し、

当該技術の有効性の確認と市場への早期参入のための基盤技術を確立する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１０年度までに波面制御素子による空間光変調技術を用いたフェムト秒レーザー

照射技術等を確立し、高精度の光デバイスを高速に作製できるプロセス技術を開発する。 

③研究開発期間 
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２００６年度～２０１０年度 

 

（５）次世代高度部材開発評価基盤の開発＊（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものである。半導体産業分野で、集

積回路の消費電力低減に必要な配線形成用各種材料等の開発のネックとなっているナノ

レベルでの材料間の相互影響を評価可能な統合部材開発支援ツールを開発する。これに

より、集積回路の種類やデザインルールに応じて、配線形成用各種材料とプロセスの

適な組み合わせの提案技術（統合的材料ソリューション提案技術）を確立する。 

②技術的目標及び達成時期 

 ２００８年度までに、半導体材料開発に貢献する材料評価基盤を構築するとともに、

上記の統合的材料ソリューション提案技術を確立する。また、本プロジェクトを通して

得られた基礎データ等については、プロジェクト実施期間中にデータを体系的に整理し、

幅広く社会に提供を図る。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００８年度 

 

（６）超フレキシブルディスプレイ部材技術開発＊（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から、製造工程等の省エネルギー化を実現す

るために行う。従来、表示デバイスの製造には、真空蒸着と高温下での焼成と、それに

伴う排ガス排水処理が必須であった。これを、ロールｔｏロール方式に代替することで

常圧、常温下での製造を実現し、フレキシブルな薄型ディスプレイを効率よく製造する。

そのために、有機ＴＦＴ材料およびコンタクトプリント技術等を開発する。 

②技術的目標及び達成時期 

２００９年度までに、実用化に向けた実証のための巻き取り方式ディスプレイのプロ

トタイプを試作する。またフレキシブルデバイス材料開発に貢献する部材ならびに薄膜

複合化技術を開発し、これらをパネル化するための実用化技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００９年度 

 

（７）低損失オプティカル新機能部材技術開発＊（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、近接場光の原理・効果

を応用した低損失オプティカル新機能部材技術を開発し、実用化の目処を得ることを目

的とする。動作原理に近接場光を用いるオプティカル新機能部材は、従来の材料特性の

みに依存した光学部品では不可能な機能・性能を発揮し、液晶プロジェクター・液晶デ

ィスプレイなど情報家電の省エネルギー、高性能・高信頼化を図る上でのキーデバイス

となることが期待できる。 

②技術目標及び達成時期 
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 ２０１０年度までに、共通基盤技術として、ナノ構造部材の設計・作製・評価技術を

開発するとともに、ナノ構造部材に発現する近接場光の機能を動作原理とする低損失オ

プティカル新機能部材を検討し機能を確認する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

Ⅲ．ライフサイエンス・健康・医療領域 

 ナノテクノロジーを駆使して初めて可能となる診断・治療により革新的な医療を実現する。 

（１）次世代ＤＤＳ型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業（運営費交付金）（再掲） 

（深部治療に対応した次世代ＤＤＳ型治療システムの研究開発事業） 

①概要 

 ＤＤＳのさらなる裾野の拡大、及び早期実用化を目指し、様々な外部エネルギー（機

器技術）と薬剤技術を組み合わせることにより、比較的人体の深部にある臓器（肺、消

化器）等のがんを対象としたＤＤＳ型治療システムの開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 光線力学治療システムの前臨床試験の開始及び治療効果・安全性の検証と、超音波診

断・治療システムの前臨床試験を可能とする薬剤及び装置の完成に関する開発を難治性

がんの治療に向けて行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００９年度 

 

（２）個別化医療実現のための技術融合バイオ診断技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 我が国が有する微細加工技術・表面処理技術といったナノテク等の強みを活かし、染

色体異常を高感度、高精度かつ迅速、安価で非コード領域までを検出するゲノムアレイ

や解析基盤技術開発を行うとともに、全自動解析システムの開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１０年度までに、ＢＡＣ（染色体の断片）を用いた非コード領域を含むゲノム全

領域を検出できる高精度ゲノムアレイを開発する。さらに、臨床現場において、微量サ

ンプル（数ナノグラム）から、１２時間以内に染色体異常（増幅、欠失、コピー数多型

等）を、低コストかつ定量性・再現性を確保して検出ができる自動染色体異常解析シス

テムのプロトタイプを開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（３）分子イメージング機器研究開発プロジェクト（運営費交付金）（再掲） 

（３－１）生活習慣病超早期診断眼底イメージング機器研究開発プロジェクト 

①概要 

 細小血管の分子レベルでの代謝機能を非侵襲で可視化する細胞代謝イメージングを実

現し、代謝異常を細胞レベルで観察することにより、循環器系疾患等の早期の診断・治
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療を図る。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００９年度までに、ナノテクノロジーを活用した光学基盤技術等を確立することに

より、細胞やタンパク質レベルの組織診断を可能とする機器を開発する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

 

（３－２）悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト 

①概要 

 良性・悪性の区別も含めた腫瘍の超早期診断を実現するため、悪性腫瘍に特異的に反

応する標的物質を利用することにより生体細胞の分子レベルの機能変化を抽出・検出で

きる機器の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００９年度までに、全身で３ｍｍ、局所で１ｍｍの分解能を有する分子イメージン

グ機器を開発する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

 

Ⅳ．エネルギー・資源・環境領域 

 ナノテクノロジーや革新的部材開発技術を駆使して、エネルギー・資源・環境等の社会的

制約を克服すると同時に我が国の強みであるナノテク関連産業・部材産業の競争力を強化す

る。 

（ⅰ）エネルギー制約の克服 

（１）サステナブルハイパーコンポジット技術の開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 炭素繊維複合材料は、軽量、高強度等の優れた特性を有している。従来の熱硬化性樹

脂を用いた炭素繊維複合材料では成形性・加工性に乏しくリサイクルが困難であったた

め、熱可塑性樹脂を用いた炭素繊維複合材料（ＣＦＲＰ）の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１２年度までに、炭素繊維と熱可塑性樹脂との中間基材を開発し、熱可塑性ＣＦ

ＲＰ加工技術を開発する。 

③研究開発期間 

 ２００８年度～２０１２年度 

 

（２）革新的ガラス溶融プロセス技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 プラズマ等による高温を利用し瞬時にガラス原料をガラス化することにより、極めて

効率的にガラスを気中で溶融（インフライトメルティング法）し省エネに資する革新的

ガラス溶融プロセス技術を開発する。 

 ②技術目標及び達成時期 
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 ２０１２年度までに、インフライトメルティング法により原料を溶解する技術、カレ

ットをガラス原料として利用するため高効率で加熱する技術、カレット融液とインフラ

イトメルティング法による原料融液とを高速で混合する技術を開発する。 

 ③研究開発期間 

  ２００８年度～２０１２年度 

 

（３）高温超電導電力ケーブル実証プロジェクト（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 革新的な超電導送電技術を確立するため、工業生産プロセスで実用化レベルに達して

いる高温超電導線材を活用し、実用化のための実証試験及び評価を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１１年度までに、２００ＭＶＡ級の中間接続部を有した三心一括型高温超電導ケ

ーブルを、冷却装置や保護装置などの付帯設備とともに６６ＫＶ実系統に接続して、１

２ヶ月以上の長期連系試験を行うことによって総合的な安全性や信頼性を実証する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（４）マルチセラミックス膜新断熱材料の開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 住宅やビルなどの冷暖房における大幅な省エネを実現する画期的な断熱性能を示す壁

および窓材料を、セラミックスのナノ多孔体構造やナノ羽毛状構造およびセラミック

ス・ポリマー複合化構造などからなるマルチセラミックス膜アセンブリ技術によって開

発する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１１年度までに、熱貫流率（熱の伝わりやすさ）が０．３Ｗ／ｍ2Ｋ以下、壁厚さ

１０ｍｍ程度の超断熱壁材料および熱貫流率が０．４Ｗ／ｍ2Ｋ以下、光（可視光）透過

率が６５％以上（Ｌｏｗ－Ｅガラス使用）、ヘイズ率が１％以下の超断熱窓材料を実現

する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（５）カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 従来の活性炭電極では不可能な高出力かつ高エネルギー密度の電気二重層キャパシタ

を実現するため、高度に配向した長尺の単層カーボンナノチューブの大量合成技術を開

発するとともに、これを用いたキャパシタ電極の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１０年度までに、単層カーボンナノチューブの高度配向技術及び大量生産技術を

確立するとともに、キャパシタ製造技術を確立することで、２０Ｗｈ／Ｋｇの高エネル

ギー密度と耐久性を有する電気二重層キャパシタを開発する。 
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③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（６）発電プラント用超高純度金属材料の開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 従来の金属材料と比べ耐食性、耐久性、加工性などの飛躍的な向上が期待できる超高

純度金属材料の発電プラント部材としての実用化を目指し、低コスト・量産化製造プロ

セス、及び加工・溶接技術等の開発を行い、部材としての実用特性の評価・検証を行う。

また、実用化に向けたフィージビリティー調査を行い経済性の評価等を実施するととも

に、材料特性に関するデータベースの整備及びそれに必要な試験研究を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００９年までに、不純物総量１００ｐｐｍ未満、溶解量数１００ｋｇ以上での低コ

スト・量産化技術製造技術を開発するとともに、製造された超高純度材料が発電プラン

トの各種機器に適用でき、本材料の持つ優れた特性を長期に亘って発揮できることを確

認する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

 

（７）セラミックリアクター開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 電気化学的に物質やエネルギーを高効率で変換する次世代型セラミックリアクターの

実現のため、低温作動と急速作動停止を可能とする材料の開発とミクロセルの集積構造

化技術等の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００９年度までに、新電解質材料の適用や電極反応の高効率化等による、低温作動

時 (６５０℃以下)での出力性能を向上させる材料技術と共に、ミクロセルの集積構造

化や精緻なインターフェース構築のための製造プロセス技術を開発。そして、これらの

技術を統合することにより、次世代型セラミックリアクターとしてのプロトタイプモジ

ュール実証（出力性能２ｋＷ／Ｌ等）を行う。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

 

（８）高機能チタン合金創製プロセス技術開発プロジェクト（再掲） 

①概要 

 大量の電力を必要とする従来のバッチ処理方式のチタン製錬法（クロール法）を、エ

ネルギー効率の高い連続処理方式へ転換する抜本的なプロセス改善のための技術を開発

する。また、併せて、成形性の高いチタン合金設計技術及び成形プロセス技術を開発す

る。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００８年度までに省エネ型チタン新製錬プロセスの基盤技術を開発し、２０１０年
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までに実用化を目指す。また、本製錬技術により得られるチタンをベースとして、加工

性、強度等をさらに向上させた合金設計・成形プロセス技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００８年度 

 

（ⅱ）資源制約の克服 

（１）希少金属代替材料開発プロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

 希少金属は、特殊用途において希有な機能を発揮する一方で、その希少性・偏在性・

代替困難性から、市場メカニズムが必ずしもうまく機能せず、その供給停止は川下の経

済成長の制約要因となり得るリスクを伴っている。近年、「コンピュータによる材料設

計」、「ナノテクによる微細構造制御」等が飛躍的に向上した結果、従来出来なかった、

「コンピュータによる 適制御設計による候補元素系の探索」、「結晶粒界、界面の制

御等マイクロ構造の制御」等が可能となりつつあることから、こうした 先端技術を用

いることで、希少金属の新たな代替／使用量低減技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１１年度までに、以下希少金属元素の使用原単位について現状と比較して以下の

低減ができる製造技術を開発し、ユーザー企業、大学等の外部機関に対して機能評価の

ためにラボレベルで提供できる（試料提供）水準に至るまでの技術を確立することを目

標とする。また、製品の機能や製造コストは現状と同等を少なくとも維持することを前

提とする。 

〔対象元素〕              〔使用原単位の低減目標値〕 

  ・透明電極向けインジウム（Ｉｎ）    ：現状から５０％以上低減 

  ・希土類磁石向けディスプロシウム（Ｄｙ）：現状から３０％以上低減 

  ・超硬工具向けタングステン（Ｗ）    ：現状から３０％以上低減 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（ⅲ）環境制約の克服 

（１）グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発 

①概要 

 化学品等の製造プロセスにおけるシンプル化、クリーン化、原材料・資源の多様化、

更に、廃棄物の減容化、容易なリサイクル等を実現し、産業競争力強化、国際規制の先

取りを図って、将来にわたっても持続的に化学品等を製造するための必要な新規なＧＳ

Ｃ（グリーン・サステイナブルケミストリー）プロセスを開発する。 

②技術的目標及び達成時期 

 ２０１５年度までに、有害な化学物質を大幅に削減、使わない革新的なプロセス及び

化学品の開発や廃棄物、副生成物の大幅に削減できる革新的なプロセス及び化学品の開

発を行う。 

③研究開発期間 
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２００８年度～２０１５年度 

 

（２）次世代高信頼性ガスセンサ技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 一酸化炭素中毒やガス漏れなどのガス事故を限りなくゼロに近づけるため、センサー

素子のナノレベルでのメカニズム解析及び開発設計を行い、コードレスで高信頼性を有

する次世代高信頼性ガスセンサー（ＣＯセンサー・メタンセンサー）を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１１年度までに、 先端のナノテクノロジー及びＭＥＭＳ技術を導入し、電池駆

動で５年以上の長寿命、高信頼性（数百ｐｐｍ以下の故障率）、低コストなＣＯとメタ

ンのセンサーを開発する。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１１年度 

 

（３）革新的膜分離技術の開発（再掲） 

①概要 

 河川水等の浄水工程における、微量の有害物質、微生物等の除去に係る水処理技術の

うち、分離膜方式による高効率（省エネ）な分離技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１２年度までに、ナノテクノロジー等新技術を用いて新素材を開発し、高度な水

質制御と高速処理を兼ねた膜ろ過システムを開発する。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１２年度 

 

（４）循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

 我が国で発見された光触媒技術の新産業分野開拓を目指し、サイエンスにさかのぼる

ことにより、紫外光のみならず、可視光レベルでの性能・機能の飛躍的な向上のための

技術基盤を構築する。これにより、従来では困難とされてきた医療関連分野や土壌処理、

ＰＦＣ処理／フッ素回収などの環境関連分野等に光触媒技術を導入し、光触媒の 大の

メリットである自然エネルギーを利用した安心・安全な環境を提供できる技術を開発す

る。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１１年度までに、材料レベルで紫外光応答型２倍、可視光応答型１０倍の感度向

上を達成し、その高感度光触媒を適用した薄膜プロセス技術の基盤技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（５）革新的マイクロ反応場利用部材技術開発＊（運営費交付金）（再掲） 

①概要 
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 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、マイクロリアクター、

ナノ空孔などの精密反応場を利用し、反応分子の自由な運動を活性種レベルで制御した

革新的な化学反応プロセスと新機能材料創成技術の確立を目指す。さらに、マイクロリ

アクターとナノ空孔反応場の組み合わせ、各反応場とマイクロ波等のエネルギー供給手

段との組み合わせにより協奏的反応場を構成し、さらなる高効率生産等を可能にする基

盤技術を開発する。これらの技術の確立により、反応システムの小型化、多段プロセス

の簡略化等を通じた化学産業の製造工程等の省エネルギー化を図る。 

②技術的目標及び達成時期 

 ２０１０年度までに、マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術を軸とし、これらに更

にマイクロ波、超臨界流体等のエネルギー供給手段を組み合わせた協奏的反応場を構成

することにより、これまでにない革新的な化学反応プロセスを確立し、新機能材料創成

技術を実現する。さらに、これらの技術を用いて高性能・高機能電子材料、医薬中間体

などの部材を開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（６）高感度環境センサ部材開発＊ 

①概要 

 ダイオキシンをはじめとする微量有害有機物質を高感度・高選択・安価・迅速に計測

するため、分子認識部位として生体分子を用い、有害有機物質の結合の有無・量を直接

電気信号に変換するセラミックスセンシング材料（電極材料）を用いたセンサ部材を開

発する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１０年度までに、ダイオキシン類、エストラジオール及びビスフェノールＡにつ

いて、０．００１ｎｇ・ｍｌの濃度において有意な電気信号として検出し得る小型・携

帯型計測器に挿入可能な寸法のセンサ部材の開発を目標とする。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

Ⅴ．材料・部材領域 

 極めて広範囲な産業領域に波及する材料・部材領域について、ユーザー製造業等との連携

（川上・川下連携）を促進し、高度な部材産業群の「すり合わせ力」を一層強化する。 

（１）高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材技術開発（運営費交付金） 

①概要 

 複合化金属ガラス（金属ガラスマトリックス中に第二相として微結晶や微粒子または

微小空隙等を分散させたもの）を創製して、次世代高密度記録媒体、超微小モータ用部

材および高強度・高導電性電気接点部材を開発する。  

②技術目標及び達成時期 

 ２０１１年度までに、複合化金属ガラス合金を創製し、従来の金属ガラス単層合金の

持つ優れた特徴に加えて、塑性加工性、硬磁気特性、高電気伝導性等を付与する。この
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複合化金属ガラスの新規特性を用いて、従来の金属ガラス単層合金では為しえなかった

革新的部材の開発を行い、さらに多様な工業製品に応用することで、我が国産業の優位

性を確保する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（２）超ハイブリッド部材技術開発（運営費交付金） 

①概要 

 従来実現が不可能と考えられていた相反する複数機能（トレードオフ機能）を両立で

きる材料を、異種素材の組合せ（ハイブリッド化）により実現するための技術を開発す

る。要素技術として、異種材料間の界面挙動をシミュレーション技術等により解明し、

ナノレベルよりもさらに微小な原子・分子レベルでのハイブリッド化構造・配列制御の

ための合成技術を開発する。従来の単一材料では実現困難であったトレードオフの性能

を引き出すことで、自動車用構造材料、パワーデバイス用材料、光学材料等を出口イメ

ージとした、高機能革新部材製造に必要な技術基盤を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１１年度までに、電気・電子材料、光学材料、その他工業材料について従来材料

では実現できなかった相反機能を解消するとともに、市場評価が可能な成果物を供試し、

市場（ユーザー）から、客観的な実用化研究開発課題を抽出する。また、単なる相反機

能の解消ではなく、相反機能を制御・実現する技術を開発する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（３）鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

プラント、構造物や自動車等の革新的な高効率化、省エネルギー化、長寿命化、安全・

安心化を図るため、 新の科学的知見を導入し、鉄鋼材料及び鋼構造体を超高機能化す

る基盤的研究開発を行う。具体的には、高強度鋼、高機能鋼の実用化拡大の基盤となる 

(１)高級鋼厚板(高強度鋼、極低温用鋼、耐熱鋼)溶接部の信頼性・寿命を大幅に向上す

る溶接施工技術（高密度・清浄熱源溶接技術）、及び金属組織制御技術を基本とする材

料技術（クリープ破壊及び水素破壊の機構解明等を踏まえた）の開発、(２)部材の軽量

化を図るために強度、加工性等の 適機能傾斜を付与する機械部品鍛造技術（駆動部材

の信頼性確保のための耐疲労破壊特性の向上を踏まえた）の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、高級鋼厚板（高強度鋼・極低温用鋼・耐熱鋼）の溶接を予熱・

後熱なしに可能とする溶接技術と材料技術を開発するとともに、傾斜機能部材の鍛造技

術を開発する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 
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（４）マグネシウム鍛造部材技術開発プロジェクト＊（運営費交付金） 

①概要 

 マグネシウム合金部材について、製品歩留まりが高く、高耐疲労性を付与する鍛造技

術の開発を行う。また、循環型素材としてのマグネシウム合金部材の特性を活かし、リ

サイクル材の鍛造用ビレット化に係る課題抽出を行う。当該技術開発により、マグネシ

ウム鍛造部材製造技術の基盤を構築し、我が国の家電、自動車等の川下産業の競争力の

強化に不可欠な高度部材を供給する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１０年度までに高強度・高耐疲労・加工性に優れたマグネシウム鍛造技術を確立

する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（５）先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発＊（運営費交付金） 

①概要 

 電界紡糸や溶融紡糸等により創製される極微細な繊維状材料に対してナノオーダーの

成形加工や微細な界面加工ならびに複合化することで材料を高機能化した革新的部材を

創出する。高機能新材料を求めるユーザーの要望を満たす繊維の極微細加工と高次複合

化を解決する基盤技術開発を行う。 

②技術的目標及び達成時期 

 ２０１０年度までに、電界紡糸法による繊維高機能化、大型装置化技術およびナノ溶

融分散紡糸法による超極細炭素繊維製造技術を開発し、これら基盤技術を活用して、高

性能・高機能電池用部材、高性能・高機能フィルター用部材、高性能・高機能医療衛生

用・産業用部材を開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（６）次世代光波制御材料・素子化技術＊（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、ガラス材料に関する精

密モールド技術を確立し、機能性の高い光波制御素子を低コストで生産できるプロセス

技術を開発することで部材の小型化・高機能化を図りつつ、省エネを実現する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２０１０年度までにサブ波長レベルの微細構造をガラス表面にモールド成形する技術

を実現し、実装可能な具体的なデバイスを作製する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

Ⅵ．ナノテクノロジー・部材分野推進共通基盤領域 

 ナノテクノロジー、部材分野の研究開発に必要な加工・計測・解析技術等の共通基盤の確
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立とともに、信頼性、普遍性、安全性等のリスク不安に対処したリスク管理手法を開発し、

社会に貢献する産業化の支援を相互的に推進する。 

（１）ナノ粒子の特性評価手法開発（運営費交付金） 

①概要 

 ナノ粒子のキャラクタリゼーション、計測技術の確立とともに、生体影響等評価手法、

暴露評価手法及びナノテクノロジーによるリスク不安に対処したリスク管理手法を開発

する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００８年度までに、ナノ粒子のキャラクタリゼーション及び計測技術を確立すると

ともに、２０１０年までに、生体影響等評価手法、暴露評価手法及びリスク評価手法を

開発し、ナノ材料のリスク評価指針及びナノ粒子の管理指針の提言を行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（２）高度分析機器開発実用化プロジェクト＊（再掲） 

①概要 

 燃料電池・情報家電・ナノテクといった先端新産業において、材料解析・性能評価・

品質管理等で必要とされる超微量・超低濃度試料の分析技術の開発を行う。これら産業

化の各フェーズに適した分析技術を開発することにより、先端新産業の事業化や製品の

高付加価値化を図る。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００８年度までに希ガスイオン源を搭載した集束イオンビームの開発、低加速・高

分解能・高感度の元素分析用顕微鏡の開発、超微量試料用分離・分析技術の開発を行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００８年度 

 

注：＊印のある研究開発プロジェクトは２００６年度より開始された新産業創造高度部材

基盤技術開発の一環として実施しているもの。 
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５．政策目標の実現に向けた環境整備（関連施策） 

  ナノテクノロジーは、情報通信、環境、エネルギーなどの分野における科学技術の進歩  

や課題解決に貢献する重要な技術シーズである。そのため、ナノテクノロジーの研究開発

と一体となった関連施策を実施することで、その成果を市場に出していくことが重要であ

る。主な関連施策を、以下に示す。 

〔技術戦略マップ〕 

・ＮＥＤＯ及び経済産業省では、技術戦略マップを策定、毎年改訂し、ナノテク・部材分

野の将来の方向性を見定めながら、合理的かつ効果的な研究開発プロジェクトを推進し

ているところ。また、技術戦略マップを活用して、多様な連携（川上川下の垂直連携、

異業種間の水平連携など）による研究開発を促進、支援し、当該分野の技術革新を促進

する。 

〔サンプル提供・実用化促進〕 

・ＮＥＤＯでは、実施するナノテクノロジー関連の研究開発プロジェクト成果のサンプル

を対象として、それらを活用した用途の開発、実用化ないし製品化提案を有する企業と

のマッチングを図ることで、プロジェクトの事業化を促進する取組みを実施していると

ころ。 

〔基準・標準化〕 

・ナノテクノロジーの標準化については、研究開発プロジェクトを推進する上で、適切な

活動（国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ、日本工業規格ＪＩＳ、その他）を実施し、我が国のナ

ノテクノロジー分野の研究開発、産業活動の効率向上を図り、研究開発の成果が社会で

普及する環境を整備する意味でも重要である。これまでの主な取組みについては、下記

のとおり。 

・２００５年５月にナノテクノロジーの標準化に向けてＩＳＯ／ＴＣ２２９の設立がされ、

「用語と命名法」、「計測とキャラクタリゼーション」、「健康・安全・環境」の３つ

のＷＧにおいて、国際標準化の策定に向けて議論が開始された。 

・また、２００７年６月にシンガポールで開催された第５回総会以降、「材料規格」の分

科会の設立に向けて対応しているところ。 

・さらに、２００６年９月にはナノテクノロジーに関する電気電子技術の標準化に向けて

ＩＥＣ／ＴＣ１１３が設立され、「用語と命名法※」、「計測とキャラクタリゼーショ

ン※」、「性能評価」の３つのＷＧにおいて、国際標準化の策定に向けて議論が開始さ

れている。（なお、※はＩＳＯ／ＴＣ２２９とのジョイントＷＧとなっている。） 

〔広報〕 

 ・ナノテクノロジーに関する先端技術及び製品等の世界 大の展示会である「ｎａｎｏ ｔ

ｅｃｈ」が毎年日本で開催されている。２００２年に開催された第１回以降、出展者来

場者ともに増加傾向にあり、近年は海外、とくにヨーロッパ・アジア等の出展が目立つ

ようになってきている。 

〔社会受容〕 

・ナノテクノロジーの社会受容に対する取組みは、ナノテクノロジーの産業化を推進する

ため、例えば工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション技術や人の健康や環境に及ぼす影

響など、潜在的な課題に関する知見を蓄積する取り組みが重要である。 
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・経済産業省では、２００６年度から「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」を開始し、工

業ナノ粒子の有害性評価手法、また、そのリスク評価手法の確立を目標としたプロジェ

クトを開始しているところ。 

〔人材育成〕 

・経済産業省では、「製造中核人材育成事業」を実施しており、産学連携による波及効果

の高い人材育成プログラムを開発、実践している。ナノテクノロジー関連の人材育成プ

ログラムも複数実施しているところ。 

（例）ナノテク製造中核人材の養成プログラム 

概要：情報家電、燃料電池、ロボット、医療機器、バイオ等の応用分野において、その

産業の基盤と創出を支える中堅企業を対象として、「基礎加工技能・技術、特殊な

要素技能・技術に習熟し、製造技術の高度化を図る人材」及び「豊富なナノ加工プ

ロセスの知識や先端機器を使いこなすノウハウ等を習熟し、製造現場の技能・技術

を統括できす人材」を育成するもの。 

・ＮＥＤＯでは、我が国の産業技術の発展のため、先端分野や融合分野の技術を支える人

材の育成と、人的交流の面から産学連携を促進するための「場」の形成を促進する取組

みを実施している（ＮＥＤＯ特別講座）。具体的には、優れた成果を生み出しつつあり、

大学が技術の中核となっている研究開発プロジェクトをコアプロジェクトとし、そのプ

ロジェクトリーダーの所属大学に拠点を設置し、関連技術の人材育成、人的交流の拡大、

周辺研究の実施を行うもの。ナノテクノロジー関連の研究開発プロジェクトも複数実施

しているところ。 

〔他省庁との連携〕 

・総合科学技術会議／連携施策群において、「ナノバイオテクノロジー」「ナノテク研究

推進と社会受容」が設置され、関係省庁と連携して実施しているところ。 

・経済産業省が実施する研究開発プロジェクトにおいては、文部科学省など他省庁との連

携の可能性について検討を行い、研究開発プロジェクトの立案、推進しているところ。 

（例）ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発－うち新材料・新構造ナノ電

子デバイスプロジェクト、希少金属代替材料開発プロジェクト など 
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６．研究開発の実施に当たっての留意事項 

 事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金により実施されるもの（事業に

（運営費交付金）と記載したもの）は、中期目標、中期計画等に基づき、運営費交付金の総

額の範囲内で、当該独立行政法人の裁量によって実施されるものである。 

 

７．改訂履歴 

（１）平成１２年１２月２８日付け制定。 

（２）平成１４年２月２８日付け制定。材料ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１

２・１２・２７工総第１６号）は、廃止。 

（３）平成１５年３月１０日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１４・

０２・２５産局第８号）は、廃止。 

（４）平成１６年２月３日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１５・０

３・０７産局第１号）は、廃止。 

（５）平成１７年３月３１日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１６・

０２・０３産局第７号）は、廃止。 

（６）平成１８年３月３１日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１７・

０３・２５産局第４号）は、廃止。 

（７）平成１９年４月２日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１８・０

３・３１産局第１３号）は、廃止。 

（８）平成１４年２月２８日付け制定。 

（９）平成１５年３月１０日付け制定。革新的部材産業創出プログラム基本計画（平成１４・  

０２・２５産局第９号）は、廃止。 

（１０）平成１６年３月７日付け制定。革新的部材産業創出プログラム基本計画（平成１５・

０３・０７産局第５号）は、廃止。 

（１１）平成１７年３月３１日付け制定。革新的部材産業創出プログラム基本計画（平成１

６・０３・０７産局第５号）は、廃止。 

（１２）平成１８年３月３１日付け制定。革新的部材産業創出プログラム基本計画（平成１

７・０３・２５産局第３号）は、廃止。 

（１３）平成１９年４月２日付け制定。革新的部材産業創出プログラム基本計画（平成１８・

０３・３１産局第１４号）は、廃止。 

（１４）平成２０年４月１日付け、ナノテク・部材イノベーションプログラム基本計画制定。

ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１９・０３・２０産局第 1号）および革新

的部材プログラム基本計画（平成１９・０３・１９産局第 4号）は、本イノベーション

プログラム基本計画に統合することとし、廃止。 
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事前評価書（案） 

 

作成日 平成１９年２月２０日 

１． 事業名称 

 （コード番号） 

 
高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材技術開発 

 

２．推進部署名 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

３．事業概要 

 
(1) 概要： 
  これまでの金属ガラスの実用化研究では、高強度、低ヤング

率、軟磁気特性、粘性流動加工性等に着目して、金属ガラスの
単相合金を用いた部材開発を行ってきた。本プロジェクトでは、
金属ガラス相と第二相を複合化させることで複合化金属ガラス
を創製し、従来の金属ガラスの持つ優れた特徴に加えて、塑性
加工性、硬磁気特性、高電気伝導性等の特性を付与する。この
複合化金属ガラスの新規な特性を用いて、金属ガラス単相合金
では為し得なかった以下に掲げる革新的部材の開発を行う。 

 
 ・次世代高密度磁気記録媒体 
 ・超微小モータ用部材 
 ・高強度・高導電性電気接点部材 
 
(2) 事業規模：総事業費 約 25 億円 

（平成 19 年度事業費 3.5 億円） 
 

(3) 事業期間：平成 19 年度～23 年度（5年間） 
 

４．評価の検討状況 

（１）事業の位置付け・必要性 

 

１）必要性 

   現行の「金属ガラスの成形加工技術」プロジェクトでは、金属ガラス単相合金の高強

度、低ヤング率、粘性流動加工性等に着目した部材開発を行い、世界トップレベルの製

品への実用化に目途を付けてきた。最近の先導的研究の結果、金属ガラス母相中に第二

相として微結晶や微粒子または微小空隙等を分散させた複合化金属ガラスが大きな塑性

加工性、硬磁気特性あるいは高電気伝導性等を示すことが明らかとなっており、欧米諸

国もこの流れに沿った追従研究を盛んに行いはじめた。このような複合化金属ガラスの

創製と特性制御により、従来の金属ガラス単相合金が適用できなかった新規用途の開拓

を世界に先駆けて実施するとともに、高機能の複合化金属ガラスを用いた革新的部材の

早期実用化・事業化を促進するためにも、本プロジェクトの実施が必要である。さらに、

他国の追随を封じて、日本発の材料である金属ガラスをさらに多様な工業製品に応用す

ることで我が国産業の優位性を確保し続けることが急務である。 

 

２）位置付け 

本事業は技術戦略マップ上で下記のように位置付けられる。 

・次世代高密度磁気記録媒体 

部材分野：情報家電－記録部材－超高密度ハードディスク用磁気記録材料 
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ナノテク分野：ナノ加工－ナノインプリント－HDD 基盤のパターン形成 

       ／ストレージ－ハードディスクの高密度化 

情報通信分野：ストレージ－磁性系ストレージ技術－パターン媒体 

・超微小モータ用部材 

部材分野：情報家電－素子・センサー部材－小型・高出力アクチュエータ部材 

／ロボット用部材－超微細駆動制御用部材 

・高強度・高導電性電気接点部材 

部材分野：情報家電－実装部材－環境適応部材 

 

（２）研究開発目標の妥当性 

 

【共通基盤技術】 

① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

 進展の著しい情報化社会において、情報ストレージは需要が益々増大するとともに高

密度化しており、1平方インチ当り１テラビットを超える次世代の高密度磁気記録媒体の

開発・実用化が急がれている。現在は、ハードディスク等の磁気記録媒体を従来の面内

記録方式から垂直記録方式へ転換することにより高記録密度化が図られている。しかし、

垂直記録媒体として用いられているグラニュラー媒体は、粒子配列が不規則なため超高

密度化には限界があり、さらに磁性粒子が隣接しているため、記録密度が 1 平方インチ

当り１テラビットを超えるようになると、熱揺らぎの影響により記録が不安定となる問

題がある。 

このため、１テラビットを超える次世代型の媒体技術としてパターンドメディアが注

目されている。パターンドメディアは、人工的に規則正しく磁性粒子を並べたもので、

超高密度化が可能であり、しかもそれぞれの磁性粒子が一定の距離を保って独立してい

るので、熱揺らぎの影響を受けにくいとされている。 

現在検討されているパターンドメディアの作製法には、スパッタ膜のエッチング、ナ

ノホール形成、イオン注入等の方法があるが、いずれも幾何学的パターン精度および製

造コストの面で課題が多い。 

本研究で用いる金属ガラスは、ガラス転移現象を示す非晶質金属であり、数百度に熱

するとガラス固体が過冷却液体に遷移し、優れた粘性流動加工性を示す。このような状

態の金属ガラスを被転写材として、別途開発する超微細パターンの金型により、直接ナ

ノインプリントすることで極めて高密度かつ高精度のナノパターンを効率よく作製する

ことができる。さらに、このナノパターンに対し、金属ガラス相の一部結晶化やスパッ

タリング等による複合化で硬磁気特性を付与することにより１テラビットを超える高密

度磁気記録媒体を高精度かつ低コストで作製できる可能性がある。 

本研究では、上記の複合化金属ガラス合金を創製し、高密度磁気記録媒体の微小サン

プルを試作して、記録密度が 1 平方インチ当り２テラビットのパターンドメディアの実

現を可能とする基盤技術を開発する。 
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  １）硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 

中間目標：平成 21 年度末 

1 平方インチ当り 600 ギガビットの密度で、異方性磁界を 10ｋOe 以下、

飽和磁化を 500emu/cc 程度とする磁性ドットが作製可能な複合化金属 

ガラスを創製する。 

最終目標：平成 23 年度末 

1 平方インチ当り２テラビットの密度で、異方性磁界を 15ｋOe 以下、 

飽和磁化を 500emu/cc 程度とする磁性ドットが作製可能な複合化金属 

ガラスを創製する。 

２）金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 

中間目標：平成 21 年度末 

ドット径を 16nm 程度、ドット間隔を 33nm 程度とし、密度が 1 平方イン

チ当り 600 ギガビットとなるナノパターン形成技術を開発し、上記の中

間目標で創製する硬磁性複合化金属ガラスを用いて、評価可能な程度の

微小サンプルを試作して、磁気記録特性を確認する。 

最終目標：平成 23 年度末 

ドット径を 9nm 程度、ドット間隔を 18nm 程度とし、密度が 1平方インチ

当り２テラビットとなるナノパターン形成技術を開発し、上記の最終目

標で創製する硬磁性複合化金属ガラスを用いて、評価可能な程度の微小

サンプルを試作して、磁気記録特性を確認する。 

 

② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

金属ガラスは高強度かつ耐摩耗性に優れ、さらに、結晶粒界に伴う凹凸がないため表

面が極めて滑らかである。また凝固過程での結晶化に伴う体積収縮がないため、精密射

出成形等により極めて高精度なネットシェイプ成形も可能である。これまでの金属ガラ

スの実用化研究においては、上述の特徴を活かして超精密ギヤ等の開発が進められてお

り、これまでに直径 1.5mm の世界最小ギヤードモータが試作され、内視鏡やカテーテル

等の医療用機器を中心にその製品適用が進められている。 

一方、高度化の著しいマイクロ機器の分野では、直径 1.5mm を下回るさらに微小なモ

ータが求められている。例えば、自動マイクロマニピュレーションシステムにおいては、

細胞加工処理やＤＮＡ操作等に用いられる装置の駆動源として、また、先端医療機器に

おいては、末梢血管に挿入可能な極めて細径のロータブレータや血管内軸流ポンプを実

現するための駆動源として、超微小モータの開発ならびに実用化への期待が大きい。 

これらの超微小モータの開発には、現在開発中の直径 1.5mm のギヤードモータに用い

られている超精密ギヤの直径約 0.6mm をさらに１／２程度にした超々精密ギヤ等が必要

である。また、この超々精密ギヤ等の寸法精度は、従来では困難なレベルの厳しい値が

要求される。現在の超精密ギヤ等は、単相の金属ガラスを用い、高温の溶融状態から直

接鋳型に注入する射出成形法で作製されている。しかしながら、本作製方法では温度差

が大きいため熱収縮の影響が大きく出るので、超々精密ギヤ等の微小な寸法や厳格な寸

法精度を達成することが困難である。従って、射出成形等の高温プロセスではなく、比

較的低温度で微小な寸法を厳格な精度で実現するために、金属ガラスに塑性変形能を付
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与した複合化金属ガラスを創製し、これを用いて超精密プレス等により超々精密部材が

作製できるような基盤技術の構築が必要である。 

このため、本研究では金属ガラス相中に微細な結晶粒子を析出分散させることで、金

属ガラスの均質な組織に起因する急激な局所的せん断すべり変形を阻止して塑性変形能

を付与した複合化金属ガラスを創製する。 

さらに、複合化金属ガラスの塑性変形能を利用した超精密プレスにより、比較的低温

度で微小な寸法のギヤ等を厳格な精度で作製するための基盤技術を開発する。 

 

１）高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製 

中間目標：平成 21 年度末 

圧縮強さが 1650 MPa 以上で、圧縮応力下での塑性伸びが 5%以上の複合化

金属ガラス合金の創製を行う。 

最終目標：平成 23 年度末 

圧縮強さが 1650 MPa 以上で、圧縮応力下での塑性伸びが 10%以上の複合

化金属ガラス合金の創製を行う。 

２）超々精密ギヤ等の成形技術の開発 

中間目標：平成 21 年度末 

直径が 0.3mm 以下で、寸法精度が±2μm 以下の超々精密な遊星ギヤ等が

作製できるような基盤技術を開発する。 

最終目標：平成 23 年度末 

直径が 0.3mm 以下で、寸法精度が±1μm以下の超々精密な遊星ギヤ等が

作製できるような基盤技術を開発する。 

 

③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

  近年、パソコンや携帯電話をはじめとするエレクトロニクス機器の小型化、高性能化

の進展が著しい。このため、これらの機器に多用されている各種コネクタに対する要求

仕様は益々厳しくなってきており、特に超小型化と一段の耐久性能向上におけるニーズ

に答えることが急務となっている。例えば携帯電話等に用いられているカードコネクタ

のピッチは、材料の強度から 0.2mm が限界となっているが、これを 0.1mm ピッチにする

ことができれば、コネクタの幅が半分になり、かつ厚みも大幅に減少させることができ

る。現在、これらのコネクタの電気接点部材は、主として銅-ベリリウム合金で造られ

ている。銅-ベリリウム合金は、強度と導電性に優れた材料であるが、次世代型の超小

型コネクタ用としては強度及び導電性がともに不十分とされている。 

金属ガラスは、銅-ベリリウム合金を大きく上回る強度を持つとともに低ヤング率で

あることから弾性に富んでおり、コネクタ用接点部材として適用すれば現状製品を凌駕

する小型化・高性能化が可能と考えられる。しかしながら、無秩序な原子配列が故に電

気抵抗が通常の結晶性銅合金の約２倍と大きく、そのままでは電気接点部材としては適

さない。 

そこで本研究では、粉末圧延法等により金属ガラス相中に極微小な高導電性の粒子や

フィラーを分散複合化させる、あるいはクラッディング等の方法により金属ガラスと高

導電性材料を複合化させることで、強度および導電率がともに銅-ベリリウム合金を凌
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駕する特性を持った新たな複合化金属ガラス合金を創製する。さらにこの複合化金属ガ

ラス合金を用いて、精密圧延により次世代の超小型コネクタ用電気接点部材が成形可能

な薄板を作製するための基盤技術を開発する。 

 

１）高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製 

中間目標：平成 21 年度末 

引張強度が 1200MPa 以上で、導電率が 30％IACS 以上の複合化金属ガラス

合金の創製を行う。 

最終目標：平成 23 年度末 

引張強度が 1500MPa 以上で、導電率が 60％IACS 以上の複合化金属ガラス

合金の創製を行う。 

２）精密薄板作製技術の開発 

中間目標：平成 21 年度末 

板厚が 0.1mm 程度で、板幅が 10mm 以上の精密薄板を作製する。 

最終目標：平成 23 年度末 

板厚が 0.05mm 程度で、板幅が 50mm 以上の精密薄板を作製する。 

 

【実用化研究】 

④ 次世代高密度磁気記録媒体の開発 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、記録密度が 1 平方インチ当

り２テラビットの超高密度磁気記録媒体を開発する。 

 

目標：平成 23 年度末 

記録密度が 1 平方インチ当り２テラビットの超高密度磁気記録媒体の成立性

を立証するとともに、実用化に必要な要素技術の検討を完了する。 

 

⑤ 超微小モータ用部材の開発 

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、現状の世界最小ギヤードモ

ータ用ギヤのさらに１／２の大きさの超々精密ギヤを作製し、モータ全体の体積を

１／３以下にした、直径 0.9mm の超微小モータを開発する。 

 

目標：平成 23 年度末 

現状の世界最小ギヤードモータに比し、ギヤの大きさが１／２で、モータ 

全体の体積を１／３以下にした、直径 0.9mm の超微小モータを試作し、実用

化を目指した性能評価を完了する。 

 

 ⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発 

  共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、コネクタのピッチが 0.1mm

もしくは高さが 0.5mm の微細カードコネクタを開発する。 
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目標：平成 23 年度末 

コネクタのピッチが 0.1mm もしくは高さが 0.5mm の微細カードコネクタを 

試作し、実用化を目指した性能評価を完了する。 

 

（３） 研究開発マネジメント 

 

公募を行い最適な研究開発体制を構築する。本プロジェクトにおいては、大学と

基盤技術開発企業との産学連携研究体と、当該基盤技術のユーザーとをプロジェク

ト開始時より同時立ち上げの垂直連携の形で参加させ、開発目標と評価体制を明確

にすることで共同開発の促進と実用化の加速を図る。 

プロジェクト開始後 3 年目に中間評価を予定しており、その評価結果を踏まえて

事業全体について見直しを行うことを想定している。 

 

（４） 研究開発成果 

 

【共通基盤技術】 

① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

金属ガラスを、優れた粘性流動加工性を活かして被転写材として用い、収束イオンビ

ームを用いた微細加工等により作製したナノパターンの金型により、直接ナノインプリ

ントすることで、ドット径を 9nm 程度、ドット間隔を 18nm 程度とする極めて高密度かつ

高精度のナノパターンを作製する基盤技術が開発される。また、これを一部結晶化させ

ることで金属ガラスに硬磁性を付与する、あるいはスパッタ法で硬磁性膜を付着させる

等の方法で複合化することにより、各磁性ドットの異方性磁界を 15ｋOe 以下、飽和磁化

を 500emu/cc 程度とする磁気記録特性を持った 1 平方インチ当り２テラビットの超高密

度磁気記録媒体が実現可能な基盤技術が開発される。 

 

② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

金属ガラス相中に微細な結晶粒子を析出分散させることで塑性変形能を付与した、圧

縮強さが 1650 MPa 以上で、圧縮応力下での塑性伸びが 10%以上の複合化金属ガラスが創

製される。さらに、これを用いた超精密プレスにより、直径が 0.3mm 以下で寸法精度が

±1μm以下の超々精密な遊星ギヤ等が作製できるような基盤技術が開発される。 

 

③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

粉末圧延法等により金属ガラス相中に極微小な高導電性の粒子やフィラーを分散複合

化させる、あるいはクラッディング等の方法により金属ガラスと高導電性材料を複合化

させることにより、引張強度 1500MPa 以上、導電率 60％IACS 以上の特性を有する複合化

金属ガラス合金が創製される。さらに、これを用いた精密圧延により、次世代の超小型

コネクタ用電気接点部材が成形可能な、板厚が 0.05mm 程度で板幅が 50mm 以上の精密薄

板を作製するための基盤技術が開発される。 
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【実用化研究】 

④ 次世代高密度磁気記録媒体の開発 

記録密度が 1 平方インチ当り２テラビットの超高密度磁気記録媒体の成立性が立

証されるとともに、実用化に必要な要素技術の検討が完了する。 

 

⑤ 超微小モータ用部材の開発 

現状の世界最小ギヤードモータに比し、ギヤの大きさが１／２で、モータ全体の体

積を１／３以下にした、直径 0.9mm の超微小モータが試作され、実用化を目指した性能

評価が完了する。 

 

⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発 

コネクタのピッチが0.1mmもしくは高さが0.5mmとなる微細カードコネクタが試作

され、実用化を目指した性能評価が完了する。 

 

（５） 実用化・事業化の見通し 

 

・次世代高密度磁気記録媒体 

     平成２５年における年間の市場規模として、ハードディスク全体の売上高で４兆円

を見込む。 

 

・超微小モータ用部材 

 平成２６年における年間の市場規模として、モータ販売額１３億円、装置等への市

場波及効果１１０億円を見込む。 

 

・高強度・高導電性電気接点部材 

平成２６年における年間の市場規模として、２０億円を見込む。 

 

（６） その他特記事項 

 

５．総合評価 

ＮＥＤＯの実施する事業として適切であると判断する。 
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プロジェクト用語集 
 

【硬磁性・ナノ構造部材】 
LIGA(Lithographie Galvanoformung Abformung：ドイツ語)：X 線フォトリソグラフィー

と電解めっきによる微細加工技術。（独）カールスルーエ核開発研究所で開発された。現

在では高輝度 X 線（シンクロトロン放射光）のみならず紫外光（UV）等も用いられ、

MEMS 素子創製の重要な技術となっている。 
複合化金属ガラス：ガラス相のみからなる単相金属ガラスに対し、金属ガラスマトリック

ス中に結晶粒子、ポロシティーを導入、あるいは異なる金属ガラス薄膜を積層により金属

ガラス以外の物質と複合化したものを単相金属ガラスと区別し、複合化金属ガラスと呼ぶ。 
ナノ結晶分散型非晶質：合金組成の調整、作製時の冷却速度調整、あるいは非晶質合金の

熱処理により非晶質合金マトリックスにナノ結晶粒子を分散させた材料。非晶質合金の強

度と靭性、あるいは軟磁気特性の向上が可能と報告されている。 
零磁わい：磁性体の磁化の強さを変化させると磁性体内部にひずみが発生する。これを磁

わいあるいは磁気ひずみと呼び、特に正の磁わい定数と負の磁わい定数を示す材料を組み

合わせて磁わい定数を 10-6台以下に調整した材料を零磁わい材料と呼ぶ。 
非磁性：強磁性を示さない物質を指し、反磁性体、常磁性体、反強磁性体に分類される。 
硬磁性：保磁力が大きいことを特徴とする磁性材料であり、永久磁石あるいは磁気記録用

材料として用いられる。 
軟磁性：透磁率が大きく保磁力の小さな磁性材料であり、トランスおよびコイル等の磁心、

磁気ヨーク、磁気シールド材料として用いられる。 
ガラス遷移：ガラス転移とも呼ばれ、融点以下の過冷却液体がもはや流動性をもつ液体と

して存在できずガラス固体として固化する現象であり、可逆性を示す。ガラスの状態や昇

降温速度に依存し一義に決められないが、比熱測定、熱分析、動的粘弾性測定により観測

される。 
ガラス遷移温度(Tg)：上記のガラス遷移を起こす温度。 
異方性磁界（Hk）：強磁性体を磁化する際に、結晶軸の向きにより磁化し易い方向（磁化

容易軸）と磁化し難い方向があることを磁気異方性と呼ぶ。この磁化困難軸方向で磁化が

飽和する磁場が異方性磁界である。 
飽和磁化（Ms）：強磁性体内の磁区全てが外部磁場の増加に伴い一つの磁区として振る舞

い、これ以上磁化できない状態を磁気飽和といい、このときの磁化の値を飽和磁化と呼ぶ。 
飽和磁束密度(Bs)：上記、飽和磁化の値を体積で除した、単位体積あたりの飽和磁化を飽和

磁束密度と呼ぶ。 
保磁力（Hc）：強磁性体に外部磁場を与えると着磁し、そこから外部磁場を取り除いても

強磁性体の磁化はゼロに戻らず残留磁化として残る。さらに逆向きの外部磁場を印加し強

磁性体の残留磁化がゼロになったときの外部磁場の強さを保磁力と呼ぶ。 
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ハードディスクドライブ（HDD）：磁性体を塗布した硬質円盤を回転させ、その上を記録

再生可能な磁気ヘッドを移動させることで情報を記録あるいは読み出す情報記録装置。 
パルスレーザデポジション（PLD）法： 
インプリント加工：凹凸をもったパターンを可塑性材料に押し付けて転写する技術。太古

のコイニングも一種のインプリント加工である。現在では数 10 nm～数 100 nm の微細パ

ターンを樹脂あるいは高分子材料に押し付けて微細成形を行うナノインプリントが一般

的になりつつある。光硬化インプリントと熱インプリントに大別され、共に大面積パター

ンを低コストで大量生産できる可能性をもつ。 
マグネトロンスパッタリング（MGS）法：ターゲット裏面に磁石を設置することによりタ

ーゲット表面に平行する磁界を生じさせ、グロー放電で生成したイオンをターゲット表面

に衝突させる。ターゲットより弾き出された二次電子をターゲット表面の磁界でトラップ

するため基板温度の上昇を抑えながら高成膜速度が得られる利点を有する。但し、強磁性

体ターゲットでは磁界の影響が懸念される。 
発光分光（ICP）分析：気体に高電圧を印加してプラズマ化し、高周波磁場でプラズマ内部

の渦電流によるジュール熱でさらにプラズマを高温化させる。この誘導結合プラズマを用

いて分析試料を熱的に励起・原子化し、基底状態に戻る時の発光スペクトルから元素の同

定と定量を行なう分析法である。 
X 線回折（XRD）法：結晶に X 線を照射することで、ブラッグの条件を満たした結晶格子

からの X 線反射を幾何学的に解析することにより結晶構造を解析する手法である。 
ブラッグピーク：上記の X 線回折法でブラッグの式を満たし、結晶格子からの X 線回折強

度がある角度でピークをとる。このピークをブラッグピークと呼ぶ。 
ハローパターン：非晶質物質あるいは金属ガラスのように明確な結晶格子をもたず、原子

間距離に分布のある構造体では、上述のブラッグピークは得られず輪郭のぼけたパターン

が得られる。これをハローパターンと呼び、X 線あるいは電子線での回折を用いて非晶質

構造の解析に利用される。 
透過型電子顕微鏡（TEM）：観察試料に電子線を照射し、試料を透過した電子が作り出す

干渉像を拡大して試料構造を直接観察する顕微鏡。 
中範囲規則（MRO）領域：ある原子もまわりの原子配列を示す単範囲秩序性（SRO）と結

晶構造を決定付ける並進対象性をしめした長範囲規則性（LRO）の間の規則性。結晶と

呼べるほどの長範囲規則性はないが、ある原子周りに規則性が存在する領域を中距離規則

領域と呼ぶ。Hirotsu らによりアモルファス合金中に存在することが報告された。 
示差走査熱量計（DSC）：測定試料と基準物質の間の熱量差を定量的に計測することで、

融点やガラス遷移温度を測定する熱分析手法。 
電界放射型走査電子顕微鏡（FE-SEM）：試料の表面に電子線を走査させ、試料から発生

する二次電子、反射電子を像として観察する電子顕微鏡の一種。特に、電子線源が電界放

射型のものを FE-SEM と呼び、熱電子銃方式に比べ高解像度が得られる利点がある。 



 ０－46

原子間力顕微鏡（AFM）：観察試料と探針（カンチレバー）の間にはたらく原子間力を検

出し、像として二次元的に可視化することで観察試料の表面形状を測定する手法。トンネ

ル電流を用いる STM とは異なり絶縁物質も観察できる。 
表面粗さ：測定試料の表面凹凸を接触あるいは非接触で測定し、そのプロファイルの縦方

向中心線でプロファイルを折り返し、得られた重ね合わせ粗さ曲線と中心線で囲まれた面

積を測定長さで除した値を中心線平均粗さ（Ra）、プロファイルの最大高さと最小高さの

差の値を最大粗さ （Rmax or Ry）と称する。 
振動試料型磁力計（VSM）：磁場中で測定試料を磁場に対して垂直に振動させると、その

廻りに設置いた導線にフレミングの法則により誘導電流が発生する。この誘導電流を測定

することにより測定試料の磁化率を測定する。 
集束イオンビーム（FIB :Focused Ion Beam）：一般に Ga+のイオンを電界で加速しながら

数 100 nm から数 nm に絞ったビーム。試料表面の原子を弾き飛ばす（スパッタリング）

ことにより試料を削ることができるので、ナノ加工に用いられる。 
カンチレバー：本研究開発項目では、AFM 測定の探針をカンチレバーと呼ぶ。 
グラッシーカーボン（GC :Glassy Carbon）：代表的な炭素電極材料。緻密で硬く導電性も

あり使い易い。構造はベルト状グラファイトリボンが互いに絡みあった非晶質構造をなす

といわれている。 
ダイアモンド・ライク・カーボン（DLC :Diamond Like Carbon）：炭素の同位体あるい

は炭化水素からなる非晶質硬質膜。熱CVDやPVD法で成膜される。硬質であることから各

種工具、治具の表面処理に利用される。最近では良好な耐焼き付き性や離型性からナノイ

ンプリント金型にも用いられている。 
化学気相成長（CVD :Chemical Vapor Deposition）法：熱分解による生成物や化学反応に

より薄膜を形成する手法。高純度薄膜が作製可能で被覆性に優れるが、基板や原料ガスに

制限があり作製できる膜も限られる。 
溶融温度(Tm)：物質が固体から液体へと相変態する温度。 
粘性係数：粘度あるいは粘性率とも呼ばれ、物質の流動し難さを表す単位。 
化学機械研磨(CMP :Chemical-mechanical polishing) ：精密研磨法の一種。砥粒自体が有

する表面化学作用と研磨液の化学成分の作用により、砥粒と被研磨物の相対運動による機

械的研磨効果を増大させ、高速で平滑な研磨面が得られる。主にSiウェハーの平坦化研磨

等、半導体製造工程で用いられている。 
エネルギー分散型X 線分析(EDS :EnergyDispersive x-ray Spectroscopy)：元素分析法の一

種。電子ビームを材料に照射した際に発生する特性X線のエネルギー分布より材料の構成

元素を分析する手法。 
Kerr 効果：誘電体結晶に電場をかけると、電場の 2 乗に比例し屈折率は変化する現象を電

気光学 kerr 効果、磁性体に磁場をかけ直線偏向を照射すると反射光が楕円偏向に変化する

現象を磁気光学 kerr 効果と呼ぶ。本原簿では磁気光学 kerr 効果を取り扱う。 
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【高強度・超々精密部材】 
圧縮強さ： JIS B7733に規定される圧縮試験で材料が破断するまでに得られた最大圧縮荷

重を、その時の試料断面積で除した値を圧縮強さと呼ぶ。 
塑性伸び：金属試料の圧縮あるいは引張試験を行なうと、あるひずみ領域まではフックの

法則に従い弾性変形する。ひずみが比例限度と呼ばれるこの領域の範囲内であれば除荷す

るとひずみは原点に戻る。しかしながら、比例限度を超えてひずみを与えると除荷しても

ひずみは原点に戻らず塑性伸びと呼ばれる永久変形が残る。金属試料が破断するまでひず

みを与えて破断したときのひずみ値から弾性変形領域である比例限度のひずみを差し引

いたひずみ値が塑性伸びである。 
ギヤ：歯車。互いに噛み合う歯を有し、円運動をしながら主に動力伝達に用いられる機械

要素の一つである。 
遊星歯車：回転軸が公転しつつ歯車自身が自転する歯車を遊星歯車と呼ぶ。太陽歯車と組

み合わせて大きな減速比が得られる減速機構を構成する。 
太陽歯車（ピニオン）：上述の遊星歯車と噛み合い、自身は公転することなく自転のみを

行なう歯車を太陽歯車と呼ぶ。遊星歯車と共に用いられ減速機構を構成する。 
ブッシュ：軸受けなどで、部品同士の隙間を埋める目的で用いられる金属あるいは樹脂で

できた部品。スペーサとも呼ばれることがある。 
軸受け：機械要素の一つで、回転や往復運動をする相手部材に接して荷重を受けつつ相手

部材の位置を支持する部品である。すべり軸受け、転がり軸受けに大別される 
ライナー：内部を往復しゅう動する部品の位置決めを行なうための筒状の部品。 
出力軸キャリア：遊星歯車機構による減速機構の出力部を担当する部材。片側は出力軸と

なるシャフト、他方は複数の遊星ギヤの回転中心となるピンが同心円上に配置されている。 
ハウジング：複数から構成される部品を一括で収納するための部材。上記のライナー等も

ハウジングと呼ぶことができる。 
ギヤヘッド：複数のギヤを組み合わせた部材。特に、マイクロギヤードモータにおいては、

減速機構を構成する部分をギヤヘッドと呼び、駆動モータ部と区別する。 
アーク溶解法：電極（通常タングステン等の高融点金属）と被溶解物との間に電位差を与

え、両者間に発生するアーク放電の熱で被溶解物を溶融させる溶解法。被溶解物は通常、

加熱溶融に伴いるつぼ材と反応しないように水冷した銅ハース上で溶解される。 
センタレス研磨：通常の回転研磨は、能動回転する被研磨材に砥石を押し付けて内外周研

磨を行なう。これに対し、センタレス研磨は能動回転する複数の砥石の中で被研磨材が受

動回転しながら内外周研磨を行なう研磨法である。軸方向に規制がなく、同一外径の長尺

棒や円筒部材、リング部材の連続研磨加工に好適である。 
ホブ加工：ホブと呼ばれる刃物を回転させながら歯車の歯切り加工を行う機械加工方法。

ホブ盤と呼ばれる加工装置を用い、被加工材もホブと同期させ回転運動しながら平歯車、

はすば歯車、ウォーム歯車等が加工可能である。 
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【高強度・高導電性部材】 
ガスアトマイズ法：溶融金属にガスあるいは液体等を吹き付けで噴霧することにより金属

粉末を得る方法。噴霧媒体に水を用いた方法は水アトマイズ法と呼ばれ、金属粉末を低コ

ストで大量生産可能である。活性金属では窒素ガスやアルゴンガスを用いた不活性ガスア

トマイズ法が一般的で、酸化等の無い清浄な粉末が得られる。さらに、特に微粉化を目的

として高圧ガスアトマイズ法があり、大きな冷却速度で固化した粉末が得られる。 
非平衡結晶合金：合金のなかでも特に、合金平衡状態図に記載の無い非平衡相からなる、

あるいは記載の無い相を一部含むような合金。平衡状態よりも多い溶質元素の固溶、特殊

な構造の化合物相の析出、または結晶粒の微細化等により新奇な特性を発現する。 
押出法：金属の加工方法に一種。素材を加圧しダイス（金型）の孔より押し出す方法で、

棒、管、あるいは複雑断面形状の長尺製品が加工できる。本研究開発項目では素材を缶詰

めした粉末押出を固化成形技術として用いている。 
導電率（%IACS）：国際焼きなまし銅線標準（IACS :International Annealed Copper 

Standerd）で定められた標準焼きなまし銅線の比抵抗（1.7241×10-8 Ωm）に対する材料

の比抵抗を百分率で表した値。 
フィラー：元来は 埋めるもの（Filler）で、樹脂、ゴム、塗料などの強度や機能性向上、

あるいは低コスト化等を目的とした粒状、粉末、繊維状の添加剤を一般にフィラーと呼ぶ。

本件開発項目では、強度を担保する金属ガラス粉末に導電性を付与し複合化するために添

加する純 Cu 粉末あるいは Cu 合金粉末を導電性フィラーと呼ぶ。 
冷間圧延：一対の金属ロールの間隙に素材を通し板状の製品を得る金属加工法。特に常温、

あるいは多少の加熱で行なう圧延を冷間圧延と呼ぶ。常温近傍での加工であるが故に、大

きな荷重が必要となるが、表面平滑性、光輝性に優れた板材が得られる。 
温間圧延：冷間圧延に対し、材料の再結晶温度以上で行なう圧延を熱間圧延と呼び、低荷

重で大変形が可能である。ここでの温間圧延は、常温と再結晶温度の間で行なう圧延を温

間圧延と呼んでいる。 
粉末圧延：圧延温度によらず原材料が粉末であり、圧延変形により固化成形体を得る目的

で行うものを本研究開発項目では粉末圧延と呼ぶ。 
クラッド法：性質が異なる二種類または、それ以上の金属同士を貼り合わせた材料をクラ

ッド材と呼ぶ。プレス、圧延等により作製される。 
時効熱処理：急冷等により溶質元素を過飽和に固溶した材料を加熱保持することで微細な

第二相を分散析出させる熱処理。第二相の分散析出で強度、靭性等が向上する。 
金属間化合物相：二種類以上の金属により構成される化合物。一般に構成元素に比率は整

数である。構成元素の性質を反映せず、特有の性質を示す。 
デンドライト：樹枝状結晶とも呼ばれる金属結晶の典型的な凝固組織。溶融液体中の結晶

に優先成長方位があり、固液界面での溶質元素の濃度勾配が大きい場合に生成する。 
共晶組織：一つの溶融合金から二つ以上の固相が同時に凝固生成した場合にできる組織。
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一般に密に混合した組織となる。 
ホットプレス法：ダイスおよびパンチからなるキャビティ内に材料を装填し、加熱しなが

ら油圧等でプレスする加工方法。金属粉末やセラミックス粉末の焼結固化に用いられる。 
放電プラズマ焼結：ダイスおよびパンチからなるキャビティ内に材料を装填し、材料に直

接パルス通電し、その際発生する高温プラズマを活用することで高融点金属粉末あるいは

セラミックス粉末を焼結固化する方法。 
ワイヤ放電加工：銅や黄銅等の比較的柔らかい金属細線を利用し、金属を切断する加工方

法。加工液の中の被加工材料に金属細線を数 10 μm 程度まで近付け、両者に 100 V 以上

の電位差を与える。数 10 μm の間隙でアーク放電が生じ被加工物表面が溶融することで

切断等の加工がなされる。 
ストレスオーバーシュート：ポリマー等の高分子材料の粘弾性では一般的に知られている

が、ひずみ速度が大きな場合に高分子材料の内部構造変化が変形に追従できず、温度ある

いは平衡粘性率から見積もられる変形応力よりも大きな弾性的挙動を示す。近年、金属ガ

ラスの過冷却液体（特に Tg近傍）でも同様の現象が確認され、基礎研究が進展している。 
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Ｉ．事業の位置付け・必要性について 

Ⅰ.1. NEDO の関与の必要性・制度への適合性  
Ⅰ.1.1. NEDO が関与することの意義 
我が国の材料技術は、基礎研究から応用研究、素材、部材の実用化に至るまでの全ての段

階において世界のトップレベルを堅持しており、我が国製造業の国際競争力の源泉となっ

ている。しかし、昨今の国際競争の激化により、さらなる飛躍的発展のキーテクノロジー

として革新的な新材料創製技術が求められている。そのため、多様な連携（川上・川下産

業の垂直連携、材料創製・加工との水平連携）による研究開発の推進を図ることにより、

市場のニーズに応える機能を実現する上で不可欠な高品質・高性能の部品・部材をタイム

リーに提供し、または、提案することができる革新的部材創製の基盤技術を確立すること

が喫緊の課題となっている。 
そこで本プロジェクトは、『情報通信、ライフサイエンス、環境、エネルギーなど、あら

ゆる分野に対して高度化あるいは不連続な革新（ジャンプアップ）をもたらすナノテクノ

ロジー及び革新的部材技術を確立するとともに、その実用化や市場化を促進することで、

我が国産業の国際競争力の維持・強化や解決困難な社会的課題の克服等を可能とすること』

を目的とした「ナノテク・部材イノベーションプログラム」の一環として取り組むもので

ある。極めて広範囲な産業領域に波及する材料・部材領域について、ユーザ製造業等との

連携（川上・川下連携）を促進するプロジェクト体制（垂直連携）で実施することで、高

度な部材産業群の「すり合わせ力」を一層強化する。 
金属ガラス（数種類の金属元素からなる非晶質金属であり、かつ明瞭なガラス転移点と広

い過冷却液体領域を持つ金属）は、1980 年代後半に我が国で開発された新合金で、極めて

高強度かつ低ヤング率で、耐食性や軟磁気特性にも優れており、２１世紀の中核を担う画

期的な金属材料として大きく期待されている。現在、上記の特性を持った金属ガラスの単

相合金において、実用化のための研究開発が進められており、その成果により世界トップ

レベルの製品の実現に目途がつけられてきた。しかし、産業界からは、従来の金属ガラス

の諸特性に加え、塑性加工性や硬磁気特性あるいは高電気伝導性等を兼ね備えることがで

きれば、さらに革新的な製品開発が可能になるとの強い要望が出されている。一方、最近

の先導研究の結果によれば、金属ガラス母相中に第二相として微結晶や微粒子または微小

空隙等を分散させた複合化金属ガラスが、大きな塑性加工性、硬磁気特性あるいは高い電

気伝導性等を示すことが明らかとなってきた。このような複合化金属ガラスの合金創製と

特性制御により、従来の金属ガラス単層合金が適用できなかった新規用途の開拓を世界に

先駆けて実施するとともに、複合化金属ガラスの適用により飛躍的な性能向上が期待され

る製品を中心に、各種部材の早期実用化および事業化を促進する。 
このため、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO という。）

は、産学の科学的、技術的ポテンシャルを結集して高機能複合化金属ガラスを用いた革新



 

Ⅰ－2 

的部材技術の基盤を構築し、これを産業技術へ繋げていくと共に、社会の共通基盤として

情報の整備、提供を通じて、行政、産業界、地域住民等の間で科学的知見に基づいた正確

かつ適切な認識の醸成を図る事業方針に基づき、プロジェクトを実施する。 
本プロジェクトでは、ナノテクノロジー分野および部材分野の技術戦略マップで示されて

いる情報家電分野、環境・エネルギー分野等において、部材としての出口である最終製品

に求められる機能、性能等を強く意識し、それを達成する部材やその製造・開発に必要な

共通基盤技術および実用化技術を開発する。 
以上のような国家的課題は、個々の民間企業の経済的な観点に基づく自主的努力に単純に

任せる分野ではなく、政府が主体的に進める重点分野の一つであり、従来から NEDO がこ

れまでに蓄積してきたナノテクノロジー・材料分野に関する知識、実績を生かし組織的に

推進すべき課題である。 
 

Ⅰ.1.2. 実施の効果（費用対効果） 

(1)費用：5 年間で約 19 億円（平成 19 年度～平成 23 年度） 
      :3 年間で約 11 億円（平成 19 年度～平成 21 年度:中間評価年度まで） 
(2)効果：現在、金属ガラスの単相合金において、実用化のための研究開発が進められてお

り、その成果により世界トップレベルの製品の実現に目途がつけられてきている。

本プロジェクトで取り組む複合化金属ガラスを実用化することにより、以下の市

場規模が期待される。 

 
  次世代高密度記磁気録媒体では、平成 26 年における年間の市場規模として、ハードデ

ィスクドライブ全体の売上高は 43,000 億円と見込まれている。超微小モータ用部材では、

平成 26 年における年間の市場規模として、モータ販売額 13 億円、装置等への市場波及

効果は 110 億円と見込まれている。また、高強度・高導電性電気接点部材では、平成 26
年における年間の市場規模として、20 億円が見込まれている。 

  本事業の成果により、高機能部材としての複合化金属ガラス部材が低コストで市場

に出回ることにより、また新たな市場創出が十分期待できる。 
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I.2．事業の背景・目的・位置づけ 

I.2.1. 事業の背景 

(1)社会的背景 

我が国の材料・部材産業は、国際的に高い技術力と競争力を有し、我が国の経済社会の

発展を支えているが、国内市場の成熟・縮小化、経営手法の多様化が進行する一方、汎用

的な技術はアジア諸国の技術向上によるキャッチアップが進行している。そのため我が国

において産学官を含む連携の強化（川上川下の垂直連携、材料創成と加工の水平連携など）

を図ることで、次世代の部材分野での我が国のイノベーションを促進することが喫緊の課

題となっている。 
金属ガラスは、1980 年代後半に我が国で開発されて以来、21 世紀の中核を担う画期的な

金属材料として大きく期待され、基礎的な分野では我が国が常に世界をリードしてきた。

しかし、近年、我が国の研究成果に触発され、欧米を始め中国、韓国、台湾、ブラジル等

の国々でも金属ガラスの研究開発が活発になってきており、国家プロジェクトの発足、ベ

ンチャー企業の設立等の強力な推進により、基礎研究及び応用研究を通して著しい成果を

上げつつある。 
材料・部材分野は、日本が強みとする産業分野であり他産業への波及効果も大きい。そ

こで、金属ガラスの機能・特性を充分に活かしつつ、材料創製技術と成型加工技術を一体

化した技術、及び製品化までのリードタイムを短縮化する生産システム技術等により、ユ

ーザへの迅速なソリューション提案（部品化・製品化）を可能とすることで、新市場及び

新たな雇用を創出する高付加価値産業（材料・部材産業）を構築するとともに、我が国の

国際的産業競争力の強化を図るため、本事業を推進する。 

 

 (2)技術的背景 

1980 年代後半に我が国で開発されて以来、金属ガラスに関する材料創製および基礎的研

究では、我が国は常に世界をリードしてきた。これまでに開発された金属ガラスの種類は、

数百種類を超え、その大半が我が国で開発されている。また図Ⅰ-1 に示すように、金属ガ

ラスの特徴を利用して、構造材料、微小機能材料、磁性材料、センサ材料、生体材料、医

療機器材料、スポーツ用具材料などとして利用が進められており、新機能材料・新工業材

料としての注目を集めている。しかしながら、材料の持つ潜在的な可能性や産業界のニー

ズに対して充分に応えているとは言えず、本格的に製品として市場に出たものは多くない。 
本プロジェクトの前身である「金属ガラス成形加工技術」プロジェクトでは、金属ガラ

ス単相合金の持つ「機械的強度が強く、しなやかで、腐食しにくく、磁気的性質に優れ、

しかも加工しやすい」という画期的な特性を活かして、小型・高感度圧力センサや超高感

度流量計といった、世界トップレベルの製品の実現に目処を付けてきた。 
 

一方、最近の先導的研究の結果、金属ガラス母相中に第二相として微結晶や微粒子また
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は微小空隙等を分散させた複合化金属ガラスが大きな塑性加工性、硬磁気特性あるいは高

電気伝導性等を示すことが明らかとなっており、欧米諸国もこの流れに沿った追従研究を

盛んに行いはじめた。金属ガラス単相合金には不足している上記のような特性を兼ね備え

た複合化金属ガラスが達成できれば、さらに革新的な製品開発が可能になるとの強い要望

がデバイスメーカを中心に出ている。 

このような複合化金属ガラスの創製と特性制御により、従来の金属ガラス単相合金が適

用できなかった新規用途の開拓を世界に先駆けて実施するとともに、高機能の複合化金属

ガラスを用いた革新的部材の早期実用化・事業化を促進するためにも、本プロジェクトの

実施が必要である。さらに、他国の追随を封じて、日本発の材料である金属ガラスをさら

に多様な工業製品に応用することで我が国産業の優位性を確保し続けることが重要責務で

ある。 

 

Ⅰ.2.2 事業の目的及び意義 

本プロジェクトでは、金属ガラス相と第二相を複合化させることで複合化金属ガラス合金

を創製し、従来の金属ガラス単相合金の持つ優れた特徴に加えて、硬磁気特性、塑性加工

性、高電気伝導性等の特性を付与する。この複合化金属ガラスの持つ新規な特性を用いて、

従来の金属ガラス単相合金では為しえなかった革新的部材の開発を行い、さらに多様な工

業製品に応用するための共通基盤技術を確立することを目的とする。 

硬磁性・ナノ構造部材技術開発では、優れた粘性流動加工性によりナノスケールの転写 

 

図Ⅰ-1 金属ガラスの用途 
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加工が可能な金属ガラスを用い、インプリントによりナノパターンを直接成形するととも

に、金属ガラスの複合化により高密度磁気記録に適した磁気特性を付与させることで高精

度のパターンドメディアを実現し、１テラビットを超える高密度磁気記録媒体を高精度か

つ低コストで作製できる基盤技術を開発する。 

高強度・超々精密部材技術開発では、高温に加熱することなく、比較的低温度で微小な

寸法を高い精度で実現するために、金属ガラスに塑性変形能を付与した複合化金属ガラス

を創製し、これを用いて超精密プレス等により超々精密部材が作製できるような基盤技術

を開発する。 

高強度・高導電性部材技術開発では、金属ガラスの高強度特性を保持しつつ電気伝導性

を高めることにより、優れた強度と電気伝導性を併せ持つ複合化金属ガラスを創製し、さ

らにこれを用いて精密圧延により極薄で板厚精度に優れた広幅の精密薄板を作製して、次

世代の超小型コネクタ用電気接点部材を成形するための基盤技術を開発する。 

 

Ⅰ.2.3 事業の位置付け 

本プロジェクトは、図Ⅰ-2 に示すイノベーションプログラムの中で、『情報通信、ライ

フサイエンス、環境、エネルギーなど、あらゆる分野に対して高度化あるいは不連続な革

新（ジャンプアップ）をもたらすナノテクノロジー及び革新的部材技術を確立するととも

に、その実用化や市場化を促進することで、我が国産業の国際競争力の維持・強化や解決

困難な社会的課題の克服等を可能とすること』を目的とした、図Ⅰ-3 に示す「ナノテク・

部材イノベーションプログラム」の一環として取り組むものである。極めて広範囲な産業

領域に波及する材料・部材領域について、ユーザ製造業等との連携（川上・川下連携）を

促進するプロジェクト体制（垂直連携）で実施することで、高度な部材産業群の「すり合

わせ力」を一層強化する。 

「技術戦略マップ 2009」には、部材分野／情報家電あるいは環境・エネルギー分野等に

おいて、記録部材、実装部材あるいは駆動用部材として適切に取り上げられている。 
このように、複合化金属ガラスの創製と特性制御により、従来の金属ガラス単相合金が適

用できなかった新規用途の開拓を世界に先駆けて実施するとともに、高機能の複合化金属

ガラスを用いた革新的部材の早期実用化・事業化を促進するためにも、本プロジェクトの

実施が必要である。さらに、他国の追随を封じて、我が国発の材料である金属ガラスをさ

らに多様な工業製品に応用することで我が国産業の優位性を確保し続けることが重要で

ある。 

また、平成 20 年度から、金属ガラスに関して、将来の先端分野や融合分野の研究開発を

支える人材の育成と、産学連携の人的交流の面からの促進を図るため、東北大学において、

「NEDO プロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開／金属ガラス

NEDO 特別講座」を実施している。 
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

Ⅱ.1.事業の目標 

Ⅱ.1.1. 全体目標 

金属ガラス相と第二相を複合化させることで複合化金属ガラスを創製し、従来の金属ガ

ラスの持つ優れた特徴に加えて、硬磁気特性、塑性加工性、高電気伝導性等の特性を付与

する。この複合化金属ガラスの新規な特性を応用して、金属ガラス単相合金では為し得な

かった以下に掲げる革新的部材の開発を行う。 

 

Ⅱ.1.1.1.次世代高密度磁気記録媒体 

進展の著しい情報化社会において、情報ストレージは、需要が益々増大するとともに高

密度化しており、1平方インチ当り１テラビットを超える次世代の高密度磁気記録媒体の開

発・実用化が急がれている。現在は、ハードディスク等の磁気記録媒体を従来の面内記録

方式から垂直記録方式へ転換することにより高記録密度化が図られている。しかし、垂直

記録媒体として用いられているグラニュラー媒体は、粒子配列が不規則なため超高密度化

には限界があり、さらに磁性粒子が隣接しているため、記録密度が 1 平方インチ当り１テ

ラビットを超えるようになると、熱揺らぎの影響により記録が不安定となる問題がある。 

このため、１テラビットを超える次世代型の媒体技術としてパターンドメディアが注目

されている。パターンドメディアは、人工的に規則正しく磁性粒子を並べたもので、超高

密度化が可能であり、しかもそれぞれの磁性粒子が一定の距離を保って独立しているので、

熱揺らぎの影響を受けにくい。 

現在検討されているパターンドメディアの作製法には、スパッタ膜のエッチング、ナノ

ホール形成、イオン注入等の方法があるが、いずれも幾何学的パターン精度および製造コ

ストの面で課題が多い。 

本プロジェクトで用いる金属ガラスは、ガラス転移現象を示す非晶質金属であり、数百

度に熱するとガラス固体が過冷却液体に遷移し、優れた粘性流動加工性を示す。このよう

な状態の金属ガラスを被転写材として、別途開発する超微細パターンの金型により、直接

ナノインプリントすることで極めて高密度かつ高精度のナノパターンを効率よく作製する

ことができる。さらに、このナノパターンに対し、金属ガラス相の一部結晶化やスパッタ

リング等による複合化で硬磁気特性を付与することにより、１テラビットを超える高密度

磁気記録媒体を高精度かつ低コストで作製できる可能性がある。 

本プロジェクトでは、上記の複合化金属ガラス合金を創製し、高密度磁気記録媒体の微

小サンプルを試作して、記録密度が 1 平方インチ当り２テラビットのパターンドメディア

の実現を可能とする基盤技術を開発する。さらに、共通基盤技術研究において開発された

成果をもとに、記録密度が 1 平方インチ当り２テラビットの超高密度磁気記録媒体を作製

できる実用化技術を開発する。 
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Ⅱ.1.1.2.超微小モータ用部材 

金属ガラスは高強度かつ耐摩耗性に優れ、さらに、結晶粒界に伴う凹凸がないため表面

が極めて滑らかである。また凝固過程での結晶化に伴う体積収縮が少ないため、精密射出

成形等により極めて高精度なネットシェイプ成形も可能である。これまでの金属ガラスの

実用化研究においては、上述の特徴を活かして超精密ギヤ等の開発が進められており、こ

れまでに直径 1.5 mm の世界 小ギヤードモータが試作され、内視鏡やカテーテル等の医療

用機器を中心にその製品適用が進められている。 
一方、高性能化の著しいマイクロ機器の分野では、直径 1.5 mm を下回るさらに微小なモ

ータが求められている。例えば、自動マイクロマニピュレーションシステムにおいては、

細胞加工処理や DNA 操作等に用いられる装置の駆動源として、また、先端医療機器におい

ては、末梢血管に挿入可能な極めて細径のロータブレータやカテーテル内視鏡に装着され

る種々の検査機器の駆動源や、さらに血液循環を補助するマイクロポンプとして超微小モ

ータの開発ならびに実用化の期待が大きい。 
これらの超微小モータの開発には、現在の直径 1.5 mm のギヤードモータに用いられてい

る超精密ギヤの直径（約 0.6 mm）をさらに 1/2 程度にした超々精密ギヤ等が必要である。

また、ギヤードモータを長時間安定に動作させるためには、この超々精密ギヤ等の寸法精

度は、従来では困難なレベルの厳しい値が要求される。現在の超精密ギヤ等は、単相の金

属ガラスを用い、高温の溶融状態から直接鋳型に注入する射出成形法で作製されている。

しかしながら、本作製方法では温度差が大きいため熱収縮の影響が問題となり、本プロジ

ェクトが目標とする超々精密ギヤ等の微小な寸法や厳格な寸法精度を達成することが困難

である。従って、射出成形等の高温プロセスではなく、比較的低温度で微小な寸法を厳格

な精度で実現するため、金属ガラスに塑性変形能を付与した複合化金属ガラスを創製し、

これを用いて超精密プレス等により超々精密部材が作製できるような基盤技術の構築が必

要である。 
このため、本プロジェクトでは金属ガラス相中に微細な結晶粒子を析出分散させること

で、金属ガラスの均質な組織に起因する急激な局所的せん断すべり変形を阻止して塑性変

形能を付与した複合化金属ガラスを創製する。また、複合化金属ガラスの塑性変形能を利

用した超精密プレスにより、比較的低温度で微小な寸法のギヤ等を厳格な精度で作製する

ための基盤技術を開発する。さらに、共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、

現状の世界 小ギヤードモータ用ギヤと比べて 1/2 の大きさの超々精密ギヤを使用し、モー

タ全体の体積が 1/3 以下の超微小モータの作製を可能とする実用化技術を開発する。 
 

Ⅱ.1.1.3.高強度・高導電性電気接点部材 

近年、パソコンや携帯電話をはじめとするエレクトロニクス機器の小型化、高性能化の

進展が著しい。このため、これらの機器に多用されている各種コネクタに対する要求仕様

は益々厳しくなってきており、特に超小型化と一段の耐久性能向上におけるニーズに答え
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ることが急務となっている。例えば携帯電話等に用いられているカードコネクタのピッチ

は、材料の強度から 0.2 mm が限界となっているが、これを 0.1 mm ピッチにすることがで

きれば、コネクタの幅が半分になり、かつ厚みも大幅に減少させることができる。現在、

これらのコネクタの電気接点部材は、主として銅-ベリリウム合金で造られている。銅-ベリ

リウム合金は、強度と導電性に優れた材料であるが、次世代型の超小型コネクタ用として

は強度及び導電性がともに不十分とされている。また、法規制はされていないもののベリ

リウムは人体に対し有害物質であるという懸念、リサイクルおよび環境問題への対応から

銅－ベリリウム合金の特性を陵駕する代替材料の開発が望まれている。 
金属ガラスは、銅-ベリリウム合金を大きく上回る強度を持つとともに弾性にも富んでい

ることから、コネクタ用接点部材として適用すれば現状製品を凌駕する小型化・高性能化

が可能と考えられる。しかしながら、金属ガラスの電気抵抗は、無秩序な原子配列が原因

で、通常の結晶性銅合金の約 2 倍と大きく、そのままでは電気接点部材としては適さない。 
そこで本プロジェクトでは、粉末圧延法等により金属ガラス相中に極微小な高導電性の

粒子やフィラーを分散複合化させる、あるいはクラッディング等の方法により金属ガラス

と高導電性材料を複合化させることで、強度および導電率がともに銅-ベリリウム合金を凌

駕する特性を持った新たな複合化金属ガラス合金を創製する。さらにこの複合化金属ガラ

ス合金を用いて、精密圧延により次世代の超小型コネクタ用電気接点部材が成形可能な薄

板を作製するための基盤技術を開発する。さらに、共通基盤技術研究において開発された

成果をもとに、コネクタのピッチもしくは高さが現状の 1/2 となる微細カードコネクタを作

製できる実用化技術を開発する。 
 
Ⅱ.1.2. 中間目標と 終目標 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目を実施する。 

 

【共通基盤技術】［委託事業］ 

① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

 ①-1 硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 
 ①-2 硬磁性複合化金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 
② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 
②-1 高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製 

 ②-2 超々精密ギヤ等の成形技術の開発 
③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 
③-1 高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製 

 ③-2 精密薄板作製技術の開発 
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【実用化技術】［助成事業（助成率：1/2 以内）］ 

④ 次世代高密度磁気記録媒体の開発（平成 22 年度から実施検討予定） 
⑤ 超微小モータ用部材の開発（平成 21 年度から実施中） 
⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発（平成 22 年度から実施予定） 

 

研究開発項目ごとの中間目標（平成２１年度末）と 終目標（平成２３年度末）および

目標設定の根拠は以下のとおりである。 

 

【共通基盤技術】 

①複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

①-1 硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 

中間目標： 

現状の磁気記録媒体の密度を大幅に上回る密度の微小な磁性粒子においても、

十分な磁気記録特性を持ち、かつ高精度な成形性を有する複合化金属ガラスを創

製する。具体的には、1平方インチ当り600 ギガビットの密度で、異方性磁界を10 
kOe以下、飽和磁化を500 emu/cc程度とする磁性ドットが作製可能な複合化金属

ガラスを創製する。 

終目標： 

中間目標に比べて3.3倍以上の記録密度の超微小な磁性粒子においても、十分な

磁気記録特性を持ち、かつ高精度な成形性を有する複合化金属ガラスを創製する。

具体的には、1平方インチ当り2テラビットの密度で、異方性磁界を15 kOe以下、

飽和磁化を500 emu/cc程度とする磁性ドットが作製可能な複合化金属ガラスを創

製する。 
 設定根拠： 

技術戦略マップの中のストレージ・メモリ分野のロードマップでは、磁性媒体

の磁気記録密度は、平成 22 年度に 1 平方インチ当り 600 ギガビット、平成 26 年

度には 1 平方インチ当り 2 テラビットと策定されている。ハードディスクの実用

化には、コストも含めた生産技術を確立する必要があり、このためには実用化時

期より遅くとも数年前には基礎的な研究開発を完了させておく必要がある。この

知見に基づき、平成 21 年度末（中間時点）で 1 平方インチ当り 600 ギガビット、

さらに、平成 23 年度末（ 終時点）で 1 平方インチ当り 2 テラビットを達成でき

る微小な磁性粒子において、十分な磁気記録特性を持ち、かつ高精度な成形性を

有する複合化金属ガラスを創製することを目標とした。また、作製したドット密

度に応じて、隣接したパターン間の磁気的干渉や熱揺らぎの問題に抗して安定な

磁気記録を可能とするため、目標とする異方性磁界および飽和磁化が必要と算出

した。 



 

Ⅱ-5 

 ①-2 硬磁性複合化金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発 
中間目標： 

現状の磁気記録媒体の密度を上回る密度で、ナノパターンが作製可能な超微細

金型の加工技術および金属ガラスを被転写材としたナノインプリント技術の開発

を行う。具体的には、ドット径を16 nm程度、ドット間隔を33 nm程度とし、密度

が1平方インチ当り600 ギガビットとなるナノパターン形成技術を開発し、①-1の
中間目標で創製する硬磁性複合化金属ガラスを用いて、評価可能な程度の微小サ

ンプルを試作して、磁気記録特性を確認する。 
終目標： 

平成21年度に比べて3.3倍以上の密度で、ナノパターンが作製可能な超微細金型

の加工技術および金属ガラスを被転写材としたナノインプリント技術の開発を行

う。具体的には、ドット径を9 nm程度、ドット間隔を18 nm程度とし、密度が1
平方インチ当り2テラビットとなるナノパターン形成技術を開発し、①-1の 終目

標で創製する硬磁性複合化金属ガラスを用いて、評価可能な程度の微小サンプル

を試作して、磁気記録特性を確認する。 
設定根拠： 

磁性媒体の磁気記録密度の技術ロードマップを考慮して、平成 21 年度末（中間

時点）で 1 平方インチ当り 600 ギガビット（ドット径：16 nm 程度、ドット間隔：

33 nm 程度）、さらに、平成 23 年度末（ 終時点）で 1 平方インチ当り 2 テラビ

ット（ドット径：9 nm 程度、ドット間隔：18 nm 程度）を達成できる微小な磁性

粒子において、これらをインプリント加工できる超微細金型の加工技術および金

属ガラスを被転写材としたインプリント技術の開発とともに、これらの技術を組

み合わせて作製した微小サンプルを用いて磁気特性を確認することを目標とした。 
 

②複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

②-1 高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製 

中間目標： 

現状の世界 小ギヤードモータに比べて直径が1/2の超々精密ギヤ等が作製可

能な複合化金属ガラス合金の創製を行う。具体的には、圧縮強さが1650 MPa以上

で、圧縮応力下での塑性伸びが5 %以上の複合化金属ガラス合金の創製を行う。 
終目標： 

中間目標で作製する超々精密部材に比し、寸法精度を2倍以上に向上させた超々

精密ギヤ等が作製加工な複合化金属ガラス合金の創製を行う。具体的には、圧縮

強さが1650 MPa以上で、圧縮応力下での塑性伸びが10 %以上の複合化金属ガラ

ス合金の創製を行う。 
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設定根拠： 

金属製歯車材料には、適用する製品に応じた加工性と強度（圧縮あるいは引張

強さ）が求められる。これまでの研究から、単相金属ガラスは溶融状態からのネ

ットシェイプ成形のみで炭素鋼の 2 倍以上の高い引張強さ（1500 MPa）を発現す

ることが明らかとなっており、単相金属ガラスを用いた精密ギヤが卓越した耐摩

耗性を発揮することは実証されている。このことから、本プロジェクトで創製す

る複合化金属ガラスの強度目標は、単相金属ガラスと同程度の 1650 MPa とした。

また、本プロジェクトで創製する複合化金属ガラスは、充分な塑性変形能を有し、

精密プレス成形で破壊することなく歯形が加工可能であることから、圧縮応力下

での塑性伸びを 5 %以上（中間目標）とし、後加工により寸法精度の更なる向上

を行うことから、圧縮応力下での塑性伸びを 10 %以上（ 終目標）でギヤ成形が

可能であると見積もった。 
 
 ②-2 超々精密ギヤ等の成形技術の開発 

中間目標： 

現状の世界 小ギヤードモータに比べて直径が1/2の超々精密ギヤ等を作製す

る。具体的には、直径が0.3 mm以下で、寸法精度が±2 μm以下の超々精密な遊星

ギヤ等が作製できるような基盤技術を開発する。 
終目標： 

中間目標として作製する超々精密ギヤ等の寸法精度を 2 倍以上に向上させる。

具体的には、直径が 0.3 mm 以下で、寸法精度が±1 μm 以下の超々精密な遊星ギ

ヤ等が作製できるような基盤技術を開発する。 
設定根拠： 

 実用化技術で開発を目指す直径 0.9 mmの超微小モータ用ギヤボックスの基本

的な設計検討から、遊星ギヤ等の直径は 0.3 mm 以下である必要がある。また、

現在の直径 1.5 mm のギヤードモータの設計を展開し、ギヤボックスの試作組立

性を考慮すると、遊星ギヤ等の寸法精度は±2 μm 以下である必要がある。また、

超微小モータの製品化を見極めるためには、 終段階で寸法精度を±1 μm 以下に

して、量産時の組立安定性および長期信頼性を評価し、品質および生産コスト等

の見通しを得る必要がある。 
 
③複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

③-1 高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製 

中間目標：  

引張強度が1200 MPa以上で、導電率が30 ％IACS以上の複合化金属ガラス合金

の創製を行う。 
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終目標：  

引張強度が1500 MPa以上で、導電率が60 ％IACS以上の複合化金属ガラス合金

の創製を行う。 
設定根拠： 

中間目標は、銅－ベリリウム合金に匹敵する引張強さ（1200 MPa）と導電率

（30 %IACS）を有する複合化金属ガラス合金の創製を行う。 終目標は、銅－ベ

リリウム合金を陵駕する引張強さ（1500 MPa）と導電率（60 %IACS）有する複

合化金属ガラス合金の創製を行う。 
  

③-2 精密薄板作製技術の開発 

中間目標：  
板厚が0.1 mm程度で、板幅が10 ｍｍ以上の精密薄板を作製する。 
終目標： 
板厚が 0.05 mm 程度で、板幅が 50 ｍｍ以上の精密薄板を作製する。 

設定根拠： 
中間目標では、現状の携帯電話等に用いられている小型カードコネクタのピッ

チもしくは高さを現状の2/3にすることが可能な高精度の薄板を作製する。さらに、

終目標では、ピッチもしくは高さを現状の1/2にすることが可能な高精度の薄板

を作製する。 
 

【実用化技術】 
実用化技術に関しては、ユーザー（川下産業）からのスペックに基づき、以下の 終目

標を設定した。 
④ 次世代高密度磁気記録媒体の開発 

終目標：共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、記録密度が 1 平方イン

チ当り 2 テラビットの超高密度磁気記録媒体を開発する。 
⑤ 超微小モータ用部材の開発 

終目標：共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、現状の世界 小ギヤー

ドモータ用ギヤと比べて 1/2 の大きさの超々精密ギヤを使用し、モータ全体の

体積が 1/3 以下の超微小モータを開発する。 
⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発 

終目標：共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、コネクタのピッチもし

くは高さが現状の 1/2 となる微細カードコネクタを開発する。 
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Ⅱ.2.事業の計画・内容 

Ⅱ.2.1. 研究開発の内容  

本プロジェクトでは、金属ガラス相と第二相を複合化させることで複合化金属ガラス合

金を創製し、従来の金属ガラス単相合金の持つ優れた特徴に加えて、硬磁気特性、塑性加

工性、高電気伝導性等の特性を付与する。この複合化金属ガラスの持つ新規な特性を用い

て、従来の金属ガラス単相合金では為しえなかった革新的部材の開発を行い、さらに多様

な工業製品に応用するための共通基盤技術を確立する。また、共通基盤技術で開発された

成果をもとに次世代高密度磁気記録媒体、超微小モータ用部材、高強度・高導電性電気接

点部材を開発する。研究開発内容の概要は以下のとおりである。 

 

【共通基盤技術】［委託事業］ 

① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

優れた粘性流動加工性を有する単相金属ガラスを用いてインプリントにより作製した金

属ガラスのナノパターンを熱処理し、その一部を硬磁性のナノ結晶粒子として析出させる

ことで得られる硬磁性複合化金属ガラスの合金創製、あるいは、優れた粘性流動加工性を

有する単相金属ガラスを用いてインプリントにより作製した金属ガラスのナノパターンの

上に、スパッタリングにより硬磁性合金薄膜を形成させることで得られる硬磁性複合化金

属ガラスの合金創製を行う。また、金属ガラスの優れた粘性流動加工性を活かして金属ガ

ラスを被転写材として用い、収束イオンビームを用いた微細加工等により作製したナノパ

ターンの金型により、直接インプリントすることで極めて高密度かつ高精度のナノパター

ンを形成する基盤技術を開発する。インプリント用金型は、高密度かつ高精度で、熱膨張

による精度劣化が少なく、被転写材である金属ガラスとの離型性にも優れたものを開発す

る。さらに、高密度のナノパターンがインプリントできる金属ガラスの薄膜あるいは箔を

作製し、金属ガラスの特徴である粘性流動特性を 大限に発揮させたインプリント技術に

より、目標とする超高密度のナノパターンを形成するための基盤技術を開発する。また合

金創製で開発する複合化技術を用いて上記ナノパターンに硬磁気特性を付与し、評価可能

な微小サンプルを試作して磁気記録特性を確認する。 
 

② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

現在、金属ガラスの特徴を活かして超精密ギヤ等の開発が進められており、これまでに

直径 1.5 mm の世界 小ギヤードモータが試作され、その製品適用が進められている。一

方、高度化の著しいマイクロ機器の分野では、さらに微小なモータの開発ならびに実用化

の期待が大きい。このような超微小モータの開発には、従来では困難なレベルの非常に厳

しい寸法精度の超々精密ギヤ等が必要である。現在の超精密ギヤ等は、単相の金属ガラス

を用い、高温の溶融状態から直接鋳型に注入する射出成形法で作製されているため、熱収

縮の影響が問題となり、超々精密ギヤ等の微小な寸法や高い寸法精度を達成することが困
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難である。 

本プロジェクトでは、高温に加熱することなく、比較的低温度で微小な寸法を高い精度

で実現するために、金属ガラスに塑性変形能を付与した複合化金属ガラスを創製し、これ

を用いて超精密プレス等により超々精密部材が作製できるような基盤技術を開発する。具

体的には、金属ガラスのマトリックス中に第二相として微細結晶粒子を分散させ、金属ガ

ラスの均質な組織に起因する急激な局所的せん断すべり変形を阻止することで、巨視的な

塑性変形能を有する高強度・可塑性複合化金属ガラスを創製する。また、創製する高強度・

可塑性複合化金属ガラスを用いた超精密プレスにより、比較的低温度で微小な寸法のギヤ

等を高い精度で成形するための基盤技術を開発する。 

 

③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

携帯電話等の小型エレクトロニクス機器に用いられているコネクタの電気接点部材には、

主として銅-ベリリウム合金が使われている。銅-ベリリウム合金は、強度と導電性に優れ

た材料であるが、次世代の超小型コネクタ用としては強度及び導電性がともに不十分とさ

れている。金属ガラスは、銅-ベリリウム合金を大きく上回る強度を持つとともに低ヤング

率であることから弾性に富んでおり、コネクタ用接点部材として適用すれば現状製品を凌

駕する小型化・高性能化が可能と考えられる。しかし、金属ガラスは電気抵抗が通常の結

晶性銅合金より大きいため、そのままでは電気接点部材としては適さない。 

本プロジェクトでは、金属ガラスの高強度特性を保持しつつ電気伝導性を高めることに

より、優れた強度と電気伝導性を併せ持つ複合化金属ガラスを創製し、さらにこれを用い

て精密圧延により極薄で板厚精度に優れた広幅の精密薄板を作製して、次世代の超小型コ

ネクタ用電気接点部材を成形するための基盤技術を開発する。具体的には、粉末圧延法等

を用い、強度を担保するマトリックスとして高強度金属ガラス粉末と、このマトリックス

中に分散させて電気伝導度を高める高導電性金属フィラーとを混合し、温間で圧延して両

者を複合化させる。また、金属ガラス粉末および高導電性フィラーの塑性や粒度、形状お

よびフィラーの分散状態を制御することで、目標とする強度と導電性が両立する高強度・

高導電性複合化金属ガラスの合金創製を行う。また、強強度金属ガラスの薄板と高導電性

金属の薄板とをクラッディングする手法も検討する。 

さらに、創製した複合化金属ガラスを用い、精密圧延により幅広の板厚精度に優れた精

密薄板を作製するための基盤技術を開発する。 

 

【実用化技術】［助成事業（助成率：1/2 以内）］ 

④ 次世代高密度磁気記録媒体の開発（平成 22 年度から実施検討予定） 

進展の著しい情報化社会において、情報ストレージは需要が益々増大するとともに高密

度化しており、1 平方インチ当り 1 テラビットを超える次世代の高密度磁気記録媒体の開

発・実用化が急がれている。１テラビットを超える次世代の媒体技術としては、金属ガラ
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スを使用したパターンドメディアが、 も高密度、高精度かつ低コストで作製できる可能

性が高いため、早急に実用化技術を確立する必要がある。そのため、本プロジェクトでは、

共通基盤技術研究において開発された成果をもとに、高密度磁気記録媒体を試作し、磁気

記録特性を確認する。 

 

⑤ 超微小モータ用部材の開発（平成 21 年度から実施） 

高性能化の著しいマイクロ機器の分野では、現在開発中の直径 1.5 mm のギヤードモータ

をさらに下回る微小なモータの開発ならびに実用化への期待が大きい。そのため、複合化

金属ガラスを用いてこれらの超微小モータ用の超々精密ギヤを開発し、超微小モータを試

作して、早急に応用分野への展開を図る必要がある。そのため、共通基盤技術研究におい

て開発された成果をもとに、超微小モータを試作して、実用化に必要な諸特性を確認する。 
 

⑥ 高強度・高導電性電気接点部材の開発（平成 22 年度から実施予定） 

近年、携帯電話等に用いられている小型カードコネクタに対する小型化、高性能化の要

求がますます高まっている。複合化金属ガラスを用いて、高強度と高導電性を併せ持つ接

点部材を開発し、コネクタのピッチもしくは高さが従来の 1/2 の微細カードコネクタを試作

して、早急に応用分野への展開を図る必要がある。そのため、共通基盤技術研究において

開発された成果をもとに、微細カードコネクタを試作して、実用化に必要な諸特性を確認

する。 

 
以上のような、共通基盤技術研究開発（委託事業）と実用化技術研究開発（助成事業）

を実施することにより、図Ⅱ-1に示すように、複合化金属ガラスの機能・物性を充分に活か

しつつ、材料創製技術と成型加工技術を一体化した技術開発により、新規な部材ないしは

製品を提案し（垂直連携）、新市場および新たな雇用を創出する高付加価値材料産業を構

築する。 
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Ⅱ.2.2. 実験計画と予算推移 
委託事業及び助成事業における全体スケジュールと、予算額を図Ⅱ-2および、図Ⅱ-3に示

す。 

 

図Ⅱ-1 プロジェクトの階層的認識 

 

図Ⅱ-2 研究開発のスケジュール 



 

Ⅱ-12 

 

図Ⅱ-3中の下段のカッコ付き数字は、その年度に投入した加速資金を示している。また、

委託費用の中には、NEDO特別講座の費用は含まれてはいない。また、助成費用は、1/2の
助成額を示している。平成19年度から平成23年度までの5年間のプロジェクトの総額（予定）

は約19億円である。 
 

Ⅱ.2.3. 研究開発項目毎の詳細計画内容 

研究開発項目①「複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術」 

①-１「硬磁性複合化金属ガラスの合金創製」 

優れた粘性流動加工性を有する単相金属ガラスを用いてインプリントにより作製した金

属ガラスのナノパターンを熱処理し、その一部を硬磁性のナノ結晶粒子として析出させる

ことで得られる硬磁性複合化金属ガラスあるいは、優れた粘性流動加工性を有する単相金

属ガラスを用いてインプリントにより作製した金属ガラスのナノパターンの上に、スパッ

タリングにより硬磁性合金薄膜を形成させることで得られる硬磁性複合化金属ガラスの合

金創製を行う。年度毎の研究開発内容は以下のとおりである。 

【平成 19 年度計画】 

・磁性合金のスパッタ薄膜形成による硬磁気特性付与の予備的検討。 
・熱処理を用いた結晶化による硬磁気特性付与。 
・直径が 16 nm 程度の金属ガラスのナノドット形成の予備的検討。 
・MFM による複合化金属ガラスドットの磁気特性に測定および評価。 
・目標値達成に向けた合金成分設計、熱処理条件、スパッタ条件へのフィードバック。 

 

図Ⅱ-3 研究開発の予算の推移 
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・基礎検討結果の解析と検証ならびにプロセス全体の成立性検討。 
・直径 16 nm 程度のドットが形成できる微細加工プロセスの基礎的手法検討。 
・電子顕微鏡によるナノ構造・ナノ組織に関する微細構造解析。 
・評価手法の基礎的検討および測定結果検証。 

【平成 20 年度計画】 
・金属ガラススパッタ薄膜の合金成分改良。 
・磁性合金のスパッタ薄膜形成による硬磁気特性付与。 
・磁性合金薄膜成分等の改良およびスパッタ条件の改善によるナノドット磁気特性の向

上。 
・熱処理された複合化金属ガラスの磁気特性に及ぼす微細構造の影響の基礎的評価。 
・熱処理を用いた結晶化による硬磁気特性付与。 
・直径 16 nm 程度の金属ガラスナノドット形成が可能となるような金属ガラス箔の合金

探索および熱処理条件の基礎的検討。 
・複合化金属ガラスドット上に形成する硬磁性薄膜の MFM による磁気特性の測定およ

び評価。 
・目標値達成に向けた合金成分設計、熱処理条件、およびスパッタリング条件等へのフ

ィードバック。 
・基礎検討結果の解析と検証ならびにプロセス全体の成立性検討。 
・金属ガラスの熱処理もしくはスパッタによる硬磁性合金薄膜形成の基礎手法検討。 
・直径 16 nm 程度のドットが形成できる微細加工プロセスの基礎的手法検討。 
・電子顕微鏡によるナノ構造・ナノ組織に関する微細構造解析。 
・複合化金属ガラスドット上に形成した磁性薄膜の磁気特性の測定、評価手法検討およ

び測定結果検証。 
【平成 21 年度計画】 
・金属ガラスおよび硬磁性合金のスパッタ薄膜の成分調整による特性改良。 
・複合化金属ガラスドット上に形成する硬磁性薄膜の MFM による磁気特性の測定およ

び評価。 
・目標値達成に向けた合金成分設計、熱処理条件、およびスパッタリング条件等へのフ

ィードバック。 
・基礎検討結果の解析と検証ならびにプロセス全体の成立性検討。 
・軟磁性裏打ち層および磁気特性目標が達成可能な熱処理金属ガラスもしくはスパッタ

硬磁性合金薄膜形成の基礎手法検討。 
・電子顕微鏡によるナノ構造・ナノ組織に関する微細構造解析。 
・複合化金属ガラスドット上に形成した磁性薄膜の微細構造と磁化状態の計測、記録ド

ット評価手法検討。 
・積層複合化された金属ガラス薄膜による次世代高密度磁気記録媒体の成立性検証。 
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①-２「金属ガラスによる超高密度パターン形成技術の開発」 

優れた粘性流動加工性を活かして金属ガラスを被転写材として用い、集束イオンビーム

を用いた微細加工等により作製したナノパターンの金型により、直接インプリントするこ

とで極めて高密度かつ高精度のナノパターンを形成する基盤技術を開発する。 

①-2-1「インプリント用金型創製技術の開発」 

金属ガラスのナノインプリントに用いる、高密度かつ高精度で、熱膨張による精度劣化

が少なく、被転写材である金属ガラスとの離型性にも優れた金型を創製する。 

【平成19年度計画】 

・高結晶化温度金属ガラス等のアモルファス構造の合金材料を中心に、金型材料として

用いる材料の基礎的探索。 
・FIB を用いた金型材料へのナノパターン直接描画によるインプリント用金型作製法の

基礎的検討。 
・AFM を用いた金型パターンの形状測定および評価。 

【平成 20 年度計画】 
・高結晶化温度金属ガラス等のアモルファス構造の合金材料を中心に、金型材料として

用いる材料の基礎的探索。 
・FIB による金型材料への直接描画プロセス改良による金型精度および離型性向上。 
・FIB 加工とドライエッチングを併用した微細加工法による金型精度およびパターン形

状の改善。 
・金型材料試作および FIB を用いた金型材料へのナノパターン直接描画によるインプリ

ント用金型作製。 
・AFM および FE-SEM を用いた金型パターンの形状測定および評価。 

【平成 21 年度計画】 

・高結晶化温度金属ガラス等のアモルファス構造の合金材料を中心に、金型材料として

用いる材料の基礎的探索。 
・FIB 加工とドライエッチングを組み合わせた複合描画技術によるインプリント用金型

の作製。 
・AFM および FE-SEM を用いた金型パターンの形状測定および評価。 
・金型材質の検討およびナノ FIB 加工法の基礎的検討。 
・金属ガラス製のナノドットの形状や寸法の評価と解析。 
・記録ドットの磁化反転強度分布計測。 
①-2-2「インプリントによるナノパターン形成技術の開発」 

超高密度のナノパターンがインプリントできる金属ガラスの薄膜および箔を作製し、金

属ガラスの特徴である粘性流動特性を 大限に発揮させたインプリント技術により、目標

とする超高密度のナノパターンを形成するための基盤技術を開発する。また、①-1 で開発
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する複合化技術を用いて上記ナノパターンに硬磁気特性を付与し、評価可能な程度の微小

サンプルを試作して磁気記録特性を確認する。 
【平成 19 年度計画】 

・超高密度ナノパターンが作製可能な金属ガラス被転写材をスパッタ薄膜として作製す

るための基礎技術開発。 
・スパッタ薄膜試料と①-2-1 で開発する金型を用いたインプリントの予備試験。 
・加熱・転写および冷却・離型等のナノインプリント 適成形条件の基礎的検討。 
・AFM および FE-SEM を用いたナノパターンの形状解析および評価。 
・ナノパターンに硬磁気特性が付与された状態での基礎的な形状解析および評価。 
・金属ガラスナノインプリントの巨視的および微視的流動変形解析。 
・金型・被転写材間の濡れ性や熱膨張の影響等の基礎的検討。 

【平成 20 年度計画】 
・微小サンプルが作製可能な金属ガラス被転写材をスパッタ薄膜として作製するための

技術開発。 
・磁性合金のスパッタ薄膜形成技術改善による微小サンプルの硬磁気特性を向上。 
・スパッタ薄膜試料と①-2-1 で開発する金型を用いたインプリントの予備試験。 
・AFM および FE-SEM を用いたナノパターンの形状解析および評価。 
・被転写材金属ガラス箔の作製とナノパターンインプリントの基礎的検討。 
・硬磁気特性を付与した複合化金属ガラスナノパターンの微小サンプル磁気特性測定。 
・金属ガラスナノインプリントの巨視的および微視的流動変形解析。 
・金型・被転写材間の濡れ性や熱膨張の影響等の基礎的検討。 

【平成 21 年度計画】 

・目標とするドット径およびドット間隔を有するナノパターンの大面積インプリント装

置試作。 
・硬磁性合金薄膜をナノパターン上に形成し、軟磁性裏打ち層およびインプリント用非

磁性金属ガラス層のスパッタ薄膜形成条件およびインプリント条件等にフィードバッ

ク。 
・金属ガラスナノインプリントの巨視的および微視的流動変形解析。 
・AFM および FE-SEM を用いたナノパターンの形状解析および評価。 
・被転写材金属ガラス箔の作製とナノパターンインプリントの基礎的検討。 
・硬磁気特性を付与した複合化金属ガラスナノパターンの微小サンプル磁気特性測定。 
・金属ガラスナノインプリントの巨視的および微視的流動変形解析。 
・金型・被転写材間の濡れ性や熱膨張の影響等の基礎的検討。 
・得られたナノパターンの形状測定結果および磁気特性測定結果の解析・評価。 
 

研究開発項目②「複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術」 
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②-1「高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製」 

金属ガラスのマトリックス中に第二相として微細結晶粒子を分散させ、金属ガラスの均

質な組織に起因する急激な局所的せん断すべり変形を阻止することで、巨視的な塑性変形

能を有する高強度・可塑性複合化金属ガラスを創製する。 

【平成 19 年度計画】 
・金属ガラスの溶解・鋳造・熱処理による微細結晶相の析出状態を制御した複合化金属

ガラス作製。 
・複合化金属ガラスの硬度、圧縮強さおよび圧縮塑性伸び等の機械的性質測定。 
・組織観察による微細結晶の粒径・体積分率・分散状態等の機械的性質に及ぼす影響調

査。 
・目標値達成のための材料成分を絞り込み。 
・微細結晶粒子析出金属ガラスの基本的な合金成分設計。 
・複合化金属ガラスの機械的性質や微細結晶相の析出状態等の基礎調査結果解析。 
・複合化金属ガラス試料の精密プレス成形性の基礎的検討。 
・電子顕微鏡によるナノ構造・ナノ組織に関する微細構造解析。 

【平成 20 年度計画】 
・微細結晶粒子析出複合化金属ガラス作製と、硬度、圧縮強さ,圧縮塑性伸び等の機械的

性質評価（継続）。 
・複合化金属ガラス成分改良、熱処理条件改善による圧縮強さ,圧縮塑性伸び等の機械的

性質向上（継続）。 
・複合化金属ガラスの機械的性質や微細結晶相の析出状態等の基礎調査結果解析（継続）。 
・複合化金属ガラス試料の精密プレス成形性の基礎的検討（継続）。 
・電子顕微鏡によるナノ構造・ナノ組織に関する微細構造解析（継続）。 

【平成 21 年度計画】 
・微細結晶粒子析出複合化金属ガラス作製と、硬度、圧縮強さ,圧縮塑性伸び等の機械的

性質評価（継続）。 
・複合化金属ガラス成分改良、熱処理条件改善による圧縮強さ,圧縮塑性伸び等の機械的

性質向上（継続）。 
・複合化金属ガラスの機械的性質や微細結晶相の析出状態等の基礎調査結果解析（継続）。 
・複合化金属ガラス試料の精密プレス成形性の基礎的検討（継続）。 
・電子顕微鏡によるナノ構造・ナノ組織に関する微細構造解析（継続）。 

 

②-2「超々精密ギヤ等の成形技術の開発」 

②-1で創製する高強度・可塑性複合化金属ガラスを用いた超精密プレスにより、比較的

低温度で微小な寸法のギヤ等を高い精度で成形するための基盤技術を開発する。 

【平成 19 年度計画】 
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・複合化金属ガラス試料の精密プレス成形性の基礎的検討結果を基に、比較的低温度で

実施できる超精密プレス成形法の基礎的検討。 
・超精密プレスにおいて、複合化金属ガラスの強度に十分耐えて高い精度が維持できる

超々精密ギヤ用金型の基本的検討。 
【平成 20 年度計画】 
・精密プレス成形装置用金型の製作。 
・精密プレス成形装置を用いた超々精密ギヤ部材の試作。 
・寸法精度評価による超精密プレス成形技術の早期確立。 
・他部品と組み合わせてギヤボックスとしての性能を評価。 
・得られた寸法精度の評価結果および精密プレス成形条件を解析。 
・寸法精度向上のための金型の改良および精密プレス成形条件の改良（継続）。 

【平成 21 年度計画】 
・精密プレス成形装置および精密プレス成形装置用金型を用いた超々精密ギヤ部材試作

（継続）。 
・寸法精度評価による超精密プレス成形技術の早期確立（継続）。 
・他部品と組み合わせてギヤボックスとしての性能を評価（継続）。 
・プレス成形以外の超々精密な遊星ギヤ創製プロセスの新規探索。 
・得られた寸法精度の評価結果および精密プレス成形条件を解析（継続）。 
・寸法精度向上のための金型の改良および精密プレス成形条件の改良（継続）。 
 

研究開発項目③「複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術」 

③-1「高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製」 

粉末圧延法等を用い、強度を担保するマトリックスとしての高強度金属ガラス粉末と、

このマトリックス中に分散させて電気伝導度を高める高導電性金属フィラーとを混合し、

温間で圧延して両者を複合化させる。また、金属ガラス粉末および高導電性金属フィラー

の組成や粒度、形状およびフィラーの分散状態を制御することで、目標とする強度と導電

性が両立する高強度・高導電性複合化金属ガラスの合金創製を行う。さらに、高強度金属

ガラスの薄板と高導電性金属の薄板とをクラッディングする等の手法も検討する。このた

め、合金探索と複合化技術に分けて開発を実施する。 
③-1-1「合金探索」 

【平成 19 年度計画】 
・マトリックス金属ガラスの溶解・鋳造を行い、ガラス形成能、機械的特性等の基礎特

性評価。 
・評価結果解析ならびに合金元素の分析結果から材料成分絞込み。 
・金属ガラスの合金成分設計と得られた金属ガラスの基礎特性評価結果解析。 

【平成 20 年度計画】 
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・マトリックス金属ガラスの合金成分改良によるガラス形成能、機械的特性、導電率の

向上。 
・金属ガラスの合金成分設計と得られた金属ガラスの基礎特性評価結果解析（継続）。 

【平成 21 年度計画】 
・マトリックス金属ガラスの合金成分改良によるガラス形成能、機械的特性、導電率の

向上（継続）。 
・基礎的な学術的知見の実験的検証と応用・実用化への展開。 
・金属ガラス生成の合金組成成分則を活用した Cu 基非平衡結晶合金の新規探索。 
・金属ガラスの合金成分設計と得られた金属ガラスの基礎特性評価結果解析（継続）。 
③-1-2「複合化技術の開発」 

【平成 19 年度計画】 
・金属ガラスの粉末化、高導電性金属フィラーと混合、ホットプレス等により固化・成

形して得られた複合化金属ガラスバルク材の強度と導電率の評価。 
・金属ガラス粉末の粒度、形状と高導電性金属フィラーの種類、粒度、形状等との組み

合わせや両者の混合率の影響評価。 
・固化・成形プロセスの温度、圧力、雰囲気等の基礎条件の影響検討。 

【平成 20 年度計画】 
・金属ガラスの粉末化、高導電性金属フィラーと混合、ホットプレス等による複合化金

属ガラスの作製。 
・精密温間圧延装置を用いたクラッディング一体化成形による複合化金属ガラスの作製。 
・得られた複合化金属ガラスの強度および導電率評価。 
・粉末を用いた固化・成形プロセスあるいは箔を用いた一体化成形プロセスの温度、圧

力、雰囲気等の基礎条件改良による複合化金属ガラスの強度および導電率向上。 
【平成 21 年度計画】 
・金属ガラスの粉末化し、押出あるいは精密温間圧延装置用混合粉末予備固化装置を用

いた高導電性金属フィラーと混合固化による複合化金属ガラスの作製(継続)。 
・非平衡結晶合金の粉末化し、押出あるいは精密温間圧延装置用混合粉末予備固化装置

を用いた高導電性金属フィラーと混合固化による非平衡結晶合金の作製。 
・得られた複合化金属ガラスあるいは非平衡結晶合金の強度および導電率評価(継続)。 
・押出法による複合化技術の基礎的解析。 

③-2「精密薄板作製技術の開発」 
③-1で創製した複合化金属ガラスを用い、精密圧延により広幅の板厚精度に優れた精密

薄板を作製するための基盤技術を開発する。 

【平成 19 年度計画】 
・ホットプレスの複合化条件を基にしたガラス遷移温度近傍における精密温間圧延の予

備検討。 
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・精密温間粉末圧延装置の仕様検討。 
・複合化金属ガラスのガラス遷移温度近傍における変形挙動の基礎的検討。 
・圧延条件が板厚精度に及ぼす影響等の基礎調査。 

【平成 20 年度計画】 
・ホットプレスあるいはクラッディングにより作製した複合化金属ガラスの精密温間圧

延装置での圧延による広幅で板厚精度に優れた精密薄板の作製。 
・曲げ疲労試験機を用いた精密薄板の曲げ疲労特性評価。 
・マトリックス金属ガラス粉末と高導電性金属フィラーの混合粉末から広幅の精密薄板

を直接作製する精密温間粉末圧延の基礎技術開発。 
・精密温間圧延装置用混合粉末予備固化装置および超音波焼結圧延装置を用いた高効率

かつ高品質精密薄板作製のための基礎技術確立。 
・板厚精度および板幅の評価結果解析と、精度と板幅の限界向上のための温間圧延条件

検討。 
【平成 21 年度計画】 
・金属ガラスあるいは非平衡結晶合金の粉末化、精密温間圧延装置用混合粉末予備固化

装置を用いた高導電性金属フィラーとの混合固化、その後の圧延等による複合化金属

ガラス薄板あるいは化非平衡結晶合金薄板の作製。 
・複合化金属ガラス薄板あるいは非平衡結晶合金薄板の強度および導電率の評価。 
・固化・成形・薄板化プロセスの温度、圧力、雰囲気、圧下率、熱処理等の基礎条件改

良による複合化金属ガラス薄板あるいは非平衡結晶合金薄板の強度と導電率向上。 
 
研究開発項目④「次世代高密度磁気記録媒体の開発」 

平成 22 年度から実施検討予定 
 
研究開発項目⑤「超微小モータ用部材の開発」 
【平成 21 年度計画】 
共通基盤技術で試作した超々精密ギヤ部材を用いて、直径0.9 ｍｍの超微小ギヤードモー

タを試作する。そのために、既存技術にない歯車成形技術、組立要素技術、コイル形成技

術、磁石成形技術、軸受形成技術等を合わせて開発し、世界 小のギヤードモータを実現

する。 
  
研究開発項目⑥「高強度・高導電性電気接点部材の開発」 

平成22年度から実施予定 
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Ⅱ.2.4. 研究開発の実施体制 

Ⅱ.2.4.1. 平成20年度までの実施体制 

本プロジェクトは、図Ⅱ-4に示すように、委託事業により共通基盤技術開発を行い、その

成果を活かして助成事業により実用化技術開発を行う体制となっている。 
委託事業として、財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会（以下RIMCOFと略す）

を選定し、3社の助成企業を加えた研究開発実施体制を構築した。3社とは、富士通(株)、並

木精密宝石(株)、福田金属箔粉工業(株)である。 
 各研究開発全体の効率的な推進を図るため、研究開発責任者（プロジェクトリーダー）

として、東北大学総長 井上明久ユニバーシティプロフェッサーを指名し、東北大学の金

属材料研究所内に集中研（RIMCOF東北大学研究室）を設置し、井上ユニバーシティプロ

フェッサーの指導の下に、材料創製技術と成形加工技術の開発に取り組んででいる。また、

上記企業メンバー3社の研究員が集中研に出向して、それぞれの委託事業に参画している。

以上のような体制により、RIMCOFでの研究開発進捗、参加企業の研究開発進捗およびグ

ループの意思決定を一元管理できる体制にしている。また、参加企業は、委託事業での成

果を活用し、実用化を目指した複合化金属ガラスに係る実用化技術開発を実施する計画で

ある。 
 また、各研究開発項目の基盤技術を構築するため、東北大学金属材料研究所、同研究所

附設金属ガラス総合研究センター、同研究所大阪センター、大阪大学産業科学研究所、中

央大学理工学研究所および(株)BMGと、共同実施あるいは再委託契約を結び専門的知見の

有効活用を図っている。 

図Ⅱ-4 本プロジェクトの実施体制 
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Ⅱ.2.4.2. 平成２１年度からの実施体制 

 平成21年2月17日、富士通(株)はＨＤＤ記録媒体事業の譲渡に関する発表を行った。これ

に伴い、富士通(株)での記録媒体に関する研究開発も終息し、本プロジェクトからも平成20
年度末をもって撤退することになった。詳細は、Ⅱ.3. 情勢変化への対応で記載する。 
 

Ⅱ.2.5. 研究の運営管理 

 研究開発全体の管理・運営に責任を有する NEDO は、経済産業省および研究開発責任者

と密接な関係を維持しつつ、プロジェクトの目的・目標、並びに、それぞれの研究開発項

目の目的・目標に照らして適切な運営管理を実施する。プロジェクトリーダーの主な役割

は、プロジェクトの技術目標達成のための研究者の選任、予算の配分、年度毎の概算要求

案の策定、研究計画の変更に対する助言・指導や、研究進捗管理としての研究経過の報告

や、研究成果の取り扱いに関する知的財産や論文発表の管理である。また、各種関係会議

への対応や事業計画の策定および実施に関しても助言・指導を行う。 
本プロジェクトは、前述したように委託事業は東北大学におかれた RIMCOF 集中研で、

助成事業は各企業で研究開発が行われる。 
委託事業として行われる共通基盤技術開発について、研究開発の進捗状況と成果につい

て、メンバー相互の情報共有化を図りつつ、研究開発の目的及び目標の達成に向けてプロ

ジェクトの 適化と効率的な運営、実用化開発事業への円滑な移行を推進することを目的

として、以下の委員会等を設置した。 

 

(1) 外部有識者による技術推進委員会 

 プロジェクトの目標達成度を把握するとともに、プロジェクトの資源配分の判断に資す

ることを目的に、表Ⅱ-1 に示す外部の専門家、有識者等によって構成される技術推進委員

会を設置し、表Ⅱ-2 に示すように委員会を実施した。 

 

表Ⅱ-1 技術推進委員会の委員名簿 

立場 氏 名 所属・部署 役職 

委員長 木内 学 木内研究室  代表 
委 員 渋谷 陽二 大阪大学大学院工学研究科 教授 
〃 田上 勝通 （元）TDK 株式会社 SQ 研究所  （元）所長 
〃 肥後 矢吉 東京工業大学 精密工学研究所  教授 
〃 丸山 正明 日経 BP 社 産学連携事務局  プロデューサー 

 
表Ⅱ-2 技術推進委員会の開催実績 

開催日 委員会名 

平成 20 年 7 月 14 日 第 1 回技術推進委員会 
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(2) プロジェクト内の委員会等 

 

●総合技術委員会 

研究開発全体として四半期に一回程度研究開発責任者等を通じて総合技術委員会を、表

Ⅱ-3に示すとおり開催し、プロジェクト全体の進捗について報告を受けている。 

参加者：委員（表Ⅱ-4）、オブザーバ(表Ⅱ-5、経産省素形材産業室、NEDO、プロジェク

トメンバー関係者) 
目的 ：プロジェクトの年間計画の確認、成果の確認、研究開発の方向性、プロジェクト

内ルールの検討 
表Ⅱ-3 総合技術委員会の開催実績 

開催日 委員会名 
平成 19 年 8 月 7 日 平成 19 年度 第 1 回総合技術委員会 

平成 19 年 12 月 19 日 平成 19 年度 第 2 回総合技術委員会 
平成 20 年 3 月 17 日 平成 19 年度 第 3 回総合技術委員会 
平成 20 年 8 月 11 日 平成 20 年度 第 1 回総合技術委員会 
平成 20 年 12 月 25 日 平成 20 年度 第 2 回総合技術委員会 
平成 21 年 3 月 6 日 平成 20 年度 第 3 回総合技術委員会 
平成 21 年 7 月 10 日 平成 21 年度 第 1 回総合技術委員会 

 

表Ⅱ-4 総合技術委員会の構成メンバー名簿(登録研究委員) 

会社・大学名 氏名 所属 期間 

(財)次世代金属・複合 
材料研究開発協会 

西山 信行 RIMCOF H19.06.07～ 
富樫 望 〃 H19.08.01～ 
竹中 佳生 〃 H19.10.15～ 
三浦 晴子 〃 H20.04.01～ 
西洞 紀子 〃 H21.04.01～ 
網谷 健児 〃 H19.06.07～H19.07.31 
荒川 竹雄 〃 H19.06.07～Ｈ20.03.31 
松井 健治 〃 H21.01.01～ 
戸嶋 博昭 〃 H21.04.01～ 
手島 秋雄 〃 H19.06.07～H20.12.31 
弘津 禎彦 〃 H20.04.01～ 
山岸 亙 富士通㈱より出向 H19.06.07～H21.03.31 
小森谷均 〃 H20.04.01～H21.03.31 
杉本 利夫 〃 H19.06.07～H21.03.31 
富樫 望 並木精密宝石㈱より出向 H19.06.07～H19.07.31 
藤村 洋 〃 H19.07.31～ 
清水 幸春 〃 H20.11.01～ 
若菜 和夫 〃 H20.11.01～ 
西尾 國憲 〃 H20.07.01～H20.10.31 
新保洋一郎 福田金属箔粉工業㈱より出向 H19.06.07～ 
宮川 智 〃 H20.11.01～ 
西田 元紀 〃 H19.06.07～ 
山本 浩一 〃 H19.06.07～H20.05.31 
森木 真一 福田金属箔粉工業㈱より出向 H20.06.01～H20.09.30 

東北大学 
金属材料研究所 

井上  明久 ユニバーシティプロフェッサ H19.06.07～ 
竹内 章 准教授 H19.06.07～ 
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加藤 秀実 准教授 H19.06.07～ 

王 新敏 客員教授 H21.04.01～ 
  

和田 武 助教 H19.06.07～H20.03.31 
シャルマ 

パーマナント 助教 H19.06.07～H2003.31 
 

東北大学 
金属材料研究所 

牧野 彰宏 附属金属ガラス総合研究センター

教授 H19.06.07～ 

木村 久道 附属金属ガラス総合研究センター

准教授 H19.06.07～ 

東北大学 
金属材料研究所 

早乙女康典 附属研究施設大阪センター 教授 H19.06.07～ 
網谷 健児 助教 H19.08.01～ 

大阪大学 
産業科学研究所 

弘津 禎彦 教授 H19.06.07～H19.03.31 
石丸 学  准教授 H20.04.01～ 
平田 秋彦 助教 H19.06.07～H21.3.31 

中央大学 二本 正昭 理工学研究所 教授 H19.06.07～ 

株式会社 BMG 福田 泰行  H20.04.01～ 
柴田 昌紀  H19.06.07～H21.3.31 

 

表Ⅱ-5 総合技術委員会のオブザーバ構成メンバー名簿(外部有識者) 

会社・大学名 氏名 所属 期間 

東北大学 藤森 啓安 名誉教授 Ｈ19年度-21年度 
北上 修 多元物質科学研究所 教授 Ｈ19年度-20年度 

㈱富士通研究所 田中 厚志 ストレージ研究所 所長代理 Ｈ19年度-20年度 
日本圧着端子製造

㈱ 中井 義之 第３グループ  
エンジニアリングチームリーダ Ｈ19年度-21年度 

(株)BMG 真壁 英一 代表取締役 Ｈ19年度-21年度 
並木精密宝石(株) 清水 幸春 NJC技術研究所 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ Ｈ19年度-Ｈ20.10.31

 
●研究グループ会議 

表Ⅱ-6～Ⅱ-8 に示すように、四半期毎の総合技術委員会の意志決定を受けて月 2 回程度

の研究グループ会議が開催され、詳細な研究進捗状況の把握・情報交換・意志決定がなさ

れると同時に、具体的計画項目に関する見直し・検討が適切になされている。 
参加者：外部委員を除く委員、プロジェクトメンバー関係者 

目的 ：総合技術委員会を補完。具体的な進捗管理 

 

以下に研究開発項目毎に実施した研究グループ会議の開催実績を示す。 

 

表Ⅱ-6 研究グループ会議の開催実績：①複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

日程 場所 参加者 

2007/6/14 RIMCOF 早乙女、二本、山岸、真壁、手島、西山、嶋岡 

2007/6/18 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川 

2007/6/19 RIMCOF 早乙女、弘津、牧野、山岸、真壁、若菜、清水、 
西田、手島、西山 

2007/6/20 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川 

2007/6/28 RIMCOF 手島、西山 
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2007/7/3 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川 
2007/7/18 東北大学 井上、手島 
2007/7/24 東北大学 井上、手島 
2007/8/20 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山 

2007/9/6 RIMCOF 早乙女、田中、山岸、杉本、真壁、柴田、手島、西山、

富樫 

2007/9/10 東北大学金属材料研究所 
大阪センター 早乙女、西山 

2007/9/21 RIMCOF 二本、早乙女、牧野、山岸、杉本、真壁、柴田、手島

2007/9/27 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、富樫、荒川 

2007/10/4 RIMCOF 東北大学集中研究室
牧野、北上、藤森、杉本、柴田、手島、西山、

富樫、藤村、荒川 

2007/10/24 中央大学 二本、早乙女、牧野、山岸、杉本、真壁、柴田、

手島、西山、富樫、竹中 

2007/10/26 RIMCOF 東北大学集中研究室

／高梨研究室 
藤森、高梨、三谷、杉本、山岸、手島、西山、

荒川、富樫、竹中 
2007/11/14 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、竹中、荒川 
2007/11/21 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、竹中 
2007/12/5 RIMCOF 東北大学集中研究室 杉本、荒川 
2007/12/6 RIMCOF 東北大学集中研究室 杉本。荒川、竹中 

2007/12/11 RIMCOF 東北大学集中研究室
早乙女、手島、西山、山岸、杉本、藤村、西田、山本、 

富樫、荒川 
2007/12/14 RIMCOF 東北大学集中研究室 藤森、手島、富樫、竹中、荒川 

2008/1/8 RIMCOF 山岸、杉本、手島、西山、富樫 
200/1/22 RIMCOF 東北大学集中研究室 竹中、杉本、手島 
2008/2/7 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、富樫、荒川 

2008/2/14 大阪大学産業科学研究所 弘津、手島 
2008/2/20 RIMCOF 東北大学集中研究室 牧野、早乙女、手島、西山、富樫、荒川 
2008/2/26 RIMCOF 山岸、手島、西山、富樫、竹中 
2008/2/28 中央大 二本、手島 
2008/3/6 東北大学 金属材料研究所 井上、手島 
2008/3/11 東北大学 金属材料研究所 杉本、竹中 

2008/4/1 RIMCOF 東北大学集中研究室
柴田、西山、富樫、竹中、三浦、藤村、西田、弘津、

手島 

2008/4/5 東北大学 金属材料研究所 
21COE 棟 セミナー室 

牧野、真壁、弘津、加藤、竹中、柴田、小森谷、杉本、

富樫、二本、西山、手島、西山、竹中 
2008/4/28 RIMCOF 東北大学集中研究室 柴田、西山、富樫、竹中、三浦、藤村、手島 

2008/5/7 RIMCOF 東北大学集中研究室 早乙女、小森谷、杉本、真壁、柴田、池ノ谷、手島、

西山、竹中、三浦、藤村、富樫 
2008/5/15 RIMCOF 東北大学集中研究室 小森谷、西山、富樫、三浦、竹中 
2008/5/27 RIMCOF 東北大学集中研究室 西山、手島 

2008/6/3 RIMCOF 東北大学集中研究室 牧野、早乙女、真壁、柴田、小森谷、杉本、弘津、 
竹中、富樫、手島、西山、三浦 

2008/6/24 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、富樫、竹中、三浦、 

2008/7/2 RIMCOF 東北大学集中研究室 真壁、柴田、西洞、小森谷、杉本、手島、西山、富樫、

竹中、三浦 
2008/7/5 東北大学 井上、手島 
2008/7/10 RIMCOF 二本、小森谷、手島、西山 
2008/7/28 RIMCOF 東北大学集中研究室 西山、竹中 

2008/7/29 RIMCOF 東北大学集中研究室 二本、早乙女、西洞、柴田、手島、西山、富樫、

竹中、小森谷 
2008/8/8 東北大学 井上、手島 
2008/9/17 東北大学 井上、手島 
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2008/11/5 RIMCOF 東北大学研究室 西山、富樫、三浦 
2008/11/6 東北大学 井上、手島、西山、富樫 

2008/11/17 RIMCOF 東北大学集中研究室 二本、牧野、早乙女、真壁、西洞、小森谷、杉本、 
手島、西山、竹中、三浦、富樫 

2008/11/21 中央大学 二本、手島、西山 
2008/12/17 RIMCOF 東北大学集中研究室 藤森、手島、西山、富樫、竹中、西洞 

2008/12/19 RIMCOF 東北大学集中研究室 藤森、手島、西山、富樫、竹中、西洞 
2009/1/16 RIMCOF 東北大学集中研究室 井上、松井、西山 

2009/1/30 東北大学金属材料研究所 
大阪センター 西山、早乙女 

2009/2/6 RIMCOF 小森谷、松井、西山 
2009/2/16 RIMCOF 東北大学集中研究室 杉本、西山、竹中、富樫 
2009/2/26 RIMCOF 東北大学集中研究室 松井、西山 
2009/2/27 中央大 二本、西山、富樫 
2009/3/11 RIMCOF 東北大学集中研究室 井上、松井、西山 
2009/4/6 RIMCOF 東北大学集中研究室 井上、松井、西山、戸嶋 
2009/4/7 中央大学 二本、松井、西山、富樫、竹中、西洞、戸嶋 
2009/4/9 東北大学 東京事務所 井上、若菜、清水、松井、戸嶋 
2009/4/10 NEDO 井上、西田、若菜、清水、荻布、松井、西山、戸嶋 
2009/5/1 中央大学 二本、富樫、西洞 

 
表Ⅱ-7 研究グループ会議の開催実績：②複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 

日程 場所 参加者 

2007/6/14 RIMCOF 早乙女、若菜、手島、西山、嶋岡 
2007/6/18 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川 

2007/6/19 RIMCOF 早乙女、弘津、牧野、山岸、真壁、西田、若菜、 
清水、手島、西山 

2007/6/20 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川 

2007/6/28 RIMCOF 手島、西山 
2007/7/3 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川 

2007/7/18 東北大学 井上、手島 
2007/7/24 並木精密宝石㈱ 本社 若菜、清水、富樫 
2007/8/6 RIMCOF 東北大学集中研究室 西山、富樫、荒川 

2007/8/20 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山 
2007/8/22 RIMCOF 東北大学集中研究室 西山、富樫、荒川 
2007/9/7 RIMCOF 早乙女、清水、藤村、手島、西山、富樫 

2007/9/27 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川、富樫 

2007/10/3 東北大学金属材料研究所 
大阪センター 早乙女、清水、藤村 

2007/10/9 並木精密宝石㈱ 本社 若菜、清水、藤村 

2007/10/18 RIMCOF 東北大学集中研究室
早乙女、若菜、藤村、手島、西山、荒川、富樫、 
竹中 

2007/11/16 RIMCOF 東北大学集中研究室
早乙女、清水、手島、西山、荒川、富樫、竹中、 
藤村 

2007/12/3 RIMCOF 東北大学集中研究室 早乙女、手島、藤村 
2007/12/5 コリエイション・コア東大阪 藤村、早乙女 

2007/12/11 RIMCOF 東北大学集中研究室
早乙女、手島、西山、山岸、杉本、藤村、西田、山本、 

富樫、荒川 
2008/1/29 NEDO 早乙女、手島、西山 
2008/2/7 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、富樫、荒川 

2008/2/26 RIMCOF 手島、西山、富樫、竹中 
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2008/3/6 東北大学 井上、手島 
2008/3/24 並木精密宝石㈱ 本社 手島、西山、藤村 

2008/4/1 RIMCOF 東北大学集中研究室
柴田、西山、富樫、竹中、三浦、藤村、西田、弘津、

手島 

2008/4/5 東北大学 金属材料研究所 
21COE 棟 セミナー室 弘津、清水、藤村、加藤、手島、西山、富樫 

2008/4/28 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、藤村、柴田、西山、富樫、竹中、三浦 
2008/5/15 RIMCOF 東北大学集中研究室 西山、富樫、三浦、藤村 
2008/5/26 並木精密宝石㈱ 湯沢工場 西山、藤村 
2008/5/27 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山 

2008/6/3 RIMCOF 東北大学集中研究室 早乙女、若菜、清水、西尾、藤村、弘津、手島、 
西山、富樫、竹中、三浦 

2008/6/24 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、富樫、竹中、三浦 
2008/7/2 RIMCOF 東北大学集中研究室 早乙女、清水、西尾、手島、西山、富樫、三浦 
2008/7/5 東北大学 井上、手島 

2008/7/29 RIMCOF 東北大学集中研究室 早乙女、若菜、清水、手島、西山、富樫、竹中、

三浦 
2008/8/8 東北大学 井上、手島 
2008/9/10 RIMCOF 東北大学集中研究室 西山、富樫 
2008/9/17 東北大学 井上、手島 
2008/10/3 RIMCOF 若菜、清水、手島、西山、藤村 
2008/11/6 東北大学 井上、手島 

2008/11/10 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、富樫 
2008/11/27  RIMCOF 東北大学集中研究室 弘津、早乙女、加藤、若菜、清水、藤村、手島、西山

2008/2/17 RIMCOF 東北大学集中研究室 早乙女、清水、藤村、手島、弘津、松井、西山 

2009/1/16 RIMCOF 東北大学集中研究室 井上、松井、西山 

2009/1/29 RIMCOF 弘津、西山 

2009/2/26 RIMCOF 東北大学集中研究室 松井、西山 
2009/3/11 RIMCOF 東北大学集中研究室 井上、松井、西山 
2009/4/6 RIMCOF 東北大学集中研究室 井上、松井、西山、戸嶋 
2009/4/9 東北大学 東京事務所 井上、若菜、清水、荻布、松井、戸嶋 
2009/4/10 NEDO 井上、西田、若菜、清水、荻布、松井、西山、戸嶋 

2009/4/17 東北大学金属材料研究所 
大阪センター 富樫、早乙女 

 

表Ⅱ-8 研究グループ会議の開催実績：③複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 

日程 場所 参加者 

2007/6/14 RIMCOF 早乙女、西田、手島、嶋岡、西山 
2007/6/18 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川 

2007/6/19 RIMCOF 早乙女、弘津、牧野、山岸、真壁、西田、清水、 
（若菜）、手島、西山 

2007/6/20 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川 

2007/6/28 RIMCOF 手島、西山 
2007/7/3 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川 

2007/7/18 東北大学 井上、手島 
2007/7/24 東北大学 井上、手島 
2007/8/2 RIMCOF 東北大学集中研究室 西山、荒川 

2008/8/10 RIMCOF 東北大学集中研究室 西山、富樫、荒川 
2007/8/20 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山 
2007/8/23 RIMCOF 東北大学集中研究室 山本、西山、富樫、荒川 
2007/9/27 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、荒川、富樫 
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2007/10/15 RIMCOF 東北大学集中研究室 西山、荒川 
2007/11/1 RIMCOF 東北大学集中研究室 早乙女、西田、新保、手島、西山、富樫 
2007/11/8 RIMCOF 東北大学集中研究室 山本、西山、竹中、荒川 
2007/11/19 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、竹中、荒川 
2007/11/22 RIMCOF 東北大学集中研究室 山本、手島、西山、荒川、竹中 
2007/12/11 RIMCOF 東北大学集中研究室 早乙女、西田、山本、手島、西山、富樫、荒川 
2007/12/17 RIMCOF 東北大学集中研究室 山本、新保、西山、富樫、荒川 
2008/1/30 RIMCOF 東北大学集中研究室 井上、山本、手島、西山、富樫、荒川 
2008/2/7 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、富樫、荒川 

2008/2/29 福田金属箔分工業㈱ 山本、西田、早乙女、手島、西山、富樫 
2008/3/25 大東製作所 西田、手島、西山 
2008/3/25 日本圧着端子製造㈱ 西田、手島、西山 

2008/4/1 RIMCOF 東北大学集中研究室
弘津、西田、柴田、手島、西山、富樫、竹中、三浦、

藤村 
2008/4/3 RIMCOF 東北大学集中研究室 弘津、西田、手島、富樫、三浦、藤村 

2008/4/5 東北大学 金属材料研究所 
21COE 棟 セミナー室 加藤、西田、新保、木村、手島、西山、嶋岡 

2008/4/28 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、柴田、西山、富樫、竹中、三浦、藤村 

2008/5/14 東北大学 金属材料研究所 
21COE 棟 セミナー室 

井上、竹内、木村、加藤、早乙女、西田、新保、手島、

西山、富樫、竹中、三浦 
2008/5/27 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山 
2008/5/29 RIMCOF 東北大学集中研究室 西田、新保、西山、富樫、三浦 
2008/6/5 RIMCOF 東北大学集中研究室 早乙女、竹内、西田、新保、森木、西山、富樫 
2008/6/24 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、富樫、竹中、三浦 

2008/7/2 RIMCOF 東北大学集中研究室 竹内、加藤、早乙女、西田、新保、森木、手島、西山、

富樫、三浦 
2008/7/5 東北大学 井上、手島 
2008/7/23 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、富樫、竹中、三浦、西田、新保、森木 

2008/8/6 東北大学金属材料研究所 
大阪センター 早乙女、新保、西山 

2008/8/8 東北大学 井上、手島 
2008/9/5 RIMCOF 東北大学集中研究室 竹内、早乙女、木村、加藤、西田、手島、西山、富樫

2008/9/17 東北大学 井上、手島 
2008/9/19 RIMCOF 東北大学集中研究室 西田、手島、西山、富樫、三浦 

2008/10/16 RIMCOF 東北大学集中研究室 竹内、早乙女、木村、西田、手島、西山、富樫 

2008/10/20 東北大学金属材料研究所 
大阪センター 早乙女、新保、西山 

2008/10/31 RIMCOF 東北大学集中研究室 西田、手島、西山、富樫、三浦 
2008/11/6 東北大学 井上、手島 

2008/11/10 RIMCOF 東北大学集中研究室 手島、西山、富樫 
2008/11/12 RIMCOF 東北大学集中研究室 西田、新保、宮川、手島、西山、三浦 
2008/11/27 RIMCOF 東北大学集中研究室 竹内、早乙女、西田、手島、弘津、西山、三浦 
2008/12/9 日本圧着端子製造㈱ 西田、西山、竹中、三浦 

2008/12/11 RIMCOF 大阪大学研究室 西山、竹中 
2008/12/12 RIMCOF 大阪大学研究室 井上、手島、西山、竹中 
2009/1/7 RIMCOF 西田、松井 

2009/1/8 RIMCOF 東北大学集中研究室 西田、松井 

2009/1/16 RIMCOF 東北大学集中研究室 井上、松井、西山 

2009/1/22 RIMCOF 弘津、西田、荻布、松井、西山、嶋岡 

2009/1/29 RIMCOF 弘津、西山 

2009/2/3 日本圧着端子製造㈱ 岡山工場 西田、西山、三浦 
2009/2/17 RIMCOF 西田、西山、三浦 
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2009/2/24 日本圧着端子製造㈱ 西田、西山 

2009/2/26 RIMCOF 東北大学集中研究室 松井、西山 
2009/3/3 福田金属粉粉工業㈱ 西田、西山 
2009/3/5 RIMCOF 東北大学集中研究室 西田、西山、宮川、三浦 
2009/3/11 RIMCOF 東北大学集中研究室 井上、松井、西山 
2009/4/6 RIMCOF 東北大学集中研究室 井上、松井、西山、戸嶋 
2009/4/9 東北大学 東京事務所 井上、若菜、清水、荻布、松井、戸嶋 
2009/4/10 NEDO 井上、若菜、清水、西田、荻布、松井、西山、戸嶋 
2009/4/16 RIMCOF 東北大学集中研究室 松井、西山 

 

Ⅱ.3. 情勢変化への対応 

Ⅱ.3.1. 加速財源の適応 

表Ⅱ-9 に、これまでに充当した研究加速財源の状況を示す。 
平成 19 年度には研究開発項目①「複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術」

のテーマに対して、平成 20 年度には研究開発項目②「複合化金属ガラスによる高強度・超々

精密部材技術」および研究開発項目③「複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技

術」のテーマに対して研究加速財源を充て、基盤研究の充実と設備の前倒し導入による研

究の加速と成果の向上を図った。 
 

表Ⅱ－９ 加速財源の内容と成果 

年度 金額 
（百万円） 内容 成果 

平成 19 年度 １４５ 

設備導入 
・組成探索用スパッタ成膜 装置

・ナノインプリント装置 
・電界放出型走査電子顕微鏡 

磁気特性とナノ加工が可能な軟化特

性を合わせ持つ金属ガラス薄膜の作製

に成功し、微小サンプル上でのナノパ

ターンの形成が可能になった。また、

ナノパターンの詳細な形状解析によ

り、実験へのフィードバックが可能に

なった。 

平成 20 年度 ３０ 

金型購入 
 
設備導入 
・精密温間圧延装置用混合 
粉末予備固化装置 

・超音波焼結圧延装置 

均一に粉末化および混合し、固化成

形前にまえもって材料を予備加熱する

ことが可能となった。さらに超音波振

動モードが制御された圧子が揺動回転

振動することで，効率的な固化焼結が

可能となった。固化条件を精密に制御

することにより、材料の表面酸化を抑

制した状態で、粉末形成から精密圧延

にいたるプロセスを一貫して実施する

ことが可能になった。 
 
Ⅱ.3.2. 実施体制の変更（助成先事業の事業撤退への対応） 

富士通(株)のHDD記録媒体事業の譲渡（平成21.2.17発表）および記録媒体に関する研究

開発の終息に伴い、富士通(株)は平成20年度末をもて本プロジェクトからも撤退することに

なった。 
富士通(株)は、これまで共通基盤技術開発「複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部
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材技術」においてRIMCOF集中研に参画し、硬磁気を付与したドットパターンの磁気特性

を測定評価し、得られた結果を合金創製の研究開発やナノパターン形成の研究開発に反映

する役割を担ってきた。また、平成22年度から、助成事業「次世代高密度磁気記録媒体の

開発」として参画する予定であった。 
 委託事業を継続するため、集中研での富士通(株)に代わる企業を模索したところ、富士通

(株)のHDD記録媒体事業の譲渡先である昭和電工(株)がRIMCOFからの再委託先として参

画して頂けることになった。これまで富士通(株)が実施してきたように、今後、昭和電工(株)
は、実用化の視点から記録媒体の特性評価解析を行い、共通基盤技術開発へ効率的なフィ

ードバックを実施していく計画である。平成 21 年度からの実施体制を図Ⅱ-5 に示す。 

 
Ⅱ.4. 評価に関する事項 

NEDOは、国の定める技術評価に係わる指針及びNEDOが定める技術評価実施要領に基

づき、技術的及び実用化の観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並

びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成21
年度、事後評価を平成24年度に実施する。なお、評価の時期については、当該研究開発に

係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況に応じて、前倒しする等、適宜見直す

ものとする。 

 

図Ⅱ-5 平成 21 年度からの本プロジェクトの実施体制 
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Ⅲ．研究開発成果について 

Ⅲ．１ 事業全体の成果 

研究開発成果は、平成 21 年度 6 月末の時点で、全ての中間目標値をクリアし、予想を上

回る達成度で進捗している。本研究開発の基盤的な要素である合金創製については、想定

用途から要求される特性を満たした新たな複合化金属ガラスを創製することができた。ま

た、成形加工技術についても各々の用途について、特性評価が可能な試作品を作製するに

至った。平成 21 年度 6 月末時点での特筆すべき成果の概略を以下に示す。 
 
研究開発項目① 複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

【①-1 硬磁性複合化金属ガラスの合金創製】 

・軟磁性裏打ち層として、インプリント応力印加を考慮した零磁わい Co-Fe-B 系ナノ

結晶分散型非晶質薄膜、非磁性インプリント層として Pd-Cu-Ni-P 系金属ガラス薄膜、

および磁気記録層として Co/Pd 多層膜を作製し、それぞれ媒体要求特性の達成を確認

して合金創製の中間目標を達成した。 
・これらを積層成膜することで磁気記録媒体として好適な硬磁性複合化金属ガラス合金

を創製する基礎的な手法を確立した。 
 

【①-2-1 インプリント用金型創製技術の開発】 

・FIB 加工とドライエッチングを組み合わせた手法でドットピッチ 25 nm、ドット径

12 nm の超高密度パターン形成に成功した。本金型は記録密度 1 Tbit/in2に相当し、

中間評価目標値を上回る超微細金型の創製に成功した。 
 

【①-2-2 インプリントによるナノパターン形成技術の開発】 

・非磁性インプリント層として Pd-Cu-Ni-P 金属ガラス薄膜上に、超高密度パターン金

型を用いた熱インプリント法によりピッチ 25nm、ホール径 12nm のナノホールアレ

イパターンの作製に成功した。 
・ホール内に Co/Pd 多層膜を孤立して埋め込み磁気記録媒体としての基礎的評価を行

い、孤立磁気ドットの磁化反転挙動を確認した。 
 

研究開発項目② 複合化金属ガラスによる高強度・超々精密部材技術 
【②-1 高強度・可塑性複合化金属ガラスの合金創製】 

・金属ガラスマトリックス中に第二相として 2 nm 程度のナノ結晶粒子が析出するよう

な直径 2 mm の Zr-Al-Ni-Pd 系複合化金属ガラスを金型鋳造法により作製した。 

・作製した Zr-Al-Ni-Pd 系複合化金属ガラスの圧縮強さが 1690MPa、塑性伸びが 8.5%
であることをを確認し、強度と塑性伸びの中間目標を達成した。 

 
【②-2 超々精密ギヤ等の成形技術の開発】 

・超々精密ギヤ成形のためのシェービング加工の基礎試験結果を反映した精密プレス成
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形装置を導入し、シェービング加工による遊星歯車の試作の要素技術検討を実施した。 

・共同実施先（東北大金研）で開発された超精密ホブ加工を技術導入し、歯先円直径

0.296mm の遊星歯車試作に成功した。この遊星歯車の精密寸法計測を行うことによ

り、寸法精度が±2 μm 以下であることを確認し、中間目標を達成した。 

 
研究開発項目③ 複合化金属ガラスによる高強度・高導電性部材技術 
【③-1-1 合金探索】 

・Zr 基、Ni 基、Cu 基および Fe 基の金属ガラスを中心に、複合化金属ガラスのマトリ

ックスとしての合金探索を実施。複合化に適した Cu-Zr-Ag-Al 系、および Zr-Al-Cu-Ni
系を選定し、不活性ガスアトマイズ法により粉末化した。 

・金属ガラス形成の成分則を活用し、Cu-Zr-Ag 系非平衡結晶合金を新たに開発した。 
 

【③-1-2 複合化技術の開発】 
・金属ガラス粉末化と電解銅粉等を混合し押出法にて固化・成形。金属ガラスマトリッ

クス中に導電性材料が分散した複合化金属ガラスを得ることに成功。 
・作製した複合化金属ガラス固化成形体が引張強さ 1202 MPa、導電性 30 %IACS を示

すことを確認。強度と導電性の中間目標を達成した。 
・金属ガラスと電解銅粉を混合固化した複合化金属ガラスの変形挙動を基礎検討し、温

間圧延条件の基礎的検討を実施した。 
 

【③-2 精密薄板作製技術の開発】 
・Cu-Zr-Ag 系非平衡結晶合金では、鋳造材に適切な冷間圧延・熱処理を施し、引張強

さ 1210 MPa、導電性 35 %IACS を明らかにし、強度と導電性の中間目標を達成した。 
・Cu-Zr-Ag 系非平衡結晶合金では強度と導電性の中間目標達成と同時に、冷間圧延に

より厚さ 0.1mm、幅 20mm の精密薄板を作製し、板寸法の中間目標も達成した。 
 

中間目標値に対する研究開発項目毎の達成度とその根拠を表Ⅲ-1 に、最終目標達成のた

めの課題と方針を表Ⅲ-2 にまとめた。尚、研究開発項目毎の成果詳細については、複合化

金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術は本章Ⅲ-5～96 で、複合化金属ガラスによる

高強度・超々精密部材技術は本章Ⅲ-97～124 で、複合化金属ガラスによる高強度・高導電

性部材技術は詳細を本章Ⅲ-125～166 でそれぞれ述べる。 
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Ⅲ．２ 研究開発項目毎の成果 

Ⅲ．２．１ 研究開発項目①複合化金属ガラスによる硬磁性・ナノ構造部材技術 

 

①-1 硬磁性複合化金属ガラスの合金創製 

Ⅰ．はじめに 
本研究開発項目では、硬磁性複合化金属ガラスを用いてハードディスクドライブ（HDD）

用磁気記録媒体を創製するとともに、平成 21 年度に平方インチ当り 600 ギガビットの記

録密度達成を目標としている。当該記録密度を達成するために、想定される媒体創製プロ

セスの概念図を図①-1 に示す。熱インプリント加工により微細凹凸パターン成形を施すイ

ンプリント層の選定としては、図①-1 に示した軟磁性裏打ち層としての機能も果たす軟磁

性金属ガラス薄膜（①案）と、より微細成形加工性に優れる非磁性金属ガラス薄膜（②案）

との二つがある。各プロセスの薄膜の媒体内での役割、および中間目標と媒体として要求

される特性（自主目標）を表①-1 に示す。  

 
 

 

図①-1  想定される媒体創製プロセス(a)①案, (b)②案の概念図 
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表①-1 各薄膜の媒体内での役割および要求特性 
各プロセスの構成層 媒体内での役割 要求特性 

飽和磁束密度 Bs≒1.2 T(自主目標) 軟磁性裏打ち層 
(軟磁性金属ガラス薄膜) 

再生出力感度向上および微細

凹凸パターン成形 ガラス遷移現象 有(自主目標) 
異方性磁界 Hk≦10 kOe (中間目標) 

①案 
硬磁性記録層 
(硬磁性薄膜) ヘッドからの信号記録・消去 

飽和磁化 Ms≒500 emu/cc (中間目標) 
飽和磁束密度 Bs≒1.2 T(自主目標) 

軟磁性裏打ち層 
(軟磁性非晶質薄膜) 再生出力感度向上 表面平坦性：平均粗さ Ra≦0.5 nm 

うねり Ry≦4.0 nm(自主目標) 
非磁性インプリント層 
(非磁性金属ガラス薄膜) 微細凹凸パターン成形 ガラス遷移現象 有(自主目標) 

異方性磁界 Hk≦10 kOe (中間目標) 

②案 

硬磁性記録層 
(硬磁性薄膜) ヘッドからの信号記録・消去 

飽和磁化 Ms≒500 emu/cc (中間目標) 

 
図①-1 の①案のプロセスでは、基板上に成膜した軟磁性裏打ち層にインプリント加工を

施し微細凹凸パターンを成形するため、軟磁性薄膜は明瞭なガラス遷移現象を示すととも

に、過冷却液体状態が熱的に安定でなくてはならない。一方、図①-1 の②案のプロセスで

は、基板上に成膜した軟磁性裏打ち層上に、さらに非磁性インプリント層を成膜し微細凹

凸パターンを成形するため、非磁性インプリント層が明瞭なガラス遷移現象を示すととも

に、過冷却液体状態が熱的に安定である必要がある。但し、軟磁性裏打ち層に必ずしもガ

ラス遷移現象は必要なく、要求される磁気特性を有する軟磁性非晶質合金薄膜あるいは軟

磁性金属ガラス薄膜であればよい。また、①案、②案の両プロセスにおいて、作製された

微細凹凸パターン上に記録層となる硬磁性薄膜を成膜し、磁気記録ドットを形成する。最

終プロセスの表面研磨加工では、磁気的相互作用により磁気記録ドットの孤立化を妨げる

余分な硬磁性薄膜を除去すると共に、媒体表面の平坦化を行い複合化金属ガラス媒体とす

る。 
媒体を構成する軟磁性裏打ち層として適用可能な軟磁性非晶質合金および軟磁性金属ガ

ラス、インプリント層として適用可能な非磁性金属ガラスについては、これまでに液体急

冷法で作製されたリボン状やバルク状試料で様々な合金系およびその特性が報告されてい

る 1)。しかしながら、薄膜状金属ガラスの特性に関する報告 2,3)は極めて少なく、それらの

金属ガラス薄膜が液体急冷法で作製された試料と同等の特性を有するのか否かの検証は充

分試されているとは言い難い。また、金属ガラスの熱インプリントによる微細成形加工性

は、主に Pt や Pd を主成分とする貴金属基金属ガラスについて報告 4,5)されているが、数

10 nm レベルの成形加工性 6)、あるいは薄膜への成形加工性についての報告は少なく、本研

究開発項目において検討する必要がある。また、軟磁性金属ガラス薄膜および非磁性金属

ガラス薄膜の成形加工性について比較検討を行い、早期に①案あるいは②案のプロセスの

選定が必要となるであろう。一方、媒体の記録層を担う硬磁性薄膜については、現在の HDD
の記録方式である面内および垂直磁気記録方式の媒体にも既に実用化されており、これま

でに薄膜形状にて様々な報告がなされている。従って、硬磁性薄膜については、従来の報
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告を参考に、硬磁性記録層としての目標を満たす薄膜の作製を行い、一様なベタ膜での特

性評価と共に、微細ドット形状での特性を評価する必要がある。さらに、媒体成立性評価

として、これらの薄膜を積層させた状態での各々の特性や相互作用を把握し、総合的な媒

体設計を行うことが必要不可欠である。そこで、薄膜作製装置を用いて、本研究開発項目

に適用可能と考えられる合金の薄膜化、構造および特性の評価により、媒体への適用可能

性を判断すると共に、媒体成立性を評価するため、各層を積層した複合積層膜を作製した。 
平成 19 年度は、媒体のインプリント層として適用可能な合金を選定するため、これまで

に報告されている軟磁性および非磁性金属ガラスの薄膜化を行った。短期間で所望する組

成の合金薄膜を数多く成膜するため、ターゲットと作製した薄膜の組成ずれが小さく 7)、比

較的容易にターゲットを作製可能なパルスレーザデポジション（PLD）法を用いた組成探

査用スパッタ装置を導入し、軟磁性金属ガラス薄膜および非磁性金属ガラス薄膜を作製し

た。これらの薄膜を用いて構造、特性およびインプリント加工性を評価した。 
平成 20 年度は、平成 19 年度に導入した組成探査用スパッタ装置を用いた薄膜の作製を

継続すると共に、量産化に適したマグネトロンスパッタリング（MGS）法を用いたスパッ

タ装置を導入し、MGS 法での薄膜作製および評価に移行した。また、複合積層膜の作製を

行い、媒体成立性の評価試料とした。本節では、HDD 用磁気記録媒体を構成する軟磁性裏

打ち層、インプリント層、硬磁性磁気記録層の構造、特性およびインプリント加工性につ

いて調べた結果を述べるとともに、各々の薄膜を積層した複合積層膜の媒体成立性につい

て報告する。 
 
Ⅱ．組成探査用スパッタ成膜装置 
上述のように、インプリント加工による微細パターン成形に適した金属ガラスの合金系

を選定し、①案および②案から媒体創製プロセスを選定するため様々な合金系の金属ガラ

ス薄膜試料の作製が必要である。そのため、平成 19 年度は、ターゲット組成に近い薄膜が

得られ 7)、短期間で多くの薄膜試料を作製可能な PLD 法を用いた組成探査用スパッタ成膜

装置を導入した。 
図①-2 に、平成 19 年度に導入した組成探査用

スパッタ成膜装置（株式会社 VIC インターナシ

ョナル社製：型番 VLA‐100）の外観を、図①-3
に装置概略図を示す。本装置は、成膜チャンバ、

試料準備室およびレーザ・光学系から成り、基

本的に基板やターゲットの交換は試料準備室で

行うため、成膜チャンバは常に 10-5 Pa 以下の高

真空度を維持している。レーザ・光学系には、

レーザパルス幅 100 ps、波長 266 nmのNd-YAG
レーザを用い、高真空に保持された成膜チャン

 
図①-2  組成探査用スパッタ成膜装置の 

外観 
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バ内のターゲットにレーザを照射する。レー

ザ照射によりプラズマ化したターゲット成分

は、ターゲット上部に設置した基板に堆積さ

れ、薄膜試料となる。ターゲットサイズは直

径 20 mm、厚さ≦5 mm と小さく、金型鋳造

法や水焼き入れ法により容易に作製可能であ

る。また、導入時の設置可能な基板サイズは、

10 mm 角および 15 mm 角の小片であったが、

平成 20 年度には実用化に近い形状での試料

を用いた媒体成立性評価を行うため、直径

2.5 inch 丸型の HDD 用基板が設置可能なよ

う改造を実施した。本装置の主な性能仕様を以下に示す。 
 
・成膜チャンバ 

到達圧力：1×10-5 Pa 以下、操作圧力：1 Pa～1×10-5 Pa 
基板サイズ：10 mm 角、15 mm 角、2.5 inch 丸型 
ターゲットサイズ：直径 20 mm、厚さ≦5 mm の円板 
ターゲットの自転公転機構有り 

・試料準備室 
到達圧力：1×10-4 Pa 以下 
フォルダ収納数：基板フォルダ×2 個、ターゲットフォルダ×4 個 

・レーザ・光学系 
レーザ：Nd: YAG レーザ、 
パルス幅：100 ps 
波長：266、532、798、1064 nm 

 
本装置を用いて軟磁性金属ガラス薄膜および非磁性金属ガラス薄膜を成膜した。次項Ⅲで

それぞれの評価結果について述べる。 
 
Ⅲ．組成探査用スパッタ成膜装置による軟磁性金属ガラス薄膜の成膜 
従来から報告されている軟磁性 Fe 基金属ガラスは、液体急冷材にて本研究開発項目の磁

気特性の要求値である飽和磁束密度（Bs）≒1.2 T（媒体創製プロセス①、②案）を満たす

合金系が多数報告 1)されている。しかしながら、Fe 基金属ガラスのインプリント加工によ

る微細パターン成形についての報告は少ない。従って、本研究開発項目の媒体創製プロセ

ス①案（軟磁性裏打ち層にインプリント加工）および②案（インプリント加工を施す非磁

性インプリント層を設ける）のうち、どちらの案が好適なプロセスかを選定するために、

 
図①-3  組成探査用スパッタ成膜装置の 

概略図 
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Fe 基金属ガラスのナノレベルの微細パター成形可否について評価を行う必要がある。軟磁

性裏打ち層への要求は、①案、②案共に、Bs≒1.2 T、および一般的な媒体の平坦性である

Ra≦0.5 nm、Ry≦4 nm であることの他に、②案では、インプリント加工を施すとの観点か

ら、ガラス遷移現象を示し、熱的に安定であることが必要となる。そこで、既に報告され

ている Fe 基金属ガラス液体急冷材の合金系を調査し、Bs要求値を満たし、インプリント加

工も可能と考えられる合金系を選定した。 
これまでに報告されている Fe 基金属ガラス液体急冷材は、Fe-(Al, Ga)-(P, C, B)を主成分

とする合金系 8,9)、および Fe-B-Si-(Nb, Zr)を主成分とする合金系 10,11)の 2 種類に大別でき

る。両合金系は、いずれも本研究開発項目の要求値 1.2 T 以上の Bsが得られると共に、ガ

ラス化臨界直径（dc）=1.5 mm 以上の高いガラス形成能を有する。しかしながら、前者の

合金系は多くの半金属元素を含み、特に、従来から成膜が困難とされる蒸気圧の高い P を

含有するため、薄膜作製時の合金組成調整が困難と予想される。一方で、後者の合金系は、

構成元素が前者に比べて少なく、成膜時の合金組成調整が比較的容易である。例えば、Inoue
らにより報告された Fe-B-Si-Nb 系金属ガラス液体急冷材は、従来から報告されている

Fe-B-Si 系非晶質合金 12)に Nb を少量添加することで、ガラス形成能の大幅な増大に成功し

ており、Fe72B14.4Si9.6Nb4金属ガラス液体急冷材の過冷却液体域ΔTxは 50 K と大きく、直

径 1.5 mm の円柱状試料が作製可能である 10)。また、Bsは 1.47 T であり、本研究開発項目

での軟磁性裏打ち層への要求値 1.2 T 程度を上回る大きな値を示す。これらのことから、

Fe-B-Si-Nb 系金属ガラスを選定し、この合金系の薄膜にて要求される特性の評価およびイ

ンプリント加工性評価を目標に、薄膜の作製を行った。 
Fe-B-Si-Nb 系合金薄膜は、波長 266 nm の Nd-YAG レーザを用いた組成探査用スパッタ

成膜装置で成膜した。目標組成は Fe72B20Si4Nb4（at.%：以下、合金組成は全て at.%で表

記する）とした。この合金組成の液体急冷材は、ガラス遷移現象を示し、直径 2 mm の円

柱状試料を作製可能なガラス形成能を有すると共に、Bsは 1.22 T であり、本研究開発項目

の要求を満たしている。また、保磁力（Hc）は 1.0 A/m と報告 13)されており、優れた軟磁

気特性を有しているといえる。 
目標組成の Fe72B20Si4Nb4をターゲット組成とし、10 mm 角の Si 基板（熱酸化膜 300 nm

付き）上に厚さ 200 nm の薄膜を成膜した。発光分光（ICP）分析による薄膜組成は

Fe75B17Si3Nb5であり、目標組成からのずれは最大で 3 at.%であることが確認された。そこ

で、目標組成の薄膜が得られるようにターゲット組成を Fe68.8B21.7Si6.3Nb3.2 と調整し、再

度成膜を行った。得られた薄膜の組成は、Fe73B19Si4Nb4で目標組成から 1 at.%のずれがあ

るものの、ほぼ目標組成通りの薄膜が得られた。次に、得られた薄膜の構造を X 線回折法

（XRD）および透過型電子顕微鏡（TEM）により評価した。図①-4 に作製した Fe-B-Si-Nb
系合金薄膜および Si 基板の X 線回折図形を、図①-5 に薄膜の断面高分解能 TEM 観察結果

をそれぞれ示す。薄膜の X 線回折図形は、Si 基板からの反射のほかに結晶相からのブラッ

グピークは認められず、2θが 40～50 °付近にハローパターンのみを示した。また、断面
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高分解能 TEM 組織においても、液体急冷材と

同様の 1 nm 以下の中範囲規則（MRO）領域

14)が観察されるのみで明瞭な結晶相の存在は

認められない。以上のことから、薄膜試料は液

体急冷材と同等の非晶質構造であるといえる。 
さらに、全質量が 10 mg 程度の薄膜試料を

用いて、示差走査熱量計（DSC）にて熱的性質

を測定し、薄膜がガラス遷移現象を有するのか

否か確認すると共に、液体急冷材との熱的性質

の比較を行った。図①-6 に Fe-B-Si-Nb 系合金

薄膜、および ICP 分析組成の液体急冷リボン

材について DSC 曲線を示す。薄膜は明瞭なガ

ラス遷移現象を示し、Fe-B-Si-Nb 系金属ガラ

ス薄膜であることが確認された。また、薄膜の

ガラス遷移温度（Tg）および結晶化温度（Tx）

は、それぞれ 832 K および 869 K であった。これらの値は、同組成の液体急冷リボン材の

826 K および 870 K と実験誤差範囲内で一致しており、薄膜試料は液体急冷材とほぼ同等

の熱的性質を有することが明らかとなった。このことから、インプリント加工の可能性が

示唆された。Fe-B-Si-Nb 系金属ガラス薄膜のインプリント加工結果は、①-2-2 節Ⅳ項で詳

細を述べる。 
軟磁性裏打ち層には、表面平坦性として、Ra、Ryがそれぞれ 0.5 nm、4 nm 以下である

ことが要求される。そこで、電界放射型走査電子顕微鏡（FE-SEM）および原子間力顕微

鏡（AFM）を用いて、Fe-B-Si-Nb 系金属ガラス薄膜の表面性状を観察した。図①-7 に、

FE-SEM による表面組織像を示す。大部分は表面平坦な緻密膜であるが、部分的に付着し

たドロップレット（液滴）の存在が認められた。ドロップレットは PLD 法特有の表面欠陥

 
図①-4  Fe73B19Si4Nb4薄膜および Si 基板の 

X 線回折図形 
 

 

図①-5  Fe73B19Si4Nb4薄膜の断面高分解能 
TEM 組織 

図①-6  Fe73B19Si4Nb4非晶質薄膜および 
液体急冷材の DSC 曲線 
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であり、溶融したターゲット元素がレーザ照

射によりプラズマ化することなく、塊のまま

ターゲット表面から弾き出され、基板へ到達

するために生じると報告 7)されている。ドロ

ップレットは、ターゲット－基板間へのフィ

ルタの設置、ターゲット－基板間距離の調整

やターゲットの高速回転により改善可能であ

ると報告 15)されているが、本研究開発項目で

は最終的な薄膜の成膜方法として、量産化に

適し、ドロップレット形成の懸念のない MGS
法へ移行することから、特に表面欠陥改善の検討は行わなかった。AFM による表面粗さの

評価は、ドロップレトのない平坦な表面部分について行った。Raおよび Ryはそれぞれ 0.11 
nm および 1.6 nm あり、高い平坦性を有していることを確認した。また薄膜は、Raおよび

Ryがそれぞれ 0.16 nm および 1.6 nm の基板とほぼ同等の値である。Fe-B-Si-Nb 系金属ガ

ラス薄膜は、用いる基板の表面平坦性を反映しており、成膜による表面平坦性の劣化はな

いといえる。以上のことから、今回用いた Si 基板（熱酸化膜 300 nm 付き）のように、表

面平坦性に優れた現行の HDD 媒体用基板を用いれば、本研究開発項目での表面平坦性への

要求は達成可能であると推察される。 
さらに、Si 基板上に成膜した厚さ 200 nm の Fe-B-Si-Nb 系金属ガラス薄膜試料の磁気特

性を振動試料型磁力計（VSM）および保磁力計（HC メーター）を用いて評価した。要求

される Bsは VSM より測定した磁化曲線の飽和磁化（Ms）から算出した。また、軟磁気特

性を評価する保磁力 Hcは保磁力計を用いて測定し、それぞれの値を液体急冷材と比較する

と共に、媒体の軟磁性裏打ち層としての適用可能性を判断した。 
試料の面内方向および垂直方向に磁場を印加したときの M-H 曲線を図①-8 に示す。試料

の垂直方向に磁場を印加した垂直磁化曲線は、

磁場の増大に伴い緩やかな曲線を描いて飽和

していくのに対し、面内方向に磁場を印加した

面内磁化曲線は、非常に小さな磁場で磁化が飽

和値に達する。このことから作製した薄膜試料

が面内磁化膜であることを確認した。M-H 曲線

より算出した Msは 950 emu/cc であり、これよ

り下式を用いて算出した Bsは、1.2 T であった。 
 

Bs = 4πMs / 10000 ・・・・ 式①-1 

 
従って、薄膜形状においても、液体急冷材

 
図①-7  Fe73B19Si4Nb4金属ガラス薄膜の 

表面組織像 

 
図①-8  Fe73B19Si4Nb4金属ガラス薄膜の 

M-H 曲線 
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（Bs=1.22 T）とほぼ同等の値が得られることが明らかとなった。 
一方、Hcは 69 A/m（0.87 Oe）であり、液体急冷材（1 A/m）と比べて極めて大きな値を

示した。これは、ターゲット成分を原子あるいはクラスタ状態から基板に堆積させた薄膜

と、液体状態から固化させた液体急冷材との作製方法に違いに起因しているものと推察さ

れる。また、薄膜では成膜時に混入したガスが磁場印加時の磁壁移動の障害となり得るこ

とから、大きな Hcを示したものと考えられる。現在実用化されている垂直磁気記録媒体の

軟磁性裏打ち層については、Hcと媒体ノイズとの関係について調査されており 16,17)、例え

ば、析出ナノ結晶系の FeTaC 合金薄膜では、1 Oe 以下の保磁力で媒体ノイズが大幅に低下

するとの報告 18,19)がある。このことから、1 Oe 以下の保磁力を示した本 Fe73B19Si4Nb4金

属ガラス薄膜は、媒体ノイズを低減可能な軟磁性裏打ち層として有効であると考えられる。

以上の結果より、PLD 法を用いて作製した Fe73B19Si4Nb4 金属ガラス薄膜は、本研究開発

項目の軟磁性裏打ち層としての磁気特性への要求を達成することを確認した。 
 液体急冷材にてインプリント加工に必要なガラス遷移現象を示し、大きな Bsが得られる

Fe-B-Si-Nb 系金属ガラスを PLD 法により薄膜化し、軟磁性裏打ち層として要求される特

性を評価した。得られた結果を以下にまとめる。 
 
・Si 基板（熱酸化膜 300 nm 付き）上に成膜した膜厚 200 nm の Fe73B19Si4Nb4合金薄

膜は、明瞭なガラス遷移現象を有するとともに、同組成の液体急冷材とほぼ同等の熱

的性質を示す。このことから、インプリント加工の可能性が示唆され、得られた

Fe73B19Si4Nb4金属ガラス薄膜をインプリント加工特性の評価試料とした。 
 
・Fe73B19Si4Nb4金属ガラス薄膜の表面性状は、部分的にドロップレットがあるものの、

大部分は、表面平坦な緻密膜であった。AFM より測定した Raおよび Ryはそれぞれ

0.11 nm および 1.6 nm と、高い表面平坦性を有しており、要求値の Ra≦0.5 nm、

Ry≦4 nm をいずれも達成した。 
 
・本 Fe73B19Si4Nb4金属ガラス薄膜は、要求される Bsの 1.2 T を達成し、Hcが 1 Oe
以下の優れた軟磁気特性を有する薄膜であることが明らかとなった。 

 
以上のように、Fe-B-Si-Nb 系金属ガラス薄膜は、①案および②案の両プロセスの軟磁性

裏打ち層として適用の可能性が示唆されたことから、平成 20 年度に導入した MGS 法を用

いたスパッタ装置へ作製方法を移行し、薄膜試料作製を継続することとした。 
 
Ⅳ．組成探査用スパッタ成膜装置による非磁性金属ガラス薄膜の成膜 
媒体創製プロセス②案では、よりインプリント加工性に優れた非磁性金属ガラスをイン

プリント層として用いて、ナノレベルの微細パターン成形を行うことを想定している。ナ
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ノレベルの微細加工を施すためのインプリント層は、ガラス遷移現象を有するとともに過

冷却液体領域での結晶化に対する安定性が必要である。この結晶化への抵抗力は過冷却液

体域ΔTx の大きさに関連していると指摘 20)されている。事実、過冷却液体域の大きな合金

系はガラス形成能が高く、数 10 mm直径の大寸法バルク金属ガラスの作製に成功している。

従って、大寸法バルク金属ガラスが作製可能な高ガラス形成能合金を本研究開発項目のイ

ンプリント層に用いれば、過冷却液体域の熱的安定性も高く、要求されるナノレベルの形

状転写も可能であると考えられる。そこで、これまでに報告されたバルク金属ガラス形成

合金の中から、特に高ガラス形成能を有する合金系をインプリント層として選定した。 
1988 年に Mg を主成分とした合金系でバルク金属ガラスが作製 21)されて以来、これまで

に 20 種類を超える合金系で大寸法バルク金属ガラスが作製可能だと報告されている。中で

も、Zr-Al-Ni-Cu 系 22)、Pd-Cu-Ni-P 系 23)、Cu-Zr-Al-Ag 系 24)合金では、銅鋳型を用いた金

型鋳造法や石英管水焼き入れ法により、それぞれ dc =30、72、12 mm の大寸法金属ガラス

の作製が報告されている。最大寸法が得られた組成の金属ガラスのΔTx は、それぞれ 90、
82、75 K であり、極めて大きな値を示す。これは、Fe 基や Co 基の軟磁性金属ガラス液体

急冷材に比べ数 10 K 大きな値であり、過冷却液体域でのインプリント加工時に結晶化に対

して高い抵抗力を示すと同時に、ナノレベルの微細パターン成形への可能性も高いと推察

される。以上のことから、Zr 基、Pd 基および Cu 基金属ガラス薄膜を作製し、要求される

特性の達成およびインプリント加工性評価を目標に、薄膜の作製を行った。 
前節の Fe-B-Si-Nb 系合金薄膜の作製と同様に、上述の合金について波長 266 nm の

Nd-YAGレーザを用いた組成探査用スパッタ成膜装置で成膜を行った。薄膜の目標組成は、

上記 3 つの合金系の中でもガラス形成能が高いと報告されている Pd42.5Cu30Ni7.5P20、

Zr55Al10Ni5Cu30、Cu42Zr42Al8Ag8 とした。これらの合金系はガラス形成の組成範囲が広い

ことから、いずれの合金系も目標組成のターゲットを用いて、10 mm 角の Si 基板（熱酸化

膜 300 nm 付き）上に厚さ 200 nm の薄膜を作製した。図①-9 に示すように、得られた薄

膜は Fe-B-Si-Nb 系薄膜と同様、表面平坦な緻密膜に部分的にドロップレットの形成が確認

された。ICP 分析で得られた薄膜の組成は、それぞれ Pd46Cu33Ni7P14、Zr58Al7Ni6Cu29、

Cu42Zr47Al6Ag5であり、目標組成から数 at.%のずれがあるものの、比較的目標組成に近い

薄膜が得られた。 

   
図①-9  (a)Pd46Cu33Ni7P14, (b)Zr58Al6Ni6Cu29および(c)Cu42Zr47Al6Ag5薄膜の表面組織像 
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次に、薄膜の構造特性を XRD および TEM
により評価した。図①-10 に薄膜の X 線回折図

形、図①-11 に薄膜の断面高分解能 TEM 観察

結果を示す。いずれの合金系の薄膜も X 線回折

図形に結晶相からのブラッグピークは認めら

れず、2θが 30～60 °付近にハローパターンの

みを示した。また、断面高分解能 TEM 組織は、

Zr 基および Cu 基薄膜では 1 nm 以下の MRO
領域が認められるものの非晶質構造を有する

ことを確認した。一方、Pd 基薄膜は、ナノレ

ベルの不均質な組織の存在を確認したものの、

制限視野回折図形からは結晶相の存在を示す

回折はみられず、非晶質相からのハローリングのみが確認された。このことから Pd 基薄膜

も非晶質構造を有しているといえる。これらのより、PLD 法を用いて Si 基板上に作製した

Pd46Cu33Ni7P14、Zr58Al7Ni6Cu29、Cu42Zr47Al6Ag5薄膜はいずれも非晶質構造を有している

ことが明らかとなった。 

さらに、全質量が 10 mg 程度の Pd 基、Zr 基および Cu 基非晶質薄膜について DSC によ

り熱的性質を測定した。図①-12 にそれぞれの薄膜の DSC 曲線を示す。いずれの薄膜も明

瞭なガラス遷移現象を示すことから金属ガラス薄膜であることが確認され、インプリント

加工の可能性が示唆された。それぞれの薄膜の Tg、Tx およびΔTx を同組成の液体急冷リボ

ン材と比較し、表①-2 にまとめた。いずれの薄膜も同組成の液体急冷材とほぼ同等の熱的

性質を示したことから、液体急冷材と同等の高い熱的安定性を有していると推察される。

Zr 基および Cu 基金属ガラス薄膜については、目標組成と同程度の広いΔTxを示しているの

に対し、Pd 基金属ガラス薄膜の過冷却液体域は目標組成の液体急冷材に比べ小さな値を示

 
図①-10  Pd46Cu33Ni7P14, Zr58Al6Ni6Cu29 

および Cu42Zr47Al6Ag5薄膜の 
X 線回折図形 

   
図①-11  (a)Pd46Cu33Ni7P14, (b)Zr58Al6Ni6Cu29および Cu42Zr47Al6Ag5薄膜の 

断面高分解能 TEM 組織 
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した。Pd 基金属ガラス薄膜は、ガラス形成能

への寄与の大きなPの含有量が目標組成より 6 
at.%少ないことから、熱的性質に違いが生じた

と推察される。Pd 基金属ガラス薄膜は、P 含

有量の違いにより異なった熱的性質を示すこ

とから、インプリント加工特性にも違いが生じ

ると推測される。従って、これら 3 つの薄膜の

他に、より多くの P を含有した Pd48Cu19Ni7P26

金属ガラス薄膜も作製し、インプリント加工特

性評価試料とすることとした。これらの

Pd46Cu33Ni7P14 、 Pd48Cu19Ni7P26 、

Zr58Al7Ni6Cu29 および Cu42Zr47Al6Ag5 金属ガ

ラス薄膜のインプリント加工性については、①

-2-2 節Ⅳ項で詳細を述べる。 
 
 
 
 

 
表①-2 Pd 基、Zr 基および Cu 基金属ガラス薄膜/液体急冷材の熱的性質 

 Tg [K] Tx [K] ΔTx [K] 
薄膜 599 638 39 Pd 基 

液体急冷材 606 641 35 
薄膜 657 740 83 Z 基 

液体急冷材 658 740 82 
薄膜 697 765 68 Cu 基 

液体急冷材 699 764 65 
 
媒体創製プロセス②案で要求される微細パターン成形が可能な非磁性インプリント層の

薄膜作製を目的として、ガラス遷移現象を有するとともに過冷却液体域の熱的安定性が高

く非磁性である Pd-Cu-Ni-P 系、Zr-Al-Ni-Cu 系および Cu-Zr-Al-Ag 系金属ガラスの薄膜化

を行い、インプリント加工に必要なガラス遷移現象の有無を確認した。得られた結果を以

下にまとめる。 
 
・PLD 法により Si 基板（熱酸化膜 300 nm 付き）上に作製した膜厚 200 nm の

Pd46Cu33Ni7P14、Zr58Al7Ni6Cu29 および Cu42Zr47Al6Ag5 非晶質薄膜は明瞭なガラス

遷移現象を有し、インプリント加工の可能性が示唆された。また、同組成の液体急冷

材とほぼ同等の熱的性質を示したことから、過冷却液体域の安定性も高いと考え、イ

ンプリント加工特性評価試料とした。 

 
図①-12  Pd46Cu33Ni7P14, Zr58Al6Ni6Cu29 

および Cu42Zr47Al6Ag5非晶質薄膜 
の DSC 曲線 
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・Pd 基金属ガラス薄膜は、ガラス形成能への寄与の大きな P の含有量が目標組成より

6 at.%少なく、インプリント加工時の熱的安定性やナノレベルの微細パターン成形性

に違いが生じると懸念される。このため、より多くの P を含む Pd48Cu19Ni7P26金属

ガラス薄膜についても評価することとした。 
 
以上のように、非磁性の Pd46Cu33Ni7P14、Pd48Cu19Ni7P26、Zr58Al7Ni6Cu29 および

Cu42Zr47Al6Ag5 金属ガラス薄膜は、媒体創製プロセス②案のインプリント層としての適用

可能性が確認されたことからインプリント加工評価試料とし、①-2-2 節Ⅳ項で述べる転写

性評価結果から、採用する合金系を選定することとした。さらに、Pd 基金属ガラス薄膜は

MGS 法による成膜も行い、インプリント加工評価試料とした（①-2-2 節Ⅶ項参照）。 
 
Ⅴ．ＭＧＳスパッタ成膜装置 
平成 19 年度、平成 20 年度上半期は、導入した組成探査用スパッタ装置により各種合金

系の薄膜作製および特性評価を行った。磁気記録媒体を構成する軟磁性裏打ち層、インプ

リント層および硬磁性記録層の各々について適した特性を有する合金の検討を実施し、そ

れぞれ好適な合金を選定した。平成 20 年度下半期以降は、これらの薄膜を組み合わせた複

合積層膜を作製し、媒体特性の評価が必要となる。PLD 法による成膜はターゲットと作製

した薄膜の組成ずれが小さい 7)という利点があるものの、異なる合金の積層成膜が困難であ

り、成膜速度も低い欠点 7)を有する。このことから平成 20 年度は、媒体構成に必要な軟磁

性裏打ち層（軟磁性金属ガラスあるいは非晶質合金薄膜）、非磁性インプリント層（非磁性

金属ガラス薄膜）、および硬磁性記録層（硬磁性結晶合金薄膜）の積層成膜が容易であり、

かつ成膜速度が大きく量産化に適した MGS 法を採用したスパッタ装置を導入した。 
平成 20 年度に導入したスパッタ装置（大亜真空株式会社製：型番 DSP-24D-LT）の外観

を図①-13 に、装置概略図を図①-14 に示す。成膜時の表面酸化やパーティクル付着が媒体

品質の大きな問題となるため、全工程を大気開放することなく、真空保持されたチャンバ

内で成膜することが望ましい。このため、平

成 19 年度に導入した組成探査用スパッタ装

 
図①-13  スパッタ装置の外観 

 
図①-14  スパッタ装置の概略図 
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置やインプリント装置など前後工程で用いる装置とも将来的に接続可能なよう、成膜を行

うスパッタ室と基板の交換を行う L/UL 室の間に六角形の搬送室を設けている。この搬送室

の 4 辺の側面から他の装置と接続可能であり、基板は 6 辺の各室への搬送が可能な構造と

なっている。成膜は平行平板型スパッタダウン方式を採用し、ターゲットおよび基板は各々

4 個の設置が可能である。ターゲットの裏面には、マグネトロン放電を行うための磁石が設

置されており、4 個のターゲットのうち 2 個は強力マグネットによる磁性体の成膜が可能と

している。従って、軟磁性合金ターゲット、非磁性合金ターゲット、多層膜を想定した硬

磁性薄膜用の非磁性および硬質磁性ターゲットの全ての設置が可能である。また、基板は

直径 2.5 インチ型の HDD 用基板が設置でき、基板の搬送や各種成膜は手動のほか、自動で

も行うことが可能である。本装置の主な性能仕様を以下に示す。 
 
・スパッタ室 

スパッタ方式：平行平板型スパッタダウン方式、手動および自動成膜可能 
スパッタ電源：DC 電源×2 台、RF 電源×1 台 
基板： 2.5 inch 丸型基板×4 個、水冷機能付き 
ターゲット：直径 2inch×高さ 2～5 mm の円板×4 個 
到達圧力：5×10-5 Pa 以下、操作圧力：0.3 Pa～5 Pa 

・L/UL 室 
到達圧力：20 Pa 以下 
基板収納数：4 個 

・搬送室 
到達圧力：20 Pa 以下 
ブランクフランジとした 4 辺は開閉センサ付きであり、他装置と接続可能 
基板の自動搬送可能 

 
Ⅵ．ＭＧＳスパッタ成膜装置による軟磁性金属ガラス薄膜の成膜 
①-1 節Ⅲ項に記したように、平成 19 年度から平成 20 年度上半期は、PLD 法による組成

探査用スパッタ成膜装置を用いて Si 基板上に膜厚 200 nm の Fe73B19Si4Nb4金属ガラス薄

膜を作製し、軟磁性裏打ち層へ要求される磁気特性、表面平坦性および熱的性質(②案のみ)
がいずれも達成されることを確認した。このことから、Fe73B19Si4Nb4 金属ガラス薄膜は、

①案および②案の両案の軟磁性裏打ち層として適用の可能性があることが示唆された。し

かしながら、後の①-2-2 節Ⅳ項で述べるインプリント加工性評価の結果、加工を施す過冷

却液体域の安定性は、①-1 節Ⅳ項にて同様に作製した非磁性金属ガラス薄膜に比べて低く、

非磁性金属ガラス薄膜ほどの優れた金型転写性が得られなかった。そこで、媒体創製プロ

セスは、インプリント層に非磁性金属ガラス薄膜を用いる②案を選定し、媒体成立性評価

試料の作製を継続することとした（①-2-2 節Ⅳ項参照）。従って、軟磁性裏打ち層は、Bs≒
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1.2 T、Ra≦0.5 nm および Ry≦4 nm であることのみが要求される。 
平成 20 年後半期は、より量産化に適した MGS 法によるスパッタ装置を用いて、①-1 節

Ⅲ項にて上記要求を満たすことを確認した軟磁性 Fe 基非晶質薄膜を作製し、プロセス②案

における軟磁性裏打ち層への要求特性の確認と共に、媒体創製プロセスで予想される軟磁

性裏打ち層への課題について検討した。 
Fe 基薄膜は、PLD 法での薄膜作製と同様に目標組成を Fe72B20Si4Nb4とし、DC-100 W

のスパッタ装置を用いて、同組成のターゲットから HDD 媒体用 2.5 インチ Si 基板（熱酸

化膜 300 nm 付き）上に成膜した。2.5 インチの基板全面に均一な膜厚が得られるよう、タ

ーゲットと基板間の距離は 120 mm と若干離れた位置設定とした。目標膜厚を 200 nm と

したところ、得られた薄膜の膜厚は 190～199 nm であり、±2.3 %の均一な薄膜が得られ

た。ICP 分析で得られた薄膜の組成は Fe75B18Si4Nb3であり、目標組成から最大で 3 at.%
のずれがあるものの、ほぼ目標組成の薄膜が得られた。①-1 節Ⅲ項で作製した Fe 基金属ガ

ラス薄膜は、インプリント加工性も考慮し熱的に安定な薄膜作製を目的としていたため、

より熱的安定性の高い目標組成への組成の合わせ込みを行ったが、②案の軟磁性裏打ち層

へは熱的性質への要求がないことから、厳密な組成の調整は行わなかった。 
図①-15 に XRD により評価した Fe 基合金

薄膜の X 線回折図形を示す。同図には、Si 基
板から得られた XRD 図形も合わせて示す。薄

膜の XRD 図形は、Si 基板からの反射のほかに

結晶相からのブラッグピークは認められず、

2θが 40～50 °付近にハローパターンのみを

示したことから、非晶質構造を有することを確

認した。 
軟磁性裏打ち層に要求される表面平坦性は、

FE-SEM および AFM を用いた表面性状の観

察により評価した。薄膜の堆積に用いた Si 基
板は Ra＝0.16 nm および Ry＝1.6 nm の表面

平坦性に優れた基板である。図①-16 に、

FE-SEM による表面組織像を示す。PLD 法で

作製した薄膜に認められたドロップレットの

ような表面欠陥の存在がなく、表面平坦な緻密

膜であることを確認した。また、AFM による

表面粗さの評価の結果、Raおよび Ryはそれぞ

れ 0.23 nm および 2.4 nm あり、要求値を満た

す高い表面平坦性を有していることが明らか

となった。 

 
図①-15  Fe75B18Si4Nb3薄膜および Si 基板の 

X 線回折図形 

 
図①-16  Fe75B18Si4Nb3非晶質薄膜の表面 

組織像 
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さらに、Si 基板上に成膜した膜厚 200 nm
の Fe 基非晶質薄膜の磁気特性を VSM および

HC メーターを用いて評価した。Bsは VSM よ

り測定した磁化曲線の Msから算出し、媒体の

軟磁性裏打ち層としての適用可能性を判断し

た。図①-17 に試料の面内方向および垂直方向

に磁場を印加したときの M-H 曲線を示す。試

料の垂直方向に磁場を印加した垂直磁化曲線

は、磁場の増大に伴い、磁化は緩やかな曲線

を描いて飽和していくのに対し、面内方向に

磁場を印加した面内磁化曲線は、非常に小さ

な磁場で磁化が飽和値に達する。このことか

ら、作製した薄膜試料が面内磁化膜であることを確認した。M-H 曲線より得られた Ms は

950 emu/cc であり、これより算出した Bsは 1.2 T であった。また、Hcは 65 A/m（0.82 Oe）
であった。PLD 法で作製した薄膜と同等の 1 Oe 以下の小さな保磁力を示し、媒体ノイズを

低減可能な軟磁性裏打ち層として有効であると考えられる。これらの磁気特性評価結果よ

り、MGS 法を用いて作製した Fe 基非晶質薄膜は、本研究開発項目の軟磁性裏打ち層とし

ての磁気特性への要求を達成することを確認した。 
PLD 法を用いた薄膜作製により軟磁性裏打ち層への適用可能性が示唆された Fe 基金属

ガラス薄膜について、量産化に適した MGS 法による成膜を行い、②案の軟磁性裏打ち層と

して要求される特性を評価した。得られた結果を以下にまとめる。 
 
・Si 基板（熱酸化膜 300 nm 付き）上に成膜した膜厚 200 nm の Fe75B18Si4Nb3合金薄

膜は、2.5 インチの基板上に±2.3 %の均一な膜厚であった。XRD により得られた薄

膜が非晶質構造を有することを確認した。 
 
・Fe75B18Si4Nb3非晶質薄膜の表面性状は、ドロップレットのような表面欠陥のない平

坦な緻密膜であった。AFM より測定した Raおよび Ryはそれぞれ 0.23 nm および 2.4 
nm と、高い表面平坦性を有しており、要求値の Ra≦0.5 nm、Ry≦4 nm をいずれも

達成した。 
 
・本 Fe75B18Si4Nb3非晶質薄膜は、要求される Bsの 1.2 T を達成し、Hcが 1 Oe 以下の

優れた軟磁気特性を有する薄膜であることが明らかとなった。 
 
以上のように、MGS 法により作製した Fe 基非晶質薄膜は、②案の軟磁性裏打ち層とし

て適用可能性が示唆された。そこで、媒体創製プロセスで予想される課題について検討を

 
図①-17  Fe75B18Si4Nb3非晶質薄膜の 

M-H 曲線 
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行った。 
 
Feを主成分とする本Fe75B18Si4Nb3非晶質薄膜は、大きな正の磁わいを有しているため、

応力の付加により軟磁気特性が変化する可能性がある。本研究開発項目の媒体創製プロセ

ス②案では、軟磁性裏打ち層上に成膜した非磁性インプリント層に、インプリント加工を

施し微細凹凸パターンを成形する。そのため、インプリント加工後の軟磁性裏打ち層には、

インプリント加工時に金型を押し付ける応力付加のほか、温度変化に伴う薄膜の内部応力

の変化が生じると予想される。これらの応力変化に伴った薄膜内部の歪みによる磁気特性

の変化が懸念されることから、インプリント加工前後での Fe75B18Si4Nb3非晶質薄膜の磁気

特性変化を評価した。 
Si 基板上に膜厚 200 nm の Fe75B18Si4Nb3非晶質薄膜を成膜した試料について、インプリ

ント加工前後の内部応力の変化を曲率測定法により評価した。Fe 基非晶質薄膜は、10-3 Pa
以下の真空雰囲気中にて 60 K/min の昇温速度で 609 K（Pd 基非磁性金属ガラス薄膜のイ

ンプリント加工温度）まで温度を上昇させ、その後徐冷した。このとき試料表面へのレー

ザ照射により曲率変化を測定し、得られた曲率から Si 基板の曲率を差し引いて、薄膜のみ

の曲率を抽出し、内部応力（σ）を求めた。σは下式 25)を用いて算出した。 
 

Rh
hE 1
61

2

f

s

s

s

ν
σ

−
=  ・・・・ 式①-2 

 
ここで、Es、νs、hs、hfおよび（1/R）はそれぞれ基板のヤング率、基板のポアソン比、基板

の厚さ、薄膜の膜厚および曲率である。図①-18 に薄膜の内部応力の熱履歴を示す。また、

得られた内部応力の熱履歴を用いて算出した薄膜の熱膨張係数αは 15.0×10-6 /K であり、

Si 基板（α=3.0×10-6 /K）に比べ 1 桁近く大きな値を示した。インプリント加工前後で薄膜

の内部応力は大きく異なっており、成膜後に圧縮応力 200 MPa であった内部応力が、イン

プリント温度でのアニール後は、200 MPa の

引張応力に変化していることが明らかとなっ

た。アニール前の薄膜は成膜時に高エネルギー

のターゲット粒子が膜内に叩き込まれたこと

により膜が膨張して歪んだため、圧縮応力が残

留したと考えられる。一方、アニール後の薄膜

は、薄膜と基板のαの違い（α film＞α sub.）によ

り引張応力が残留したため、アニール前後で内

部応力が大きく変化したと推察される。さらに、

このような内部応力変化に起因した磁気特性

の変化を評価するため、VSM により M-H 曲

 
図①-18  Fe75B18Si4Nb3非晶質薄膜の内部 

応力の熱履歴 
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線を測定し、マクロな領域でのアニール前後の

磁気特性を比較した。薄膜試料は、Si 基板に

Fe 基非晶質薄膜を膜厚 200 nm で成膜したア

ニール前の試料と、さらに非磁性 Pd 基非磁性

金属ガラス薄膜を膜厚 30 nm 成膜した後、イ

ンプリント条件の 609 K まで加熱し、表面平坦

な金型により 60 MPa で加圧した後の試料を

用いた。図①-19 に両試料の M-H 曲線を示す。

両試料はほぼ同等の M-H 曲線を描き、得られ

た飽和磁化より算出した飽和磁束密度 Bs は両

試料とも 1.2 T であった。また、HC メーター

を用いて測定した Hcも前者が 65 A/m、後者が

55 A/m であり、ほぼ同じ値を示した。このことから、マクロな領域の特性は、インプリン

ト加工による応力変化において磁気特性は変化しないと推測される。しかしながら、実際

のインプリント加工では、ナノレベルの凹凸を有する金型で加圧するため、ミクロな領域

での応力分布は変化する可能性がある。そこで、応力の付加による磁気特性の変化がない

零磁わいの薄膜についても軟磁性裏打ち層として検討することとした。 
従来の非晶質合金は液体急冷材にて Fe、Co、Ni の元素濃度を調整し、Co の 4～6 at.%

を Fe に置換することにより零磁わい組成を得ている 26)。代表的な組成として

(Co0.94Fe0.06)75Si15B1027)や Co61.6Fe4.2Ni4.2Si10B2028)が挙げられるが、Bsはそれぞれ 0.8 T、
0.54 T であり、軟磁性裏打ち層への要求値を下回っている。また、ガラス形成能も低くリ

ボン状試料のみの報告である。一方で、近年 Fe-B-Si-Nb 系金属ガラスに Co を添加した

(Co0.952Fe0.058)70B20Si8Nb2零磁わい金属ガラスにおいては 29)、dcが 1.5 mm のバルク状試

料が作製可能な高いガラス形成能を有すると報告されている。しかしながら、Bs は 0.6 T
と小さく 29)、要求値には達していない。これ

らの零磁わい非晶質合金/金属ガラスはいず

れの組成も 20～30 at.%の多くの半金属元素

を含むため、(Co,Fe)の含有量に依存する Bs

が小さな値となったと推察される。そこで、

軟磁性裏打ち層への要求である 1.2 T 程度の

Bsが得られるよう、従来の零磁わい非晶質合

金である (Co0.94Fe0.06)75Si15B10 よりも半金

属元素を減らした(Co,Fe)-B-Si 系合金につい

て、液体急冷リボン材を用いて構造、熱的お

よび磁気特性を調査し、合金組成の検討を行

った。図①-20 に評価した組成をマップで示

 
図①-19  Fe75B18Si4Nb3非晶質薄膜の(a)アニ 

ール前, (b)アニール後の M-H 曲線 

 
図①-20  (Co1-x,Fex)-B-Si (x=0.055～0.070) 

の評価組成マップ 
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す。Co と Fe の比率は Co を 5.5～7.0 %の Fe
で置換したときについて調査した。得られた

リボン材は、XRD によりいずれも非晶質構造

を有することを確認した。図①-21 に(Co,Fe)
含有量が最も多い (Co1-xFex)85B15（x=0.060, 
0.065, 0.070）リボン材の X 線回折図形を示す。

また、リボン材より得られた DSC 曲線を図①

-22 に示す。ガラス遷移現象は示さないが、非

晶質相の結晶化による発熱を確認した。さら

に、VSM により評価した(Co,Fe)含有量と Bs

の関係を図①-23 に示す。両者は直線関係にあ

り、(Co,Fe)含有量の最も多い 85 at.%の組成

では、1.3 T の Bsが得られた。従って、(Co,Fe)85B15非晶質合金を軟磁性裏打ち層へ用いれ

ば Bsの要求を達成すると考えられる。そこで、(Co1-xFex)85B15（x=0.060, 0.065, 0.070）リ

ボン材について磁わいの評価を行い、最も零に近い組成を調査した。 

 

リボン材の磁わいの評価には、キャパシタンス法、歪ゲージ法など種々の方法があるが、

いずれの測定方法においても測定限界が 0.5×10-6程度であり、零磁わい近傍の磁わいを正

確に評価することができない。そのため、キャパシタンス法による定量的な評価と共に、

張力印加法を用いた定性的な評価を行った。磁わいは磁化によって磁性体が歪む現象であ

 
図①-21  (Co1-x,Fex)85B15 (x=0.060, 0.065, 

0.070) 液体急冷リボン材の 
X 線回折図形 

 
図①-22  (Co1-x,Fex)85B15 (x=0.060, 0.065, 

0.070) 液体急冷リボン材の 

 
図①-23  (Co,Fe)含有量と Bsの関係 
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り、逆に応力を付加し磁性体を歪ませたときは、磁性体の自発磁化が応力の方向あるいは

直交する方向に向き易くなる。この現象を利用した張力印加法による磁わいの評価では、

磁性体に張力を印加しながら直流 B-H 曲線を測定することにより、磁わいの正、零、負の

符号を判断し、定性的な比較を行うことが可能である。磁場方向と平行に張力を印加した

場合、磁わいが正のときは、磁化が容易になり、小さな磁場で磁化が飽和値に達するため、

張力の増加に伴い微小磁場における磁化は増加する。一方、磁わいが負のときは、磁化が

困難になり、磁場の増加に伴い徐々に飽和値に近づいていくため、張力の増加に伴い微小

磁場における磁化は低下する。図①-24 に

(Co1-xFex)85B15（x=0.060, 0.065, 0.070）リ

ボン材の磁場（H）が 10 A/m における張力

による磁束密度の変化を示す。図中の縦軸は

無張力下における磁束密度で規格化して示

している。いずれの組成においても、磁束密

度の変化率は 1 近傍であり、張力印加による

磁気特性の変化は非常に小さく、零磁わい近

傍組成であるといえる。X=0.060 である

(Co0.940Fe0.060)85B15は張力の印加に伴い磁化

が若干低下しており、負の磁わいを示してい

る。一方、x=0.065 である(Co0.935Fe0.065)85B15

リボン材は磁気特性にほとんど変化が見られないことから、磁わいが零に近いといえる。

さらにFe量を増加したX=0.070の(Co0.930Fe0.070)85B15では張力による磁化の増加がみられ

正の磁わいを示した。このことから、x=0.065 である(Co0.935Fe0.065)85B15が最も零磁わい近

傍の組成であることが明らかとなた。これらの試料の飽和磁わい（λs）は、キャパシタンス

法の測定限界以下であり定量を行うことはできなかったものの、±0.5×10-6 以下の非常に

小さな値である考えられる。 
以上の液体急冷材リボン材を用いた飽和磁束密度および磁わいの評価より、

(Co0.935Fe0.065)85B15が最も零磁わい近傍の組成であり、1.3 T の要求を満たす大きな Bsが得

られることを確認した。従って、(Co0.935Fe0.065)85B15の薄膜化を行い、薄膜形状での要求さ

れる特性の評価を行った。 
目標組成を Co79.5Fe5.5B15とした薄膜の作製は、MGS 法（DC-100 W のスパッタ装置）

を用いて、同組成のターゲットから HDD 媒体用 2.5 インチ Si 基板（熱酸化膜 300 nm 付

き）上に成膜した。目標膜厚を 100 nm としたところ、2.5 インチの基板における膜厚は 94
～99 nm であり、±2.6 %の均一な薄膜が得られた。ICP 分析で得られた薄膜の組成は

Co80Fe5B15であり、ほぼ目標組成通りの薄膜が得られた。図①-25 に XRD により評価した

Co-Fe-B 系薄膜および Si 基板の X 線回折図形を示す。薄膜の X 線回折図形は、Si 基板か

らの反射のほかに結晶相からのブラッグピークは認められず、2θが 40～50 °付近にハロ

 
図①-24  (Co1-x,Fex)85B15 (x=0.060, 0.065, 

0.070) リボン材の張力による 
磁束密度の変化率 (H=10 A/m) 
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ーパターンのみを示したことから、XRD から

は非晶質構造を有することを確認した。図①

-26 には TEM を用いて観察した薄膜の断面

高分解能 TEM 組織を示す。XRD による X 線

回折図形はハローパターンのみを示したが、

断面高分解能 TEM 組織においてはナノ結晶

の分散が確認された。従って、作製した薄膜

はナノ結晶分散型非晶質合金薄膜であること

が明らかとなった。 
軟磁性裏打ち層に要求される表面平坦性を

FE-SEM および AFM を用いて評価した。図

①-27 に、FE-SEM による表面組織像を示す。

上記の Fe-B-Si-Nb 系非晶質薄膜と同様に、

ドロップレットのような表面欠陥が存在しな

い表面平坦な緻密が得られたことを確認した。

また、AFM により測定した Co-Fe-B 系ナノ

結晶分散型非晶質合金薄膜の Raおよび Ryは

それぞれ 0.21 nm および 2.2 nm あり、表面

平坦性の要求値を達成した。 
さらに、VSM および HC メーターを用い

て磁気特性を評価し、媒体の軟磁性裏打ち層

としての適用可能性を判断した。図①-28 に

VSM を用いて測定した試料面内方向および

垂直方向の M-H 曲線を示す。試料の面内方

向に磁場を印加した面内磁化曲線は、非常に

 
図①-27  Co80Fe5B15ナノ結晶分散型非晶質 

合金薄膜の表面組織像 

 
図①-25  Co80Fe5B15薄膜および Si 基板の 

X 線回折図形  
図①-26  Co80Fe5B15薄膜の断面高分解能 

TEM 組織 

 
図①-28  Co80Fe5B15ナノ結晶分散型非晶質 

合金薄膜の M-H 曲線 
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小さな磁場で磁化が飽和値に達しており、作製した薄膜試料が面内磁化膜であることを確

認した。M-H 曲線より得られた Msは 1070 emu/cc であり、これより算出した Bsは 1.3 T
であり、液体急冷材と同等の大きな Bsを示した。また、Hcは 56 A/m（0.70 Oe）であり、

Fe 基非晶質薄膜と同様に媒体ノイズを低減可能な軟磁性裏打ち層として有効な薄膜が得ら

れた。これらの磁気特性評価結果より、MGS 法を用いて作製した Co85Fe5B15ナノ結晶分散

型非晶質合金薄膜は、本研究開発項目の軟磁性裏打ち層としての磁気特性への要求を達成

することを確認した。さらに、Co85Fe5B15 ナノ結晶分散型非晶質合金薄膜のλs を光梃子法

を用いて評価した結果、光梃子法の測定限界 3×10-7以下であり定量を行うことはできなか

ったが、零に近い非常に小さな値であると推察される。 
応力付加による磁気特性の変化がない零磁わいの薄膜作製を目的に、液体急冷材を用い

た零磁わい組成の検討を行い、MGS 法による薄膜化と共に、②案の軟磁性裏打ち層として

要求される特性を評価した。得られた結果を以下にまとめる。 
 
 ・(Co,Fe)-B-Si 系合金の液体急冷リボン材を作製し Bs を評価した結果、(Co,Fe)85B15

（x=0.060, 0.065, 0.070）で Bs要求値を満たす 1.3 T が得られた。また、張力印加法

による磁わいの定性的評価より、最も零に近い磁わいを有すると判断した

(Co0.935Fe0.065)85B15を薄膜の目標組成として選定した。 
 
・Si 基板（熱酸化膜 300 nm 付き）上に成膜した膜厚 100 nm の Co80Fe5B15合金薄膜

は、2.5 インチの基板上に±2.6 %の均一な膜厚であった。TEM による構造特性評価

より、ナノ結晶分散型非晶質合金薄膜であることを確認した。 
 
・Co80Fe5B15 ナノ結晶分散型非晶質合金薄膜の表面性状は、ドロップレットのような

表面欠陥のない平坦な緻密膜であった。AFM より測定した Raおよび Ryはそれぞれ

0.21 nm および 2.2 nm と、高い表面平坦性を有しており、要求値の Ra≦0.5 nm、

Ry≦4 nm をいずれも達成した。 
 
・本 Co80Fe5B15ナノ結晶分散型非晶質合金薄膜は、Bs要求値を達成し、Hcが 1 Oe 以

下の優れた軟磁気特性を有する薄膜であることが明らかとなった。また、λsは光梃子

法の測定限界 3×10-7以下であり、零近傍であることを確認した。 
 
以上のように、MGS 法により作製した零磁わい Co85Fe5B15ナノ結晶分散型非晶質合金薄

膜は、②案の軟磁性裏打ち層として適用可能性が示唆された。そこで、媒体成立評価試料

の軟磁性裏打ち層には、磁わいの影響を受けないよう、本零磁わい Co85Fe5B15 ナノ結晶分

散型非晶質合金薄膜を採用することとした。 
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Ⅶ．ＭＧＳスパッタ成膜装置による硬磁性薄膜の成膜 
1977 年、東北大学岩崎らにより高密度情報磁気記録技術である垂直磁気記録方式が提案

されて以来 30)、媒体の記録層を担う硬磁性薄膜については Co-Cr-Pt 系合金薄膜 31,32)をはじ

め、Fe-Pt 系合金薄膜 33)や Co/Pd,Pt 多層膜 34,35)など様々な薄膜の作製方法および特性に関

する報告がなされている。従って、本研究開発項目の硬磁性薄膜は、従来の報告を基に、

硬磁性記録層としての目標（Hk≦10.0 kOe、Ms≒500 emu/cc）を満たす薄膜の作製を行い、

一様なベタ膜での特性を確認すると共に、微細ドット形状での特性を評価する必要がある。 
硬磁性記録層の目標 Hkは 10 kOe 以下であり、この値はヘッドから媒体に印加される磁

界による信号記録および消去が可能な上限値として設定されている。しかしながら、Hk が

小さすぎると熱的に不安定になり、記録磁化の消失や S/N 比の低下がみられる。従って、

Hkは 10 kOe を上限とし、熱的安定性の確保が可能である適切な値を選定しなければなら

ない。熱的に安定な条件は、磁気異方性エネルギー、磁気記録ドットの体積、ボルツマン

定数および温度を Ku、V、kb、T とすると、下式で表される 36)。 
 
 ( ) TkVMHTkVK bskbu 21= ≧60 ・・・・ 式①-3 

 
従って、Msを固定値とした場合、作製する磁気記録ドットの体積(寸法)に伴い、最適な Hk

への調整が必要となる。このことから、硬磁性記録層を担う硬磁性薄膜は、異なるドット

寸法においても対応可能なよう、Hkの調整が比較的容易な薄膜を選定することとした。 
1980 年代に Carcia らにより報告された Co/Pt および Co/Pd 多層膜は、Co や Pd の純金

属ターゲットを用いてそれらの積層により作製される。Carcia らによると、Hk、Ms、Hc

などの薄膜の磁気特性は、Co や Pt あるいは Pd 層の膜厚調整や成膜ガス圧力およびガス種

の調整により制御可能である 34,35,37)。両多層膜の磁気特性を比較すると、Co/Pt 多層膜の

Hkが～3 kOeと若干小さいのに対し、Co/Pd多層膜では～十数 kOeのHkが得られており、

本研究開発項目の硬磁性記録層として適用可能性がある。これらのことから、Co/Pd 多層膜

を選定し、要求される特性の確認および膜構造と Hkの関係について評価した。 
平成 19 年度は株式会社フルヤ金属所有の MGS 法によるスパッタ装置（アルバック株式

会社製、型番：BC4341）で作製した Co/Pd 積層膜を用いて、目標となる磁気特性 Hk、Ms

の測定および構造特性の評価を行った。装置は、ターゲットと基板間距離が 150 mm であ

り、ターゲットは基板に対して斜め 45°に傾いて設置された斜入射型成膜装置である。

Co/Pd 積層膜は、Co および Pd の 2 インチターゲットを用いて、Si 基板（熱酸化膜 300 nm
付き）上に、下地層として Pd を 5.0 nm 成膜後、Co 0.3 nm および Pd 1.0 nm を交互に各

10 層成膜した（Si sub.//Pd(5.0 nm)/[Co(0.3 m)/Pd(1.0 nm)]×10）。図①-29 に VSM を用い

て測定した試料垂直方向および面内方向の M-H 曲線を示す。試料の面内方向に磁場を印加

した面内磁化曲線は、磁場の増大に伴い、磁化は緩やかな曲線を描いて飽和していくのに

対し、垂直方向に磁場を印加した垂直磁化曲線は、非常に小さな磁場で磁化が飽和値に達
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する。このことから、作製した Co/Pd 積層膜が垂直磁化膜であることを確認した。面内磁

化曲線の M-H 曲線より得られた Hkおよび Msはそれぞれ 10.0 kOe および 520 emu/cc で
あり、軟磁性裏打ち層への要求値 Hk≦10.0 
kOe および Ms≒500 emu/cc を達成すること

を確認した。 
次に、Co/Pd 積層膜の微細構造を TEM に

より評価した。図①-30 に示すように、薄膜

の断面高分解能TEM組織にCoとPdの積層

構造は認められず、膜面方向に合金膜のよう

に成長した柱状組織を確認した。また、制限

視野回折を用いて結晶構造を調査した結果

を図①-31 に示す。薄膜は fcc 相と hcp 相の

混在した構造を有し、ナノビーム回折を行っ

た結果、7～8 割が fcc 相であることを確認し

た。また、図①-32 に示す双晶欠陥など、多

くの積層欠陥が観られた。作製した Co/Pd 積 

 
図①-29  Co/Pd 積層膜の M-H 曲線 

(Si sub.//Pd(5.0 nm)/ 
[Co(0.3 nm)/Pd(1.0 nm)]×10) 

 
図①-30  Co/Pd 積層膜の断面高分解能 TEM 

組織 
 

 
図①-31  Co/Pd 積層膜の制限視野回折図形 

 
図①-32  Co/Pd 積層膜に観られる双晶欠陥 
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層膜の Co の膜厚目標は 0.3 nm で Co の原子直径 0.25 nm を僅かに上回ることから、原子

が 1 個あるいは 2 個積まれた部分が混在したことにより Pd 層中に Co 原子が混ざり、合金

膜のような組織を示したと推察される。そこで、得られた薄膜が合金膜なのか周期性を有

する積層構造かを判断するために、CoPd 合金膜および Co/Pd 多層膜の論文値と比較し評価

した。図①-33 に CoPd 合金膜の Pd 含有量に対する異方性磁界 38)、図①-34 に Co/Pd 多層

膜の Co 膜厚に対する異方性磁界 39)を示す。また、作製した薄膜より得られたデータを各グ

ラフに黒丸でプロットした。合金膜の異方性磁界は最大でも 8 kOe 程度であり、作製した

薄膜で得られた 10 kOe には達していない。一方、Co/Pd 多層膜の論文値は、Co 膜厚が 0.34 
nm のとき 10 kOe の異方性磁界が得られており、実験値に近い特性を示している。この Co
膜厚のずれは、Co/Pd 界面のミキシングにより生じたと考えられる。このことから、作製し

た薄膜は界面が僅かにミキシングした積層構造を有しており、界面での格子ミスフィット

による歪みが磁気異方性を誘導し、大きな垂直磁気異方性が得られたものと推察される。 

株式会社フルヤ金属所有の MGS 法による斜入射型スパッタ装置（アルバック株式会社製、

型番：BC4341）を用いて成膜した Co/Pd 積層膜の特性評価により、硬磁性記録層への Co/Pd
積層膜の適用可否を判断した。得られた結果を以下にまとめる。 
 
・Si 基板（熱酸化膜 300 nm 付き）上に、下地層として Pd を 5.0 nm 成膜後、Co 0.3 nm

および Pd 1.0 nm を交互に各 10 層成膜した。理想的な人工格子ではなく、Co/Pd 界

面がミキシングした積層膜であると推察された。 
 
・本 Co/Pd 積層膜の Hkおよび Msは、それぞれ 10.0 kOe および 520 emu/cc であり、

硬磁性層の中間目標値である Hkおよび Msをいずれも達成した。 
 

 

図①-34  Co/Pd 多層膜の Co 膜厚に対する 
Hk 39) 

 

 

図①-33  Co/Pd 合金膜の Pd 含有量に対する 
Hk 38) 
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以上のように、MGS 法により作製した Co/Pd 積層膜は、硬磁性記録層として適用可能性

が示唆された。そこで、平成 20 年度は、導入した平行平板型の MGS 法によるスパッタ装

置を用いて Co/Pd 積層膜を作製し、本研究開発項目の硬磁性記録層としての適用の可否を

検討した。 
Co/Pd積層膜の構造は上述と同様、Si基板（熱

酸化膜 300 nm 付き）上に下地層として Pd を

1.0 nm 成膜後、Co 0.3 nm および Pd 1.0 nm を

交互に各 10 層成膜した（Si sub.//Pd(1.0 
nm)/[Co(0.3 m)/Pd(1.0 nm)]×10）とし、Ⅴ項で

述べた平行平板型スパッタ装置を用いて成膜

した。成膜された Co/Pd 積層膜の全膜厚は 17
～18 nm であり、設定値（約 14 nm）よりも僅

かに厚く成膜されたものの、厚さ分布が±2.9 %
の均一な薄膜が 2.5 インチの基板全面に得られ

た。図①-35 に VSM を用いて測定した試料垂

直方向および面内方向の M-H 曲線を示す。試

料の垂直方向に磁場を印加した垂直磁化曲線

は、極めて小さい磁場で磁化が飽和値に達して

おり、作製した薄膜試料が垂直磁化膜であることを確認した。緩やかな曲線を描いて飽和

値に達した面内磁化曲線のM-H曲線より得られたHkおよびMsはそれぞれ 7.2 kOeおよび

540 emu/cc であり、上記の株式会社フルヤ金属所有の MGS 法による斜入射型スパッタ装

置で作製した Co/Pd 積層膜と若干異なる特性を示すものの、硬磁性記録層の中間目標値 Hk

≦10.0 kOe および Ms≒500 emu/cc を達成することを確認した。 
また、Co/Pd 積層膜は下地に用いる基板により磁気特性が異なるとの報告 39)がなされて

いる。このことから、本研究開発項目において硬磁性記録層の下地となる非磁性金属ガラ

ス薄膜上への成膜し磁気特性を評価した。非磁性金属ガラス薄膜は、①-1 節Ⅳ項で述べた

PLD 法で成膜した Pd 基金属ガラス薄膜を用いた。Pd 基金属ガラス薄膜表面には、部分的

に球状のドロップレットの付着が確認されていることから、球状の凹凸のある下地に成膜

されたときの磁気特性と共に、予め平坦金型によるインプリント加工でドロップレットを

押し潰し、平坦化させた Pd 基金属ガラス薄膜上への成膜も行い、平坦 Pd 基金属ガラス薄

膜上での磁気特性も比較評価した。図①-36 に球状の凹凸のある Pd 基系金属ガラス薄膜上

に成膜した Co/Pd 積層膜の M-H 曲線を示す。Si 基板上へ成膜したときと同様、垂直磁化

曲線は非常に小さな磁場で磁化が飽和値に達しており、作製した薄膜試料が垂直磁化膜で

あることを確認した。しかしながら、M-H 曲線より算出した Hkおよび Msはそれぞれ 5.3 
kOe および 540 emu/cc であり、Hkの減少がみられた。この Hkの減少は、球状のドロップ

レット上での垂直磁化成分の分散によるものと推察される。従って、媒体成立性評価に用

 
図①-35  Co/Pd 積層膜の M-H 曲線 

    (Si sub.//Pd(1.0 nm)/ 
           [Co(0.3 nm)/Pd(1.0 nm)]×10) 
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いる試料では、記録層の下地となるインプリン

ト加工後の微細凹凸パターンが、テーブルマウ

ンテン型ドットあるいは底部フラットなホー

ルである必要性が確認された。一方、表面を平

坦化させたPd基金属ガラス薄膜上に成膜した

Co/Pd 積層膜の M-H 曲線を図①-37 に示す。

垂直磁化膜であることを確認すると共に、

M-H 曲線より算出した Hkおよび Msはそれぞ

れ 7.3 kOe および 530 emu/cc であり、Si 基板

上に成膜した Co/Pd 積層膜と同等の特性を示

すことから、金属ガラス薄膜を下地に用いたと

きの磁気特性変化はないことが明らかとなっ

た。 
以上のように、作製した Co/Pd 積層膜にお

いて硬磁性記録層への適用可能性が示唆され

たが、上記の特性はいずれもベタ膜での評価結

果である。実際の媒体創製においては、インプ

リント加工により微細凹凸パターンを成形し

たPd基金属ガラス薄膜に成膜し孤立した磁気

記録ドットを形成するため、寸法効果に伴う反

磁界の影響によりドット形状での Co/Pd 積層

膜のHkはベタ膜での値と異なる可能性がある。

そこで、媒体成立性評価試料作製では、Co/Pd
積層膜の Hkを各凹凸パターン寸法に応じて調

整して成膜できるように、Co/Pd 積層膜の膜構

造と異方性磁界の関係を調査した。 
図①-38、①-39 および①-40 に Co 膜厚（tCo）、Pd 膜厚（tPd）、Co/Pd 積層数（N）と異

方性磁界（Hk）の関係をそれぞれ示す。Hkと tCoの関係は、Si 基板上に下地の Pd を 1 nm
成膜した後、0.30～0.50 nm の Co と 1.0 nm の Pd を交互に各 7 層積層させた薄膜試料を

用いて評価した。図①-38 に示すように Hk は tCo に反比例し、tCo が小さいほど大きな Hk

が得られることを確認した。このグラフを用いれば、媒体成立性評価結果からのフィード

バックにより、新たに要求される Hk への調整は、tCo の変更により可能であることが明ら

かとなった。一方、tCoを 0.40 nm で固定したときの Hkと tPdの関係は図①-39 に示すよう

に比例関係にあり、tPdが大きいほど大きな Hkが得られることを確認した。さらに、Co/Pd
積層数（N）と異方性磁界の関係は、tCoおよび tPdをそれぞれ 0.4 nm および 1.0 nm とし

て作製した試料を用いて評価した。図①-40 に示すように Hkは N に依存することなく一定

 
図①-36  球状凹凸のある Pd-Cu-Ni-P 系金属 

ガラス薄膜上に成膜した Co/Pd 積層 
膜の M-H 曲線 

 
図①-37  表面平坦化した Pd-Cu-Ni-P 系金属 

ガラス薄膜上に成膜したCo/Pd積層 
膜の M-H 曲線 
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の値を示した。このことから、磁気記録ドッ

トの厚みは Hkへの影響がなく、非磁性金属ガ

ラス薄膜の凹凸パターン深さにより調整可能

であると推察される。 
硬磁性記録層への Co/Pd 積層膜の適用を目

的に、MGS 法による平行平板型スパッタ装置

（平成 20 年度導入）を用いて成膜した Co/Pd
積層膜の磁気特性を評価した。得られた結果

を以下にまとめる。 
 
 
 
 

・Si 基板（熱酸化膜 300 nm 付き）上に、下地層として Pd を 1.0 nm 成膜後、Co 0.3 nm
および Pd 1.0 nm を交互に各 10 層成膜した Co/Pd 積層膜は、2.5 インチの基板に±

2.9 %の均一な膜厚が得られた。Hkおよび Msはそれぞれ 7.2 kOe および 540 emu/cc
であり、硬磁性記録層の中間目標値 Hk≦10.0 kOe および Ms≒500 emu/cc を達成し

た。 
 
・ドロップレットによる球状凹凸のある Pd 基金属ガラス薄膜上に成膜した Co/Pd 積層

膜の Hkおよび Msはそれぞれ 5.3 kOe および 540 emu/cc であり、Hkの減少が認め

られた。下地層の凹凸パターンはテーブルマウンテン型ドットあるいは底部フラット

なホールの必要性が示唆された。 

 
図①-38  Co/Pd 積層膜の Co 膜厚 tCo と Hk 

の関係 

 
図①-39  Co/Pd 積層膜の Pd 膜厚 tPdと Hk 

の関係 

 
図①-40  Co/Pd 積層膜の Co/Pd 積層回数 N 

と Hkの関係 
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・表面を平坦化させた Pd 基金属ガラス薄膜上に成膜した Co/Pd 積層膜の Hk および

Msはそれぞれ 7.3 kOe および 530 emu/cc であり、下地層の違いによる磁気特性の変

化がないことを確認した。 
 
・tCo、tPdおよび N と Hkの関係を調査した結果、Hkは tCo、tPdに対してそれぞれ反比例、

比例の関係にあることから、Hkの調整は、tCo、tPdの変更により可能であることが明ら

かとなった。また、Hk は N に依存しないことから、磁気記録ドットの厚みによる Hk

の変化はないと推察された。 
 
以上のように、Co/Pd 積層膜は硬磁性記録層として適用できることが確認された。このこ

とから、媒体成立性評価結果からフィードバックにより各凹凸パターン寸法で要求される

Hkへの調整を行なう。今後も継続して Co/Pd 積層膜を媒体成立性評価試料用の硬磁性記録

層として採用することとした。 
 
Ⅷ．複合積層膜 
平成 20 年度は、媒体としての成立性を評価するため、これまでに検討してきた各薄膜を

積層した複合積層膜を作製した。図①-41 に複合積層膜の作製工程をチャートで示す。軟磁

性裏打ち層としては、インプリント加工前後での薄膜の内部応力変化により磁気特性が変

化しないように、磁わいによる影響のない零磁わいの CoFeB 系軟磁性ナノ結晶分散型非晶

質合金薄膜を採用した。具体的には、平成 20 年度に導入した MGS 法によるスパッタ装置

を用いて、Si 基板上に膜厚 100 nm の Co80Fe5B15軟磁性ナノ結晶分散型非晶質薄膜を成膜

した。軟磁性裏打ち層上に成膜しインプリント加工を施す非磁性金属ガラスインプリント

層は、平成 19 年度に導入した PLD 法による組成探査用スパッタ成膜装置を用いて

Pd46Cu33Ni7P14金属ガラス薄膜を膜厚 20 nm 成膜した。非磁性金属ガラスインプリント層

の作製については、量産化に適した MGS 法での成膜も実施しており、①-2-2 節Ⅶ項で特性

評価結果を述べる。さらに、この非磁性金属ガラスインプリント層に目標とする記録密度

に対応した直径のホール/ドット金型を用いてインプリント加工を施し、ドット/ホール型の

パターン形状を作製した。インプリント加工工程に関しては、①-2-2 節Ⅲ項およびⅣ項で

詳細を述べる。インプリント加工後は、MGS 装置を用いて硬磁性記録層の Co/Pd 積層膜を

成膜し、仕上げ加工として、媒体表面の余分な硬磁性 Co/Pd 積層膜を表面研磨で取り除き、

硬磁性記録層の磁性ドットの孤立化と共に表面平坦化を行い、媒体成立性評価試料とした。

作製した複合積層膜の特性評価結果については、①-2-2 節のⅤ項、Ⅶ項およびⅧ項で述べ

る。 
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Ⅸ．課題と今後の方向 
中間目標である平方インチ当り 600 ギガビットの記録密度を達成するために想定された

媒体創製プロセスについて、各層に適用可能と考えられる合金の薄膜化、構造および特性

の評価を行うと共に、これら薄膜を積層させた複合積層膜を作製した。表①-3 に各層への

要求特性、薄膜の成膜方法、特性、中間目標値および自主目標値の達成状況を示す。 
 

表①-3 各層への要求特性、薄膜の成膜方法、特性および要求達成状況 
各プロセスの構成層 要求特性 成膜方法 薄膜の特性 達成状況 

Bs≒1.2 T Bs＝1.2 T 自主目標値達成 
軟磁性裏打ち層 

ガラス遷移現象 有 
PLD 

ガラス遷移現象 有 自主目標値達成 
Hk≦10 kOe Hk～10 kOe(ベタ膜) 中間目標値達成 

① 
案 

硬磁性記録層 
Ms≒500 emu/cc 

MGS 
Ms≒500 emu/cc 中間目標値達成 

Bs≒1.2 T Bs＝1.2 T 自主目標値達成 
軟磁性裏打ち層 Ra≦0.5 nm 

Ry≦4.0 nm 
MGS Ra≒0.22 nm 

Ry≦2.3 nm 自主目標値達成 

非磁性インプリント層 ガラス遷移現象 有 PLD ガラス遷移現象 有 自主目標値達成 
Hk≦10 kOe Hk～10 kOe(ベタ膜) 中間目標値達成 

② 
案 

硬磁性記録層 
Ms≒500 emu/cc 

MGS 
Ms≒500 emu/cc 中間目標値達成 

 
いずれの薄膜も要求される特性を達成し媒体への適用可能性が示唆された。複合積層膜

は、各薄膜を積層させた状態での各々の特性や相互作用を把握し、総合的な媒体設計を行

うための媒体成立性評価試料とした。今後は、媒体成立性評価結果のフィードバックを基

に、各薄膜について微調整を行う必要がある。以下に今後の課題をまとめる。 
 

 
図①-41  複合積層膜の作製工程 
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・軟磁性裏打ち層：飽和磁束密度に合わせた膜厚調整 
・非磁性インプリント層：量産化に適した MGS 法による非磁性金属ガラス薄膜の成膜 
・硬磁性記録層：ドット分割された硬磁性 Co/Pd 積層膜の Hk測定 

凹凸パターン寸法に応じた Hkへの膜構造調整 
・積層複合膜：媒体成立性評価用積層複合膜の試作継続 
 
以上のように、各層の相互作用を考慮した膜厚調整、硬磁性記録層の Hk調整を行い、中

間目標である平方インチ当り 600 ギガビットの記録密度の達成を目指す。 
 

①-2 金属ガラスによる超微細パターン形成技術の開発 
はじめに 
本研究開発項目では、平成 21 年度に平方インチ当り 600 ギガビットの記録密度を達成

できる超微細パターン金型の形成技術開発を目標としている。試作した平方インチ当り 600 
ギガビットの記録密度の超微細パターン金型を用いて、硬磁性複合化金属ガラスにインプ

リント加工することで HDD 用磁気記録媒体を創成することを目標としている。当該目標を

達成するため、①-2-1 節では目標記録密度を有する金型の創製を実施した結果を、①-2-2
節では超微細パターン金型を用いてインプリント加工により超微細磁気ドットを有する硬

磁性複合化金属ガラスを創製した結果をそれぞれ述べる。①-2-1 節の「インプリント用金

型創製技術の開発」ではⅠ～Ⅺ項に渡り、金型加工装置および評価装置の詳細、金型材料

の選定、および直接除去造型加工およびデポジションマスクとドライエッチングを組み合

わせた加工による金型試作結果を述べる。また、①-2-2 節の「インプリントによるナノパ

ターン形成技術の開発」ではⅠ～Ⅻ項に渡り、金属ガラスの粘性流動挙動概要、インプリ

ント加工装置の詳細、インプリント加工により得た超微細パターンの形状評価結果および

HDD 用磁気記録媒体試作と評価結果について述べる。 

これらの結果から、超微細パターンを形成した硬磁性複合化金属ガラスの HDD 用磁気記

録媒体としての成立可能性についてまとめる。 
 
①-2-1 インプリント用金型創製技術の開発 
Ⅰ．はじめに 
金属ガラスは過冷却液体領域で理想ニュートン粘性として振舞い、低応力で大きな均一

変形が得られる 4)。このため、粘性流動を活用した鍛造成形により構造用精密マイクロ部品

の作製が報告 40)されており、金属ガラスの微細成形性が注目されている。微細パターンの

被転写材として金属ガラスは好適であるが、そのパターン創製の基となる金型は主に Si が
用いられてきた。しかしながら、一般の熱インプリント加工では、素材自体が微細加工性

に優れ、高アスペクト比パターンが得られる Si、SiC、石英ガラスあるいは Ni 電鋳モール

ドや Ta モールド等が金型として用いられる 41)。これらの金型の微細パターンは等倍マスク
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パターンを形成する高解像度電子ビーム描画露光とエッチング技術が組み合わされ、50 nm 
以下の極微細パターンが創製されている。本研究開発項目では、金属ガラスの微細成形性

を活用した HDD 用高密度磁気記録媒体の成立性を早急に検証する観点から、金型の微細パ

ターン形成は集束イオンビームを用いた直接除去加工から着手した。また、さらなるパタ

ーン微細化とパターン形状改善を考慮し、デポジションマスクとドライエッチングを組み

合わせた造型を試みた。本節①-2-1「インプリント用金型創製技術の開発」では、①-1 節で

述べた金属ガラス薄膜の微細転写性を活かしてインプリント加工を実施するための超高密

度パターンを有する金型の創製技術開発について述べる。Ⅱ項では直接描画造型に用いる

ため導入した集束イオンビーム装置の概要、ⅢおよびⅣでは造型されたパターンを評価す

るために導入した電解放射型走査電子顕微鏡および原子間力顕微鏡について述べる。また、

Ⅴ項では金属ガラスのインプリント加工に適した金型材料の選定結果を、Ⅵ項では FIB 直

接描画で作製した金型の評価結果を述べる。さらに、Ⅶ項ではパターン微細化とパターン

形状改善を目的に導入したドライエッチング装置について、Ⅷ項およびⅨ項では FIB デポ

ジションによるマスク造型とパターン造型の結果を、Ⅹ項では金型材料の再検討結果をそ

れぞれ述べる。以上の検討から、平方インチ当り 600 ギガビットの記録密度を金属ガラス

薄膜にインプリント加工できる金型の創製を目指す。 
 
Ⅱ．集束イオンビーム加工装置 

 金属ガラスの微細成形加工特性を活用したインプリント加工に用いる極微細パターン金

型創製のため、平成 19 年度に集束イオンビーム（FIB；Focused Ion Beam）装置（セイコ

ーインスツル社製 SIM3050SE／FIB－SEM 複合装置）42）を導入した。本項では、導入し

た FIB 装置の詳細を述べる。図①-42 に本装置の外観を、図①-43 に主な性能仕様を示す。

微細加工用の FIB 装置では、イオン質量の大きなガリウム(Ga)イオンビームが用いられて

いる。集束されたイオンビームを試料表面に当て、原子をはじき飛ばすこと（スパッタリ

ング現象）によって試料を削ることができる。イオンビームの径を数 100 nm から数 nm
まで集束することができるので、ナノ加工が可能である。本研究開発項目では通常の微細

加工とは異なり、特に FIB 加工での限界ともいえる極微細パターン金型を創製するため、

最小イオンビーム径が 5 nm(30 kV)以下に集束できる

とともに、材料表面に微細パターンをスパッタによる

直接除去加工造型加工、あるいはデポジションによる

エッチングマスク形成に適したカーボン、プラチナを

含むガス銃が装備されていることを要求仕様とした。

さらに、イオンビームのスキャンを一般の微細加工に

用いる縦一方向走査（ラインスキャン）のみならず、

円弧やスパイラル曲線等の予め設定した任意方向走査

（ベクタースキャン）が可能な機能を備えていること 
 

図①-42 FIB（SMI-3050)装置外観 
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とした。また、ナノサイズで加工した金型表面が、どの位置に三次元加工・形成されてい

るかを「その場検証」できる SEM 観察機能も具備させることとした。これらの要求仕様を

基に性能比較した結果、セイコーインスツル社製の SIM3050SE が要求仕様に合致してい

たため選定・導入した。 
選定した装置は、電子ビームによるスパッタエッチング機能および、イオンビームによ

る走査イオン顕微鏡機能、イオンビーム照射によるイオン注入（図①-44）、スパッタエッチ

ング機能（図①-45）および、原料ガス吹き付けとイオンビーム照射によるデポジション機

能（図①-46）により、50 ｍｍ試料上任意の場所の微小断面加工・観察を行う事ができる。

本装置の主な性能・構成を表①-4 に示す。 

 
 

 
 
 
 

 
図①-43  FIB の主仕様  

図①-44 FIB のイオン注入 

 

図①-45 スパッタリング直接除去加工 

 
図①-46 FIB デポジション法 
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表①-4 FIB 装置の構成および主な性能仕様 
高性能集束イオンビーム光学系および制御系 
高性能電子ビーム光学系および制御系 
検出器 SEM 鏡筒内蔵型二次電子検出器 
    高真空試料室取付型二次電子検出器 
        CCD カラーカメラ、IR－CCD カメラ 
ガス銃 
高真空試料室 
予備試料室（試料搬送装置） 
50 ｍｍ試料対応試料ステージ（50 × 50 ｍｍ試料ホルダ） 
真空排気装置 

構成 

コンピュータシステム 

二次電子像分解能 4 nm（イオンビーム/電子ビーム交差点） 
最大プローブ電流密度 30 A/cm２以上(最大プローブ電流：20 nA) 

観察視野 0.5 mm×0.5 mm～2 mmf（視野モード） 
加速電圧 5～30 kＶ（5k Ｖステップ設計） 

性能 

二次電子像分解能 5nm＠1kV（イオンビーム/電子ビーム交差点） 
 

導入後、要求仕様に対する装置性能を確認し、現在も正常稼動している。本装置を用いて

直接除去造型加工により超微細パターン金型を試作した。 
 

Ⅲ．電解放射型走査電子顕微鏡 

極微細パターンを、高倍率かつ高分解能で

観察できる電界放射型走査電子顕微鏡（FE－

SEM：Field Emission-Ｓcanning Electron 
Microscope；セイコーインスツル社 ZEISS 
ULTRA55）43）を平成 19 年度に導入した。本

項では、導入した FE-SEM の詳細を述べる。

図①-47 に本装置の外観、図①-48 に主な仕様

および図①-49 に構成図をそれぞれ示す。観

察試料は高真空中（10-3 Pa 以上）に置かれ、

磁界レンズにより集束された電子線（直径 1
～100 nm 程度）で試料を走査し、電子線を

当てた座標の情報から像をラスタースキャン

で再構築し表示する。電界放射（FE）型は陰

極（冷陰極）に高電圧を印加し、直下の第一

陽極によって電子線を加速、続く第二陽極以

降で電子線束を制御するものである。FE 型

は熱電子銃型と比較して解像度が高く高倍率

での観察が可能であり、フィラメント（プロ

ーブ）の寿命が長いという利点がある。導入 

 

図①-47 FE-SEM（ULTRA55 ）装置外観 

 

 
図①-48 FE-SEM 主仕様 
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に際しては、磁気媒体の高分解能観察を行う

ことから、試料磁気の影響を受け難い低加速

電圧観察が可能なこと、二次電子検出器（図

①-50）による表面構造観察ならびに反射電子

による組成分析が可能であり、検出器に入る

反射電子のエネルギーを選択することによって反射電子像の質を正確に検出する事が可能

であることを主な要求仕様とした。セイコーインスツル社の ZEISS ULTRA55 が要求仕

様に合致していたため選定・導入した。本装置の主な性能・構成を表①-5 に示す。 

 

表①-5 FE-SEM の構成および主な性能仕様 
極低加速電圧操作電子顕微鏡 
操作電子顕微鏡光学系 
エレクトロニクス部 
コンソール部 
検出器 
試料ステージ 

構成 

真空排気系 

二次電子像分解能 
1.0 nm(15 kV WD=2 mm) 
1.7 nm(1 kV WD=2 mm)  
4.0 nm(0.1 kV WD=2 mm) 

加速電圧 0.1～30 kV（10 V ステップ） 

倍率 ×12～×900.000（SE モード） 
×100～×900.000（BSE モード） 

照射電流量 5～30 kＶ（5 kＶステップ設計） 

性能 

二次電子像分解能 10 pA～20 nA 
 
導入後、要求仕様に対する装置性能を確認し、現在も正常稼動している。Ⅱ項で述べた

FIB 装置を用いて直接除去により試作した超微細パターン金型を、本項で述べた FE-SEM
で観察した結果をⅥ項で述べる。 

 

 
図①-49 FE-SEM 構成図 

 
図①-50 インレンズ式二次電子検出器 
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 Ⅳ. 原子間力顕微鏡 
 前項Ⅲでは、金型の極微細パターン観察を行うために導入した FE－SEM の詳細につい

て述べた。しかしながら、このような極微細パターンの形状を定量的に評価し FIB 加工条

件にフィードバックするためには、ナノメートルオーダでの形状測定手法の導入が必要不

可欠である。またその形状測定手法は、インプリント転写された金属ガラスの形状と同一

手法で比較することも可能となる。そのため、平成 19 年度に原子間力顕微鏡(AFM :Atomic 
Force Microscopy； セイコーインスツル社製 NanoNavi II + S-image + E-sweep)44)を導入

した。本装置は環境制御型磁気力顕微鏡（MFM :Magnetic Force Microscopy）用ステーシ

ョンシステムであり、MFM 部（S-image）、ステーション部(NanoNavi II)および測定ユニ

ット部(E-sweep)から構成されている。本装置は AFM としての機能と同時に MFM として

の機能も有する（MFM の詳細は①-2-2 節のⅨ項にて述べる）。図①-51 に導入した装置の

外観写真を、図①-52 に AFM 概略図

を示す。AFM 計測では、探針－試料

間に働く力をカンチレバーのたわみ

量に変換して検出し、このたわみ量

が一定になるように探針-試料間の

距離（Z）をフィードバック制御しな

がら表面を走査（X,Y）する。カンチ

レバーの種類や信号検出方法を変え

ることで様々な物性が測定可能であ

る。また、カンチレバーを共振させ

た状態で試料に近づけ、探針－試料

間に働く力をカンチレバーの振幅変

位に変換して検出、その振幅が一定

になるように制御して形状観察でき

る DFM（Dynamic Force Mode）計

測を行うことができる。通常の AFM
観察では、1 視野画面測定に数 min
～数 10 min を要するために機器の

ドリフト影響を受けやすい。このド

リフトは、ナノレベル微細領域観察

を行う AFM において致命的な測定

誤差となり得る。安定した測定結果

を得るため、本装置はスイングキャ

ンセル機構を有す。本装置の構成と

主な仕様を表①-6 に示す。 

 

図①-51 原子間力顕微鏡(AFM)の装置外観図 

 
図①-52 AFM 装置概略図 
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表①-6 AFM の構成および主な性能仕様 

測定ユニット部 

・観察可能最大試料サイズ： 直径 25 mm × 長さ 10 mm 

・探針での走査領域： XY：20 μm 

・分解能：原子分解能 

・変位検出：光てこ 

・試料移動：マニュアル移動（±2.5 mm） 

環境制御ユニット部 

【加熱機能】 
・加熱ヒータ ：グラファイトヒータ 
・温度範囲  ：室温～300℃ 
・温度制御方式：PID 制御 
【冷却機能】 
・冷却方法  ：液体窒素 
・温度範囲  ：-120℃～室温（温度制御は加熱ヒータを併用） 
・温度制御方式：PID 制御 

構成 

真空排気ユニット 

・到達真空度   ：1×10-4 Pa 以下 

・ターボ分子ポンプ：磁気浮上型（排気速度：250 L /sec） 

・ロータリポンプ ：直結型  （排気速度：250 L/min） 
・真空ゲージ   ：ピラニーゲージ 

 

導入後、要求仕様に対する装置性能を確認し、現在も正常稼動している。Ⅱ項で述べた

FIB 装置を用いて直接除去加工により試作した超微細パターン金型を、本項で述べた AFM
で測定した結果をⅥ項で述べる。 

 
Ⅴ．インプリント用金型材料の選定 
一般の熱インプリント加工に用いられる金型は、素材自体が微細加工性に優れ、高アス

ペクト比パターンが得られる Si、SiC、石英ガラスあるいは Ni 電鋳モールドや Ta モール

ド等が用いられる 41)。これらの金型の微細パターンは等倍マスクパターンを形成する高解

像度電子ビーム描画露光とエッチング技術が組み合わされ、50 nm 以下の極微細パターン

が創製されている。本研究開発項目では、金属ガラスの微細性形成を活用した HDD 用高密

度磁気記録媒体の成立性を早急に検証する観点から、金型の極微細パターン形成は集束イ

オンビーム（FIB）を用いた直接除去加工を採用した。FIB による直接除去加工の原理は、

イオン質量の大きなガリウム(Ga)イオンビームを集束し、ビームを試料表面に当てること

で原子を弾き飛ばす（スパッタリング現象）ことにより試料を削る方法である。FIB によ

る直接除去加工を想定し金型材料の選定について述べる。 
HDD 媒体の大きさとして想定する 2.5 インチに対応した大面積の極微細パターン金型を

FIB 加工するため、導電性の他に加工レートの観点からは Ga イオンに対して原子の相対質

量の小さな元素で構成された金型が望ましい。一方、中間目標であるドットピッチ 33 nm、

ドット径 16 nm といった極微細パターンをもった金型を創製するためには、結晶粒の影響

を受けない非晶質構造を有する素材が望ましい。また、被転写材である金属ガラスとの熱

膨張差が小さいことも望まれる。加えて、離型時にガラス固体となった高強度金属ガラス

との摩擦磨耗を避けることから機械的性質に優れた素材である必要もあろう。本研究開発

項目で想定される金型材料とその代表特性を表①-7 にまとめた。また、比較のために Pd 基
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金属ガラス（Pd-BMG）の熱膨張係数も併せて示した。 
 

表①-7 想定される金型材料の代表特性 
Si Pd-BMG45) 

素材 
柱状晶 単結晶 多結晶 

GC DLC SiC シリカ Si3N4 
Glass SCL Cry. 

熱膨張係数 
（10-6 /K） 3.34 3.43 3.33 2.6 2.4 4.3 0.5 3.1 17.0 27.0 14.2 

熱伝導率 
（W/mK） 163 160 162 5.8 700 67 1.3 29.3    

強度 
（MPa） 

85 
(曲げ) 

78.3 
(曲げ) 

77.2 
(曲げ) 

480 
(圧縮) － 40 

(曲げ) 
70 

(曲げ) 
900 

(圧縮) 
1640 

(引張)   

ヤング率 
（GPa） 160 193 160 35 100- 

250 408 72 27 78.1   

硬さ 
（Hv） 1053 1046 － 230 1500- 

7000 2000 660 1360    

密度 
（Mg/m3） 2.33 2.33 2.33 1.42 － 3.1 2.2 3.2 9.27   

 

Si については柱状晶、単結晶および多結晶で特性が僅かに異なるため、それぞれについ

て記載した。また、表中の GC はグラシーカーボン、DLC はダイヤモンドライクカーボン

を示している。FIB による直接除去加工を想定した場合、金型材料に導電性が要求される。

この観点から Si、GC、DLC が好適であるが、非晶質構造との観点から GC と DLC が選定

される。被転写材である金属ガラスとの熱膨張差は、代表的な Pd 基金属ガラスとの比較か

ら何れの材料も一桁程度異なり金型構造の検討が必要であろう。機械的性質の観点からは

圧縮強さが 480 MPa である GC が好ましい。以上のことから、本研究開発項目では GC を

用いた FIB 直接除去加工で金型を創製した。次項Ⅵで直接除去造型加工の結果を述べる。 
また、熱インプリントによる極微細パターンを考えた場合、被転写材である金属ガラス

過冷却液体と金型との濡れ性が転写パターンの充填性に影響を及ぼすと想定される。金属

ガラス過冷却液体の微細充填性についての基礎評価 46)は為されているが、金型との濡れ性

が微細充填性に及ぼす影響までは明らかとなっていない。このような観点から、FIB 直接

除去加工による GC 金型と同時に、電子ビーム露光とリソグラフィーによる市販 Si 金型を

用いたインプリントも実施した。この結果は、①-2-2 節Ⅴ項の「インプリント試験」で述

べる。 
 

Ⅵ．FIB 加工によるパターン直接除去造型加工 
前項Ⅴでは、FIB による直接除去加工を想定して、金型材料として GC を選定した。本

項では、FIB により GC に直接除去加工で極微細パターンを造型した結果について述べる。

図①-53(a)～(f)にホールピッチ 150 nm に固定し、ビーム照射時間が 20 μs および 80 μs、
デューティー比（=ホール径/ホールピッチ）が 66 %、33 % および 20 %で FIB 直接除去加

工した GC 表面の FE-SEM 観察結果を示す。(a)、(b)および(c)で示したビーム照射時間 80 μs
での加工では、除去加工されたホール深さが大きいのに対し、(d)、(e)および(f)で示したビ 
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ーム照射時間 20 μs での加工ではホール深さが充分でない。また、(a)、(b)および(c)の中で

は、デューティー比が 66 %の(a)で隣接するホールの重複が認められる。以上の結果から、

デューティー比 33 %あるいは 20 %で、ビーム照射時間 80 μs での加工により、良好な形状

のホールパターン金型が創製できると判明した。しかしながら、さらに微細なパターンを

有する金型の加工を試みた。 
図①-54 に、ホールピッチ 50 nm、ホール径 20 nm の設定で FIB 直接除去加工した GC

表面の FE-SEM 観察結果を示す。ほぼ設定通りのホールピッチ 50 nm、ホール径 20 nm の

パターンが造型できたことがわかる。しかしながら、拡大観察結果の図①-55 では、加工さ

れたホールに FIB 走査方向（図中横方向）の流れが僅かに認められる。一方、ホール径を

20 nm に固定し、ホールピッチを中間目標値である 33 nm に設定し加工した GC 表面の

FE-SEM 観察結果を図①-56 に示す。加工されたホールは独立しておらず、FIB 走査方向

に加工痕が連続している。また、加工されていない表面に凹凸が認められ、走査方向に直

交した隣接するホール（図中縦方向）が埋められている。これは、Ga イオンビームにより

 
図①-53  ホールピッチを 150 nm に固定し、ビーム照射時間とデューティー比を変化させ 

FIB 直接除去加工した GC 表面 

 
図①-54  ホールピッチ 50 nm、ホール径 20 

nmの設定でFIB直接除去加工した 
GC 表面 

 
図①-55  図①-54 の拡大観察結果 
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弾き出されたスパッタリング粒子が隣接部分

に堆積（再デポジション）47)したためと推察

される。このことから、FIB 直接除去加工に

よる極微細パターンの造型は、ビーム照射時

間およびデューティー比等の加工条件の最適

化が必要である。 
また、加工されたホールは底部が平坦であ

ることが要求される。FIB 直接除去加工によ

り造型されたホール個々の形状を AFM によ

り詳細に測定した。図①-57 にホールピッチ

50 nm、ホール径 20 nm 加工された GC 金型

の正面からの AFM 観察像を示す。約 1.2 μm 角の領域にホールパターンが形成されている

ことが見てとれる。この拡大像である図①-58 に示すように、加工ホールをつなぐような直

線（緑線）と加工ホールを避ける直線（青線）の断面プロファイルを図①-59(a)および(b)
にそれぞれ示す。加工ホールを含む(a)では、設定値であるホールピッチ 50 nm、ホール径

20 nm が再現されているが、ホール深さが最大で 16 nm であり、ドーム形状である。また、

非加工面である(b)においても僅かではあるがホール加工された凹凸が認められる。①-2-2
節Ⅴ項で述べるように、ホール底部は平坦であることが要求されることから、FIB 直接除

去加工による GC 金型のホールは形状改善する必要がある。このホール形状の形成原因を

検証した。図①-60 にデュエルタイム（ビーム照射時間）を変化させて FIB 加工した GC
の断面プロファイル変化を示す。デュエルタイムを長時間化するとホール深さは増加する 

 
図①-56  ホール径を 20 nm に固定し、ホール 

ピッチを 33 nm に設定し FIB 直接 
除去加工した GC 表面 

 
図①-57  ホールピッチ 50 nm、ホール径 20 
         nm FIB 直接除去加工した GC 金型 

の正面からの AFM 観察像 

 
図①-58  図①-57 の拡大観察結果 

 
図①-59  図①-58 に示す領域の断面プロファイル 

       (a) 加工ホールをつなぐ直線（緑線）、 
       (b) 加工ホールを避ける直線（青線） 
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が、これに伴い加工幅も拡がる。このホール加工分布は、集束されたイオンビームの強度

分布を示していると推察される。FIB のビーム強度分布を矩形化できない限り、原理的に

底部平坦なホール加工は困難と判断される。また、図①-61 に示すように、金型材料を GC
から DLC に変えても、加工レートが変化するのみで加工深さが分布を有する。以上の結果

から、加工条件を 適化することにより FIB 直接除去加工により極微細パターンを有する

GC 金型は創製可能と考えられる。しかしながら、加工ホール深さが分布をもっている。こ

れは、FIB のビーム強度が分布を有しているためと推察され、HDD 媒体創製用金型に要求

されるホール底部の平坦な加工は原理的に難しい。このことから、FIB デポジションとド

ライエッチングを組み合わせた加工により、高アスペクト比と矩形形状を有する金型の創

製を試みた。加工結果は本節Ⅶ～Ⅸ項で述べる。 
 

Ⅶ．ドライエッチング装置 
 平成 19 年度は、超微細パターン金型創製を FIB による直接除去造型加工により試みた。

しかしながら、中間目標値である 600 Gbit/inch2 に相当する高密度パターン金型の創製が

直接除去造型加工では困難であると判断した。そこ

で、平成 20 年度では、FIB によるデポジションマス

ク形成とドライエッチングを組み合わせた微細加工

手法を検討し、金型創製を試みた。導入したドライ

エッチング装置は、サムコ株式会社製：RIE-10NI48)

であり、図①-62 に装置外観写真を、図①-63 に装置

概略図を示す。電極は平行平板型であり、両電極間

に高周波が印加される。試料は電極上に置かれ、グ

ロー放電の維持に必要な陰極降下電圧によって、数

10～数 100 eV のエネルギーを持ったイオンが入射

される。そのため、放電した反応ガスから生じる活

性ラジカルによる化学反応的作用と、イオン入射に

よる物理的作用によりエッチングが進行する。つま

 
図①-60 ビーム照射時間を変化させて FIB 

直接除去加工した GC の断面プロ 
ファイル変化 

 
図①-61 ビーム照射時間を変化させて FIB 

直接除去加工した DLC の断面プロ 
ファイル変化 

 
図①-62 ドライエッチング装置外観図 
        (サムコ株式会社:RIE-10NI) 
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りエッチング条件によって、等方的・異方的

に加工される。エッチング条件は、主にガス

種、ガス流量、放電圧力、高周波出力、基板

温度によって決定される。これら条件を、制

御盤に打ち込むことで、排気・圧力調整から

放電、エッチング加工まで自動で行うことが

できる。本装置の構成と主な仕様を表①-8 に

示す。 

 
 

表①-8 ドライエッチング装置の構成および主な性能仕様 
反応室 SUS304 製、内径 310 mm、到達真空度 10-4 Pa 台 

電極部 
セミ無遮蔽型平行平板電極、極板間距離 250 mm 
水冷式下部電極温度調節機構 

高周波電源 13.56 MHｚ（水晶発振方式）、 大出力 300 W、オートマッチング方式 

反応ガス CHF3－20 sccm、Ar－20 sccm、O2－50 sccm（N2により MFC 校正） 

真空排気部 複合分子ポンプ(200 L/s)、補助ロータリポンプ(208/250 L/min、50/60 Hz) 

構成 

操作制御部 プログラマブルコントローラによる自動運転（手動運転切替可能） 

 
導入後、要求仕様に対する装置性能を確認するとともに、CHF3ガス使用の除害装置を付

加し現在も正常稼動している。Ⅱ項で述べた FIB 装置のデポジション結果をⅧ項で、また

デポジション機能とドライエッチングを組み合わせた手法により試作した超微細パターン

金型の評価結果をⅨ項で述べる。 
 
Ⅷ．集束イオンビームによるマスクの創製 
FIB の機能の 1 つにガスアシスト加工がある。試料室内に化合物ガスを導入することで、

試料上のビーム照射領域に導電性・絶縁性膜の堆積や（デポジション加工）49)、スパッタリ

ング加工を高速化させることができる。平成 20 年度では、前者のデポジション加工を利用

することで、ドライエッチング用のマスク創製を試みた。FIB のデポジション加工とドラ

イエッチングを用いた金型創製プロセスの例を図①-64に示す。基板はSiO2/Si(100)で、SiO2

の厚さは 50 nm である。このドライエッチング用マスク材料には、耐食性に優れる Pt を選

 
図①-63 ドライエッチング装置概略図 

 
図①-64 FIB デポジション加工とドライエッチングによる金型創製プロセス 
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定 し た 。 用 い た Pt 化 合 物 ガ ス は 、

(CH3C5H4)(CH3)3Pt（メチルシクロペンタジ

エニルトリメチルプラチナ）で、沸点:23 ℃
（＠707 kPa）、融点:30~31 ℃である。図

①-65 にデポジション加工の模式図を示す。

このガスを加熱し得られた蒸気をガスノズ

ル先端から SiO2/Si 基板上に吹き付けながら

イオンビームを照射することで、Pt 化合物ガ

スの固体成分が試料表面に堆積・固着される。

この工程で作製した Pt をマスクとし、ドライ

エッチングにより SiO2の異方性エッチングを行い金型が作製される。 
FIB デポジション加工のパラメータとして、加速電圧(30 kV)、ビームの種類(ビーム電流，

Ib)、走査回数(Count，以下 C とする)、走査速度である 1 点のビーム滞留時間 (Dwell Time，
以下 DT とする)、ベクターデータ生成の際の点列の間隔である描画解像度(Resolution、以

下 R とする)があり、これらの影響を調査した。FIB デポジション加工の場合、直接除去造

型加工の様にビームを照射すれば、それに応じた加工深さが得られるというものではなく、

加工条件によっては堆積膜をエッチングしデポジションレートの低下を招く。さらには、

試料表面をもエッチングしてしまう懸念がある 50)。そのため、化合物ガスの分解反応とビ

ームの照射条件のバランスが重要となる。本研究開発項目で検討した FIB デポジション加

工特性の調査方法として、デポジション条件を変えた 1 本のラインを 200 nm 間隔で 4 本

描画し、 AFM によって計測、得られたラインプロファイルの評価を行った。図①-66 に加

工ラインの FE-SEM 観察結果を示す。縦・横にビーム照射条件の異なる 4 本のラインを一

度の AFM 評価することが出来る。また、描画用ベクターデータは、加工視野サイズを 4 μm 
x 4μm (倍率:54 k 倍)とし、ライン線幅は、加工視野サイズの 少解像度である 5 nm にプ

ログラム設定した。設定値は 5 nm となるが、プログラム上、ライン幅方向にはビームを走

査しないため、ビームの実加工線幅を調べることができる。図①-67 に R を、①-68 に DT
を、①-69 に C を、①-70 に Ibをそれぞれ変化

させた各実験条件で得られたラインの AFM
測定した断面プロファイルを示す。図①-67 は、

Ib=0.3 pA、DT=0.5 μsec、C=2000 回とし、

R=1.0, 2.0, 4.0, 6.0 nmと条件を変えた場合の

結果を示している。R=1.0 nm のときのデポジ

ット高さが約 4.0 nm で、デポジット線幅は半

値幅で約 50nm であった。FIB のビーム径は

ビーム電流 Ib に対応し、今回の実験で用いた

Ib=0.3 pA のビーム径(<10 nm)に対して、デポ 

 
図①-65 FIB デポジション加工模式図 

 
図①-66 ラインプロファイル測定用パターン 

の SEM 観察像 
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ジット幅が太くなっていることが確認される。FIB デポジション加工の機構は、Ga イオン

が入射した際に発生する二次電子によって堆積膜が形成されるものである。30 kV の Ga イ

オンの 1 次散乱の飛程は約 20 nm 程度であり、つまりはビーム照射位置から半径 20 nm の

範囲に堆積膜が形成されることになるため 49)、直接除去造型加工の場合と同様に、ライン

幅はビーム径より太くなると推察される。また、プロファイル頂上付近で谷の形状（加工

痕）が認められ、この加工痕が後のエッチング形状に反映することが懸念される。ドライ

エッチング用マスクとして機能させるため、加工痕の生成を防止する必要がある。化合物

ガスが基板表面に吸着するためには、ms オーダの時間が必要であることと、加工痕の半値

 
図①-67 ラインプロファル計測結果 

       (Resolution による比較) 

 
図①-68 ラインプロファル計測結果 

           (Dwell Timeと走査回数Cの関係) 

 
図①-69 ラインプロファル計測結果 

       (走査回数 C による比較) 

 
図①-70 ラインプロファル計測結果 

             (ビーム種類 Ibによる比較) 
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幅が約 10 nm でビーム径と概ね同等であることを考えれば、さらにビーム走査速度を上げ

るか、あるいは R 値を大きくとって、加工痕の残らない良好なデポジション加工を行う必

要があろう。事実、R=4.0, 6.0 nm においては、加工痕は観察されなかったが、全体のビー

ム照射量は低下するため Pt の堆積高さは低下していることが分かる。図①-68 は、走査速

度と走査回数の関係による Pt の堆積量を比較した結果である。Ib=0.3 pA、R=4.0 nm を固

定条件とし、DT x C= 1.0 ms となるように、図中の 4 つの条件で加工した結果を示す。

DT=0.5 μsec、C=2000 回の時が最も多く堆積されており、同ビーム照射量の中で最も効率

良くデポジションされていることが分かる。逆に、DT＝1 msec、C=1 回の場合が、最も堆

積量は少ない。DT が増加するとビーム走査速度が低下するため、デポジションとスパッタ

リングが同時に行われ、同照射量でもこのように差が生じたものと考えられる。図①-69 に、

Ib=0.3 pA、R=4.0 nm 、DT=0.5 μsec、を固定条件とし、C=500, 1000, 2000, 4000 回と走

査回数を変化させた場合の結果を示す。ここで注目すべきは、Pt 堆積膜の高さの増加に伴

い線幅も増加していることである。ドライエッチングで、SiO2 層を深くエッチングするた

めには、加工条件にもよるがマスクは厚ければ厚いほど良い。しかし、走査回数を増加さ

せると隣り合うラインの重複幅が多くなり、重複しない部分の高低差を利用してエッチン

グしなければならない。このことを考慮にいれ、ビーム種類の比較を行った。図①-70 に、

DT=0.5 μsec、R=4.0 nm、C=4000 を固定条件とし、Ib=0.15, 0.3, 0.5 pA の 3 種類のビー

ムを比較した結果を示す。ビーム電流が即ちビーム径となるため、Ib=0.3 pA と Ib=0.15 pA
を比較すると、高さ方向は 2.2～2.3 nm とほぼ変わらないが、Ib=0.15 pA の方が僅かに幅

も狭くシャープな形状をしている。また、Ib= 0.5 pA となると、図①-67 と同様にプロファ

イル中心付近が削られた形状となっている。以上の検討結果から、より細く、より厚いマ

スクを作製するには、Ib=0.15 pA のビームを用い、R=4.0～6.0 nm、DT=0.5 μsec を固定と

し、走査回数 C の値で幅・厚さを制御することになる。この条件を基に行ったピッチ 46、
33、25 nm のラインパターンのデポジション加工結果を図①-71 に、ライン格子パターンの

デポジション加工結果を図①-72 に示す。加工条件は Ib=0.15 pA、DT=0.5 μsec、R=5.0 nm
で C=500, 1000 回の 2 種類を示した。図中の黒く観察される部分がデポジションされた

Pt である。図①-71(a)、(b)および(c)では薄く観えているラインが、同図(d)、(e)および(f)
ではより明確に観えるが、図①-69 の結果にあるように、線幅も増加していることが分かる。

続いて、図①-72(a)、(b)および(c)の格子パターンでは、ラインの交差部が 1 本の線幅に比

べ広く厚く Pt が堆積していることが分かり、ドライエッチングでの影響が懸念される。ま

た、その影響のため同図(f)のピッチ 25 nm のパターンでは、描画領域が重なりほぼ平面と

なっていることが確認された。次節では、この得られたマスクを用いて、ドライエッチン

グを行った結果を示す。 
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Ⅸ．ドライエッチング装置によるパターン造型 

 本項では、FIB デポジションにより作製した Pt 堆積膜をマスクとして、SiO2層のドライ

エッチングを行った結果について述べる。用いたガスは CHF3(トリフルオロメタン)であり、

Siに対するSiO2の選択エッチング用ガスとして用いられる。中間目標値がドット径16 nm、

ドットピッチ 33 nm であることから、このナノメートルオーダでのドライエッチングで、

加速されたイオンがパターンの隙間に充分入射するか否かが検討すべき重要な点となる。

本項では、ガス流量、放電圧力、基板温度(チラー設定値:20℃)を一定とし、高周波出力の

違いについてピッチ 100 nm のラインパターンを用いてエッチング形状を調べた。図①-73 

 
図①-71 ピッチ 46,33,25 nm ラインパターンのデポジション結果の SEM 観察像 

(a,d)ピッチ:46 nm、(b,e)ピッチ:33 nm、(c,f)ピッチ:25 nm 
(a,b,c)C=500 回, (d,e,f)C=1000 回 

 
図①-72 ピッチ 46,33,25 nm 格子パターンのデポジション結果の SEM 観察像 

(a,d)ピッチ:46 nm、(b,e)ピッチ:33 nm、(c,f)ピッチ:25 nm 
(a,b,c)C=500 回, (d,e,f)C=1000 回 
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に、ピッチ 100 nm ラインパターンのエッチ

ング結果の SEM 観察結果を、図①-74 に

AFM で測定したラインプロファイルをそれ

ぞれ示す。マスク作製条件は、Ib=0.3 pA、

R=5.0 nm、DT=0.5 μsec、C=4000 回で、エ

ッチング条件として、流量 5 sccm（standard 
cc/min）51)、放電圧力 0.1 Pa、高周波出力 5、
50、100 および 300 W である。また、エッチ

ング時間は、各条件で SiO2が約 50 nm 加工

される値に設定した。エッチング前の Pt マス

クの厚さが約 2.5 nm に対して、50 W が約

34 nm と最も選択比が大きく、続いて 5 W、

300 W、100 W という順になっている。また、

5 W の場合は、スパッタリングによる物理的

な加工性が低いため、他の条件に比べ低アスペクト比(ライン幅が広い)である。逆に物理的

な加工性が主となる 300 W では、5 W に比べライン幅が減少しているが、Pt マスクとの選

択比も減少していることが分かる。また、図①-73 (b)の 5 W の基板表面が他の基板よりも

荒れており、ビーム照射領域以外の場所でもこのような現象が確認されたため、デポジシ

ョン加工時の Pt 化合物ガスの影響とは考えづらく、ドライエッチング時の炭素やフッ素に

よる重合膜の影響が考えられる。図①-75 には、ピッチ 33 nm のラインパターンを図①-73
と同条件で行った場合のエッチング結果を示す。マスクの作製条件は、Ib=0.15 pA、DT=0.5 
μsec、R=5.0 nm、C=4000 回である。図①-74 で最も選択比の良い 50 W の加工結果図①-75 
(c)を観ると、ライン間が基板底面までエッチングされておらず、5 W、100 W についても 

 
図①-73 ピッチ 100 nm ラインパターンのドライエッチング結果の SEM 観察像 

（高周波出力による比較） 

 
図①-74 ラインプロファイル計測結果 

（高周波出力による比較） 
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同様で、(e)の 300 W の場合のみ基板底部までエッチングされている。よって、独立した配

列形状を得るためには、Pt マスクのライン重複部を加工し、SiO2層を露出させなければな

らず、そのためには高周波出力を高く設定する必要があることが分かった。 
 続いて、得られたエッチング条件でのピッチ 33，25 nm のライン及び格子パターンのエ

ッチング結果を図①-76 に示す。マスクの作製条件は図①-73 と同様である。同図(a)、(b)
および(c)がラインパターンであり、同図(c)は(b)の正面図である。SEM の測長機能を使用し

て計測した線幅は約 8~10 nm であった。同図(d)、(e)および(f)が格子パターンで、こちらが

パターンドメディア創製用金型となる。中間目標値であるピッチ 33 nm のパターンを有す

る凹型ホール金型形状を作製することができた。同図(f)が同図(d)の正面図で、ホール径は

 
図①-75 ピッチ 33 nm ラインパターンのドライエッチング結果（高周波出力による比較） 

 
図①-76 ピッチ 33,25 nm ライン及び格子パターンのドライエッチング結果 

(a,b,c)ラインパターン，(c) (b)の正面図、(d,e,f)格子パターン、 
(f) (d)の正面図、(a,d)ピッチ:33 nm、(b,e)ピッチ:25 nm 
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約 22 nm となっている。また、マスク作製時にパターン部が重なってしまったピッチ 25 nm
では、形状を得ることができなかった(同図(e))。最終目標値であるピッチ 16 nm、ドット径

8 nm を見据えると、ライン交差部でのマスクの拡がり等の問題から、格子パターン描画で

は達成困難であると推察される。そこで、凸型ドット金型を想定し、点描画によるピッチ

25 nm パターン創製を試みた。この凸型金型を用いて金属ガラスをナノインプリントする

ことで、形成された金属ガラス表面凹部への磁気記録層の成膜・研削プロセスにより記録

媒体が創製される。 
 ライン描画では、描画解像度や描画速度など考慮すべきパラメータが多いが、点描画に

ついては、1 つのドットが加工エリアの解像度である 1 点に対応するため、基本的に Dwell 
Time と走査回数のみがパラメータとなり、描画解像度:R は考慮しなくて良い。そこで、ビ

ーム照射量(DT と C の積)を一定とし、それらの値を変えた場合のドライエッチング結果の

形状を比較した。図①-77 に DT と C を比較したピッチ 25,18 nm 凸型ドットパターンのエ

ッチング結果を示す。マスク作製条件が、Ib=0.15 pA、DT・C はその積が 20 ms と一定に

 
図①-77 ピッチ 25,18 nm 凸型ドットパターンのドライエッチング結果の SEM 観察像 

(a,c,e,g)正面図、(b,d,f,h)鳥瞰図 
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なるよう設定し図中に示した。エッチング条件は、流量:5 sccm、放電圧力:0.1 Pa、高周波

出力:300 W、時間:45 sec である。各 SEM 画像中の左側がピッチ 25 nm のパターンで、右

側はピッチ 18 nm のパターンである。同図(a)、(c)、(e)および(g)の正面観察結果を観ると、

DT が増加、C が減少するにつれ、各々のドットが孤立した状態になり、ドット同士で繋が

った箇所が減少していることが分かる。良好なピッチ 18 nm のパターンは得られなかった

が、上記の傾向に連れてエッチングで加工された箇所も増加している。また、横方向への

繋がりが多く観察されることから、ビームのブランキングがその原因になっていると思わ

れる。さらに、同図(b)、(d)、(f)および(h)の傾斜観察結果から、ドットの形状は FIB のビ

ーム強度分布(ガウス分布)に応じた形状となっており、先端が尖っていることが確認できる。

記録媒体としての機能性を考えると、金型形状は円柱状であり、柱先端の平坦性に高い精

度が求められる。今回の FIB デポジションとドライエッチングプロセスにより 25 nm の凸

型ドットパターンを作製・実証することができた。しかしながら、開発プロセスをさらに

改善することでインプリント用金型としての要求仕様、特に凸型ドット頂部平坦性を満足

する金型創製プロセスを確立する必要がある。 
 
Ⅹ．FIB デポジション+ドライエッチング法でのインプリント用金型材料の再検討 
金型材料の再検討、エッチング条件はノウハウ事項のため非公開とする。 

図①-82 に上記の条件で作製したピ

ッチ 33、25 および 18 nm の凸型金

型のパターン観察結果を示す。DT
の増加に伴い凸型パターンの高さ

が増大している。加工条件の良好で

あった DT=15 nm および 20 nm の

図中の中央部分を拡大観察した結

果を図①-83 に示す。ピッチ 33 お

よび 25 nm パターンともに高さ 26 
nm ドットが孤立して形成され

ていることが見てとれる。ここか

ら算出されるエッチングレート

は 1.1 nm と見積もられる。 
ピッチ 33 nm パターンの正面

からの観察結果を図①-84(a)、傾

斜観察結果を(b)に示す。正面像

からはピッチとドット径がほぼ

1：1/2と設計通りで均一である。

傾斜図からほぼ全てのドットが 

 
図①-82  ピッチ 33、25、18 nm でドライエッチングした 

DLC/サファイア基板上の凸型ドットパターン 

 
図①-83  図①-82 の中心部拡大観察結果 
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垂直に形成されていることがわかる。また、ピッチ 25 nm パターンの正面からの観察結果

を図①-85(a)、傾斜観察結果を(b)に示す。正面像からはピッチ 33 nm パターンと比べてド

ット径が設計に対して僅かに大きいが、均一に形成している。傾斜図からは、ドットの一

部に僅かな曲がりが認められるものの、高さの揃ったアスペクト比 1.0 以上のドットパター

ンが形成されている。このピッチ 25 nm 金型は記録密度換算で 1 Tbit/in2を超える。次節

①-2-2「インプリントによるナノ形成技術の開発」Ⅶ項で述べる電子ビーム露光とエッチン

グにより特注試作した Si 製金型と比較しても、本節で作製した金型の方がドットピッチも

微細でアスペクト比も大きい。また、ドット形状も角型に近く、HDD 用媒体の磁気ドット

形成に求められる理想形に近い。以上の結果から、本節で述べた試作金型は中間目標であ

る 600 Gbit/in2を大きく上回る 1 Tbit/in2が実現可能となる 25 nm ピッチを達成した。現

在、ナノパターン創製に一般的な電子ビームリソグラフィーによる金型と比較しても、ピ

ッチ、アスペクト比およびドット形状においても優れていることが実証できた。しかしな

がら、電子ビームリソグラフィーはステップ＆リピートによるつなぎ描画で大面積パター

ンを形成できる利点がある。今後は、本節で述べた FIB デポジション加工とドライエッチ

ングを組み合わせた金型造型法の加工条件最適化と金型材料検討を継続するとともに、本

造型法を用いた大面積化を試みる。また、本節Ⅳで述べた AFM 測定技術を向上させ形成さ

れたドットの精密形状評価を実施するとともに、ドット形状のバラつきを統計的に検討す

る。これらにより HDD 用パターンドメディア創製に適したインプリント用金型の作製を継

 
図①-84  ピッチ 33 nm 金型の(a)正面像、および(b)傾斜像 

 

図①-85  ピッチ 25 nm 金型の(a)正面像、および(b)傾斜像 
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続する。本金型を用いたインプリント試験の結果は、次節①-2-2「インプリントによるナノ

形成技術の開発」Ⅶ項で述べる。 
 
Ⅺ．課題と今後の方向 
本節Ⅱ～Ⅹでは、金属ガラス薄膜への熱インプリントを行うための超微細パターン金型

の材料選定、創製技術の開発結果を述べた。FIB デポジション加工とドライエッチングを

組み合わせた造型法を用いることにより、ホールピッチ 33 nm のパターンを有する凹型ホ

ール金型、あるいはドットピッチ 25 nm の凸型ドット金型の作製に成功し、中間目標値を

達成した。ナノパターン金型で一般的な電子ビーム露光とエッチングにより特注試作した

Si 製金型と比較しても、本節で作製した金型の方がドットピッチも微細でアスペクト比も

大きい。また、ドット形状も角型に近く、HDD 用媒体の磁気ドット形成に求められる理想

形に近い。しかしながら、試作された金型を用いてインプリント試験を実施する前に解決

すべき課題もある。本節では、想定される課題とその対策についてまとめる。 
 
・ノウハウ事項のため非公開とする。 
 
以上の課題解決により、金属ガラス薄膜のインプリント加工に使用でき、より微細なパ

ターンを転写加工可能な金型の創製を目指す。 
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①-2-2 インプリントによるナノパターン形成技術の開発 
Ⅰ．はじめに 
金属ガラスは優れた機械的、磁気的、化学的性質を示し 4)、これらを活用して多岐に渡る

応用分野で実用化が検討 54)されている。これらの優れた特性の中でもガラス遷移温度（Tg）

以上の過冷却液体状態で発現する粘性流動特性は、本質的にガラス物質である金属ガラス

の大きな特徴といえる。この金属ガラスの粘性流動特性と優れた機械的、機能的特性を組

み合わせることで、さらに広範な応用分野での実用化が期待できる。 
金属ガラスの粘性流動特性を活用した具体的な応用技術として、熱インプリント転写に

よるパターン形成技術が挙げられる。転写によるパターン形成技術は、物質の表面を二次

元的に色分けしたり、三次元的に起伏をつける技術と解釈でき、太古の昔から貨幣のコイ

ニング技術、印刷技術として用いられてきた。しかしこの解釈は、1995 年の Chou ら 55,56)

によるナノメートル領域に着目した「ナノインプリント技術」としての提案、加えて 2000
年に米国政策として公表された「NNI :National Nanotechnology Initiative」57)として先鋭

化した。現在では、パターン形成技術はナノメートルレベルの微細な周期性パターンを物

質表面に転写付与するナノテクノロジーとして狭義に解釈されている。現在、このナノパ

ターン形成技術は IT、バイオ、医療、材料をはじめ、環境、エネルギーに至る幅広い分野

58)で応用が進み、我々の日常生活を大きく変えつつある。奇しくも 50 年の歳月を経て

Feynman59)の予言が、当時の予想以上の波及効果を伴い現実のものとして開花しようとし

ている。 
近年、金属ガラスにおいてもパターン形成技術が特に注目されている。アモルファス合

金の中でも、特定の合金組成をもったものは明瞭な Tgを確認 60)できることが Chen らによ

り明らかにされていたが、Tg 以上の過冷却液体状態での粘性流動現象を積極的に成形加工

法 61)としてはじめて紹介したのは井上と増本であろう。1992 年に報告された La 基金属ガ

ラスを加熱オイルバス中で空気圧により膨らませた風船実験は、論文発表こそされなかっ

たものの、粘性流動を利用すれば実用的な温度領域において低応力で金属ガラスが成形加

工可能であることを世に知らしめた。しかしながら、この成形加工は主に巨視的変形を念

頭に置いたもので、微細成形性は考慮されていなかったと推察される。その後、上述の NNI
政策 57)に呼応するように、早乙女はいち早く金属ガラスの粘性流動を利用した微細成形性

に着目した。結晶化に対し大きな抵抗力をもつ Pd 基金属ガラス 62)を用いて Si (100)モール

ド表面のサブミクロン V 溝を転写し、その形状を解析することで金属ガラスが有する優れ

た微細転写性を報告 4)している。これに引き続き、La 基金属ガラスの微細転写性 63)、Zr
基金属ガラスのマイクロピラミッド転写 64)、Pt 基金属ガラスを用いた電子ビームリソグラ

フィー技術との融合 19)等の報告により、結晶粒界をもたず原子レベルで均質な金属ガラス

が有する本質的に優れた微細成形性を実証した。これらの報告以降、金属ガラスの基礎研

究、実用化の両面において微細成形性が大きな位置を占めるようになった。 
一連の報告を契機に、無電解 Ni-P メッキ薄膜のマイクロカンチレバー疲労 65)、金属ガラ
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ス薄膜に MEMS 技術を利用して作製された可変インダクタ 66)、FIB を用いた Zr 基金属ガ

ラス薄膜表面へのナノパターン直接描画造型 67)、金属ガラスとナノインプリントリソグラ

フィー（NIL ：Nano-Imprint-Lithography）技術との融合 68,69)等、従来のナノパターン

形成技術を転用した金属ガラスの基礎研究が急速に進展しつつある。 
原子レベルで等方均質な構造故に、金属ガラスがナノパターン形成に好適な素材である

ことはこれまでの基礎研究で報告された通りである。また、この特性を活かして学術的に

興味深い研究成果が出初めているのも事実である。このような状況の中、本プロジェクト

では、次世代磁気記録方式の主流と考えられるビット・パターンド・メディア 68)を金属ガ

ラスの粘性流動を活用し、熱インプリントを用いたナノパターニングで成立させ、超高密

度のハードディスクドライブ（HDD）媒体を創製しようという試みを開発課題としている。

HDD 媒体はサブナノメートルオーダの表面平滑性を求められる一方で、安価にかつ大量生

産の必要な製品であろう。それ故に、熱インプリントというシンプルなプロセスでタクト

タイムを短縮できれば、開発の波及効果は極めて大きいものといえる。本節では、上述①-1
の合金創成で作製した金属ガラス薄膜および①-2-1 節で作製したインプリント用金型を用

いて、熱インプリントによりナノパターンを形成する条件、形成したパターンの形状評価

結果について述べるとともに、パターンに硬磁性層を付与した試料の磁気特性について調

べ、ナノパターンを形成した金属ガラス薄膜の超高密度 HDD 媒体への適用可能性について

報告する。 
 
Ⅱ．ナノインプリント装置 
上述①-1 節の「合金創製」で作製した金属ガラス薄膜および①-2-1 節で作製した「イン

プリント用金型」を用いて熱インプリント加工による超微細パターンの成形可能性を基礎

評価するため、平成 19 年度にナノインプリント装置を導入した。装置外観および動作概略

を図①-86 および①-87 にそれぞれ示す。上下のヒータで試料および金型を加熱し、軟化し

た金属ガラス薄膜をピストンの移動により金型に高圧で押し当て熱転写させる方法である。

通常の熱インプリント加工は、ガラス遷移温度(Tg)が 100 ℃程度、溶融温度(Tm)が 200 ℃
程度の PMMA 等のポリマーを加工対象とす

るため、装置の加熱上限温度も比較的低温の

200 ℃程度となっている 70)。また、Tg近傍で

のポリマーの粘性係数が 10-2～10-1 Pa･sと低

い 71)ことから、必要印加応力は数 MPa～10
数 MPa 程度 72)である。しかしながら、金属

ガラスはポリマーと比較して Tgが高く（250
～550℃程度）、過冷却液体状態での粘性係数

も 106～109 Pa･s と高い 1)。また、金属ガラ

スが形成する合金は Zr、Ti、Nb などの活性
 

図①-86  ナノインプリント装置の外観 
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元素を含む場合が多い。これらのことから、高真空中あるいは不活性ガス雰囲気中で高温・

高圧転写加工が可能な熱インプリント装置として、ナノクラフトテクノロジーズ 
NI-107573)を選定した。 

本装置は、高真空中あるいは不活性ガス雰囲気中で試料および金型を設置する試料設置

部、微小な位置制御を行いながら高い応力が印加可能な加圧機構部、試料および金型を加

熱するためのヒータ部、および真空排気部により構成される。また、試料および金型の加

熱温度は上下ステージ内部のセラミックヒータ直下に設置した熱電対を用いて計測し、PID
制御が可能となっている。装置構成と主な仕様を表①-9 に示す。 
 

表①-9 ナノインプリント装置の装置構成と主な仕様 
構成 主な仕様 

試料設置部 ・加圧ステージサイズ：50 mm×50 mm 
・ステージ傾斜調整機構（ネジによる手動調整）並行度 1μm 以内に調整可 

加圧機構部 
（圧力および位置

検出機構を含む） 

・AC サーボモータによる電動駆動 
・ヘッド位置を検出し、押し込み量を制御することにより加圧力を制御 
・加圧力：Max. 10 kN、荷重検出分解能：1 N、位置検出分解能：40 nm 
・ヘッド位置検出ヘッド位置押し込み量 AC サーボモータセミクローズド制御 
・押し込み量：最小ステップ 0.1μm 

加熱部 
・上下ステージ内部のセラミックヒータによる加熱 
・ステージ内部の熱電対により電力制御 
・加熱温度範囲：室温～650℃、昇温速度：Max. 24℃/s、冷却：自然空冷 

真空排気部 ・到達真空度：1×10-3 Pa 
 

以上の結果から、導入したナノインプリント装置は金属ガラス薄膜表面に超微細パター

ンを成形するための必要な条件を備えており、本装置を用いてⅣ項に述べる予備実験およ

びⅤ項に述べるインプリント試験を実施した。 

 
図①-87  ナノインプリント装置の動作概略の模式図 



 

 Ⅲ-59 

Ⅲ．インプリント条件の基礎検討 
インプリント試験を行う前に、加工に用いる金属ガラス過冷却液体の基礎検討を行って

おく必要がある。本項では、金属ガラスの過冷却液体領域での粘性流動挙動と結晶化の基

礎検討結果について述べる。 
Tg+30℃から Tx に至る過冷却液体領域での金属ガラスは、通常のひずみ速度で完全ニュ

ートン粘性液体として振舞う 4)。応力とひずみ速度の関係は何れの試験温度においても直線

関係にあり、
mKεσ &= で示される歪速度感受係数（m 値）は 1.0 である。結晶質超塑性合

金の m 値が 0.3 以上とされ、実用的超塑性合金で 0.5 程度であることを考えると、過冷却

液体領域のバルク金属ガラスが低応力で大きな均一変形を起こすことが理解できる。温度

上昇に伴い金属ガラス過冷却液体領域の粘性係数（η）は低下するが、ηの低下は有限であ

り、これは過冷却液体の結晶化に起因する。仮に、結晶化が起こり得ず過冷却液体状態が

対 応 す る 結 晶 相 の Tm ま で 維 持 さ れ る と す る と 、 η の 温 度 依 存 性 性 は

Vogel-Fulcher-Tanmman（VFT）の式 74)で記述される。 
 
ηN =η0 ⋅ exp A T −T 0( )[ ] ・・・・ 式①-4 

 
ここで、Tは温度であり、ηN およびT0はそれぞれニュートン粘性係数および VFT 温度、η0

および Aは定数である。例えば、圧縮荷重下の熱機械試験（TMA）で求めた Pd40Cu30Ni10P20

過冷却液体のηN を、Tmでの粘性率を 103 Pa･s と仮定し VFT 式でフィッティングすると次

式 75)を得る。 
 
ηN = 9.34 ×10−3 ⋅ exp 4135 T − 447( )[ ] ・・・・ 式①-5 

 
このような高温域の過冷却液体は準安定ながら内部平衡状態にあるため、変形速度に対し

て応力緩和に要する時間が短く、均一変形様式を呈する。結晶化さえ介在しなければ、高

温ほどηが低下し、より低応力・高ひずみ速度での均一変形が可能である。この温度領域で

の粘性流動を利用した成形加工を行う場合、温度で一義に決まるηから求められるひずみ速

度と印加応力の兼ね合い、および所望する成形に要する時間と結晶化までの潜伏時間の競

合を考慮する必要がある。このためにも金属ガラスの過冷却液体領域におけるηの温度依存

性を、予め TMA で調べておく必要がある。 
一方、Tgから Tg±30℃程度の温度域では、Tg+約 30℃以上でみられた完全ニュートン粘

性液体とは異なる粘弾性挙動 76)が認められる。あるひずみ速度以上での応力－ひずみ曲線

では、ひずみの増加に伴い応力が上昇しピークを形成した後に、遅れて応力緩和が起こり

一定応力での定常状態で均一変形に移行する。この応力-ひずみ曲線上のピーク形成をスト

レスオーバーシュートと呼ぶ。このような温度およびひずみ速度条件では、金属ガラスの
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過冷却液体はもはや完全ニュートン粘性液体として振る舞えず、非ニュートン粘性流動を

示す。また、さらに大きなひずみ速度以上では過冷却液体は室温同様、局所的すべり変形

により破断する。この温度域では結晶化までの潜伏時間も長く、結晶化を回避した粘性流

動加工に好適であるが、ひずみ速度が大きな場合、ストレスオーバーシュートを生じる。

その後の応力緩和までに変形が終了する場合、弾性的挙動が残存していることから、スプ

リングバックによる寸法精度劣化が起こり得る。特に、熱的安定性が乏しく、あまり加工

温度を上げられない金属ガラスのインプリントでは、ストレスオーバーシュートによる転

写形状の劣化に注意を払う必要がある。 
金属ガラスのインプリント加工を行う場合、原材料と所望する成形加工の寸法差で必要な

ひずみ量が見積もられる。この必要なひずみ量は、ひずみ速度と成形時間の兼ね合いより

決まるが、特に成形時間は、過冷却液体の結晶化潜伏時間に対して充分余裕をもって設定

されるべきである。このため、金属ガラス被加工材の過冷却液体領域での結晶化に関する

時間-温度-変態（TTT :Time-Temperature-Transformation）曲線を予め作成しておく必要

があろう。ひずみ速度と結晶化が回避可能な成形時間は共に温度の関数であることから、

最終的にひずみ速度、成形温度および時間を考慮した条件設定が必要である。また、特に

注意を要することは、例えば式①-4 示した Pd40Cu30Ni10P20金属ガラスの過冷却液体の場合、

約 15 K の温度変化でηが１桁変化し、これに伴い成形加工のひずみ速度も１桁変化するこ

とである。このことは、成形加工温度の設定および管理を厳密に行う必要があることを示

している。このような観点から、①-1 節「高磁性複合化金属ガラスの合金創製」Ⅰ項の図

①-1 で述べた、軟磁性裏打ち層としての機能も果たす Fe-B-Si-Nb 金属ガラスおよび微細成

形加工性に優れた Pd-Cu-Ni-P 金属ガラスについて、TMA による粘性係数の温度依存性

（η(T)）と結晶化変態の TTT 曲線の基礎検討結果について以下に述べる。 
まず、平成 20 年度は、①-1 節「高磁性複合化金属ガラスの合金創製」で述べた

Fe73B19Si4Nb4 金属ガラスの粘性流動挙動の予備検討を実施した。ηの測定は昇温速度 0.33 
K/s、圧縮印加応力 20 kPa の条件で直径 2 mm、長さ 4 mm の円柱状試料を用いて測定し

た。図①-88 に Fe73B19Si4Nb4金属ガラ

スのηの温度依存性を示す。結晶化前に

示す最小粘性係数（ηmin）は 5×10-8 
Pa･s （＠598℃）であった。本金属ガ

ラスの Tgおよび Txはそれぞれ 551℃、

588℃であった。ηが急激に低下する

Tg+10℃近傍から結晶化が始まる Txま

での間が粘性流動加工に適した温度領

域であると考えられる。しかしながら、

これまでに粘性流動加工性の報告例が

ある Pt 基、Pd 基および Zr 基金属ガラ

 
図①-88  Fe 基金属ガラスの粘性係数の温度依存性 
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スと比較すると Fe 基金属ガラスはηmin

が大きく、過冷却液体領域も狭い。この

ため、過冷却液体の結晶化潜伏時間を考

慮して成形時間と成形温度を検討する必

要がある。そこで、等温 DSC 測定によ

る過冷却液体領域での結晶化変態の

TTT 曲線を作成した。図① -89 に

Fe73B19Si4Nb4 金属ガラス液体急冷リボ

ンの TTT 曲線を示す。結晶化までの潜

伏時間は Tg 近傍で約 800 s、Tg +20℃付

近で約 200 s であった。実際のインプリ

ント加工では、金型との接触による反応

および不均一核生成による結晶化を考慮し、充分余裕をみた成形時間設定が必要であろう。 
次に、①-1 節「高磁性複合化金属ガラスの合金創製」Ⅰ項の図①-1 で述べた非磁性イン

プリント層として作製した Pd46Cu33Ni7P14 金属ガラスについて粘性流動挙動を調査した。

Fe 基金属ガラスと同様の条件で TMA 測定を行った。図①-90 に直径 1.5 mm、高さ約 3.5 
mm の Pd46Cu33Ni7P14金属ガラスのη(T)を示す。ηminは 4×10-7 Pa･s （＠372℃）であっ

た。本金属ガラスの Tgおよび Txはそれ

ぞれ 326℃および 365℃であった。ηmin

は Fe73B19Si4Nb4金属ガラスに比べ 1 桁

小さく、本金属ガラスがインプリント加

工に好適であることが示唆される。Pd
基金属ガラスの中でも粘性流動加工性

に優れた Pd40Cu30Ni10P20金属ガラス 75)

と比較するとηminは約二桁大きく、過冷

却液体領域も約 100℃から 40℃へ減少

している。したがって、インプリント加

工に最適な組成から僅かにずれた

Pd46Cu33Ni7P14金属ガラスは、インプリ

ント加工条件の許容範囲が最適組成よ

りも若干狭いと予想される。 
本項では、Fe 基および Pd 基金属ガラスのインプリント条件設定のための基礎検討結果

を述べた。しかしながら、何れの金属ガラスにおいても上述のη(T)および結晶化変態の TTT
曲線を基に、ナノインプリント装置を用いての温度と時間の予備実験が必要である。 

 
図①-89  Fe 基金属ガラス金属ガラス液体急冷リボン 

の TTT 曲線 

 
図①-90  Pd 基金属ガラス金属ガラスの粘性係数の 

温度依存性 
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Ⅳ．ナノインプリント装置での予備実験 
粘性係数の温度依存性および結晶化潜伏時間調査によるインプリント条件の基礎検討結

果を参考に、ナノインプリント装置を用いた予備実験を行った。本項では Fe 基金属ガラス

液体急冷リボン材および Pd 基金属ガラス薄膜のインプリント予備実験結果を述べる。 
Tg +20℃(579℃)で約 200 s の結晶

化潜伏時間を有する Fe73B19Si4Nb4

金属ガラス薄膜のインプリント加工

に 先 立 ち 、 予 備 検 討 と し て

Fe72B20Si4Nb4 金属ガラス液体急冷

リボン材の加熱・加圧試験を行い、

結晶化の有無を XRD により評価し

た。図①-91 に試験後の試料から得た

XRD 図形を示す。加熱温度 Tg +20℃、

加圧時間 60 s では結晶化が認められ、

同温度で加圧時間 30 s の場合はガラ

ス状態を維持していた。等温DSC測定による結晶化変態のTTT曲線では、Tg +20℃ (579℃)
で約 200 s の結晶化潜伏時間を示していたが、本予備実験では加圧時間 30～60 s の間で結

晶化が進行していた。これは、実験に用いた加圧金型（Si 製）と Fe 基金属ガラス液体急冷

リボン材との化学的反応あるいは

接触による不均一核生成による結

晶化の促進に起因すると推察され

る。事実、図①-92 に示すように加

熱・加圧予備実験後の Fe 基金属ガ

ラス液体急冷リボン材表面は微細

な凹凸が観察される。以上の結果

から、昇温速度 1 ℃/s、インプリ

ント加圧時間 15 s、印加応力 30 
MPa および離型温度は 550℃（Tg 
-10℃）とインプリント条件を設定

した。 
一方、Pd 基金属ガラスの加熱・加圧予備実験では実際のインプリント加工と同じ薄膜試

料を用い、実験後の試料をFe基金属ガラスと同様にXRDにより評価した。昇温速度1℃/s、
加熱温度 336℃～356℃（Tg +10℃～Tg +30℃）、印加応力 30 MPa、加圧時間 10 s～60 s
の条件で実験を行った。図①-93 に加熱・加圧試験後の Pd46Cu33Ni7P14 金属ガラス薄膜の

XRD 図形を示す。この結果、試験後もガラス状態が維持されているのは加熱温度 336℃（Tg 
+10℃）、加圧時間 10 s の条件のみであった。この結果から、Pd 基金属ガラス薄膜では、

図①-91  加熱・加圧試験後の Fe 基金属ガラスの X 線 
回折図形 

 
図①-92  加熱・加圧試験後の Fe 基金属ガラスの表面 
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上述の加熱・加圧実験と同じ条件

をインプリント条件として設定し

た。更に、意図的に P 含有量を増

加 さ せ 熱 的 性 質 を 改 善 し た

Pd48Cu19Ni7P26 金属ガラス薄膜に

ついてもインプリント時の熱的安

定性および微細パターンの成形性

の違いの有無を比較するため、加

熱温度 629 K、加圧時間 100 s を

インプリント条件として設定した。 
さらに、Zr58Al7Ni6Cu29 および Cu42Zr47Al6Ag5 金属ガラス薄膜についても同様の加熱・

加圧試験を行い、加熱温度および加圧時間の結晶化に対する影響調査を行った。試験条件

は昇温速度 1℃/s、加熱温度 394℃
～426℃（Tg +10℃～Tg +40℃）、

印加応力 30 MPa、加圧時間 10 s
～60 s とした。図①-94 および①

-95 に加熱・加圧試験後の Zr 基お

よび Cu 基金属ガラス薄膜の XRD
図形をそれぞれ示す。Zr 基および

Cu 基金属ガラス薄膜では、いずれ

の条件でもハローパターンのみで

ガラス状態を維持していることが

わかる。これらの結果は、①-1 節

「合金探索」のⅣ項で示したよう

に、Zr 基および Cu 基金属ガラス

薄膜が目標組成と同程度の広い

ΔTx を有することに起因しており、

高温の低η領域で比較的長時間、結

晶化することなくインプリント加

工できることを示している。以上

のことから Zr 基では加熱温度

424℃（Tg +40℃）、加圧時間 30 s、
Cu 基では加熱温度 426℃（Tg 
+40℃）、加圧時間 60 s をインプリ

ント条件と設定した。 

 
図①-93 加熱・加圧試験後の Pd 基金属ガラスの X 線回折図形 

 
図①-94  加熱・加圧試験後の Zr 基金属ガラスの X 線回折図形 

 

図①-95  加熱・加圧試験後の Cu 基金属ガラスの X 線回折図形 
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以上に述べたように、過冷却液体領域でのη(T)、結晶化潜伏時間および加熱・加圧予備実

験の結果から、Pd 基、Zr 基および Cu 基金属ガラス薄膜および Fe 基金属ガラス液体急冷

リボン材では、結晶化を回避しながら過冷却液体領域での微細成形を行うインプリント条

件（印加圧力、加熱温度、加圧時間）が設定可能であることを確認した。これらの条件を

基に市販金型を用いた微細パターンのインプリント試験を実施した。次項Ⅴではインプリ

ント試験の結果および成形した微細パターンの形状評価結果について述べる。 
 
Ⅴ．インプリント試験 
本項では、前項Ⅳで設定したインプリント条件を用いて、金属ガラス薄膜にインプリン

トした結果について述べる。平成 20 年度は金属ガラス薄膜のインプリント成形性の評価を

行い、超微細パターンの成形可能性と同時に、微細パターンに硬磁性層を付与した試料の

磁気特性について調べ、ナノパターンを形成した複合化金属ガラス薄膜の超高密度 HDD 媒

体への適用可能性についても検討した。インプリント用金型は、パターン形状が既知であ

るとともに面内およびロット間で形状が均一であることが要求される。そこでインプリン

ト成形性の基礎評価には表①-10 に示すような市販の金型（NTT-AT ナノファブリケーショ

ン株式会社製 77））を用いた。 
 

表①-10 市販インプリント用金型の仕様 
No. 形状 材質 パターンピッチ パターン径 パターン高さ パターンエリア 
A 凹 Si 160 nm-600 nm 80-300 nm 200 nm（深さ） 10 μm x 4 mm（帯状） 
B 凸 Si 180 nm-600 nm 90-300 nm 100 nm（高さ） 10 μm x 4 mm（帯状） 
C 凸 Si 60 nm 30 nm 30 nm（高さ） 10 μm x 10 μm（角形） 
 
図①-96~①-100 に金型 A、B および C の FE-SEM による形状観察結果を示す。A および

B については、金型内の最小パターン径である 80 nm および 90 nm の形状を示す。各金型

を真上から観察した図①-96~①-98 では、金型 A~C のいずれも、凹型あるいは凸型パター

 
図①-96  真上から観察した金型 A の凹型 

パターン 

 
図①-97  真上から観察した金型 B の凸型 

パターン 



 

 Ⅲ-65 

ンが等間隔で均一に配列していることが確認

できる。また、図①-99 および①-100 に金型 B
および C の凸型形状を斜上から観察した形状

を示す。凸型の側面部分は底部から頂部にかけ

てテーパ（角度：約 3~4°）が付いており、頂

部はフラットである。以上の結果、用いた金型

の形状と均一性からインプリント成形性を充

分評価可能と判断した。これらの微細パターン

金型を用いて以下①～⑤に述べるインプリン

ト試験を実施した。 

 
①凹型ホール金型による Fe 基金属ガラス薄膜のインプリント 

ホールパターン金型 A を用いて Fe73B19Si4Nb4 金属ガラス薄膜のインプリント試験を行

った。インプリント条件は昇温速度 1℃/s、加熱温度 579℃（Tg +10℃）、印加応力 30 MPa、
加圧時間 15 s とした。Fe73B19Si4Nb4金属ガラス薄膜の転写面の FE-SEM 観察結果を図①

-101 に示す。規則配列した白い斑点が金型のホール部を転写したドットパターンである。

ドット形状は不均一であり成形性としては十分で

はないが、Fe-B-Si-Nb 系金属ガラス薄膜のインプ

リント加工が可能であることが明らかとなった。

しかしながら、金型のホールパターン領域に対し

て転写されたドットパターンは極わずかであり、

転写ドットパターンの周囲には円形の縁が見られ

る。これは薄膜上に突起生成したドロップレット

（①-1 節「合金創製」のⅢ項参照）がインプリン

ト加圧により平坦化し形成されたたものと推察さ

れる。事実、ドットパターンは薄膜上に点在した

 
図①-98  真上から観察した金型 C の凸型 

パターン 

図①-99  斜上から観察した金型 B の凸型 
パターン 

図①-100  斜上から観察した金型 C の凸型 
パターン 

図①-101  Fe 基金属ガラス薄膜の転写面 
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ドロップレット上にのみ転写されている。このことから、ホールパターン金型を用いたプ

ロセスでは、金型表面が突起したドロップレットに触れ薄膜全面への転写が難しい。Fe 基

金属ガラス薄膜は熱的安定性に乏しく、設定したインプリント条件では加圧による変形量

が小さく未転写部分が多くなると考えられる。粘性係数が更に低下する高温で長時間加圧

を行うことによる変形量の増大が必要である。しかしながら、他の金属ガラスに比べて過

冷却液体領域が狭く、粘性係数も高い Fe 基金属ガラス薄膜は、より低粘性を示す高温で結

晶化を回避しながら加圧時間を延ばす条件を見い出すことは容易ではない。更に Tgが他の

金属ガラスに比べ約 150〜240℃高い。耐熱性の観点から、積層複合化する他の部材の選択

肢が狭まることや、高温対応の製造ライン検討が必要となりコスト面でも不利となり、イ

ンプリント層としての Fe 基金属ガラス薄膜の適用は困難と判断される。 
 

②凹型ホール金型による Zr 基金属ガラス薄膜のインプリント 
次にホールパターン金型 A を用いて Zr58Al7Ni6Cu29金属ガラス薄膜のインプリント試験

を実施した。インプリント条件は昇温速度 1℃/s、加熱温度 424℃（Tg +40℃）、印加応力

30 MPa、加圧時間 30 s とした。Zr 基金属ガラ

ス薄膜転写面のFE-SEM観察結果を図①-102に
示す。Fe 基金属ガラスと同様にドロップレット

上にのみパターンが転写されているが、ドット

形状は金型ホール形状に近い円柱状であり、ド

ット高さも約 100 nm とアスペクト比 1 程度の

ドットが成形されている。このことから Zr 基金

属ガラス薄膜においてもインプリント加工は十

分可能であり、Fe 基金属ガラスよりもインプリント成形性が良いことを確認した。ただし

ドットの欠けがあり、またドット頂部のほとんどが丸みをもっており、所望するテーブル

マウンテン型が確認できるものは一部に限られる。このため、平坦な頂部をもつドットの

均一成形には課題が残った。また、冷却・除荷後、金型が薄膜に付着し自然には離型でき

なかったため、外部から応力を加えて離型した。図①-103 および①-104 に離型直後の金属

 
図①-102  Zr 基金属ガラス薄膜の転写面 

 
図①-103  Zr 基金属ガラス薄膜上の金型剥離片 図①-104  インプリント後の金型表面 
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ガラス薄膜表面と金型表面の FE-SEM 観察結果を示す。金属ガラスの表面に金型の剥離片

が付着しており、金型にもそれに対応した凹みが見られたことから金型の Si が剥離し金属

ガラス表面に付着したことがわかる。 
 

③凹型ホール金型による Cu 基金属ガラス薄膜のインプリント 
Zr基金属ガラスと同様にホールパターン金型Aを用いてCu42Zr47Al6Ag5金属ガラス薄膜

のインプリント試験を実施した。インプリント条件は昇温速度 1℃/s、加熱温度 426℃（Tg 
+40℃）、印加応力 30 MPa、加圧時間 60 s とした。Cu 基金属ガラス薄膜の転写面の FE-SEM
観察結果を図①-105 に示す。ドロップレット上にのみの転写やドット成形性は Zr 基金属ガ

ラスとほぼ同等であった。また薄膜と金型の付着も同様に発生しており、離型すると図①

-106 に見られるように、金型剥離片の金属ガラス薄膜上への付着も確認した。以上のよう

に Zr 基および Cu 基金属ガラス薄膜は Fe 基金属ガラス薄膜に比べドット成形性も良く、

加熱温度および加圧時間の選択幅も広いことから、微細パターンの成形性制御に適してい

る。しかしながら、離型が困難であることは大きな課題であり金型の材質変更等の改善に

より離型時の付着を解消することが必要である。 

④凹型ホール金型による Pd 基金属ガラス薄膜のインプリント 
次に、ホールパターン金型 A を用いて

Pd46Cu33Ni7P14 金属ガラス薄膜のインプリント試

験を実施した。インプリント条件は昇温速度 1℃/s、
加熱温度 336℃（Tg +10℃）、印加応力 30 MPa、
加圧時間 10 s とした。Pd 基金属ガラス薄膜の転

写面の FE-SEM 観察結果を図①-107 に示す。Fe
基、Zr 基および Cu 基と同様にドロップレット上

にのみパターンが転写されている。ドット成形性

は Zr 基および Cu 基金属ガラス薄膜と同等で、平

坦な頂部を有するドットの均一成形には課題があ

るものの、比較的金型形状を良く転写したドット

 
図①-105  Cu 基金属ガラス薄膜の転写面 

 
図①-106  Cu 基金属ガラス薄膜上の金型剥離片 

 
図①-107  金型 A でインプリントした 

Pd 基金属ガラス薄膜の転写面 
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パターンが成形できている。Pd 基金属ガラス薄膜の過冷却液体領域が 40℃と狭く、Tg 
+10℃で 10 s 加圧という限られた条件での成形結果であることを考慮すると、より好条件

で成形した Zr 基および Cu 基金属ガラス薄膜と同等の成形結果を得たことは注目すべき点

であろう。また、Pd 基金属ガラス薄膜は離型時に金型との付着が生じない。これらの結果

から、Pd 基金属ガラス薄膜がインプリント層として最も好適であると言える。しかしなが

ら、媒体創製の次工程では、ドットパターン上に硬磁性記録層として Co/Pd 積層膜を成膜

することを想定している。ドット頂部の平坦性を確保しないと記録層の積層面もドット頂

部形状に沿って湾曲変形する。Co/Pd 積層膜の磁化方向は積層面に対して垂直であるため、

孤立磁気ドットの磁化方向が媒体垂直方向から分散し、記録時の磁化反転挙動に悪影響を

及ぼすことが懸念される。成形ドット頂部の平坦性改善が今後の改善課題として挙げられ

る。 
 

⑤凸型ドット金型による Pd 基金属ガラス薄膜のインプリント 
これまでの結果から、パターン成形性および離型性が良好なPd基金属ガラス薄膜を用い、

異なる金型形状およびパターンサイズに対する微細パターンの成形性評価を継続した。ま

ず表①-10 に示したドットパターン金型 B を用いて Pd46Cu33Ni7P14金属ガラス薄膜のイン

プリント試験を実施した。インプリント条件は④のホールパターン金型 A での試験と同一

とした。Pd 基金属ガラス薄膜の転写面の FE-SEM 観察結果を図①-108 に示す。薄膜上に

成形されたホールパターンは、金型のパターン領域（10 μm×4 mm 帯状）全域を転写して

 

図①-108  金型 B でインプリントした Pd 基金属ガラス薄膜の転写面 
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おり、図①-97 に示した金型 B と同じく等間隔で均一に配列していることが分かる。これは

金型のドットパターンが薄膜ドロップレット上のみならず薄膜全面に接していることを示

しており、ホール金型からドット金型に変更することで著しくパターンの成形性が改善さ

れた。試験条件は同じであるが、印加応力 30 MPa は装置の加圧力を金型面積で除した平

均印加応力である。実際のインプリント面で局所的に加えられる応力は金型の形状で異な

るであろう。ホールパターン金型Ａはホール部以外の平坦部が、また、ドットパターン金

型Ｂはドット頂部の円形平坦部が接触面積となる。金型 A、B 共にホールおよびドット径と

ホールおよびドット間距離との比は 1：1 であることから A、B の接触面積比は約４：1 と

なり、従って、印加応力比は約 1：４となる。ドットパターン金型 B のドット頂部はホー

ルパターン金型 A の約 4 倍の応力で薄膜に加圧転写することによりドロップレットを押し

潰しながら薄膜全面への転写が可能になったと考えられる。装置の最大加圧力が同じでも、

金型形状により約 4 倍の応力を実現でき、薄膜上に存在するドロップレット等の欠陥に影

響されないことは大きなメリットとなるであろう。今後、インプリントの大面積化に応じ

て装置の加圧力アップが必要であることを考慮すると、ドットパターン金型を用いたイン

プリント法が媒体創製プロセスに好適であると判断される。 
また、④で述べたようにパターン成形後に垂直磁化方向を持つ硬磁性記録層を成膜する

ため、ホールパターン形状ではホール底部の平坦性が特に重要である。そこで FE-SEM お

よび AFM によりホール底部も含めた断面形状を評価した。図①-109～①-111 に直径 90 nm
のホール形状の FE-SEM 拡大観察結果、断面観察結果および AFM 断面測定結果をそれぞ

れ示す。図①-109 ではホール上面エッジ部と側面、またホール底部のエッジが確認でき、

Pd 基金属ガラス薄膜がドットパターン金型の形状に追従して成形されていることがわかる。

また、図①-110 および図①-111 から、ホール側面は急峻で底部も平坦になっており、ホー

図①-109  Pd 基金属ガラス薄膜表面に転写 
された直径 90 nm のホール形状 

 
図①-110  Pd 基金属ガラス薄膜表面に転写 
     された直径 90 nm のホール断面 

図①-111  Pd 基金属ガラス薄膜表面に転写 
された直径 90 nm ホールの AFM 
断面測定結果 
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ル深さは約 60 nm であった。金型のドットパターン高さが 100 nm であることから転写さ

れた深さは金型の 6 割程度であるものの、金型のドット形状をほぼ忠実に転写できている

ことを示している。以上の結果から、凸型ドットパターン金型を用いてインプリントした

Pd 基金属ガラス薄膜表面のホールパターンは、薄膜表面のドロップレットに影響を受けず、

成形されたホールの底部が平坦で、ホール間のばらつきが少ないことが明らかとなった。

これらの点から、パターンド媒体の創製に適しているといえる。 
しかしながら、①-1 節「合金創製」のⅣ項で述べたように、PLD 法により成膜した

Pd46Cu33Ni7P14金属ガラス薄膜は P 含有量が目標組成よりも少なく、このために熱的安定

性が劣化しインプリント条件の選択幅が狭い。Pd 基金属ガラス薄膜の P 含有量を目標組成

に近付けることで長時間の加圧が可能となり、その結果ホール深さを増大できる可能性が

ある。このため、同じドットパターン金型 B を用いて、意図的に P 含有量を増加させ熱的

安定性を改善した Pd48Cu19Ni7P26 金属ガラス薄膜のインプリント試験を実施した。インプ

リント時の熱的安定性および微細パターンの成形性の違いの有無を比較するため、インプ

リント条件は昇温速度 1℃/s、加熱温度 356℃（Tg +30℃）、印加応力 30 MPa、、加圧時間

100 s とした。高 P 含有量 Pd 基金属ガラス薄膜の転写面の FE-SEM 観察結果を図①-112
および①-113 に示す。図①-112 ではホールの欠けおよび Si 基板からの薄膜の剥がれ、図①

-113 ではホールエッジのズレが顕著に見られる。低 P 含有量 Pd 基金属ガラス薄膜に比べ、

加熱温度を約 20℃高温としたため薄膜過冷却液体の粘性係数は一桁以上低くなっていると

見積もられる 75)。過冷却液体の粘性が低過ぎるため、転写時のホールパターンにズレが生

じるとともに、面内方向へのズレが大きく金型のドットパターンが欠損したものと推察さ

れる。一般的には、過冷却液体状態で軟化した金属ガラスの粘性が低いほど、金型への流

入は促進され、パターンへの流入充填性は向上すると考えられる。しかしながら、金型 B
のドットパターンに対しては、高粘性状態でインプリントした低 P 含有量 Pd 基金属ガラス 

図①-112  高 P 含有量 Pd 基金属ガラス薄膜に転

写されたホールパターンの欠けおよ

び剥がれ 

 
図①-113  高 P 含有量 Pd 基金属ガラス薄膜に転写

されたホールパターンのズレ 
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薄膜の成形性の方が良好であった。以上の結果から、所望するパターン形状によって最適

な粘性が存在し、その最適粘性を実現するために厳密な温度制御は必要であると結言でき

る。本研究開発項目で所望する微細パターンの成形に対しては低 P 含有量 Pd 基金属ガラス

薄膜でも充分適用可能といえる。さらに、低 P 含有量 Pd 基金属ガラス薄膜は加圧時間が

10 s と短く、製造プロセスのタクトタイム短縮という観点からも有利であるといえる。 
 

⑥凸型ドット金型（30 nm 径）による Pd 基金属ガラス薄膜のインプリント 
次に、表①-10 に示したドットパターン金型 C を用いて、低 P 含有量 Pd 基金属ガラス薄

膜の微細パターンインプリント試験を継続した。金型 C ではドットパターンサイズが直径

30 nm であり、金型 B の最小パターン径 90 nm に比べドット直径で 1/3、ドット面積で 1/9
と小型・高密度化している。インプリント条件は昇温速度 1℃/s、加熱温度 336℃（Tg +10℃）、

印加応力 60 MPa、加圧時間 10 s とした。Pd 基金属ガラス薄膜の転写面の FE-SEM 観察

結果を図①-114 に示す。直径 90 nm ホールパターンと同様に、直径 30 nm ホールパターン

形状も均一で、かつ等間隔に配列していることがわかる。また、図①-115 にインプリント

領域全体の FE-SEM 観察結果を示すが、金型のパターン形成領域である 10 μm 角全域に渡

り転写されていることがわかる。続いて、図①-116~①-118 に転写された直径 30 nm のホ

ール形状の FE-SEM 拡大観察結果、断面観察結果および AFM 断面測定結果をそれぞれ示 

 
図①-114  金型 C でインプリントした Pd 基金属ガラス薄膜の転写面 



 

 Ⅲ-72 

す。図①-116 ではホール側面と表面との境界が不明瞭であるが、ホール底部の平坦性は充

分に確認できる。図①-117 から、ホール側面は直径 90 nm ホールの側面ほど急峻ではない

が、ホール底部は平坦であることが断面観察からも確認できた。また、ホール深さは約12 nm
であり、ホールのアスペクト比は約 0.4 であった。このことから、直径 90 nm ホールに比

べ転写深さが浅いものの、底部平坦性は確保できており、パターンサイズ小型化に対して

も Pd 基金属ガラス薄膜はインプリント層として好適であると判断される。一方、図①-118
に示す AFM 断面測定結果は FE-SEM 断面観察結果と一致しておらず、特にエッジ部分の

形状が正確に測定できていない。直径 30 nm ホールは直径 90 nm ホールに比べホール面積

が 1/9 と小さくなるため、AFM 測定には 2-5 nm の先端 R 径を有するカンチレバーを用い

た。先端Ｒ径を小さくしたことでホール底部にカンチレバー先端が達し、底部の平坦部分

を測定できている。しかしながらカンチレバー先端がテーパ形状であるため、側面から底

面への急峻な変化に追従できていない。今後、更に微細なパターンの形状評価が必要であ

ることから、先端 R 径が数 nm 以下でかつテーパのない側面形状を有するカンチレバーの

選択が必要となるであろう。 
 

 
図①-115  金型 C でインプリントした Pd 基金属 

ガラス薄膜の転写面全体 

 
 

図①-116  Pd 基金属ガラス薄膜表面に転写 
された直径 30 nm のホール形状 

 
図①-117  Pd 基金属ガラス薄膜表面に転写 

された直径 30 nm ホールの断面 

図①-118  Pd 基金属ガラス薄膜表面に転写 
された直径30 nmホールのAFM断

面測定結果 




